Tabel 2.1
Tabel 2.2
Tabel 2.3
Tabel 2.4
Tabel 3.1
Tabel 4.1
Tabel 4.2
Tabel 4.3
Tabel 4.4
Tabel 4.5
Tabel 4.6

DAFTAR TABEL

Karakteristik Logam Berat Abu Insinerator Rumah Sakit --------------- 7
Tingkat Mutu Beban Lentur Genteng Beton 9
Ukuran Bagian Genteng Beton 10
Review Pustaka 13
Komposisi Bahan Campuran Genteng Beton 25
Hasil Analisa Logam Berat Dalam Abu --- 27
Beban Lentur Masing-Masing Sampel-------------=-=-----mmemm e 29
Data Pengujian Rembesan Air 31
Ketahanan Terhadap Rembesan Air 31
Hasil Pengujian Logam Berat dalam Lindi 32
Persen Logam Berat Pb, Cr, dan Cd yang Terimmobilisasi ------------ 34



