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Lampiran I. Hasil Pembacaan Ukuran Partikel Menggunakan Particle Size 

Analyzer Pada Formula Nanopartikel PVA 1% 
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Lampiran II. Hasil Pembacaan Ukuran Partikel Menggunakan Particle Size 

Analyzer Pada Formula Nanopartikel PVA 2,5% mg. 
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Lampiran III. Hasil Pembacaan Ukuran Partikel Menggunakan Particle Size 

Analyzer Pada Formula Nanopartikel PVA 5% mg. 
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Lampiran IV. Hasil Pembacaan Zeta Potensial Menggunakan Particle Size 

Analyzer Pada Formula Nanopartikel PVA 1% 
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Lampiran V. Hasil Pembacaan Zeta Potensial Menggunakan Particle Size 

Analyzer Pada Formula Nanopartikel PVA 2,5 % 
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Lampiran VI. Hasil Pembacaan Zeta Potensial Menggunakan Particle Size 

Analyzer Pada Formula Nanopartikel PVA 5% 
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Lampiran VII. Alat dan Instrumen Yang Digunakan 

 

Ultrasonic 

 

 

Magnetic Stirrer 
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Timbangan Analitik 

 

Particle Size Analyzer (PSA) 
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Gelas Beker 

 

 

 

Gelas Ukur 


