LAMPIRAN 1

Pengujian Properties



LABORATORIUM MEKANIKA TANAH
JURUSAN TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN

EAENCY JL Kaliurang KM. 14,4 Telp (0274) 895042, 895707 fax 895330 Yogyakarta 55584
REKAPITULASI PENGUJIAN SIFAT FISIK TANAH
Lokasi : Muaraenim, Kec. Muaraenim, Kab. Muaraenim, Palembang, Sumatera selatan
Dikerjakan  : Handi Muhammad Muslimin
Tanggal : 7 November - 2017
No. Jenis Pengujian Satuan Hasil
1 |Kadar Air % 36.00
2 |Berat Volume Basah gr/cm’ 1.74
3 |Berat Jenis 2.56
4 |Batas Susut % 21.67
5 |Batas Plastis % 28.24
6 |Batas Cair % 58.00
7 [Berat Volurise Kering Maksimum gem’ | 1.396
8 |Kadar Air Optimum Rata-rata % 27.30

Diperiksa Oleh:

( Ir. ad Marzuko M.T )




LABORATORIUM MEKANIKA TANAH
JURUSAN TEKNIK SIPIL

FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
J1. Kaliurang KM. 14.4 Telp (0274) 895042, 895707 fax 895330 Yogvakarta 55584

PENGUJIAN KADAR AIR
ASTM D -2216- 71

Fa- T 4

Lokasi : Muaraenim, Kec. Muaraenim, Kab. Muaraenim, Palembang, Sumatera selatan

Dikerjakan  : Handi Muhammad Muslimin

Tanggal : 7 November - 2017

Sampel : Tanah Asli
1 |No.Pengujian 1 2 | 3 | 4
2 |Berat Countainer (W1) (gr) 13,28 12,77 12,94 12,75
3 |Berat Countariner + Tanah Basah {W2) (gr) 37,05 26 20,05 27,07
4 |Berat Countainer + Tanah Kering (W3) (gry | 3043 | 2246 | 1828 | 233
5 IRerat Air (Ww = W2 - W3) {or) 662 134 177 3,77
6  |Berat Tanah Kering (Ws = W3 -W1) (er) 17,15 9,69 5,34 10,55
7 |Kadar Air (Ww : Ws) x 100% (%) 3860 | 36,33 33,15 3573
8  |Kadar Air rata-rata (w) @) | 36,00

Diperiksa Oleh:

( Ir. Akhmad Marzuko M. T




rg =20 a LABORATORIUM MEKANIKA TANAH
: é 2 JURUSAN TEKNIK SIPIL
>
5] 5 FAKUITAS TEKNIK SIPII. DAN PERENCANAAN
A J1. Kaliurang KM. 14.4 Telp (0274) 895042, 895707 fax 895330 Yopvakarta 53384
PENGUJIAN BERAT VOLUME
Lokasi : Muaraenim, Kec. Muaraenim, Kab. Muaraenim, Palembang, Sumatera selatan
Dikerjakan  : Handi Mukammad Muslimin
Tanggal : 7 November - 2017
Sampel : Tanah Ash
" No. T Pengujian : Satuan 1 2
1 |Diameter Ring (d} cm 4989 5,01
2 |Tinggi Ring ) cm 2.03 1,98
3 [Volume Ring ) cm’ 39,68 39,03
4  |Berat Ring wi) fiag 34,21 34,2
5 |Berat Ring + Tanah Basah (w2) ar 102,13 | 103,22
6  |Berat Tanah Basah (w3) er 67,92 69,02
7 {Berat Velume Tansh griem’ | L71 L77
8 (Berat Volume Tanah Rata-Raia gr/em’ 1,74

Diperiksa QOleh:
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o LABORATORIUM MEKANIKA TANAH

g JURUSAN TEKNIK SIPIL

%5 FARULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN

Al Ji. Kaliurang KM. 14.4 Telp (0274) 895042, 895707 fax 895330 Yogvakarta 55584
PENGUJIAN BERAT JENIS

ASTM D - 854-02

Lokasi : Muaraenim, Kec. Muaraenim, Kab. Muaraenim, Palembang, Sumatera selatan
Dikerjakan  : Handi Muhammad Muslimin
Tl - 8 November 2017
Sampel : Tanah Asli
No. Pengujian Satuan 1 2
1 |Berat Piknometer (wiy | gar 39,22 40,94
2 |Berat Piknometer + Tanah (w2) er 63,81 64,25
3  |Berat Piknometer + Tanah + Air (w3) ar 153,99 154,94
4 |Berat Piknometer + Air (wd) er 139,07 140,71
5 |Subu Air 6 26 26
& fgwpadaSuhu 26 °C ot 0,9968
7 low pada Sulu 27,5 °C orfem’ 0.9964
8 |Berat Tanah Kering (Ws) er 24,59 2331
9 |A=Ws+W4 ar 163,66 164,02
10 {I=A-W3 ar 9,67 9.08
Il |Berat Jenis Tanah Pada Suhu 26 °C T 2,54 257
12 IBerat Jenis Tanah Pada Suhu 27,5 °C 2.54 2.57
13 {Berat Jenis Rata-Rata Pada Suhu 27,5 °C 2,56
Diiperiksa Oleh:

( Ir. Akhmad Marzuko M.T )




(;: e 2) LABORATORIUM MEKANIKA TANAH

: & F JURUSAN TEKNIK SIPIL

g

‘:: _JAL g FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN

A JL Kaliurang KM. 14.4 Telp (0274) 895042, 895707 fax 895330 Yosvakarta 55584

PENGUJIAN BATAS SUSUT

ASTM D 427 - 93

Lokasi

: Muaraenim, Kec. Muaraenim, Kab. Muaraenim, Palembang, Sumatera selatan

Dikerjakar  : Handi- Mubanunad Muslintia:

Tanggal : 7 November - 2017
Sampel : Tanah Asli
No. Pengujian Satuan 1 2
1  |Berat Cawan Susut Wl | cm 42,18 | 3803
2 1Berat Cawan Susut + Tanah Basah W2 cm 66.26 62.52
3 |Berat Cawan Susut + Tanah Kering W3 em’ 5747 33,60
4 |Berat Tanah Kering, (Wo— W3 - W1 or 1529 | 15,57
5 |Kadar Aar, w = (W2-W3)/(W3-WDx100% % 57,49 57,29
L No. | L. Pengujian . Satwan | 1 2
1 |Diameter Ring d cm 4,195 4,165
2 ITingpi Ring t cm 1,096 1098
3 |Volume Ring \4 o’ 15,15 14,95
No. Pengujian Satuan 1 2
1  |Berat Air Raksa vang Terdesak Tanah Kering + Gelas Ukur W4 g 187.3 189,08
2 {Berat Gelas Ukur W3 gr 60,63 | 60,63
3 |Berat Air Raksa (W6 = W4 - W5) W6 or 126,67 128,45
4 {Berat ['anzh Ke.ri_n& Wy ar 15,29 15,57
5 |Volume Tanah Kering Vs om’ 9.31 9,44
No. Pengujian Satuan 1 2 Rata - Rata
1 {Baias Susut Tanah SL % 21,793 | 21,538 | 21,666
2 |Angka Susut SR cm 1,64 1,65 | 1,645
1 nent Volumetsk Vg i 0.63 058 0605
4 |Susut Linier LS %o 20,80 19,36 20,082
Diperiksa Oleh:
Ir, ad Marzuko M.T )




LABORATORIUM MEKANIKA TANAH
JURUSAN TEKNIK SIPIL

FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
J1. Kaliurang KM. 144 Telp (0274) 895042, 895707 fax 895330 Yogvakarta 55584

PENGUJIAN BATAS PLASTIS
ASTM D 427 - 93

Lokasi : Muaraenim, Kec. Muaraenim, Kab. Muaraenim, Palemban g, Sumatera selatan

Dikerjakan  : Handi Muhammad Muslimin

Tanggal : 7 November - 2017

Sampel : Tanah Asli

No. [Pengujian Satuan 1 2

1 |{Berat Cawan W1 cm 12.72 12.65
2 |Berat Cawan + Tanah Basah W2 cm 13.26 13.20
3 |Berat Cawan + Tanah Kering W3 om’ 13.14 13.08
4 |Berat Air ar 0.12 0.12
5 |Berat Tanah Kering, ar 042 0.43
6 |Kadar Air Yo 28.57 2791
7 |Kadar Air Rata-rata % 28.24

Diperiksa Oleh:

M

( Ir. Akhmad Marzuko M.T




LABORATORIUM MEKANIKA TANAH

JURUSAN TEKNIK SIPIL

FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
J1. Kaliurang KM. 14.4 Telp (0274) 895842, 895707 fax 895330 Yogyakarta 55584

PENGUJIAN BATAS CAIR
ASTM D 423 - 66

Lokast : Muaraenim, Kec. Muaraenim, Kab. Muaraenim, Palembang, Sumatera selatan
Dikerjakan : Handi Muhammad Muslimin
Tanggal : 9 November 2017
Sampel : Tanah Asli
No. Pengujion 1 il Tl v Batas Plastis
1 |NoCawan Satuan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 |Berat Cawan or 901 | 909 | 9.10 | 902 | 911 | 914 | 894 | 909 | 1272 | 1265
3 |Berat Cawan + Tanah Basah or 3226 | 36.39 | 33.56 § 3522 1 35.14 | 3254 | 37.18 | 3336 | 13.26 13.20
4 |Berat Cawan + Tanah Kering o 23.67 | 2629 | 24.56 | 2561 | 2558 | 23.98 | 26.85 | 24.49 | 13.14 | 13.08
5 |Beratair (3) - (4) o 8.59 10.10 9.00 9.61 9.56 8.56 10.33 8.87 0.12 0.12
6 |Berat Tanah Kering (4) - (2) or 14.66 17.20 15.46 16.59 16.47 14.84 17.91 15.40 0.42 0.43
7 |Kadar Air = (3)/(6) x 100 % %o 58.59 | 58.72 | 5821 57.93 58.04 | 5768 | 5768 | 57.60 | 28.57 | 2791
8 |Kadar Air Rata-Rata %% 58.66 58.07 57.86 57.64 28.24
¢ |Jumlah Pukulan, N 15 24 29 34
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i
i
- 10 265 Pukulan, N {log) 100
Batas Cair (LL) 58 %
Batas Plastis (PL) 2824 %
Indeks Plastis (IP = LL - PL) = 29.76 %
Diperiksa Oleh:

Wi

Ir. Akhmad Marzuko M.T
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m
:)2;_ 2 FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
SEASE R JL Kaliurang KM, 14,4 Telp (6274) 895042, 895707 fax 895330 Yogvakarta 55584
PENGUJIAN ANALISIS GRANULER
ASTM D-421-72
Lokasi : Muaraenim, Kec. Muaraenim, Kab. Muaraenim, Palembang, Sumatera selatan
Dikerjakan : Handi Muhammad Muslimin
Tanggal .14 November 2017 . .
Sampel : Tanah Ash
Berat Tanah Kering (w) 60 Kz =(a/w)x 100
Berat Jenis Tanah (Gs) 2,60 |[P=KzxRe
Korekst miniskus hidrometer (m) 1 *) Dari daftar harga L berdasarakan nilai R'
Harga dan berat jenis Gs (a) 1,05 |**) Dani daftar harga X berdasarkan t dan Gs
Zero Correction (z) -2
Distribusi Butiran
No. Saringan Diameter Saringan Berat Tanah Tertahan Berat Tanah Lolos %% Tertahan % Lolos
mm {zr) {gr} %% %
4 4775 0,00 492,10 0,000 100,00
10 2z 0,84 491,76 0,171 99,879
20 0.85 2,56 488,70 0,520 99,309
40 0,425 6,92 481.78 1,406 97,903
60 0,25 5,72 476.06 1,162 96,740
140 0,106 34,63 441,43 7,037 89,703
200 0,075 6,61 434,82 1,343 88.360
pan 434,82 0,00 88,360 0,000
Jumiah 492 10- 100,80,
Hidrometer
. Pemb. Perb. Hdr
Waktu Aetupal Hidromet P@b' Hd.r terkoreksi | Kedalaman LA Konstata { Diameter butir (D) % Lolos
ur terkoreksi
er oleh {m)
t i Ra Re R (L)* (K)** D
menit R (Ra-z) 1 (Ra-+m) em : f mm %o,
0 26 37 39 40 10,2 0,00000 | 0.01291 0.00600 61,852
2 26 3 33 34 2 560600 | 001291 0,03033 52,574
5 26 26 28 29 12 240000 | 001291 0,02000 44,843
30 26 21 23 24 12.9 0,43000 | 0,01291 0.,00847 37,111
60 26 17 19 20 13.5 0,22500 | 0,01291 0,00612 30,926
250 27 13 15 16 14,2 0,05680 | 0,01277 0,00304 24,741
1440 . 27 i ] 4 10 152 (,01056 | 801277 4 000131 15463
Diperiksa Oleh:

A

Ir. Akhmad Marzuko MLT




LABORATORIUM MEKANIKA TANAH
JURUSAN TEKNIK SIPIL

FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
J1. Kaliurang KM, 14,4 Telp (6274) 895042, 895707 fax 895330 Yogyakarta 55584

PENGUJIAN ANALISIS GRANULER
ASTM D - 421-72

Lokasi : Muaraenim, Kec. Muaraenim, Kab. Muaraenim, Palembang, Sumatera selatan
Dikerjakan : Handi Muhammad Muslimin
Tanggal - 14 Novemher 2017
Sampel : Tanah Asli
Berat Tanah Kering (w) 60 Kz={(a/w)x 100
Berat Jenis Tanah (Gs) 260 |P=KzxRc
Koreksi miniskus hidrometer (m) 1 *) Dari daftar harga L berdasarakan nilai R’
 Harga dari berat fenis Gs (a) LOL %) Dari dafiar harga K berdasarkan t dap Gs
Zero Correction (Z) -2
Distribusi Butiran
No. Saringan Diameter Saringan Berat Tanah Tertahan Berat Tanah Lolos %o Tertahan % Lolos
i (gr) (g1} % %
4 4,75 0 494 58 0,000 100.000
10 ; 2 » 13 el 49338 4 0243 Lo, S9I5T
20 0,85 291 490,47 0,588 99,169
40 0,425 10.61 47986 2.145 97.024
60 0,25 8,54 471,32 1.921 95,297
140 0,106 35.68 435,64 7214 88,083
200 0,075 7,53 428,11 1,523 86,560
pan 42811 0,00 86,560 0,000
Jumlah 494,58 100.000
Hidrometer
Pemb. Pemb. Hdr
Waktu kit _craf Hidromet s I-¥d_r terkoreksi | Kedalaman L Konstata | Diameter butir (D) | % Lolos
ur terkoreksi
er oleh (m)
t T Ra Re R (Ly* (Ry** D
menit | ¢ | Ra-z) | (Re+m) em : ] mm o
. 4] 26 43 45 46 93 0,00060 | 0,01291 0,00000 67,027
2 26 35 37 38 10,6 530000 | 001291 0,02972 55,370
5 26 33 35 36 10,9 2.18000 | 001291 0.01%06 52,456
30 26 23 30 31 11.7 0,39000 | 0,01291 0.,00806 45,170
60 26 25 27 28 12.2 0.20333 | 001291 0,00582 40,799
250 27 20 22 23 13 005200 | 001277 0,00291 33,513
1440 27 12 14 15 14.3 1 0,00993 | 001277 | 0,60127 21,856
Diperiksa Oleh:

( Ir. Al J mad Marzuko M. T )




LABORATORIUM MEKANIKA TANAH
JURTISAN TREENIK SIPIL,

FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
J1. Kaliurang KM. 14.4 Telp (0274) 895042, 895787 fax 895330 Vogvakarta 55584

PENGUJIAN ANALISIS GRANULER

Persen Lalos (%)

ASTM D - 421- 72
Lokast : Muaraenim, Kec. Muaraemim, Kab, Muaraemm, Palembang, Sumatera seiatan
Dikerjakan : Handi Muhammad Muslimin
Tanggsal : 14 Hovember 2017
Sampel : Tanah Asli
i Pasir |
Kerikil i i - TN (R " Lempung
| Kasar Sedang Halus ! i
s 3 2 - & £ 8
Yl 4 = o 3 = b=
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e
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10 1 0.1 0,01
Diameter hutir (mm)

Lolos # 200 87.46 | % [D10 (mm) 0,000
Kerikil 0,00 | ® [D30 (mm) 0.00335
Pasir 12,54 | % |D60 (mm) 0,0350
Lanan 3881 [ Yo |Cu=D6UDG 0,000
Lempung 48,65 | % |Ce=D30"/ (D10 x D&M 0,000
Diperiksa Oleh:
{ Ir. Akbmad Marzuko M.T
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LABORATORIUM MEKANIKA FANAH

JURUSAN TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK SIPHL DAN PERENCANAAN
e 1. Kaliurang KM. 14.4 Telp (0274) 895042, 895707 fax 895330 Yogvakarta 55584

PENGUJIAN KADAR AIR UNTUK PROKTOR
ASTM D-2216-71

Lokasi ki E.@graemm,}({ec Muaraenim, Kab. Myﬁ;‘aem'm Pa_lt?_rg;,l;xglng‘T ﬁ@tem selatan s

Dikerjakan : Handi Muhammad Muslinin

Tanggal : 8 November 2017

Sampel : Tanah Asli

No. ; Pengujian Satuan 1 2
1 |Berat Countainer {W1) ar 9.02 9.1
2 |Berat Countariner + Tanah Basah (W2) ar 42,85 62,19
3 |Berat Countainer + Tanah Kering (W3) or 40,77 58,78
4 |Berat Air (Ww=W2 - W3) er 2,08 341
5 |Berat Tanah Kering (Ws = W3 -W1) er 31,75 49,68
6 |Kadar Air (Ww : Ws) x 100% % 6,55 6,86
7 {Kedar Airrataratd {w) ‘ ¢ 6,71
Diperiksa Oleh:

(_ Ir. Akhmad Marsuko M T )




LABORATORIUM MEKANIKA TANAH
JURUSAN TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
JI. Kalinrang KM 14.4 Telp (0274) 895042, 895707 fax 895330 Yogvakarta 55584

PENGUJIAN PEMADATAN TANAH
ASTM D - 698 - 00

Mold
Lokasi : Muaraenim, Kec. M Kab. M im, Palembang, S selatan Berat gram 1843
Dikerjakan : Handi Muh d Muslimin Diameter cm 10.175
Tanggal : 8 November 2017 Tinggi cm 11.58
Sampel : Tanah Asli Volume cm3 | 941.60
Penambaban Air
No. Py 1j Satuan 100 ml 200 mi 300 ml 400 ml 560 mi
1 [berat sampel tansh gran 2000 2600 2000 2000 2000
2 |kadar air mula-mula % 6.71 6.71 0.71 6.71 6.71
3 |penambahan air ml 100 200 300 400 500
Berat Volume Tanah
No. Penguj Satman 100 mi 200 ml 300 mi 400 ml 500 ml
1 |berat cetakan + tanah basah gram 3163 3229 3308 3425 3498
2 |berat tanah basah gram 1320 1386 1465 1582 1655
3 |berat volume tanah basah gram/em’ 1.40 147 1.56 1.6% 1.76
Kadar Air Tanah
[No Pengujian Satuan 1 F 3 4 5
1 |cawan a b a b a b a b 3 b
2 |berat cawan gram 9.02 9.09 9.1 9.02 9.11 9.14 3.94 9.09 | 1272 | 1764
3 [berat cawan + tanah basah gram 35.97 | 36.93 | 30.62 | 3497 | 3501 | 4287 | 3522 | 4207 | 55.1 | 60.52
4 |berat cawan + tanah kering gram 3343 | 3432 | 2792 | 3171 | 3077 | 37.09 | 3022 | 3574 | 4581 | 4971
5 |berat air gram 2.54 2.61 2.70 3.26 4.24 5.78 5.00 6.33 929 10,81
6 |berat tanah kering gram 24.41 2523 18.82 22.69 21.66 2795 21.28 26.65 33.09 37.07
7 |kadar air Yo 10.41 10.34 14.35 14.37 19.58 20.68 23.50 23.75 23.07 29.16
8 |kadar air rata-rata % 16.38 14.36 20.13 23.62 28.62
9 |berat volume tanah kering gram/cm3 1.27 1.29 1.30 136 1.37
1.42
26,5%
14 1.397 gr/em3
138
B3
E
e
Bo
g 134
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-
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1.28
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124
10 125 15 175 20 225 25 275 30
kadar air (%)
Berat Volume kering Maksimum 1.397 exlem’®
Kadar Air Optimum (%) 26.50 %
Diperiksa Oleh:
( Ir. mad Marzuko M.T




LABORATORIUM MEKANIKA TANAH
JURUSAN TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK SIPIL. PAN PERENCANAAN

Ji. Kalinrang KM, 144 Telp (0274) 895042, 895707 fax 895330 Yopvakarta 55584

PENGUJIAN PEMADATAN TANAH
ASTM D - 698 - 00

Mold
Lokasi : Muamenim, Kec. Muaraenim, Kab Muaraenim, Palembang, Sumatera selatan Berat gram 1843
Dikerjakan : Handi Muhammad Muslimin Diameter an | 10.175
Tanggal : 16 November 2017 Tinggi cm 11.58
Sampel : Tanah Ashi Volume cm3 941.60
P bahan Air
No. P ji Satuan 100 ml 200 ml 300 mi 400 mi 500 ml
1 |[berat sampel tangh pram, 2000 2000 2000 2000 2000
2 |kadar air mula-mula % 6.71 6.71 6.71 671 6.71
3 |penpmbahan air ml 100 200 300 400 500
Berat volume tanah
No. Pengujian Satuan 100 ml 200 ml 300 ml 400 ml 500 ml
berat cetakan + tanah basah gram 3172 3228 3313 3394 3465
3 |berat tanah basalt gram 1325 1385 1470 1551 1622
berat volume tanah basah fem: 1.41 147 1.56 1.65 172
Kadar air tanah
No. |Pengujian Satuan 1 F] 3 4 5
1 |no. cawan s b a b 2 b 3 b a b
2__|berat cawan gram 12.64 12.72 9.09 8.94 9.0% 9.11 9.14 9.09 2.1% 3.9
3 {berat cawen + taah basah _gram 61.19 $5.20 3768 35.28 35.06 42.52 332 41.78 54.25 56.22
4  {berat cawan + tasoh kermg gram 56.00 50.66 33.77 31.7 3055 36.76 28.63 3551 43.33 4479
5 |berat air fram 5.19 4.54 39 3.58 451 5.76 4.57 6.27 10.92 1.43
6  |berat tanah kering gram 43.36 37.94 24.68 22.76 21.54 27.65 19.49 2642 34,14 5.89
7 |kadar air % 11.97 11.97 15.84 15.73 2094 20.83 2345 23.73 3199 1.85
§  |kadar air rata-rata. A 11.9679 15.7861 20.8848 23.5900 31.9166
0 |berat volume tanah kering o 1.2606 1.2704 12915 1.3328 1.3058
142
28,10%
14 1.395 grfem3 5
= 138
B
=
B o136
=
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g s
g
K 132
2
=}
e L3
g
=
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126 |
124 '
10 125 15 175 20 225 25 215 30 325 35
Kadar Air (%)
Berat Volume kering Maksimum 1395 gr/em’
Kadar Air Optimum (%) 28.10 %
Diperiksa Oleh:

( Ir. Alhmad Marzuko M.T




