
Lampiran 1 

Menyiapkan Graphene Oxide (GO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H2SO4 46 mL 

Larutan H2SO4, NaNO3, 

dan Grafit 

NaNO3 1 g, 

Aduk hingga larut 
Graphite 2 g, 

Aduk hingga larut 

Ice Bath (0 celcius), 

Monitored, 30 – 60 

menit 

Suspensi Hijau Gelap 

KMnO4 *6 g, 

*indikator (warna jadi hijau gelap), 

asumsi 6 g 

Dipanaskan, 40 C,  

2 jam 

Suspensi GO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suspensi GO 

Dicuci,  

(80 mL Aquadest + 20 mL H2O2 10%), 

3 kali 

Dicuci,  

(5% H2SO4 + 5% H2O2), 

3 kali 

Dicuci,  

(dengan Aquadest), 

4 kali 

Dikeringkan,  

(Desikator), 

Semalam penuh 

Graphen Oxide siap 

digunakan 


