
Lampiran 2 

Menyiapkan AgGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0215 g AgNO3 + 25 mL 

Aquadest 

Dipanaskan 100oC 

Larutan Graphene oxide 

125 mL 

Larutan AgNO3 + GO 

(didinginkan dalam suhu 

ruangan) 

 

Larutan siap digunakan 

NaNO3 5 mL dengan 

pipet tetes 


