
Lampiran 7 

Hasil uji leaching pada media disinfeksi Luffa cylindrical 

 

No. Konsentrasi (x) 

ppm 

Absorbansi 

(y) 

x.y x² 

1 0 0,0065 0 0 

2 0,5 0,2465 0,12325 0,25 

3 1 0,441 0,441 1 

4 2 0,7764 1,5528 4 

⅀ 3,5 1,4704 2,11705 5,25 

 

 

 

Waktu 

(Jam) 

Absorbansi Konsentrasi Ag (mg/l) 

1 0,0065 0,013 

3 0,2465 0,025 

5 0,441 0,029 

12 0,7764 0,030 

48 1,4704 0,025 

 

 

y = 0,3796x + 0,0354
R² = 0,9928
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