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BABIV
 

HIPOTESIS
 

Penggunaan batu lintang sebagai komparasi terhadap penggunaan abu batu 

sebagai filler dalam campuran aspal heton diperkirakan dapat menghasilkan 

campuran lapis perkerasan aspal yang lebih baik dan sesuai dengan persyaratan Bina 

Marga. 
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