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Hasil Pengamatan
Uraian

Sampel 1 | Sampel 2 | Rata-rata
Berat Tabung (W1) gram | 11500 10900 11200
Berat Tabung + Agregat SSD (W2) gram | 18200 17300 17750
Berat Agregat (W3) gram 6700 6400 6550
Volume Tabung (V) cm3 | 5213.551 | 5301.438 | 5257.494
Berat Volume Gembur (W3/V) gram/cmd | 1.285 1.207 1.246
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