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Lampiran 7 Hasil Pengujian Kuat Lentur Balok Beton 

 

Gambar L-7.1 Hasil Pengujian Kuat Lentur Balok Beton BN 

 

 

Gambar L-7.2 Hasil Pengujian Kuat Lentur Balok Beton BSR 0,5 
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Gambar L-7.3 Hasil Pengujian Kuat Lentur Balok Beton BSR 1 

 

 

Gambar L-7.4 Hasil Pengujian Kuat Lentur Balok Beton BSR 1,5 
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Gambar L-7.5 Hasil Pengujian Kuat Lentur Balok Beton BSR 2 

 

 

 

 

 

 

 


