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BAB IV

HIPOTESIS

Limbah bongkaran beton sebagai alternatif pengganti agregat kasar yang

sill mempunyai sifat dan nilai struktiiral yang baik bila dicampurkan dengan

bahan dasar penyusun beton seinen lainnva dan sesuai dengan persvaratan

pengerjaan beton semen dapat membentuk beton semen yang memenuhi

karaktenstik kuat tekan yang disyaratkan untuk perkerasan beton semen.
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