
KUAT LENTUR BALOK BETON BERTULANG 

DENGAN SELIMUT GYPSUMPASCA BAKAR 

Abstraksi 

Kerusakan balok beton bertulang akibat kebakaran, ditandai dengan 
perubahan warna, penurunan kekakuan dan penurunan kuat lentumya. Penelitian 
eksperimental dengan pembebanan statis dilakukan untuk mengetahui perubahan 
karakteristik balok beton bertulang akibat kebakaran. Kerusakan dimodelkan 
dengan pembakaran balok beton bertulang dalam tungku pada suhu 600°C dengan 
lama pembakaran 3 jam. Benda uji dipakai dua variasi yaitu dengan selimut 
semen dan selimut gypsum. Pada balok beton bertulang pasca bakar timbul warna 
kemerahan dan putih kekuningan. Pengtijian pembebanan menghasilkan data 
primer berupa beban (P) dan lendutan (.1). Selanjutnya dari data primer 
didapatkan momen, kelengkungan dan faktor kekakuan. Kuat lentur bervariasi 
menurut masing-masing model benda uji. Setelah mengalami pembakaran selama 
3 jam pada suhu 600°C balok beton bertulang dengan selimut semen mengalami 
penurunan kuat lentur sebesar ±18%, sedangkan pada balok beton bertulang 
dengan selimut gypsum mengalami penurunan kuat lentur sebesar ±1 0% dati kuat 
lentur balok beton bertulang pada suhu mango Demikian pula dalam hal kapasitas 
momen dan kekakuan balok beton bertulang dengan selimut semen pasca bakar 
mengalami penurunan momen sebesar ±18% dan penurunan kekakuan sebesar 
±36% terhadap balok beton bertulang pada suhu mango Pada balok beton 
bertulang selimut gypsum pasca bakar mengalami penurunan momen sebesar 
±1O% dan mengalami penurunan kekakuan sebesar ±6% terhadap balok beton 
bertulang pada suhu mang. 
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