
Mulai

T
Mengumpulkan buku referensi

tentang tanah dan bahan

Pengambilan sampel tanah dan
bahan stabilisasi

Penelitian di laboratorium

1
Tanah asli

1. Pengujian sifat fisik tanah (kadar air, berat volume
tanah, berat jenis tanah, analisa saringan).

2. Pengujian sifat mekanis tanah (Uji proctor standar).

1. Penguj ian Unsoaked CBR Soaked CBR tanah asli.
2. Tanah dicampur bentonit, dengan variasi

campuran bentonit 2%, 4%, dan 6% dan kapur
padam 1%.
a. Pemeraman ( 1, 3 & 7 hari)
b. Perendaman 4 hari

c. Uj i Unsoaked CBR Soaked CBR

Hasil Penelitian

Gambar 4.1 Bagan Alir Penyusunan Tugas Akhir
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