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fNTISARf 

Dalam perkemlwl1J!,ol1 pelllhol1J!,ul7an, struktur heton mendominasi 
dalam hentuk hangunal1 terulanw tempol tingJ!,al. Namun mengingat di alam 
banyak terdapat .lenis dan macam material, maka dalam penelitian ini dicoba 
menggunakan hatu putih sehaJ!,ai aJ!,reJ!,at kasar untuk hahan penyusun beton 
ringan. Tujuan penelitian ini untuk Inencari nilai herat jenis he ton, kuat desak 
heton, kuat tarik heton, dan modulus elastis heton yanJ!, dihasilkan dengan 
pemakoion hot7llJUtih sehoJ!,oi ogreJ!,(/t kasar. 

IJada peneli/ian ini diamhil dlla macam hatl! putih, yaitu hatu paras 
putih asal (JlImll1J!, Kidul dall hatll semi osal Klaten. PenJ!,all7bilon hatu macam 
ini hertujuan untuk memhomlingkal7 dua macam hatH putih yanJ!, herheda dan 
berasal dari dua daerah JWlg herdekalan. Metode penelilian lahora/orium 
diJ!,unakan sehagai cara pengll/l/pulan data. 

Dari hasil penelilian didapalkan hasil hahwa hatu parasputih dan batu 
sentt l77el77enuhi ,\yaral sehaJ!,oi agreJ!,ot rinJ!,an. Untuk hatu paras putih memili/d 
berat.lenis sehesar 1,863 dan 1,1.)13 Imllik hatll sentt, dengan hatasan agregat 
rinJ!,an adalah klll'ang dari 2, O. }JelJ/okaian ke dua macal17 hatu pulih tersebut 
tidak mel1capai mutu yonJ!, dilwmpkall. IJada perel7canaan awal diinJ!,inkan heton 
dapat mel7capai kuat c!esak hl!ton sehesar 20 Ivl/Ja. Nal17un pada heton yang 
l77engJ!,lll7akan hatu paras Plllih dic!apalkan k7lat desak heton sebesar 19,871 MPa 
dan 18,891.) IvffJa IIntuk heton yang IIlenggllnakan hotl! serllt. {Intuk nihli modulus 
etoslis seCONI teori!is heloll rillgall daliol 1I1<:ncojJoi lIiloi 18 G/Jo. Topi poda 
penelitian ini untuk heton yong lllenJ!,J!,lIIwkan hatu paras putih hanya diperoleh 
nilai 7,-173 x lOs MIn] (0,7-173 G/Ja) dal7 6,630 x x 1(;8 Nin/ (0,663 GPa) untuk 
beton yanJ!, l17engr;unakan hOI II semi. 

------_......._--
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PENDAHULUAN
 

1.1. Latar Belakang 

Beton tersnSlm dari campuran antara semen, a!,rregat haltls dan a!,rregat 

kasar. Didalam pembentukan beton itu sendiri, rencana beban sangat berpengaruh 

pada perbandingan material pakai penyusunnya dan juga jenis material pakainya. 

Untuk beton ringan dapat dibentuk berdasarkan pemakaian material agregat kasar 

yang ringan. Satu diantaranya adalah batu putih. 

Pemakaian batu putih ini memanfaatkan hasil limblih kerajinan batu. 

Pemanfaatan limbah ini diharapkan nantinya akan dapat di!,'Unakan sebagai 

altematif pemakaian material a!,rregat kasar pengganti batn pecah, untuk bahan 

penyusun beton ringan. 

Untuk penelitian mengenai batn putih itt! sendiri hingga kini masih 

sangat terbatas, dalam arti terbatas dibandingkan dengan banyaknya ragam batn 

putih yang ada. Keragaman ini muncul dikarenakan berbedanya tempat dari mana 

batu putih itu berasal. Secara UlTIum dapat dikatakan bahwa perbedaan asal batu 

putih diduga akan menentukan sifat dan kualitas batu putih yang berbeda. 

Penelitian yang pemah ada diantaranya adalah pemanfaatan batu putih asal 

Gunung Kidul tepatnya daerah Panggang. Pada penelitian yang dilakukan ini 

menggunakan batu putih yang disebut Paras Putih dari daerah Guntmg Kidul 
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tepatnya daerah Gari, Kelurahan Nglipar, Kecamatan Wonosari, yang akan 

dibandingkan dengan batu putih asal Klatcn yang discbut Scmt. 

Dengan adanya perbedaan jenis batu putih dimungkinkan akan 

menyebabkan komposisi material pakai yang berbeda pula pada setiap campuran 

beton. Adanya penelitian ini nanti diharapkan dapat diketahui komposisi material 

pakai berdasarkan acuan metode pencampuran tertcntu apakah dapat mencapai 

mutu beton yang diharapkan. 

1.2. Rumusan Masalah 

Satu metode pencampuran beton dicoba sebagai acuan pencampuran 

beton dengan a!:,'fegat kasar batu putih. Pemakaian material yang berasal dari 

sumber yang berbeda akan mcmunculkan kemungkinan proporsi yang berbeda 

pula ulltuk pencapaian mlltll beton yang sama. Demikian pula dengan 

ketercapaian mutu yang direncanakan berdasarkan metode yang dipilih. 

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik beton dengan 

menggunakan agregat kasar batuan Uunung Kidul dan Klalt;;/l, antara lain: 

I) berat jenis beton yang dihasilkan, 

2) kuat tekan bew)), 

3) kuat tarik beton, dan 

4) modulus elastis beton. 



3 

1.4. Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian inL diharapkan nantinya masyarakat dapat 

memanfaatkan material khususnya batu putih, sebagai agregat kasar pengganti 

batu peeah. Selain didapatkan manfaat dari segi kegunaan juga akan di dapat 

manfaat dari segi peningkatan ni1ai teknis batu putih dari segi ekonomis bagi 

masyarakat yang tinggal di daerah yang terdapat smnber batu putih yang 

melimpah. 

1.5. Batasan Masalah 

Untuk: dapat lebih terarah, penelitian ini dibatasi dalam beberapa hal, 

yaim: 

1) Benda uji desak dan belah menggunakan benda uji dengan bentuk 

silinder tinggi 30 em dan diameter 15 em. 

2) Semen yang dipergunakan adalah semen Portland merk Nusantara 

kemasan 40 kg. 

3) Agregat halus mempergunakan pasir asal kali Krasak. 

4) Abtfegat kCl~al menggunakan batu putih llsal Gtmung Kidul (paras 

putih) dan bahl putih asal Klaten (serul). 

5) Agregat kasar yang di pakai sudah dalam benhlk peeahan (sisa 

bahan pcmbuatan patung). 

6) Air berasal dan Laboratorium BKT, FTSP, UIl, Yogyakarta. 

7) Campuran reneana mutu beton fe' = 20 MPa dan jumlah sampel 

tiap jenis batuan direneanakan sebanyak 5 buah. 
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8) Campuran beton dalam pengadukan dianggap baik mengglmakan 

metode ACI (American Concrete Institute). 

9) Direncanakan dengan fas = 0,45. 

1.6. Hipotesis 

Agregat kasar yang dib'l.makan dalam penelitian ini yaitu batu putih, 

merupakan batuan yang mengandWlg unsur kapur. Kapur mempWlyai sifat 

mampu menyerap air lebih besar jika dibandingkan dengan batu pecah karena itu 

dengan pemakaian batu putih sebagai agregat kasar kemlmgkinan kualitas beton 

yang dihasilkan akan lebih rendah dari yang direncanakan. 

.Untuk pemakaian kedua jenis batu kapur, diperkirakan beton yang 

menggunakan agregat kasar batu serut lebih baik daripada yang menggunakan 

batu paras putih, karena battl paras putih lebih mudah menyerap air sehingga 

agregat akan lebih rapuh saat digunakan dan hancur menjadi pasta kapur. 

1.7. Sistematika Penulisan 

Tugas akhir ini terdiri dari enam bab dengan sistematika penulisan 

sebagai berikut : 

I)	 Bab pertama, mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfat penelitian, batasan masalah, hipotesis, dan 

sistematika penulisan. 

2)	 Bab kedua, tinjauan pustaka dan landasan teori, mengemukakan 

mengenal penelitian-pet:telitian terdahulu yang sekiranya dapat 
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dijadikan suatu acuan penelitian yang akan dilakukan ini besel1a 

pengertian beton, penyusun beton, kapur, faktor air semen (fas), 

slump, workabilitas, berat volume beton, kuat desak beton, kuat 

tarik beton dan modulus elastis. 

3) Bab Ketiga, metode penelitian berisikan tentang tinjauan umum, 

dan tata cara pelaksanaan penelitian dari persiapan bahan dan alat 

hingga pengujian benda qji. 

4) Bab Keempat, hasil penelitian dan pengamatan serta pembahasan 

atas penelitian yang dilakukan di laboratorium. 

5) Bab Kelima, simpulan dan saran yang didapat dari hasil penelitian 

di laboratorium. 



2.1 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

Beberapa karya tulis ilmiah, hasil penelitian, beserta tinjauan literatur 

yang terkait dengan penelitian ini, diantaranya ; 

HasH-hasil Penelitian 

1) Aji dan Nur Rochman (2002) 

Mereka melakukan penelitian uji komparasi rnengenai bahan 

agregat kasar dengan judul " Penggtmaan Batuan Gtmtmg Kidul dengan 

Batuan Kali Krasak sebagai Agregat Kasar Beton". Untuk pengujian ini 

dipergunakan 2 macam batuan dari Gunung Kidul yaitu yang disebut 

Watu Putih dan Watu Lintang. Salah satu kcsimpulan yang merekw 

dapatkan adalah Watu Putih layak digunakan sebagai agrcgat kasar
i 

untuk beton. 

2) Sugiyo dan Hurriyanto (2003) 

Mereka mengambil judul "Tinjauan Kuat Desak dan Kuat 'Tlmk 

Belah pada Beton dengan agregat kasar Batu Ktming". Paua penelitian 

ini dipergunakan batu kuning yang berasal dati Kabupaten Sragen dan 

Split yang berasal dari Stmgai Progo (clereng) serta agregat halus dari 

Kali Krasak. 

6 
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Kesimpulan yang dapat dijadikan aCllan pada penelitian ini antara 

lain bahwa pemakaian agregat yang mampu menyerap air harus 

dipergunakan fas lebih besar dari 0,4 dan betan yang dihasilkan mudah 

mengalami regangan dibandingkan beton yang menggunakan agregat 

kasarnya split. 

3) Mindratno dan Santoso (1999) 

Penelitian mereka mengambil judul "Pengaruh Variasi Campuran 

Agregat yang Berasal dari Sllugai Clereng, Slmgai Krasak, Sllngai 

Prago, dan Sungai Srumbllng terhadap Kllat Desak Beton". Pemakaian 

agregat yang dimaksudkan sangat variasi. Batll per-ah dari celereng 

produksi PI. Suradi, pasir dari sllngai Snnnbllng KaJiurang, kerikiJ dan 

pasir dari Sungai Krasak, dan kerikil dari Sungai Prago. Inti penelitian 

ini untllk mengetahui variasi campuran yang dapat menghasilkan kuat 

desak beton yang optimal. 

Kesimpulan yang dapat dijadikan acuan pada penelitian ini, 

pemakaian kOUljJosisi / perbandingan cmnpllran yang berbeda dapat 

menghasilkan data yang berbeda pula. SeJain itu dengan bahan yang 

berasaJ dari tempat yang berbeda walaupun jenisnya sa.l1la tetapi akan 

menghasilkan data yang berbeda pula. 
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2.2. Landasan teori 

2.2.t. Beton 

Beton didapat dari penearnpuran bahan-bahan agregat halus dan kasar 

yaitu pasir, batu, batu peeah, atau bahan semaeam lainnya, dengan menarnbahkal1 

secukupnya bahan perekat semen, dan air sebagai bahan pembantu guna keperluan 

reaksi kimia selama proses pengerasan dan perawatan beton berlangsung. Agregat 

halus dan kasar, disebut sebagai bahan susun campllran, merupakan komponen 

utama beton. Nilai kekuatan setara daya tahan (durahility) beton mempakan 

fungsi dari banyak faktor, diantaranya ialah nilai banding campuran dan mutu 

bahan susun, metode pelaksanaan pengecoran, pelaksanaan finishing, temperature, 

dan kondisi perawatan pengerasannya. (Dipohusodo, 1991). 

2.2.2. Beton Ringan 

Beton disebut beton ringan jika beratnya kurang dari 1800 kg/em3
. Cara 

yang dapat dipakai untuk membuat beton ringan antara lain (Kardiyono, NF) : 

a.	 Dengan membuat gclcmbung-gelembung gas/udara dalam adukcm 

semen, sehingga akan teIjadi banyak pori lldara di dalam betonnya. 

b.	 Dengan mengggunakan ab'Tegat ringan, mialnya tanah liat, batu 

apung yang membuat beton akan lebih ringan daripada beton biasa. 

c.	 Pembuatan beton dengan tanpa butir-uulir halns. Dengan dcmikinn 

beton ini disebut "beton non pasir" dan hanya dibuat dari semen dan 

agregat kasar saja (dengan butir maksimwn agregat kasar sebesar 20 
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mm atau 10 mm). Beton demikian mempunyai pori-pori yang 

hampir seragam. 

Beton dengan agregat ringan mempunyai kuat tarik rendah, modulus 

elastis rendall, serta rayapan dan susutan yang lebih tinggi. Beton ringan bukanlah 

beton mutu rendah karena lU1tuk beton ringan mengacu pada berat beton, tapi pada 

beton mutl! rendah mengacu pada ni1ai kuat desaknya yang rendah. Pada konsep 

pedoman beton, mutu beton sendiri dibedakan menjadi tiga yaitu (PBI 1971) : 

a. Beton mutu rendah fe' < 125 kg/cm2 (12,259 MPa) 

b. Beton mutu sedang 125 kg/cm2 ~ fe' < 225 kg/cm2 

c. Beton mutu tinggi fe' 2: 225 kg/cm2 (22, 065 MPa)
 

Sebagai catatan 1 MPa sama dengan 10,197 kg/cm2
.
 

Jadi, sudah jelas bahwa beton ringan bukanlah beton mutu rendah, tapi
 

jika diinginkan untuk beton mutu sedang atau beton mutu tinggi juga dapat dibuat 

dari beton ringan. 

2.3.	 Penyusun Beton 

2.3.1.	 Agregat 

Agregat merupakan salah satu material pembentuk beton yang Juga 

menentukan kekuatan dari suatu beton. Sedangkan agregat sendiri terbagi atas : 

1) Agregat kasar 

AbTfegat kasar untuk beton dapat berupa kelikil sebagai hasil 

desintegrasi alami dari batuan-batllan atau berupa batll pecah yang 

diperoleh dari pemecahan batll. Pada umllmnya yang dimaksudkan 
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dengan abJfegat kasar adalah agregat dengan besar butir lebih dari 5 mm 

(PBI 1971 pasal 3.4. ayat 1). 

2) Agregat Halus 

Agregat halus untuk beton dapat berupa pasir a1am sebagai hasil 

desintegrasi alami dari batuan-batuan atau bempa pasir buatan yang 

dihasilkan oleh alat-alat pemecah batu. (PBI 1971 pasal 3.3. ayat 1). 

Untuk membedakan macron agregat ini, dapat dipergunakan metode 

saringanlayakan (proses analisa saringan). Jenis saringan yang dapat digunakan 

ada dua macam yaitu berdasar acuan Saringan Ingb7fis dan Saringan Amerika. 

Perbandingan antara keduanya dalam dilihat berdasarkan tabel dibawah ini 

(Murdock dan Brook, 1991). 

Tabel2.1. Saringan Inggris dan Saringan Arnerika yang setara 

1_
Ukuran Nominal Lubang 

···~l:lriI?~ll?_~ji}~~~!g'H'". ..S.~~~}-\~TJ\:1.~ 11~7())'ang ............ 
. ditunjuk sebagai saringan setara 

........ 

Metrik
I 
r 

, 

, 

I 

f .~~~In~_~ 
yang setara 

Lebar Standar 
__,_,,-.___•• M •• _ .. _ •• 

Lubang Snringan 
Saringan ASTM 

37,5 mmI 
!. 1'l1 in 38,1 mm JYzln 
I 20,Omm %in 19,0 UlIU %in 

I 10,0 rnm 
~ 

, Ysin 9,5mm %in 
5,OmmI 

f 
3/16 in 4,76mm NO.4 

2,36mmI 
l NO.7 2,38mm No.8 

I 1,18rnm No. 14 1,19 rnm No. 16 
! 600m 
I 

No,25 595m No. 30 

300m 
I 
I No. 52 297m No. 50 
I 150m: No. 100 149m No. 100 

75mi 
I No. 200 74m 

-
No. 200 

~. ----._. ....., ,... '. ... -- ..•.._.• ,,- .....• ... _.. - ".'-- ...... ~ ................. ,_ ............ ", ..... : . _. ......__......._--... . ...... ~
, 
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2.3.2. SemenPortJand 

Semen yang dipakai untuk bahan beton adalah Semen Portland atan 

Semen Portland Pozzolan, berupa semen hidrolik yang berfungsi sebagai bahan 

perekat bahan susun beton (Dipohusodo, 1991). Kata hidrolik diatas berarti 

menyatakan bahwa air dipergtmakan sebagai bahan pelarut. 

AdaplIn bahan-bahan penyuslIn dari semen itu sendiri terdiri atas 

(Murdock dan Brook, 1991) : 

1) Tricalsinm Aluminate (C3A) 

2) Tricalsium Silikat (C3S) 

3) Dicalsium Silikat (C2S) 

4) Tetar Calsium Aluminofenite (C4AF) 

Sedangkan darijenis semen sendiri dibedakan atas (PUBI -	 1982) : 

TabeJ 2.2. Jenis-jenis Semen 

Jenis Semen 

-----_.

Jenis I 

-

Jenis II 

_ .•. 
Jenis III 

Jenis IV 

---Yenis V 

Tujuan Pemakaian 

Untuk konstruksi pada Ulmunnya, dimaua tidak 
dminta persyaratan khusus seperti yang disyaratkan 
pada jenis-jenis lainnya 

Untuk konstruksi umumnya temtama sekali bila 
disyaratkan agak tahan terhadap sulfat dan panas 
hidrasi yang sedang 
Untuk konstruksi-konstruksi yang menuntut 
persyaratan kekuatan Clwal yang tinggi 

, --
Untuk konstruksi-konstruksi yang menuntut 
persyaratan panas hidrasi yang rendall 
Untuk konstmksi-konstruksi yang menuntut 
persyaratan sangat taban terhadap sulfat 

--'~----"I
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2.3.3.	 Air 

Di dalam campllran beton, air mempllnyai dua buah fungsi lltama yaitu 

(Murdock dan Brook, 1991) : 

I) untuk memllngkinkan reaksi kimia yang meny~babkan pengikatan 

dan berlangsungnya pengerasan 

2) sebagai pelincir campuran kerikil, pasir, dan semen agar mudah 

pencetakan 

Beberapa persyaratan yang hams dipenuhi, antara lain (PBI NI-2 1971): 

1) Air untuk pembuatan dan perawatan beton tidak boleh mengandung 

minyak, asam, alkali, garam-garam, bahan-bahan organis atan 

bahan-bahan lain yang memsak beton dan / atau baja tulangan. 

Dalam hal ini sebaiknya dipakai air bersih yang dapat dimil1um. 

2)	 Apabi1a terdapat keragu-raguan mengenai air, dianjurkan nntuk 

mengirimkan contoh air itu ke lembaga pemeriksaan bahan-bahan 

yang diakui untuk diselidiki sampai seberapa jauh air itu 

mengandung zat-zat yang dapat memsak beton dan/atau tulangan. 

3)	 Apabila pemeriksaan contoh air seperti disebut dalam ayat 2 itll 

tidak dapat dilakukan, maka dalam hal ini adanya keragu-raguan air 

hams diadakan pembandingan antara kekuatan tekan mortal semen 

+ pasir dengan memakai air itu dan dengan memakai air suling. Air 

tersebut dianggap dapat dipakai, apabila kekuatan tekan mortal 

dengan memakai air itu pada tuTIur 7 dan 28 hari paling sedikit 
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adalah 90% dari kekuatan tekan mortal dengan memakai air suling 

pada umur yang sama. 

4) Jumlah air yang dipakai untuk membuat adukan betoll dapat 

ditentukan dengan ukuran lsi atau ukuran berat dan hams dilakukan 

setepat-tepatnya. 

2.4. Batu Putih 

Dalam penelitian ini batu putih dipeq:,Jlll1akan sebagai material pengganti 

agregat kasar. Batu putih dalam rumus senyawa dapat dinyatakan sebagai CaCo~ 

dan selama ini jarang dipergunakan sebagai ahJfegat. Batu putih banyak digunakan 

dalam bentuk serbuk kapur yang hingga kini lebih banyak digunakan sebagai 

bahan ikat sedangkan untuk bahan bangunan kapuT dapat dibedakan menjadi 2 

(dua) macam berdasar penggtmammya yaitu kapUT pemutih dan kapur aduk 

(Kardiyono,1992). 

Untuk mendapatkan hasil di atas kapuT hanls mengalami pemanasan 

gtIDa memisahkan antara kapur dengan karbon dioksida ymlg terkandung di 

dalamnya dan lUltuk penelitian ini digunakan batu putih seperti dalam keadaan 

biasa tanpa mengalami pemanasan terlebih dahulu. Hanya saja batu kapUT dipecah 

menjadi bongkahan kecil-kecil sesuai ukurau agregat yang diinginkan. 

Kebauyakan kapUT digunaknri'sebagai bahan kerajinan pahat batH seperti 

halnya patlmg. Batuan paras putih dan semt mernpakan 2 jenis batuan yang dapat 

dipeTgunakan sebagai bahannya. Para pengrajin dari Bali khususnya secara kllllsUS 
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telah mendatangkan ke dua jenis batuan tersebut sebagai salah satu dasar 

pembuatan patlmg. 

2.5. Faktor Air Semen (fas) 

Nilai fas mempakan nilai yang meunujukkan perbandingan berat air 

terhadap berat semen yang dinyatakan dehgan mmus : 

fas = w n ~._wm = W ...... (2.1) 
we We
 

fas = faktor air semen
 

Wn = berat air yang diserap dalam agregat, kg
 

Wm = berat air pennukaan pada agregat, kg 

We = berat semen, kg 

Semakin bcsar nilai fas, maka semakin besar pula berat air pada 

campuran dan semakin banyaknya air maka akan mengurangi lekatan antar 

agregat. Perbandingan ini disimpulkan dalam sllatll hllkum perbandingan air 

semen dari Abrams (Murdock dan Brook, 1991), "Pada bahan-ballan dan keadaan . 

pengujian tertentu, jllmlah air campuran yang dipakai rnenentukan kekuatan 

beton, selama campuran cukup plastis dan dapat dil~eJjakan". 

2.6. Slump 

Pengujian slump merupakan salah satu cara untuk mengetahui tingkat 

kelecakan campuran adukan beton setelah campuran beton itu diaduk dalam suatu 

molen sehingga nilai slump ini sangat dipengaruhi oleh faktor air. Berbeda dengan 
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fas yang mencari perbandingan air semen, slump merupakan nilai yang dipakai 

sebaga~ ukuran kekentalan dan suatu campuran. Semakin banyak air maka 

semakin besar pula nilai slump, atau dapat dikatakan bahwa campuran terlalu 

encer. 

2.7. Workabilitas 

Istilah workabilitas sulit untllk didefinisikan dengan tepat, dan Newman 

mengusulkan agar didefinisikan pada sekurang-kurant,,>nya tiga buah sifat yang 

terpisah (Murdock dan Brook, 1991) : 

1) Kompaktibilitas atau kemudahan di mana beton mudah dipadatkan
 

dan rongga-rongga diambil.
 

2) Mobilitas atau kemudahan di mana beton dapat mengalir ke dalam
 

cetakan di sekitar baja dan ditllang kembali.
 

3)	 Stabilitas atall kemampuan beton lUltuk tetap sebagai massa yang
 

homogen ; koheren dan stabil selama dikeIjakan dan digetarkan
 

tanpa teIjadi segregasi / pemisahan butiran dan bahan-bahan
 

lltamanya.
 

, 
'II: 
I, 

I 
;'1 
I' 

I': 
i,l 

I 

.1 

'j 
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L__._i.2. ..___J5 :'19 __.l.l?_......... ..J?9. .!.?? , ..132 ......j~?.... i~_~U 

waktu sete1ah pencampuran, menit _ 

Gambar 2.1. Workabilitas beton dengan agregat kerikil dan batu kapur 

sumber .- Murdock dan Brook 1991 

Keterangan : 

Campuran pada tiap kasus ialah 1 : 6 (semen: agregat) dan pasir kali 

digunakan untuk semua campuran. 

Semua campuran : perbandingan air/semen efektifO,6. 

Bantuan untuk penyerapan agregat diberikan oleh : 

A.	 Tambahan air yang ditambahkan pada waktu mencampur 

(seolah-olah digtmakan agregat kering). 

B.	 Air yang secukupnya ditambahkan pada aglegat kering untuk 

memberi kejenuhan air Y2 jam sebelum pencampuran 

Suhu pencampuran dan perawatan : 18°C (64°F) 

Penguapan dicegah, sebelum dan sesudah pencampuran. 
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2.8. Berat Volume Beto~ 

Nilai ini menyatakan berat beton persatuan volume yang dapat 

dirumuskan sebagai : 

BV= Bs ...... (2.2) 
Vb 

Bv = Berat volume (kg/em3
) 

Bs = Berat beton (kg) 

Vb = Volume beton (em3
) 

Dalam penelitian ini dipergunakan sampel beton dengan bentuk sHinder 

maka volume beton dapat dinyatakan sebagai 1;4 .1t.d2.t. dengan d sebagai diameter 

silinder beton dan t sebagai tinggi silinder beton. 

2.9. Kuat Desak Beton 

Kuat desak beton menyatakan kekuatan atau batas maksiffiuffi yang 

dimiliki oleh beton dalam menerima gaya desak. Kekuatan maksimum dapat 

terlihat dimana saat beton menerima beban tertentu dan menimbulkan kemsakan 

yang menyebabkan kekuatan dari beton tersebut memmm. Kuat beton ini 

tergantung dari maeam gaya yang bekerja (terpusat atau merata) dan juga 

dipengaruhi oleh luasan beton yang menerima gaya tersebut. Kuat desak beton ini 

dirumuskan sebagai : 
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£' = ~nak ...... (2.3)
As 

fc' = Kuat Desak Beton (N/m2
) 

Pmak = Beban Maksimum yang merusak silinder beton (N) 

As = Luas tampang silinder beton (m2
) 

Jika penelitian memakai beberapa sampel maka kuat desak beton dapat 

diambil sebagai nilai rerata kuat desak sernua sampel yang dinunuskan sebagai 

£Or = Ife ...... (2.4) 
n 

fer = kuat desak rerata silinder beton (N/m2
) 

n = jumlah sampel / benda uji beton 

Pada penelitian yang terdapat lebih dari 20 sampel. Dengan rnenganggap 

nilai-nilai dari hasil pemeriksaan tersebut menyebar normal (mengikuti lengklmg 

dari Gauss), rnaka ukuran besar kecilnya penyebaran dari pemeriksaan tersebut, 

jadi ukuran dari rnutu pelaksanaan, adalah deviasi standar menurut mrnus (PBI 

NI-2 1971 pasal4.5 ayat 1) : 

, )2
I~ (j'b - (jbm 

s= ...... (2.5)
N -1 

Keterangan: s = deviasi standar (kg/cm2
) 

0" b = kekuatan tekan beton yang didapat dari masmg

rnasing benda uji (kglcm2
) 

0'\111 = kekuatan tekan beton rata-rata (kg/cm2 
) menurut 

mmus 



19 

"N ' L..j ()b 
()bm -	 ...... (2.6)

N 

N =	 jumlah selumh nilai hasil pemeriksaan, jadi seluruh 

benda, uji yang diperiksa, yang hams diambil 

minimum 20 buah 

Sehingga kekuatan beton karakteristik dapat dihitung sesuai dengan PBI 

NI-2 1971 pasal 4.5 ayat 2 : 

Dengan menganggap nilai-nilai dari hasiI pemeriksaan benda lIJI 

menyebar normal (mengikuti lengkung dan Gauss), maka kekuatan 

tekan beton karakteristik cr'bk , dengan 5% kemungkinan adanya 

kekuatan yang tidak memenuhi syarat seperti ditentukan dalam pasal 4. I. 

ayat 1, ditentukan oJeh rumus : 

cr~k = cr~m - 1,64.s	 ...... (2.7) 

dimana s adalah deviasi standard yang ditetapkan dalam ayat 1. 

Apabila sampel kurang dari 20 buah maka hasil-hasil pemeriksan benda 

uji harus dievaluasi menurut dalil-dalil matematika statistik (rwnus 2.4.) sehingga 

peramalan dari kekuatan beton danlatau deviasi standard dapat dilakukan dengan 

derajat konfidensi yang cukup. 

i 
·t 

>: 
2.10. Kuat Tarik Beton 

Secara umum kekuatan tarik suatu beton kurang sekali diperhitungkan. 

Dikarenakan kekuatan tarik yang dimiliki oleh beton sendiri sangatlah keci!. Pada 

beton nonnal diperkirakan berkisar 9% - 15% dari kuat tekannya (Dipohusodo, 

"I, 

I'" 

I: 
I' 

Ii 

Ii
Ii. 
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1991). Sehingga beton jarang direncanakan berdasarkan kekuatan tariknya atau 

didesain untuk menerima beban tarik. 

Kekuatan tarik belah beton dapat dirumuskan sebagai : 

f = 2.P,
I - ...... (2.8)

n.L.O
 

:t; = Kuat Tarik Belah (N/m2
)
 

Pt = Beban pada waktu belah (N)
 

L = Panjang benda uji silinder (m)
 

o = Diameter benda uji sHinder (m) 

2.11. Modulus Elastis 

Modulus elastis adalah suatu konstanta bahan yang mempunyai nilai 

tertentu. Tiap bahan mempunyai modulus elastis tersendiri yang memberi 

gambaran mengenai perilaku bahan itu bila mengalami beban tarik atau beban 

tekan. Bila nilai modulus elastis semakin kecil, akan semakin Inudah bagi bahan 

untuk mcngalami perpanjangan atau perpendekan. (Vis dan Kusuma, 1993). 

E = a ...... (2.9) 
E 

dimana 

p 
a= - ...... (2.10)

As 

X 
E= - ...... (2.11)

L 
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Keterangan E = modulus elastis, (kg/m2
) 

E = regangal1 

L =	 Panjang benda uji silinder, (m) 

cr =	 tegangan, (kglm2
) 

As = Luas tampang silinder beton, (m2
) 

P =	 beban (kg) 

x = perubahan bentuk dibawah beban (arah tinggi), (m) 

2.12.	 Perencanaan Campuran Beton Berdasarkan ACI (Americun 

Concrete Institute) 

a.	 Hitung Imat tekan rata-rata beton dengan memakai rumus :
 

m=1,64xSd ...... (2.12)
 

fer = fc + m ...... (2.13)
 

Keterangan:	 Sd = nilai deviasi stal1dar
 

m = nilai margin, MPa
 

fc =kuat tekan yang disyaratkan, MPa
 I 
fer = kuat desak rerata, MPa ! 

Untuk nilai deviasi standar dapat dicari berdasarkan tabel 2.3. 

Tabel 2.3. Nilai Deviasi Standar (kg/cm2
) 

, 

....--". --_. ---

Deviasi Standar I s (kglcm2) lsi Pekerjaan 

Sebutan Jumlah Beton (m3) Baik Sekali Baik Dapat Diterima 
Kecil < 1000 45 < s < 55 55 < s < 65 65 < s < 85 

Sedang 1000 - 3000 35 < s < 45 45 < s < 55 55 < s < 75 
Besar > 3000 25 < s < 35 35 < s < 45 45 < s < 65 

, 
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b. Dihitung nilai faktor air semen dengan tabel 2.4. 

Tabel 2.4. Hubungan faktor air semen dan kuat tekan rata-rata 

sHinder beton pada umur 28 had 

Faktor Air Semen I Perkiraan Kuat Tekan 
Rata-Rata (MPa) 

0,35 42 
0,44 35 
0,53 28 

.------~-----~.- -_.... ._----_._-

22,4 
~-

0,62 
0,71 17,5 
0,8 14 

I 

Dan dan tabel2.5 didapat fas maksimum 

Tabel 2.5. Nilai Faktor Air Semen Maksimum 

j'

iIBeton di dalam ruang bangunan 

i 

~Ib IKeadaan keliling korosif disebabkan 10,52 

II loleh kondensasi atau uao korosif \ 

Beton di luar roan ban an 

a Tidak terlindun dari huian dan terik 
matahari langsung 

iJ,Q..lTerlimlullg dl:lli hujan dan terik matahari 10,6 lUi 
langsung 

,
0,55 .,-{ 

! 

0,52 .i 

Deton yang kontinu berhubungan dem!an air I I ; 

~ Air tawar ~7 1\ 
b Air Jaut 0,52 

l. 
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c. Nilai Slump didapatkan dari tabel 2.6.
 

TabeI2.6. Nilai Slump (em)
 
-	 ...... ... 

..--

• ".,." .• ,.•. ~~.--'-~"'~*"-"'-

........•...... _.-_ ................ __ .... ,,, ........ 

Draian 

l Q~~g2.Ee.~at_fon~~~.~!1J.()!1~~i._............. _. 
telapak bertuIang 

fondasi telapak tidak bertulang, kaison dan 
konstruksi di bawah tanah 

Pe1at, ba10k kolom dan dinding 

Pengerasan ialan 

Pembetonan massa1 
---'--" 

_. - ..-

. ....	 '-_........ ,.---: ..
 

Slumj: (em) 

Maksimwll Mininltnn 

12,5 5,0 

9,0 2,5 

i7,515,0 
i 
; 

7,5 5,0 

7,5 2,5 
......_-_.......
." ,- '." ,..... " -----. .- _.,- . -~* 

d.	 Tetapkan jumlah air yang dibutuhkan per meter kubik beton dengan 

berdasarkan nilai slump dan ukuran maksimum kerikil menurut 

tabeI2.7. 

TabeI2.7. Perkiraan kebutuhan air berdasarkan nilai slump dan 

ukuran maksimum agregat, (liter) 

Dkuran maksinlUm agregat, mm 
Sltnnp, mm I 20 4010 

25 - 50 206 182 162 
--'-" . 

226 ?01 17775 - 100 

240 188150 - 175 212 
Udara Terperangkap, % 3 2 1 

LL	 .........
 .'. 

e. Dihitung jumlah semen yang diperlukan per meter kubik beton 

dengan nunus : 

A 
......	 (2.14)

W s = fas 

Keterangan:	 ws = berat semen, ton
 

A = volume air, m3
 

fas = faktor air semen
 

http:�".,.".�,.�
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f Dihitung volume kerikil berdasarkan ukuran maksimum kerikil dan 

modulus halus butir pasir, dengan tabel 2.8. 

Tabel 2.8. Perkiraan kebutuhan agregat kasar per m3 beton 

berdasarkan ukuran maksimum agregat dan modulus halus 

pasirnya, dalam m3 

Ukuran maksimum Modulus halus butir pasir 

agregat,mm 2,4 2,6 2,8 3,0 
-1 

, 

i 
; 

10 0,46 0,44 0,42 0,4 

20 0,65 0,63 0,61 0,59 

40 0,76 0,74 0,72 0,70 

80 0,84 0,82 0,8 0,78 

150 0,9 0,88 0,86 0,84 \ 

: 

Volume kerikil dapat dihitung dengan mmus : 

Wk == Bjk x mhb ...... (2.15) 

Keterangan:	 Wk == berat kerikil, Kg
 

mhb == modulus halus butir, m3
 

Rjk = heratjenis kerikil, t/m3
 

v

g. Jumlah volume absolute air, semen, kerikil, dan udara adalah 

j ==Va +vc +vk +v
lI 

...... (2.16) 

VI == volume absolute air, semen, kerikil, udara, m1
 

va == volume air, m)
 

Vc == volume semen, m3
 

Vk == volume kerikil, m3
 

vu == volume udara, m)
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Volume absolute pasir : 

v
P 

= I - v
I .. " ".. (2.17) 

vI' = I 
. 3

vo ume paslr, m" 

W p = VI X Bjp .. " ... (2.18) 

Bjp = Berat jenis pasir 

h. Kontrol hitungan dengan cara menghitung berat 1 m3 beton, yaitu 

berat total air, semen, kerikil, dan pasir : 

Berat beton = wa + W s + W k + W p ...... (2.19) 

W li = berat air, ton
 

Ws = berat semen, ton
 

Wk = berat kerikil, ton
 

Wp = berat pasir, ton
 



BABIII
 

METODE PENELITIAN
 

3.1. Pengumpulan Data Awal 

Pengumpulan data diambil dari material yang dipakai penelitian ini yaitu 

material yang dipergunakan sebagai bahan-bahan penyusun betan antara lain 

semen dan agregat baik kasar maupun halus serta air. 

I)	 Semen 

Semen digunakan semen Nusantara kemasan 40 kg yang mudah 

didapat di pasaran. 

2)	 Af,1fegat Kasar 

Agregat kasar digunakan batu putih yang diambil pada lokasi yang 

sarna yaitu tempat pengrajin batu. Batuan pakai bempa batuan 

pecah atau sisa pemakaian dari pembuatan kerajinan dari batl! 

seperti patung, meja, kursi, dan lain sebagainya. Untuk batu putih 

yang diambil sebagai ballan penelitian ini diambil 2 (dua) macron 

yaitu baUI semt yang berasal dari Klaten dan baul paras putih yang 

berasal dari Gunung Kidul. 

26
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3) Agregat Halus 

Agregat hahls berasal dari Kali Krasak. Agregat pakai ini jika 

diperlukan dilakukan peneueian terlebih dahulu sehingga 

diharapkan kandungan lumpur yang ada dapat diminimalkan. 

4) Air 

Air diambil dari air yang tersedia di Laboratorium Bahan 

Konstruksi Teknik, Universitas Islam Indonesia. 

3.2. Pelaksanaan Penelitian 

3.2.I.Pemeriksaan kadar lumpur pasir 

Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk menentukan kandungan lumpur 

dalam agregat pasir baik sebelum maupun sesudah mengalami peneueian. Alat 

yang terpakai antara lain: gelas ukur 250 ee, timbangan, air, oven dengan suhu 

(105 - I J0)° C dan alat tulis. Adapun tahapan yang dilakukan : 

I) Persiapkall alat dan hahan (pasir) ter/ehih dahulu.
 

2) Timbang piring sebelum digunakan untuk tempat pasir (Wpi).
 

3) Pasir 100 gram di timbang, lalu dimasukkan ke dalam gelas ukur
 

250 ee dan di isi dengan air jemih hingga setinggi 12 em di atas 

muka pasir. 

4)	 Gelas ukur di koeok-koeok selama ± 25 kali, biarkan selama ± 1 

menit, bila air dalam gelas masih terlihat keruh, maka air di buang 

dan di isi kembali dengan air yangjemih. 
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5) Lakukan hingga pasir dalam gelas lIkllr jemih, lalll air dipisahkan 

dengan pasir dan di buang, pasir letakkan dalam piring, kemudian 

masukkan dalam oven pada suhu (105 - 110)° C selama ± 36 jam. 

6) Pasir dikeluarkan dari oven di dinginkan, dan timbang beratnya 

(Wko), setelah itu pasir di buang. 

100 - (Wk,-W i)
Kandungan Lmnpur == 'r x 100% ...... (3.1) 

100 

Keterangan: Wko = berat kering oven, (gram) 

Wpi = berat piring, (l:,1fam) 

3.2.2. Pemeriksaan Modulus Halus Butir 

Pemeriksaan ini bertujuan untuk menentukan pembagian butir agregat 

kasar dan agregat halus dengan menggumikan saringan. 

Alat-alat yang dipergunakan : 

1) Timbangan 

2) Satu set saringan dengan urutan ukuran pakai 1 Y2 in, 3/4 in, % in, 

no.4, no.8, no. 16, no. 30, no. 50, no. 100, no. 200. (standar 

ASTM). 

3) Oven yang dilengkapi dengan pengatur suhll. 

4) Talam (Ioyang) 

5) Mesin penggoyang saringan 
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Tahapan pemeriksaannya : 

1) Agregat diambiI sebanyak 5000 bTfam, kemudian masukkan ke 

dalam oven pada suhu (100 ± 25)OC selama 24 jam. 

2) Keluarkan agregat diamkan sejenak, Ialu ambil sebanyak 2000 

gram wltl1k agregat halus dan 2500 gram lIDtl1k agregat kasar.. 

3) Persiapkan saringan sesliai dengan lIrutan, lalu letakkan saringan 

tersebut pada mesin penggoyang. 

4) Agregat yang telah ditimbang tersebut letakkan pada saringan. 

5) Aktifkan mesin penggoyang selama ± 15 menit. 

6) Setelah itu, ambil agregat dan timbang setiap agregat yang 

tertinggal pada setiap saringan. 

7) Catat setiap berat agregat yang tertinggal. 

8) Lakukan percobaan diatas pada agregat kasar dan agregat haIus. 

3.2.3. Pemeril<saan berat jenis dan penyerapan agregat 

Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk menentukan berat kering 

permukaan jenuh (SSD) dan penyerapan dari agregat. 

1)	 l1erat jenis pemlllkaan jlJllUh (SSD). Ylli tll perbandingan antara 

berat agregat kering pennukaan jenuh dan berat air suling yang 

isinya sama dengan isi agregat dalam keadaan jenuh pada suhu 

tertentu. 

2)	 Penyerapan adalah prosentase berat air yang dapat diserap pori 

terhadap abTfegat kering. 
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a. ~gregat Kasar 

Adapun alat-alat yang dipersiapkan : 

1) Keranjang kawat ukuran 3,35 mm atau 2,36 mm (no. 6 atau no. 8) 

dengan kapasitas kira-kira 5 kg. 

2) Tempat air dengan bentuk dan kapasitas yang sesuai dengan 

pemeriksaan. Tempat ini hams diperlengkapi dengan pipa, 

sehingga perrnukaan air selalu tetap. 

3) Timbangan kapasitas 5 kg dan ketelitian 0,1% dari berat contoh 

yang ditimbang dan dilengkapi dengan alat penggannmg 

keranjang. 

4) Oven yang dilengkapi dengan pengatur suhu hingga (l00±5)°C.
 

5) Alat pemisah contoh.
 

6) Saringan no.4.
 

Untuk pelaksanaan ptmgujian uikeljakan melalui tahapan : 

1) Setelah dicuci (2500 gram) batu putih direndam dalam air pada 

suhu kamar selama (24±4) jam. 

2)	 Bam putih dimasukkan dalam keranjang, kemudian dimasukkan 

ke dalam bak terendam yang tensi aIr dan digoncang-goncangkan 

agar udara yang tersekap dapat keluar. Kemudian ditimbang 

beratnya dalam air. (Was) 
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3)	 Batu putih dikeluarkan dan air dan lap dengan kain penyerap 

sampai selaput air pada permukaan hilang (SSD). Untuk ukuran 

yang besar pengeringannya satu persatu. 

4) Batu putih ditimbang dalam kering permukaan jenuh. (Wjn) 

5) Batu putih dikeringkan dalam oven antara suhu (100 - 11 O)OC, 

sampai kering. 

6) Batu putih dikeluarkan dari oven, didiamkan sampai mencapai 

Sullll ruangan lalu ditimbang sehinga diperoleh berat kering. (Wko) 

Berat SSD ::: 
Wjn 

...... (3.2) 
Wjn - W.o 

W jn W koPenyerapan = 
-

x 100% 
W ko ...... (3.3) 

Keterangan Win = berat agregat (batu putih) jenuh, (gram) 

Waa = Berat agregat (bam putih) dalam air, (gram) 

Wko	 = Berat kering oven, (gram) 

b. Agregat Halus 

Peralatan yang dipergunakan antara lain :
 

1) Timbangan halus dengan ketelitian 0,1 gram.
 

2) Picnometer dengan kapasitas 500 m!.
 

3) Conne / kerucut terpal1Cwlg (tabwlg kerucut dengan
 

penwnbuknya) dengan ukuran diameter atas (40 ± 3) lmn dan 

diameter bawah (90 ± 3) mm dan tingginya (75 ± 3) mm, dengan 

tebal logam 0,8 mm, dan ukuran penwnbuk yang mempunyai 
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bidang penwnbuk rata, berat (340 ± 15) gram diameter pennukaan 

penumbuk (25 ± 3) mm. 

4) Saringan no. 4.
 

5) Oven yang dilengkapi dengan pengatur suhu sampai (110 ± 5)° C.
 

6) Loyang seng dan loyang plastik (talam).
 

7) Kuas, bejana tempat air dan alat yang lainnya.
 

8)	 Thennometer.
 

9) Pompa hampa udara (vacum pump) atau tungku.
 

10) Air suling.
 

Tahapan pemeriksaannya :
 

1) Pasir sebanyak 2500 gram ditimbang.
 

2)	 Pasir dikeringkan di dalam oven pada suhu (150 ± 5)OC, sampai 

kering tetap / berat tetap, didinginkan pada suhu ruang dan 

kemudian direndam di dalam air selama (24 ± 4) jam sampai 

hasah jenuh. Berat tetap yang dimaksud adalah keadaan berat pasir 

selama 3 kali proses penimbangan dan pemanasan dalam oven 

dengan selang waktu 2 jam berturut-turut, tidak mengalami 

perubahan kadar air lebih besar dari pada 0,1 %. 

3)	 Air rendaman dibuang dengan hati-hati jangan sampai ada butiran 

yang hilang. 

4)	 Pasir dimasukkan ke dalam loyang seng, kemudian dipanaskan 

dengan menggunakan kompar dan dengan dibolak-balik hingga 

kering permukaan jenuh. 
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5) Untuk mengetahui kering permukaan semu dengan jalan ditest 

memakai conne dengan diisi sebanyak 3 lapis hingga penuh 

dimana tiap lapis ditumbuk lapis pertama 8 kali, lapis kedua 8 kali 

dan lapis ketiga 9 kali, kemudian conne diangkat dengan hati-hati, 

kalau pasir masih berbentuk kemcut sepelti conne berarti benda 

uji belum mencapai kering pennukaan jenuh. 

6) Pekerjaan no. 4 sdan no. 5 diulangi lagi sampai kering pennukaan 

jenuh (SSD). 

7) Kalau sudah mencapai keadaan SSD pasir ditimbang sebanyak 

500 gram dan dimasukkan ke dalam picnometer yang sudah 

diketahui beratnya, kemudian diisi lagi dengan air suling sebanyak 

90% dari kapasitas picnometer. 

8) Picnometer yang sudah berisi pasir dan air suling diletakkan di 

atas kompor yang sudah dinyalakan, kemudian direbus untuk 

menghilangkan gelembung udara yang ada di dalam pasir atau 

dapat digunakan pipa hampa udara guna mempercepat proses 

tersebut tetapi hams diperhatikan jangan sampai ada air yang ikut 

lcrhisap. 

9) Setelah mendidih didiamkan sampai mencapai suhu mang, 

kemudian ditambah air suling sebanyak yang diperlukan (sampai 

batas maksimum) lalu ditimbang. Perhinmgkan suhu standar 25°C. 

10) Ditambahkan dengan air sampai tanda batas dan timbang 

picnometer berisi air dan pasir sampai ketelitian 0,1 gram. (W t ) 
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11)	 Pasir dikeluarkan dan dikeringkan dalarn oven dengan suhu (110 ± 

5)OC sampai berat tetap, kemudian didinginkan dan diuji dalam 

desikator. 

12)	 Setelah dingin pasir ditimbang. (Wko) Ditentukan berat 

picnometer berisi air penuh dan ukur sulm air guna penyesuaian 

dengan suhu standar 25°C. (W) 

W 
Berat SSD = g ...... (3.4)

w+w -WIg 

W -w	 ...... (3.5)Penyerapan = g ko X ] 00% 
wko 

Keterangan W = berat picnometer berisi air, (gram) 

WI	 = berat picnometer berisi air dan pasir, (gram) 

Wko	 = berat pasir kering oven, (gram) 

Wg = berat agregat ditimbang di udara 

Dengan 500 adalah berat pasir mula-mula. 

3.2.4.	 Pemeriksaan Berat Volume Agregat 

Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui berat agregat per satuan 

volume. 

Adapun peralatan yang dipersiapkan : 

1) Tabung silinder (0 15 x t 30) em. 

2) Timbangan kapasitas 20 kg. 

3) Tongkat penumbuk 0 16 panjang 60 em. 

4) Serok, sekop, lap. 
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Tahapan pemeriksaannya : 

1) Timbang berat tabung (Wt ) dan volume tabung (V). 

2) lsi tabung dengan agregat dengan setiap YJ volume ditumbuk 

sebanyak 25 kali, lalu timbang (Wta). 

3) Lakukan pada agregat kasar dan agregat halus. 

B	 w-wBerat Volume = _s = Is	 ....... (3.6)
hI 

Vb Vb
 

Keterangan Ds = berat beton, (kg)
 

Wta = berat tabung silinder berisi agregat, (kg) 

Wts = berat tabung silinder, (kg) 

vb = volume beton, (m3
) 

3.2.5. Pemeriksaan keausan agregat kasar 

Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui ketahanan agregat kasar 

terhadap keausan dengan menggunakan mesin Los Angelos. Alat-alat yang 

dipergunakan : Mesin Los Angelos, saringan no. 12, timbangan dengan tingkat 

ketelitian 5 gram, bola baja dcngan diameter 4,68 em dun bemt untum 390 445 

gram, oven dengan sulm (110 ± 5)° C. Tuhapan pemeriksaan : 

1)	 Timbang agregat sebanyak masing-masing 2500 gram untuk 

agregat yang lolos saringan % in dan Y:l in. (W1). 

2) Agregat (kedua ukuran) dan bola dimasukkan ke dalam mesin Los 

Angelos. 

3) Putar mesin dengan kecepatan 30-33 RPM, 500 putaran untuk 

gradasi A, B, C, dan 0,100 putaran untuk gradasi E, F, dan G. 

~ 
t

-~-' 

II 
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4)	 Setelah selesai pemutaran keluarkan batu putih dari mesin, 

kemudian saring dengan saringan no. 12. Butiran yang tertahan 

diatasnya dicuci, selanjutnya dikeringkan dalam oven dengan suhu 

(110 ± 5)0 C kemlldian setelah dikelliarkan dari oven ditimbang 

(Wko) 

W -w
Keausan = 1 k" X 100% 

......	 (3.7)WI 

Ketergangan	 WI = Berat agregat (batu putih), (kg) 

Wko = Berat kering oven, (kg) 

3.3.	 Pembuatan Benda Uji 

Pembuatan campuran benda uji berdasarkan metode ACI (American 

Concrete Institute). 

Adapun tahapan pembuatan benda uji : 

1) Alat-alat (molen, cetok, ember tempat bahan, cetakan silinder, 

kaca) yang akan dipergunakan dipersiapkan terlebih dahlilu. 

2)	 Persiapkan jumlah bahan yang diperlllkan sesuai dengan 

keblltuhan (komposisi perbandingan berat), berdasarkan 

perhittmgan yang ada (metode i\CI). 

3)	 Agregat (halus dan kasar) harns dalam keadaan SSD (kering 

pennukaan) terlebih dahulu. 

4)	 Cetakan silinder ditimbang dan diukur dimensinya. 

5)	 Bahan-bahan yang sudah dipersiapkan dicampur / diadllk dalam 

molen sampai rata sambil ditambahkan air secukup~. 
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6) Bila sudah eukup rata adukan beton isikan pada cetakan silinder 

lalu ditimbang beratnya dan dieatat hasilnya. 

7) Diatas pennukaan beton ditutupi dengan kaea yang dilapisi 

minyak pelumas dan diberi pemberat atasnya. 

3.4.	 Penentuan Nilai Slump 

Nilai slump menandakan kepadatan dan atau keeairan eampuran beton. 

Alat-alat yang dipergwlakan antara lain : 

1) Corong baja yang berbentuk konus pada kedua ujungnya. Bagian 

bawah berdiameter 20 em dan bagian atas berdiameter 10 em 

dengan tinggi 30 em disebut juga sebagai kerueut Abrams. 

2) Tongkat baja dengan diameter 1,6 em dan panjang 60 em, bagian 

ujungnya bulat. 

Adapun tohciplln pengerjaannya : 

1) Isikan adukan beton pada kerueut Abrams. 

2) Pengisian dilakukan secara tiga tahap dimana pada setiap tahapnya 

ditllslIk sehanyak 25 kali. Setelah merata hingga pennukaan 

eetakan kerueut Abrams diangkat perlahan dan akar.. tet:.iadi 

penurunan pada adukan beton tersebut. Penurunan adukan beton 

memmjukkan nilai slump dengan harga ideal antara 7,5 - 10,0 em. 
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3.5. Rawatan Beton 

Rawatan beton ini bertujuan agar pelIDlikaan beton segar selalu lembab 

hingga beton dianggap cukup keras. Kelembaban ini dijaga untuk menjamin 

proses hidrasi semen berlangsung dengan sempuma. 

Beberapa cara yang dapat diperglmakan untllk merawat beton : 

I) Meletakkan beton segar di dalam mangan yang lembab. 

2) Meletakkan beton segar dalam genangan air atau perendaman. 

3) Menyelimuti pennukaan beton segar dengan kanmg yang basalt. 

4) Menyirami pelIDukaan beton segar secara teratur. 

Untuk penelitian ini dipakai benda uji pada umur 28 hari dengan 

meletakkan beton segar dalam genangan air atau perendaman. 

3.6. Pengujian Kuat Desak dan Kuat Tarik Benda Uji 

Pengujian dilakukan setelah benda llji mencapai umur 28 hari. Adapoo 

langkah-Iangkah pengujiannya : 

1) benda uji yang telah mencapai umur 28 hari dipersiapkan, 

2) ditimbang lIntlik mcndapatkan data berat siJinder beton dalam 

keadaan kering, 

3) mengukur dimensi benda uji menggunakan kaliper, 

4) meletakkan benda ujj pada mesin uji desak yang diletakkan secara 

vertikal lmtuk uji desak dan diletakkan secara horisontal ootuk uji 

kuat tarik belah dengan eara peletakan seeara simetris, 

-----~---
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5) menyalakan mesin uji desak dengan tekanan yang dinaikkan seeara 

berangsur-angsur dengan keeepatan O.05"/menit tiap detik. 

6) pembebanan dilakukan sampai benda llji tidak kuat lagi menahan 

tekanan dan retak atau haneur, 

7) meneatat regangan, khllsusnya untuk pengujian kuat desak hingga 

meneapai pembebanan maksimal. 

'



BAB IV
 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
 

4.1. HasH Penelitian 

4.1.1. HasH Uji Material 

Uji material dimaksudkan untuk mengetahui data awal mengenai 

material pakai. Data awa] itu antara lain kandlmgan lumpur da]am pasir, modulus 

halus butir, berat volume, berat jenis, penyerapan air, dan keausan/abrasi. Data-

data yang di dapat akan dipergunakan sebagai acuan perhitungan campuran beton. 

Adapull data-data yang diperoleh : 

Tabel. 4.1. Hasil Pengujian Matel"ial 

Penelitiall Paras putih Scrut P031r 

Kandungan lumpur dalam pasir - - , % 

2,58 % 

1,62 t/m" 
2,688 

Modulus hulus butir 7,3 % 

0,905 t/m.J 

[,863 

7,056 % 

0,867 t/m.J 

1,913 
Berat volume 
Berat jenis SSD 
Penyerapan ai r 25, 17 % 

75,68 % 

40 mm 

IR,141 % 

56,77 % 

40 mm 

11,12 o(~ 

-
-

Abrasi 
Ukuran agregat maksimum 

40
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4.1.2. HasH Uji Sampel 

Berdasarkan pen6rujian benda uji di laboratorium didapatkan hasil 

sebagai berikut : 

Tabel 4.2. HasH Pengujian SHinder Beton 

Jenis Uji 
Silinder Beton dengan Agregat Kasar 

Paras Putih Serut 

Berat Volume Rata-rata 2.172 tim 3 
2.137 t/m 3 

Kuat Desai< Rata-rata 19.695 MPa 18.899 MPa 
Kuat Tarik Rata-rata 1.279 MPa I. 911 MPa 

Modulus Elastis Rata-rata (x lOR) 7.625 Pa 6.770 Pa 

Catatan : 

Perhitungan berat volume (lihat lampiran 3.1) 

Perhitungan kuat desak rata-rata (lihat lampiran 3.2) 

Perhitungan kuat tarik rata-rata (hhat lampiran 3.3) 

Perhitungan Modulus Elastis (hhat lampiran 3.4) 

1 N/m2 = 1 Pa, 1 MPa = 106 N/m2 
, 1 GPa = 1O'i N/m2 

Selain itu juga dari pengujian salIlpel / benda uji silinder juga didapatkan 

regangan yang terjadi setiap kenaikan 10 kN pembebanan. Adapun grafik 

tegangan-regangan yang terjadi, dapat dilihat pada grafik-grafik berikut : 
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Gambai' 4.1. Grafik Tegangan Regangan SHinder Beton dengan Agregat Kasar Batu Paras Putih, Sampell 
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Gambar 4.2. Grafik Tegangan Regangan Silinder Beton dengan Agregat Kasar Batu Paras Putih, Sampel 2 
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Gambar 4.3. Grafik Tegangan Regangan Silinder Beton dengan Agregat Kasar Batu Paras Putih, Sampel3 
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GambaI' 4.4. Grafik Tegangan Regangan Silinder Beton dengan Agregat Kasal' Batu Paras Putih, Sampel 4~llv 
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Gambar 4.5. Grafik Tegangan Regangan Silinder Beton dengan Agregat Kasar Batu Paras Putih, Sampel 5 
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Gambar 4.6. Grafik Tegangan Regangan SHinder Beton dengan Agregat Kasar Serut, Sampell 
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Gambar 4.7. Grafik Tegangan Regangan Silinder Beton dengan Agregat Kasar Batu Serut, Sampel2 
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Gambar 4.8. Grafik Tegangan Regangan Silinder Beton dengan Agregat Kasar Batu Serut, Sampel 3 
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Gambar 4.9. Grafik Tegangan Regangan Silinder Beton dengan Agregat Kasar Batu Serut, Sam pel 4
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Gambar 4.10. Grafik Tegangan Regangan Silinder Beton dengan Agregat Kasar Batu Serut, Sampel9 
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4.2. Analisa Data 

4.2.1. Analisa Bahan 

a) Agregat Halus I Pasir 

Pada hasil uji bahan maka diketahui bahwa tmtuk kandungan lumpur 

pasir masih memenuhi syarat yang ditetapkan pada PUBI 1973, yaitu sebesar 

maksimal 5 % dan memiliki berat jenis SSD sebesar 2,688. Pada penelitian ini 

diperoleh kandungan lumpumya sebesar 1 %. 

b) Agregat Kasar I Batu Putib 

Untuk kedua jenis batu putih digunakan ukuran maksimal 40 mm. Salah 

satunya dikarenakan untuk mencapai ukuran yang lebih kecil sangatlah sulit. 

Mengingat batu putih merupakan material yang mengandung banyak tmsur kapur 

sehingga mudah menyerap air dan ketika dalam keadaan jenuh mudah hancur. 

Pengambilan agregat dilakukan saat musim hujan. Jadi untuk 

mengupayakan keadaan agregat dalamkondisi kering sangatlah tidak mungkin. 

Pengeringan agregat membutuhkan waktu satu hari penuh dalam keadaan panas. 

Seandainya terjadi mendung bahkan hujan, maka agregat tidak akan sepenuhnya 

kering. Jadi saat penghancuran agregat guna mendapalkan ukuran yang 

dibutuhkan, agregat akan lebih mudah hancur bahkan menjadi material yang 

lembut (hancur semua). 

Pada saat agregat kasar (batu putih) siap untuk digunakan sebelumnya 

dilakukan perendaman selama 24 jam. Dari hasil perendaman tersebut kemudian 

material dikeringkan dengan diangin-anginkan selama ± 4 jam. Kemudian 
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material siap digunakan. Tujuan dari perendaman dan pengeringan tersebut untuk 

mendapatkan keadaan SSD agregat atau kering permukaan agregat. 

c) Semen 

Semen dipakai merk Nusantara, dimana penyimpanan dilakukan di 

gudang BKT VII. Kondisi semen dalam keadaan baik. Warna abu-abu, tidak 

teIjadi penggumpalan, dan berat semen satu sak seberat 40 kg. 

d) Air 

Vntu!'< air yang dipergunakan mempakan air dan laboratorium BKT VII, 

dimana keadaan air jemih, bebas dari kotoran, tidak bau, dan tidak mengandung 

unsur minyak maupun garam. 

e) Keausan Agregat 

Dan uji keausan yang telah dilakukan didapatkan hasil nilni keaUSlln 

batu paras putih sebesar 75,68 % sedangkan untuk batll serut sebesar 56,77 %. 

Kedua hasil yang didapatkan ini menyatakan bahwa untuk kedua batuan tidak 

memenuhi syarat yang ditetapkan oleh PBI-1971, yaitll agregat kasar yang 

digunakan dalam campuran beton tidak boleh kehilangan beret mencapai 50 %. 
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t) Berat Volume Agregat dan Berat Jenis Agregat 

Berat volume merupakan ukuran untuk menyatakan berat agregat per 

satuan volume yang diukur berdasar volume ruang cetakan sedangkan berat jenis 

diukur berdasarkan volume seslmgguhnya volume agregat itu sendiri. 

Setelah dilakukan pengujian bahan didapatkan bahwa berat volume batu 

paras putih sebesar 0,905 t/m3 dan berat volume batu serut sebesar 0,867 t/m 3
. 

Selisih berat volume kedua jenis batuan tersebut kecil yaitu sebesar 4,2 %. lni 

dikarenakan trntuk batuan paras putih saat dilakukan pemadatan akan lebih mudah 

hancur sehingga memungkinkan bongkahan batuan paras putih akan menjadi 

lebih kecil dan dapat mengisi ruang-ruang kosong dalam cetakan ukur. 

Berat jenis disini dalam keadaan SSD yaitu dimana agregat dalam 

keadaan kering pennukaan jenuh dibandingkan berat air yang isinya sama dengan 

isi agregat dalam keadaan jenuh. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa berat 

jenis SSD batu paras putih sebesar 1,863 dan batu serut sebesar 1,913 sehingga 

dari hasil tersebut terlihat bahwa berat kedua batu pada volume yang sama 

memiliki berat yang berbeda. Berat jenis batu semt lebih besar daripada batu 

paras putih. 

g) Penyerapan Air 

Pada penelitian material juga diamati besamya penyerapan air yang 

teIjadi pada setiap batuan. Besarnya penyerapan air batu paras putih adalah 

25,17 % dan 18,141 % untuk batu serut. Dari hasil ini terlihat bahwa batu paras 

putih merupakan agregat yang lebih mudah menyerap air. Selisih yang terjadi 

" 
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antara kedua agregat sebesar 6,029 %. Semakin besar penyerapan menandakan 

bahwa pori yang dimiliki agregat semakin banyak. Jadi air yang terserap oleh 

agregat mengisi pori yang pada agregat tersebut. Namoo ootuk material batu putih 

selain faktor pori, kandoogan kapur yang dimiliki batu putih juga memungkinkan 

teIjadinya penyerapan air. 

h) Uji Kekentalan Beton / Nilai Slump Beton 

Nilai slmnp ini berpengaruh pada kuat desak beton dan kemudahan 

dalam pengerjaan. Adllkan beton yang memiliki nilai slump keeil akan 

menghasilkan kuat desak beton yang tinggi namun dengan keeilnya llilai slmnp 

berarti pada saat peneampuran kllrang mudah yang menyebabkan sulitnya 

pengerjaan beton. Hal ini terjadi karena adukan beton lebih kohesif dan 

penggmnpalan agregat kasar dengan mortar mungkin terjadi, sehingga 

kemlmgkinan kurang meratanya eampuran juga mlmgkin terjadi. 

Pada penelitiall illi lIilai slump ulltuk beton yang menggunakan batu 

paras putih sebesar 8 em dan 4 em lUltuk yang menggunakan batu semt. Dari nilai 

slump ini menandakan bahwa batu semt eendemng tidak dapat mempertahankan 

kejenuhannya setelah perendaman, sehingga nilai slmnp reneana (8 15) em tidnk 

tereapai. Akibat yang mungkin ditimbllikan adalah penyerapan air yang dipakai 

pada peneampuran beton (perhitllngan berat air berdasakan nilai fas) oleh agregat 

(batu serut). Dengan adanya penyerapan air oleh agregat tersebut menyebabkan 

kurang meratanya eampuran beton. 
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4.2.2. Analis~l S~lmpell Benda lJji 

Beton segar yang didapatkan dari hasil pencampuran abTfegat, 

dimasukkan ke dalam cetakan yang sebelumnya telah diolesi dengan oli. Fungsi 

oli tmtuk mempennudah melepaskan benda uji dari cetakan setelah dianggap 

kering. Namun sebelum dimasukkan ke dalam cetakan beton segar tersebut dicari 

terlebih dahulu nilai slumpnya. 

Beton dilepas dari cctakan dan masing-masing benda uji diberi nomor 

untuk menandai benda uji yang dibuat setelah dianggap cukup kering lalu setelah 

dilakukan penandaan, benda uji direndam ke dalam bak perendaman hingga beton 

berumur 28 hari. Pada umur 28 hari benda uji dikeluarkan dari bak perendaman 

dan dilakukan pengukuran dimensi masing-masing benda uji dan ditimbang untuk 

mengetahuj beratnya. Setelah itu dilakukan pengqjian pada benda uji. Pengl~jian 

dilakukan untuk mengetahui kl1at desak dan kuat tarik beton. Khusus pada uji 

desak diberikan alat tambahan yaitl1 Ekstensometer (alat ukur untl1k membaca 

regangan yang terjadi). 

a) Derat Jenis Beton I Berat Volume Beton 

Dan tabel 4.2. dapat dilihat bahwa berat volume beton yang 

menggunakan agregat kasar batu paras putih lebih besar (2,172 t/m3
) daripada 

berat volume beton yang menggunakan agregat kasar batu semt (2,137 t/m\ Dari 

hasil penelitian didapatkan berat volume batu paras putih sebesar 0,905 t/m3 dan 

batu serut sebesar 0,867 t/m3
. Untuk penelitian ini berat volume agregat 

berpengaruh pada berat volume beton sedangkan jika djIihat dari nilai berat jenis 

___,j 
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abrregat, batu paras putih sebesar 1,893 dan 1,913 pada batLi scrut yang hasilnya 

berban~ing terbalik dengan nilai berat volume masing-masing abrregat. 

Jenis agregat juga dapat berpengaruh pada berat jenis beton yang 

dihasilkan. Dalam pene1itian ini dipakai batu putih dimana kapur menjadi lmsur 

pembennIk batuan sehingga saat dicampurkan dengan air cenderung lebih mudah 

menyerap air. Sebaliknya abrregat akan lebih cepat kering saat dilakukan proses 

pengcringan. Khususnya unnIk batu paras putih dimana terlihat kering agregat 

tidak terjadi secara merata. Kehancman agregat dimungkinkan akan teIjadi saat 

agregat dimaslIkkan ke dalam molen yang memlmgkinkan akan menghasilkann 

berat volume beton lebih besar. 

b) Kuat Desak Beton 

Kuat desak beton merupakan hal yang sangat mendasar pada 

perencanaan suatu konstruksi bangunan beton. Kuat beton itu sendiri menentukan 

kekuatan dari beton dalam memikul beban per satuan luas. Dari tabel 4.2. dapat 

telihat bahwa kuat desak beton yang menggunakan agregat kasar batu paras putih 

mencapai 19,871 MPa sedangkan jik~ mr.nggnnakan at'JegM kasar hatn scmt 

mencapai 18,899 MPa. Dengan catatan dari kelima sampel / benda uji yang diuji 

llTIttIk beton yang mengglmakan abrregat kasar batu serut hanya 4 yang 

diperhinmgkan karena satu sampel / satn benda uji dianggap gagal / failed. 

Dengan melihat hasil tersebut, berarti kuat desak beton yang dihasilkan 

yang mengglillakan kedua jenis agregat tersebut tidak mencapai kuat desak yang 
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diinginkan, yaitu sebesar 20 MPa. Pada saat pengujian semua sampel mengalami 

pecah terbelah menjadi dua bagian yang hampir sama. 

Beberapa faktor yang dapat dijadikan acuan gagalnya kuat desak beton 

yang direncanakan : 

1) Agregat kasar terpakai (batu paras putih dan batu serut) hancur terlebih 

dahulu daripada pasta semen karena kedua jenis batu tersebut adalah 

batu putih / batu kapur. 

2) Dari nilai abrasi dapat terlihat bahwa kedua ahrregat tidak memenuhi 

syarat dimana telah kehilangan lebih dari 50 % berat awal. 

3) Kurangnya air (nilai fas) yang menyebabkan campuran kurang merata 

dan kurang padat. 

4) Karena abTfegat kasar dipakai 100 % batu kapur maka dimungkinkan 

sebagian air terpakai, berdasarkan perhitungan fas, terserap oleh agregat 

kasar itu sendiri. 

c) Kuat Tarik Beton 

Pada perencanaan, kuat tarik beton kurang diperhitungkan karena 

nilainya sangat kecil dibandingkan kuat desak beton itll sendiri. Dari tabel 4.2. 

terlihat bahwa kuat tarik beton yang menggunakan agregat kasar batu paras plltih 

lebih besar daripada beton yang menggnnakan agregat kasar batll serut. 

Untuk beton yang menggunakan a!:,Tfegat kasar batll paras putih kllat 

tariknya sebesar ],9\ 1 MPa dan 1,279 MPa untuk beton yang menggunakan 

agregat kasat batu serut. 
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d) Regangan 

Nilai regangan didapatkan pada saat pengujian desak. Dengan bantuan 

alat Ekstensometer, maka nilai regangan yang teljadi pada kenaikan pembebanan 

10 kN dapat terbaca. Untuk menghindari kesalahan pembacaan maka data hasil 

pengamatan nantinya akan dilakukan koreksi yang bertujuan untuk meminimalkan 

adanya salah pembacaan. Karena sampel mendapatkan gaya tekan maka sampel 

mengalami regangan tekan. Regangan menyatakan perbandingan pembahan 

panjang terhadap panjang awal sehingga pada penelitian ini dapat diketahui 

pembahan panjang sampel yang terjadi saat kenaikan beban 10 kN hingga sampel 

tidak mampu memikul beban. 

Dengan adanya data tegangan dan regangan maka dapat dibuat b'Tafik 

tegangan-regangan. Dari grafik nantinya dapat terlihat besar perubahan bentuk 

sampel (khususnya tinggi sampel) setiap adanya kenaikan beban. Semakin miring 

grafik yang terbentuk maka defonnasi yang terjadi CUkliP besar. Sebaliknya jika 

grafik terlihat semakin tegak maka perubahan sampellebih kedl. 

4.3. Pembahasan 

4.3.1. Kandungan Lumpur dalam Pasir 

Pasir adalah agregat yang digunakan untuk mengisi pori yang tidak 

dapat diisi oleh agregat yang lebih besar. Karena itu pasir juga menentukan 

kekuatan dari beton yang dihasilkan. Kandlmgan lumpur merupakan suatu llkuran 

yang menentukan banyakllya pasir yang lolos ayakan 0,063 mm. Bagian yang 

lolos tersebut tidak dapat disebllt sebagai agregat melainkan serbllk karena terlalu 
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halus. Pada PBI 1971 disebutkan bahwa agregat halus terdiri dari butir-butir yang 

tajam qan keras. 

4.3.2. Berat Volume dan Berat Jenis Agregat 

Berat volume seharusnya sebanding terhadap berat jenis. Tapi pada 

penelitian ini dimungkinkan karena dipakai agregat baul putih sehingga hasilnya 

berbanding terbalik. Batu putih mempakan material yang terbentuk dari kapur, 

yang mungkin saat terendam didalam air ikatan kapurnya akan melemah yang 

menandakan air tcrscrap oleh batu putih selain dari faktor pori yang terdapat di 

dalam agregat itu sendiri. ladi walaupun pada volume yang sarna akan dicl.apatkan 

nilai berat jenis yang berbeda terhadap jenis batu putih yang berbeda tergantlmg 

dari banyaknya air diserap oleh agregat. Pada penelitian ini kedua batu putih dapat 

disebut agregat ringan karena memiliki berat jenis kurang dari 2 (lihat table 4.1.). 

Untuk berat volume sendiri, tidak dapat dikatakan sebanding terhadap 

berat jenis, khususnya untuk material batu putih. Selain kepadatan batt! putih 

sendiri, faktor pengujian juga akan mempengamhi hasil ber(lt vol lime h(ltll plltih. 

Penumbukan saat pengujian mungkin rnenyebabkan agregat batu putih yang lebih 

rapuh akan semakin padat sehingga rnernungkinkan memiliki berat volume lebih 

besetI', 

4.3.3. Penyerapan Air 

Penyerapan air, pada agregat batu putih akan rnempengaruhi kekerasan 

dari agregat tersebut. Mengingat batu putih merupakan material yang terbentuk 
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oleh kapllr yang memadat, sehingga saat menyerap air mCl1lllngkinkan akan 

melemahkan ikatan antar partikel kapur yang membentl!k batl! putih. Juga saat 

digtmakan sebagai agregat kasar pada beton akan berpengaruh pada nilai fas. 

Semakin besar nilai penyerapan air maka nilai fas juga akan besar. 

4.3.4. Abrasi 

Nilai abrasi menyatakan besamya kehancuran agregat saat dilakukan 

pencampuran. Pemakaian mesin molen sebagai alat pengadukan beton merupakan 

salah satu penyebab kehancuran agregat itu, sehingga dengan diketahui nilai 

abrasi dapat ditentukan pemakaian metode campuran yang lebih efisien selain 

molen untuk mengantisipasi kehancuran agregat saat pengadukan. At~u dapat 

dipertimbangkan pemakaian agregat jenis lain sebagai pengganti agregat kasar. 

4.3.5. Berat Volume Beton I Berat Jenis Beton 

Dari hClsil penelitian I uji laboratorium didapatkan berat voltune beton 

dengan menggunakan agregat batu paras putih lebih besar daripada batu semt. 

Apabila dilihat dari hasil uji keausan I abrasi, terlihat bahwa nilai keausan batu 

paras putih lebih besar daripada batu semt yang memtmgkinkan saat pengadukan 

beton dengan menggwlakan mesin molen banyak agregat dari batu paras putih 

yang hancur dibandingkan dengan batu paras semt. 

Pada pemakaian agregat ringan sebagai agregat kasar pembentuk beton 

ringan jenis agregat akan menentukan berat jenis beton yang dihasilkan. Selain itu 

ukuran agregat dapat menentukan pori dalam beton, sehingga semakin 
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beragamnya ukuran ab,'Tegat mungkin dapat mengurangi adanya pori dalam beton. 

Pada penelitian ini tidak dihasilkan beton ringan karena beton ringan adalah beton 

yang memiliki berat jenislberat volume kurang dari 1800 kg/cm 3 (1,8 t/m3
) jadi 

pada penelitian ini menghasilkan beton BannaI. (lihat tabel 4.2) 

4.3.6. Kuat Tekan Beton 

Pada hasil pengujian didapatkan kekuatan tekan maksimum rerata beron 

dengan agregat kasar batu paras putih sebesar 19,695 MPa dan 18,899 MPa untuk 

beton dengan agregat kasar batu semt. Dari hasil uji tersebut temyata beton tidak 

dapat memenuhi Illutu seperti yang direncanakan. Dapat dikatakan bahwa beton 

gagal. Kegagalan dari kuat beton rencana ini dapat dipengaruhi oleh faktor 

voltune air terpakai dan pengaruh agregat. 

Volume air akan mempengaruhi slump beton, terlihat pada penelitian ini 

slump beton kurang karena air diserap oleh agregat. Akibat yang akan 

ditimhlllkan karcnu penyerapan air tersebut adalah melemahnya kckuatan beton 

akibat timbulnya rongga pada beton. Standar pengu~uran kekuatan beton 

dilakukan saat beton bemmur 28 had. Walallptln d&PiJt juga diukur dalam UlTHlr 

tertentu dengan mengacu pada nilai konversi llmur beton .. lenis, bentuk, tekstur 

permukaan, dan ukuran maksimum agregat juga akan mempengaruhi kekuatan 

beton yang dihasilkan. 

Agregat yang bersudut (batu pecah) mempu~lua&-p_ermukaanyang 

lebih besar daripada agregat bulat (kerikil) sehingga memiliki daya lekat dengan 

pasta yang lebih kuat. Selain itu pula batu pecah juga mempunyai tekstur 
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pennukaan yang lebih kasar, sehingga lekatan dcngan pastanya juga lebih baik. 

Ukuran agregat berpengaruh pada Inas pennukaan. Jika dipakai nkuran agregat 

maksimum lebih besar maka luas pennukaan butir a!:,'Tegat lebih keeil, sehingga 

lekatan antara pasta dan pennukaan agregat lebih lemah, akibatnya kekuatan 

beton lebih rendah. Namnn pada penelitian ini selain dari luas pennukaan jenis 

agregat juga menjadi faktor penentu knat tekan beton. 

Pemakaian agregat ringan sebagai pembentuk beton ringan mnngkin 

menghasilkan data seperti yang didapatkan. Mengenai mutu beton tidak dapat 

dijadikan aeuan beton yang dihasilkan dari beton lingan mengingat jenis batn 

pntih lebih dari satu. Mnngkin saja ada jenis batn putih yang lebih keras daripada 

jenis batu putih yang digunakan pada penelitian ini sehil~gga peneapaian mutn 

beton dapat diperoleh. 

4.3.7. Kuat Tarik Beton 

Pemakaian agregat ringan menghasilkan beton ringan dengan kekuatan 

tarik yang keeil. Pada beton yang mengglmakan agregat batn paras pntih nilai kuat 

tariknya sebesar 1,279 MPa (6,5 % dari nilai kuat desak) dan] ,9] ] MPa (10, I] % 

dari nilai kuat desak) untuk beton yang menggunakan agregat batu serut, sehingga 

pemakaian agregat ringan juga berpengaruh pada nilai kuat tarik. Jika pada beton 

nonnal didapatkan interval kuat tarik berkisar 9 % - ] 5 % (Dipohusodo, 199]) 

dari kuat desaknya. Pada penelitian ini lIDtuk beton ringan didapatkan interval 

nilai 6,5 % - 10,] I % dari nilai kuat desaknya. 
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Keeilnya nilai kuat tarik beton ringan ini juga dipengaruhi oleh faktor 

antara lain 'seperti bentuk, tekstur, dan juga ukuran agregat berpengaruh pada kuat 

tank terutama mengenai kuat lekat antara pasta semen dan agregat. Karena itu 

saat terjadi beban tarik seolah-olah agregat tidak terjadi penarikan dan seluruh 

beban tarik dilimpahkan ke pasta semen. 

4.3.1. Modulus Elastis 

Modulus elastis merupakan sifat yang dimiliki oleh beton yang 

berhubungan dengan mudah tidaknya beton tersebutlnengalami regangan 

(perpanjangan maupun perpendekan) saat mendapat beban. Semakin besar nilai 

modulus elastis maka semakin keeil regangan yang te~iadi karena nilai modulus 

elastis berbanding terbalik dengan nilai regangan. Nilai modulus elastis ini akan 

ditentukan oleh kemiringan kurva pada grafik tegangan regangan. Dimana kurva 

ini dipengaruhi oleh tegangan beton dan regangan beton. Semakin tcgak suatu 

kurva dan memiliki panjang garis linier yang panjang, herarti heton tersebut 

memiliki kuat desak yang besar pula. Dengan semakin bertambahnya beban maka 

makin berkurangnya kekakuan material sehmgga kurva tid"k akan linier lagi. 

Karena dengan semakin tegaknya kurva perubahan yang terjadi pada sampel 

sangat keeil sehingga dapat dikatakan sampel dalam keadaan kaku. 

Pada penelitian ini dapat terlihat bahwa modulus eJastis maksimum 

rerata untuk beton dengan agregat batu paras putih sebesar 7,625 x. lOX N/m 2 

(0,7625 GPa) sedangkan pada beton yang menggunakan agregat kasar batu serut 

modulus elastis maksimum rerata sebesar 6,77 x lOX N/m2 (0,677 OPa). Nilai 
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modulus e1astis ini diambil berdasar penentuan titik offset, yaitu dengan menarik 

garis s,ejajar dengan garis linier pada kurva (data' sebanding) saat regangan 

mencapai 2 x 10-3 dan tegangan no1. 

Dengan melihat hasil tersebut diketahui bahwa kedua beton tidak 

mencapai ni1ai modulus elastis secara teoritis yang mencapai 18 GPa (Gere & 

Timoshenko,1987) , Hasil ini dikarenakan penggunaan material batu putih yang 

mudah hancur, sehingga kekakuan beton kurang, Akan tetapi betoll dellgall 

agregat kasar batu paras putih lebih kaku daripada beton yang menggunakan 

agregat kasar batu semt. Kekakuan beton mungkin saja disebabkan dengan 

perataan material yang lebih merata, 



5.1 

BABV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan
 

Dari penelitian ini didapatkan beberapa kesimpulan sebagai berikut :
 

1.	 Pada pengujian didapatkan berat vohune beton dengan batu paras putih 

sebesar2,172 t/m3 dan beton dengan agregat batu semt sebes~ 2,137 

t/m3
. Untuk agregat, beratjenis batu paras putih sebesar 1,863 dan 1,913 

untuk batu semt. Serat volume batu paras putih sebesar 0,905 tlm3 dan 

0,867 t/m3 untuk batu semt. 

2.	 Berat jenis dan berat volume agregat tidak dapat dijadikan acuan 

penentuan berat jenis I berat volume beton yang dihasilkan. 

3. Pada penelitian ini terdapat penyimpangan data dimana berat volume 

agregat yang sehumsnyu sebunding dengan berat jenis agregat pada 

penelitif!n ini dihasilkan data yang berbanding terbalik. Munculnya data 

tersebut dimungkinkan karena faktor agregat. Batu paras putih 

cenderung lebih rapuh jika dibandingkan dengan batu semt. 

4.	 Nilai kuat desak beton dengan agregat batu paras putih (19,695 MPa) 

lebih besar daripada beton dengan agregat batu semt (18,899 MPa). Tapi 

nilai kuat tarik beton dengan agregat batu paras putih (1,279 MPa) 1ebih 
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keciI daripada beton dengan agregat batu serut (1,911 MPa). lni 

dimungkinkan karena pada beton yang menggunakan batu paras putih 

material agregat kasarnya Iebih rata daripada yang mengggunakan 

material batu semt. 

5.	 Pada niIai modulus elastis, beton yang menggunakan batu paras putih 

e();/6-25-(JPa)-I~btIJDesaFClaripada yang mengggun~fiatu semt 

(0,677 OPa). 

6.	 Batu paras putih dan batll semt, dapat digunakan sebagai agregat kasar 

pada penyusun beton dengan mutu kurang daJi 20 MPa. Untuk 

mendapatkan mutu yang diinginkan metode ACT kurang sesuai, 

sehingga dapat digunakan metode coba-coba. 

7.	 Khusus pada agregat batu paras putih, perlu diadakan pengujian 

khususnya mengenai pasta yang terbentuk oleh hancuran-hancuran hahls 

agregat tersebut pada saat pengadukan. 

5.2	 Saran 

1.	 Dengan banyaknyajcnis batu putih perlu dikaji Iebih Ianjut Lentang batu 

putih jenis lain sellingga didapatkan jenis batu putih yang Iayak pakai 

sebagai agregal kasar pada beton. 

2.	 Dalam pembuatan beton dengaJl agregat kasar 100 % batu putih nilai fas 

(faktor air semen) tidak dapat dijadikan acuan. Sebaiknya menggunakan 

acuan njlai sIwnp. 

,. 
'I 
I' 

-----.~ 
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3. Perlunya diadakan penelitian pengaruh pasta agregat batu putih terhadap 

beratjenis beton dan mutu beton. 
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Dr'\.TA PEMERIKSAAN 

KANDlINGAN LllMPlJR DALAM PASJR 

Jenis benda uji : Pemeriksaan Kadar Lumpur Diperiksa oleh 

Nama benda uji : Pasir 1. Ghalib S.P. 99511 106 

Asal : Kali Krasak 2. N. Berty R. 99511 066 

Keperluan : Penelitian Tugas Akhir 

Tanggal:05Januari2004 

Bemt 

Berat pi ring (Bpo) 100 gram 

Berat pasir awal (Bo) lOCi !.!,ram 

Berat pirinv; + pasir (Sp I) 199 gram 
Berat pasir oven (81) 99 Q;rall1 

Bo-·HI 
0'Kandungan LUlllpur' x I(lO% -' ,"

Bo 

Keterallgan :
 

- Air tel-up jel'nih setelah 14 kali pcncampuran / pergantian air.
 

l2 em I , air 

pa~ir

gelas uku .. 
Yogyakarta, 12 Februari 2004 

Mengetahui 

Labonltorium BKT F'fSP (JH,r-···-·--....,··--·-·---- '-""'" 
1_____ L A a 0 RAT 0 RI UM f 

BmfANK,ONSTRUKg, TEIfNI~ __ 
FAKULTAS TEMNII< VII 

------.._.------ 
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LA.BOR\'nHUtf[\i B.\H,\:\ KOr\ST~H;h.SI TEKNH( 

FAKULTAS TE.I'CNIK S IPIL 1))\.N l?ERENCANAAt\f 

lJ NI\JED (~1-1- ~~ C' I C' L\ r\~ '/\11"'\ -...., \H:.>:~ 10,f,,- 1\0 \d !. v. l. ,LA..;l H.·~_·,I, 

Jln. Kaliurang Krn. '14,4 telp. (0274) 895707, 895042 Fax. (0274) 895330 Yoyya l'.ilrl'1 
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DATA PEMERIKSAAN 

MODULUS HALtiS BUTIR 

.Jenis benda uji : Pemeril"sa~m MHB Di perilisa oleh 

Nama benda uj i : Pasir I. Ghalib S.P. 99511 106 

Asal : Kali Krasak 2. N. Berty R. 99511 066 

Keperluan : Pcnelitian Tugas AI<hir 

Tanggal: 05 Januill'i 2004 

Saringan Bel"at Berat BCI"at Komulatif 

No 0luOOn2: mm tel"tinggal (gram) tCJ"tinggai (0;;, ) (%) 
, 

1i 40 
2 20 
3 10 
4 4.75 0.6 0.4 O.O~l 0.02 0.03 0.02 

5 2.36 199.6 103.8 9.98 5.19 10.01 5.21 
6 1.18 424.1 414.9 21.21 20.745 31.21 :; 2:;.955 

7 0.6 642.1 546.3 32.11 27.315 63.32 53.27 
,. •• ,.-•••.,,,,.•.••.•• 1-...... _, 4_ ••• ___ ~._, __• 

8 0.3 342.1 363.1 17.11 18.155 80.425 71.425 

9 0.15 233.l '1.37.3 11.66 11.865 92.08 83.29 
10 Pan 158.4 334.2 7.92 16.71 0 0 

I····
JUIlllah 516.25 

i 
.: Jumlah rata-rata = 258.125 

MODULUS HALUS BUTIR . 258.13 . X 100 % = 258.125 % 
100 

Yogyal<31'ta, 12 Febwari 2004 

Mengetahui 

Laboloatorium BKT FTSPUII, 

I ~.LABORA.TORIUM 

BAHANKONSTRUKSI TEK~114 
FAKUL.T AS TEKNIK U I. .12o.YIJ 1· 
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LABORA'l'OllltJi\;! B/\HAN KONS'fR{iKSi TEKNiK 

FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCAN~AN 

UNIVERSITAS ISLAM INDONI::S!A 
~In. Kaliurang Krn. 14,4 telp. (0274) 895707, 395042 Fax. (0274) 895330 Yogyakarta 

_._~__ _ • • .. _ __. __•...__..,••_ _,.•_ __. _. _."M __ ., • ._..••_ ._ _._ .._.•_.•._....• __•.••.._ *" •••••••••• • ••••• •••_ •••••._ •••..•• , ••~ ._ 
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DATA PEMERIKSAAN
 

MODlJLlJS HALlJS BLJTIR AGREGAT KASAR
 

.'ellis benda uji : Pemeriksaan MHB I)j peril~sa olcl1 

Nama benda uji : Paras Putih I. Ghalib S.P. 99511 106 

Asal : Gunung Kidul 2. N. Berty R. 99511 066 

Keperluan : Penelitian Tugas Akhir 

Tanggal : 05 Januari 2004 

Sal'illgull Herat 
terlinggal (gram) 

Ben.t 

lolos C%) 

BHat I":ollllliatif 

(%)No e luballf! 111m 

I 40 0 100 
2 20 1745 30.06012024 30.06012024 

3 10 750 69.93987976 100 

4 4.75 0 0 100 

5 2.36 0 0 100 

6 1.18 0 0 100 

7 0.6 0 0 100 

8 0.3 0 0 100 

9 0.15 0 0 100 

10 Pan 
Jumlah 730.0601202 

MODULUS HALUS BUTIR = 730.060] 2 = 7.3006 
100 

Yogyakarta, 12 Februari 2004 

Mengetahui 

Laboratorium BKT FTSP un, 

[' LABORATORIUM 1· 
y-'BIlHRN Po,.lIft r.,. ll'. ~ 

FAKULT AS TE~N'~ U I I 
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DATA PEl"lERIKSAAN 

MODlJLUS HALlJS BlJTIR AGREGAT KASAR 

Jenis benda uji : Pemedl{saan MHB Oi perihsa oleh 

Nama benda uji : Serut 1. Ghalib S.P. 99511 106 

Asal : KJaten 2. N. Berty R. 99511 066 

Keperluan : PeneJitian Tugas Akhir 

TanggaJ : 05 Januari 2004 

Sllringun Berat 
tertinggal (2rum) 

Berat 
lolos (1%) 

Beral KOlllulatif 
('Yol)No e lubam! mm 

1 40 0 100 

2 20 2357 5.606728074 5.606728074 

3 10 140 94.39327193 100 
4 4.75 0 0 100 

5 2.36 0 0 100 

6 1.18 0 0 100 
7 0.6 0 () 100 

8 0.3 0 0 100 

9 0.15 0 0 100 

10 Pan 
Jumluh 705.60{j728I 

MODULUS HAUJS BUTIR == 705.606728 7.()5607
JOO 

Yogyakarta, 12 Februari 2004 

Mengetahui 

Laboratorium BKTFTSP UII, 

[~~ft .. _ 
anHf.lH KONSTRUKSI rEX.NI 
Fi~KUl T AS TEKNIK -VI'
 
"'--
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LABORA'rORIUIVI BAHAN KONS'I'UtIKSI TEKNlI( 

FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN 

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA 
.Jln. Kaliurang Km. 14,4 telp. (0274) 895707, 895042 Fax. (0274) 895330 Yogyakarta 

lie; \Ili__t",_"u""'_r..~~l!_INW__~lli. I ........._IlII..~ c:l~~_r~~
 

DATAPEMERIKSAAN 

.BERAT VOLUME AGREGAT HALOS 44SSD" 

Jenis benda uji : Pemeriksaan Berat Volume Oi periksa oleh 

Nama benda uji : Pasir 1. Ghalib S.P. 99511 106 

Asal : Kali Krasak 2. N. Berty R. 99511 066 

Keperluan : Penelitian Tugas Akhir 

Tanggal : 05 .Januari 2004 

Alat-alat 

1. Tabung silinder (0 15 x t 30) em 

2. Timbangan kap. 20 kg 

3. Tongkat penumbuk 016 panjang 60 em 

4. Serok I sekop, lap dB 

Benda Uji 

Berat tabun2 (W I) 5.4 5.4 Kg 
Bernt tabung + Agregat (W2) 14. J \3.9 Kg 

Volume tabul1e: lit • TC • lI2 • t 0.0053 0.0053 .I 
m 

Berllt volume 
W2-WI 

1.6404 16027 tlmJ 

V 

Hel'at Volume Rata-rata 1.622 t/m·1 

Yogyakarta, 12 Februari 2004
 

Mengetahui
 

Lahonltorium HKT Fl'SP lJII,
 

r tllno~llTOf;'ltiM~h()fJn ...J' . ./" 

p-n~~ J<ONSHilU"S' r~ l{~;r~ 
I .' '- T ~ S 't::;~ ~., ~ Ii U! 1 

.:. ..;.... ; .......~ ...~- ".- ;-~ .._-.-.
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LABORATORIU1'V1 BAliAN KONSTRUI(SI TEKNU( 

FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN 

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA 
. Jln, Kaliurang Km. 14,4 telp. (0274) 895707, 895042 Fax. (0274) 895330 Yogyakarta 

..........w"'_""'_~~.. ....._ ...".....-rll~y_j·_~~~
 

DATAPEMERIKSAAN
 

BERAT VOLlfME AGREGAT KASAR "SSD"
 

Jenis bcnda uji : Pemcriksaan Ucrat Volume Ili periksa oleh 

Nama benda uji : Paras Putih 1. Ghalib S.P. 99511 106 

Asal : Gunung Kidul 2. N. Berty R. 99511 066 

Keperluan :Pcnelitian Tugas Akhir 

Tanggal : 05 Januari 2004 

Alat-alat 

1. Tabung silinder (0 15 x t 30) em 

2. Timbangan kap. 20 kg 

3. Tongkat pcnumbuk () 16 pan,iang 60 em 

4. Scrok / sckop, la p dII 

llcnda lJj i 
Berat tabung (W I) 5.4 5.4 Kg 
Berat hlbung + Agt'egat (W2) 10.1 103 I(g 

Volume htbulll v.. , 1t , d2 
• t 0.0053 0.0053 :I 

III 

Berat volume 
W2-WI 

0.8862 0.9239 tlm
J 

V 

Bernt Volume RMa-l"afa 0.905 timJ 

Yogyakarta, 12 Februari 2004 

Mengctahui 

Laboratorium BKT FTSP lfIl~ 

l _. LABORATO,RIUM ~ 
8i'lHAN KONSTRUK'SI TEf( N"~ 

rM\ULTASTEf(NtK 'Ut j 
. 
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LABORA'fORIlliVI Bi\liA\'~ KONSTiHIKSI 'fEKNiK 

FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCP~P~N 

UNIVEHSITAS ISLAfVl INDONESIA 
Jln. Kaliurang Km.14,4 telp. (0274) 895707, 895{j42 Fi:1X. (0274} 895330 Yogyakarta 

!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!,!!,!!!!!!!""", ,..,.,·,..,.n~i'l;;K~~l~"r/~~_~)__IIW.~~~~!.r~~~~~.~~~~~~~~_~~~_~~!.~~~~ 

DATA PEMERIKSAAN
 

BERAT VOLUME AGREGAT KASAR "SSD"
 

Jenis benda uji : Pemeriksaan Berat Volu me Oi periksa oleh
 

Nama benda uj i : Senlt I. Ghalib S.P. 99511 106
 

Asal ': Klaten 2. N. Berty R. 99511 066
 

Keperluan : PeneJitian Tugas Akhir
 

Tanggal: 05 Januari 2004
 

Alat-alat
 

1. Tabung silinder (0 15 x t 30) em 

2. Timbangan kap. 20 I{g 

3. Tongkat penumbuk 0 16 pan.iang 60 em 

4. Serok / sekop, lap dll 

Benda llji 
Berat tabung (WI) 5.4 5.4 Kg 

Berat tabull~ + Agregat (W2) 10,2 9,g Kg 

Volume taiHII11 VI. 7T • d2 
• t n,005 (l,O()S Ill.! 

Berat volume 
W2-WI 

0,905 0,83 tim'I 
V 

Berat Volume Rata-rata 0,867 'J
tim' 

Yogyakarta,12 Februari 2004
 

Mengetahui
 

Laboratorium BKT FTSP UII,
 

" _ .._-.- .~.. _...._-------.. -,- --_. _....
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.. :. UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA 
'.. . .." . . . .g FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN 

._..._PU ..... JURUSAN : TEKNIK SIPIL, ARSITEKTUR, TEKNIK. L1NGKUNGAN .. 
KAMPUS : Jalan KaliurangKM 14,4 Telp. (0274) 895042,895707,896440. Fax: 895330 

Email: dekanat@ftsp.uiLac.id. Yogyakarta Kode Pos 55584 

PEMERIKSAAN 
BERAT JENIS AGREGAT I-IALUS 

Contohdari 
Ditest tanggal 
Untuk Proyek 

: Pasir Krasak 
: 6. Pebruari 2004 
: Penelitian Tugas Akhir' 

Dikerjakanoleh: 

1. GhalibSP. 

2. N. Berty R 

Diperiksa: 
IT. Iskandar S, MT. 

No. Keterangan 

I (gram) 

1 
.. 

·Berat benda uji dalam keadaan SSD (BJ) . 500.( 

2 Berat Vicnometer + air (B) 665.( 

3 

.-----_.._------------- --

Berat Vicnometer + aiC + Benda Uji (8T) 980.( 
._----_.--_. --,._----_•.. __._-~_.-_ .. __... 

Berat kering oven (BK) 494.( 

BeratJenis Bulk =BK I (B + 500 - BTl . t---- 2.6, 

4 
...--. 

5 

6· BeratJenis SSD = 500 I (B + 500 - BT), 2.7C 

BeratJenis. Semu =BK I (B ~ BK - BTl 1--··----·-;~;~ 
._--_.._-_............................................._.............._.. '" j" .... ,.. . ........................... 

I 

Penyerapan =(8J - BK)1 BK x 100 % i 1.21 
. '. 1 

__..___...._______.~ ....J--..--..._ ... ___._ 

7 

8 

BendaUji==. '._. -.... 

I I·' .
i 11 (gram) I Rata-rata I 
, t-- I-1-. 500.00 I 500.000 

)0 I 668.00 666.500 
L ...-· ..----~r_---.--_·-

'0 1 981 ~OO I . 980.500 
.... --- - __.._._ 1'-----_ __ _

o . 495.00 I. .494.500 . 

~l.·· 2.6471 2.6591 

- ~ 
3 .2.674 I 

.........._~
 
,Io i . 2.720 I

l=- ~-;~1~[ 

2.688 

.' . 2.740 

__ ~~_~ .~ 1.112 I 

Yogyakarta, 5 Februari 2004 
Kepala Lab. Jalan Raya 

Ir. Iskandar 5, MT. 

mailto:dekanat@ftsp.uiLac.id
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~.r i::. • UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA 

..~-: FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN 
JURUSAN : TEKNIK SIPIL. ARSITEKTUR, TEKNIK L1NGKUNGAN _II

.".-: -ff.: ; KAMPUS : Jalan KaliurangKM 14,4 Telp~ (0274) 895042,895707.896440. Fax: 895330 
~~-"....... j;
 . Emaik dekanat@ftsp.uiLacJd. Yogyakarta Kode Pos 55584 

PEMERIKSAAN .. 
BERAT JENIS AGREGAT IZASAR 

Contoh dari 
. Di test tanggal 

Untuk.·Proyek 

': Batu Paras Putih, Gunung Kidul 
.: 5 Pebruari 2004 
: Penelitian Tugas Akhir 

Dikerjakan oleh : 

1. Ghalib SP. 

2. N Berty R 

Diperiksa: 
Ir. Iskandar S, MT. 

r:--,-------,-------------.----r--

I . Benda Vji 

No. . Keterangan . I· . '1"" -.-----. ._~ 
I

I . 
, I· (gram) ,.j II .(gram) 

I 
Rata-rata 

l' Berst b~nda uji da/am keadaan SSD (BJ) . ~3.00 -~ 1,656.00 1,654.500 
_... __..J_. ..' I I 

. 2' Berat benda uji dalam air (BA) , 'j' 765.00 I .768.00 i 766.500 1 

.._- -.-..-.. ----- ....-.-... --...... I . 
3 Berat kering sample (BK) I 32~:o-l1.32300 I 1.3218()OJ

f---,------+---------,----.---.-.~-

I 4 Beret Jenis Bulk::: BK / (BJ-BA) . . I 1.481 I 1A90 ] 1.489- ) 
f----- --.---.'---' ----.-..- _ ..•.... l _ _ ·········.··-.·..·t········..·· ·-····..··---··..·.. ·r· . \...__c._._._.._._ 

5 Berat Jenis' SSD ::: BJ / (BJ.,BA) . I 1.861') 1.865 j 1.863 -1-----.----
1r---+---~-" ~+-- --.--. _. __~__-..J 

.. 6 Berm Jon;. 80m" =BK I (BK - BA) ~2.377 . . .. 2.38~'li. •. ~ __2.300 i 
. . .~ 

25.170 ·25.170 I .. 25.1707 Penyerapan =_~_BJ~ B~:_~ BK_X_1_0.0_% L._._ J_._ ..:.-.- L._._....._... . ..__~ 
Yogy~~ar:ta, 5 Pebruafi 20Q4· ~ . 

Mengetahui Penehtlan 
Kepalq Lab. Jalan Raya 

1. Ghalib S.P 
Clo '-.!-.

Ir. 'Iskandar S, MT. 2. N BertyR 

File\prak\abrasi~Ip.x1s\BJ-kGhalib 

• f) {/ 

mailto:dekanat@ftsp.uiLacJd
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II UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA 
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN 

JURUSAN : TEKNIK SIPIL, ARSITEKTUR, TEKNIK L1NGKUNGAN _ 
KAMPUS : Jalan KaliurangKM 14,4 Telp. (0274) 895042,895707.896440. Fax: 895330 

Email: dekanat@ftsp.uiLac.id. Yogyakarta Kode Pos 55584 

PEMERIKSAAN 

BERAT JENIS AGREGAT KASAR 

Contoh dari 

Di test tanggal 
Untuk 'Proyek 

': Batu Semt, Gunung Kidul 
: 5 Pebruari 2004 

: Penelitian Tugas Akhir 

Dikerjakan oleh : 

1. Ghalib SP. 

2. N Berty R 

Diperiksa: 
Ir. Iskandar S, MT. 

No.. 

1 . 

2' 

3 

4 

.. 
5 

·6 

7 

Keterangan 

Berat benda uji dalam keadaan SSD (BJ)
 

Berat benda uji dalam air (SA)
 

Berat kering sample (BK)
 

Berat Jenis Bulk:;; BK I (BJ-BA)
 
~_.. -------~--

Beret Janis SSD "" BJ I (BJ~BA) .
 

Berat Jenis Semu = BK I (BK - BA) .'
 

Penyerapan = (BJ - BK) I BK x 100 % .
 

Mengetah'-li 
Kepala Lab. Jalan Raya 

Ii". -~skandar 5, MT. 

co ~ 

File\prak\abrasi-~lp.x1s\BJ-k Ghalib1 

i ~ 
IBenda Uji 

i 
I------·_~·_-r~-·----;--------r-- . 

I .I (gram) : II .(gram) Rata-rata' 

1 
! 1,574.00 1,578.00 I 1,576.000. 

750.00 1 754.00 752.0001 
r--------------j 

. I 
1,332.00'1 1,336.00 i 1,334.000 

----------f-------- I ----
I 1.621 I 1.6191617 . 

._-----_.~ 

1
1.910 1.9131.915 

I
!. 

2.289 2.296 2.292 
........ _0..... _ ... __.....~
---_.._~.,. .. _.'.._--" --, .. _._-~.. ".-.. 

18.168 18.14118.114 .. 
. I 

Yogyakarta, 5 Pebruari 2004 
Penelitiari 

1. Ghalib S.P 

.2. N Berty R ~ 

mailto:dekanat@ftsp.uiLac.id
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UNIVERSITAS. ISLAM INDONESIA 
FAKULTAS TEKNIKSIPIL DAN PERENCANAAN 

JURUSAN : TEKNIK SIPIL, ARSITEKTUR, TEKNIK L1NGKUNGAN _ 
KAMPUS: Jalan Kaliurang·KM 14,4 Telp. (0274) 895042.895707,896440. Fax: 895330 

Email.:dekanat@ftsp.uiLac.id. Yogyakarta K~de Pos 55584 

P~MERIKSAAN KEAUSAN AGREGAT(ABRASI TEST)
 
AASHTO T 96 - 77
 

Contoh dan : Kapur Paras Putih, Dikerjakan Oleh: 1. Ghalib S.P. 
Di test tanggal : 5Pebruari 2004 2. N. Berty R 

Untuk Proyek : Pe.nelitian Tugas Akbir 81 Dip~riksa lr. Iskandar S, .MT. 

J.E N'iS G R A D Asi~·:-·~·~[.~~.~~~·~.=.n'-_---:-·F'.m -] 
No S A R I N G A N I 8 END A V J I (gram ).-----~~I· 

~·--·-·-··---L-·o--L--o---·S-··,--·····-··:·-··I-·····_······_····_I:-_E_R_i_A_H_·A_·N-,-··_····_·····--j··1"1" . ,__ '\m.. .II"=J . 
1'=d·1 . 72.2 rom (3") 63 .5 mm(2S',) ... I . I I 

I . 2 . 63.5 mm (2.5") , 50.8 mm ( 2" ) ,I ! .:1-.. -.3- -5-0.'8-~T2';'-)-'-~+-3 7-.5-~~-TT 5~~)':-"--r·· .__ no ....---'-~~.--r-m.-- ... m:_. .j 
I 4 I 37.5 mm ( 1.,5") 25.4 lInn ( 1" ) j . !·1 ' . 

_._5_1_25_.4...!?_ln_C1~2~_19_.O_tn_tn_C~/4" ) ..I 1.50_<2.__., .._2590__. J 
. 6· I 19.0 mm (3/4") I 12.5 mfl) (0.5") i 2500 2500 I·I---.l-------··---··-·.t--~-·--·_·--·~no·-·-·-I··-···----·-··---_··-··-··---i····-_ -.- --- ---.------ -----j 

1--··~-I·!~=~~~:ii~t~~:~ ;~~,~;-l=_·.·-=-'--I--HI 
'10 104.75 mm CNo.4) 102.36 mm (No.8) i· i I-. ~-~'=~~~;~}~;;f;l~~---l=-tr~~--···-· ·JI~L--~l
 
14 Rata-rata Keausan ! 75.68 ~ 
__L...- . .~-.-----.-_.--..--~-.~--.._.- _.__• . . ......J 

Yogyakarta, 5 Pebruari 2004 
Mengetahui Peneliti, 

Kepala Lab. Jalan Raya 

~ 
1, GhalibS.P: 

Ir. Iskandar S,MT. 2. N Berty R 

fi/e;lpraklabrasi~/p,xls 
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· :.. UNIVERSITAS'ISLAM INDONESIA 
· . FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN 

... PU. . JURUSAN: TEKNIK SIPIL. ARSITEKTUR, TEKNIKLlNGKUNGAN -.II
· . ... . KAMPUS : Jalan KaliurangKM 14,4 Telp. (0274) 895042, 895707, 896440. Fax: 895330 

. Email: dekanat@ftsp.uiLac.id. Yogyakarta Kode Pos 55584 

PEMERIKSAAN KEAUSAN AGREGAT (ABRASI TEST) 
AASHTO T 96 - 77 

Contoh dati : Kapur Serut, Gunung Kidul Dikerjakan Oleh: 1. Ghalib S.P. 
Di test tanggal : 5 Pebruari 2004 2. N. Berty R 

Untuk Proyek : Pene.litian Tugas Akhir Sl Diperjksa lr. Iskandar S, MT. 

O. 
J E NI-S---G-R--A-·i)·Asi'··-r···· .. ·-·----·.-i~·-· i 

-----+-- --.---. '. ..-----l 
No '. I SAR IN G- A NIBE N D A U J I (gram) i' 

I)
 LOLOS . I TERTAHAN 'T=---=--}--~ II l
 
j.' 1 .. 1 72.2 mm (3"). 63 .5 mm (2S")' f I I 

. 2 63.5 mm (2.5") 
1

, 50.8 mm (2") .": I !II-~.-.----t---::--._-_ - _----..-- --.. -- .. -1--.--- - .. ---.----- :-- - "'1" . . :. . -- - -... . . .-- ! 

I 3 I 50.8 mm ( 2") . i 37.5 min ( 1.5" ) 1.1._ __...._..._._......_.. .__.1 
>---

37.5 mm ( 1.5'~T-l-25.4 mIn ( 1;;)---·-----:1 1'14 

25.4 mm ( 1" ) I 19.0 mm{ 3/4" ) - 2500---1 
, 

. . 2500 1
I 

5 ---------.-..- ....--..----1.--..-------.----.--....-.1 

'6 .' 19.0mm (.3/4") L!2.5 mm (OS' )" 2500 I· 2500 I' 
------'-.-.-.------_._---- -.-._------,-_.._."_...._..._, ... -- - -~:-..-- -1--- _---._--- --.. ·.. --1 

. 

. 
7 

8 

9 

'10 

11 

12 
13 . 

D 14 

12.5 mm ( 0.5") i 09.5 mm ( 3/8" ) ____I . i . i _.....-..---..- ...... -------..·-r----------l 
09.5 mm (3/8") I06.3 mm ( 1/4" ) : . . .._.-1----"-~· ---~ _..--.- _~--.--.-.-+--~--------c---.-. '---1 
06.3 mm( 1/4".) 104.75 mm( 4") I i . i 

I ..!.04.75 mm ( No.4) j 02:36 mm ( No.8). I 

JUMLAH BENDA UJ! ( A ) -..----.:~2Q- .I -5000--.-j 
JUMLAH TERTAl-IAN DI'SIEVE 12(B 

KEAUSAN ~ (A- !3)1A Xl00 % ..__)1.-~-:;~~ .. -1-- :~~~~ 
Rata-rata Keausan '. 56.77 ....J 

Yogyakarta, 5 Pebruari 2004 . 
Mengetahui 

. Kepahl Lab. J~lan Raya . 
Peneliti, 

~ 

Ir. Iskandar S, MT.· 

~ 

1. Ghalib S.P. 

2. N BertyR ~~ 

file;lpraklabrasi~lp.xls 

mailto:dekanat@ftsp.uiLac.id
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LABORATOIUUM BAHAN KONSTRUKSI TEKNIK 

FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN 

UNIVERSITAS ISLAiVl INDONESIA 
;~tftjfLi~.01h~t~;YI. .Jln. Kaliurang Krn. 14,4 telp. (0274) 895707,895042 Fax. (0274) 895330 Yogyakarta 

!!!!'!!!"!!!!!"!!!!!"!!!!!"!!!!!"!!!!!"!!!!!"!!!!!"!!!!!"!!!!!!!,!~!!"!!!!!"!!!!!"!!!!!"!!!!!"!!!~!!"!!!!!!!.'!-~,,,-,,-,,,,,-,,,,,,,,,,,,-~~-,,,,,,,-,,,,,,-~,,,,~~_-..-!.......-~~~~ ----"-

PERHITUNGAN MATERIAL PAKAI DENGAN METODE ACI 

1)	 Berdasarkan ketentuan yang telah disyaratkan : 

a.	 Kuat tekan beton yang disyaratkan f c = 20 MPa. 

b.	 Vohune peket:.ian keciU< 1000 m3
) dan mutu pekerjaan dianggap baik. 

c.	 Nilai fas ditentukan 0,45. 

d.	 Jenis struktur adalah balok dan kolom gedung, di dalam ruangan dengan keadaan 

sekeliling non-korosif. 

e.	 Ukuran maksimum kerikil 40 mm. 

f.	 Berat satuan kerikil
 

- serut 0,867
 
I 

- paras 0,9051 
I
Ii 
'.g.	 Bernt jenis kerikil
 

- serut 1,913
 

- paras 1,863
 

h.	 Berat jenis pasir = 2,688 

I.	 Modulus balus butir pasir (MHB) = 2,58 

2)	 Dari deviasi standar pada tabel 3.3., dengan data volume pekerjaan serta mutu pekerjaan 

diperoleh Sd = 6 MPa 

a.	 menghitung nilai margin 

m = 1,64 x Sd = 1,64 x 6 = 9,84 MPa 



--

Lampiran 2 .14 

LABORATORunVf BAHAN KONSTRL1KSI TEKNlK 

FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN 

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA 
Jln. Kaliurang Km. 14,4 telp. (0274) 895707,895042 Fax. (0274) 895330 Yogyakarta ___ .u_~_ .... U34d 

b.	 menghitung kuat desak rata-rata
 

rer = f'e + m = 20 + 9,~4 = 29,~4 MPa
 

3)	 Dihitung nilai fas dengan tabel 3.4. dari interpolasi didapat fas = 0,506. dari tabel 3.5., 

didapat nilai 0,6 dan daTi batasan pakai diambil 0,45. 

Fas pakai = 0,45 (yang terendah) 

4)	 Nilai slam di dapat dati tabel 3.6 = 75 - 150 rum. Ukuran maksimum ab'Tegat ditentukan 40 

Jilin. 

5) Berdasar tabel 3.7 .. kebutuhan air =177 liter = 0. 177m.! 

6) Jmulah semen yang dibutuhkan 

Ws = Alfas = 0,177 /0,45 = 0,393 ton. 

7)	 Dari tabel 3.8 .. volume kerikil = 0.742 m3
. 

Dengan berat satuan kerikil 0,867 (serut) dan 0,905] (paras), maka berat kcrikiJ, 

Wk = 0,867 x 0,742 = 0,643 ton 

Wk = 0,9051 x 0,742 = 0,672 ton 

8)	 Jumlah volume absolute;: aIr, semen, kerikll dalludara terperangkap 

Va+ Vs+ Vk + Vu = 0,177 + (O,3lJ) / 3,15) + (0,643 / 1,~13) I 0,01 

= 0.648 mI (semt)
 

Volume oasir = I - 0.648 =0,352 m·
l
 

Serat pasir = 0,352 x 2,688 = 0,946 ton
 

Va + Vs -I- Vk -I- Vu = 0,177 + (0,393 / 3,15) -I- (0,672 /1,863) -I- 0,0 I
 

= 0.672 m3 (oaras) 
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LABORATORHflVI GAl-IAN KONSTRIIKSI TEKNIK 

FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN 

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA 
Jln. Kaliurang Km. 14,4 telp. (0274) 895707, 895042 Fax. (0274) 895330 Yogyakarta 

Volume pasir = 1 - 0,672 = 0,328 m 3
 

Berat pasir = 0,328 x 2,688 = 0,88 ton
 

9) Kontrol hitungan. dengan cara menghitung berat 1 m3 beton
 

Berat beton = Wa + Ws + Wk + Wp.
 

= 0,177 + 0,393 + 0,643 + 0,946 = 2,159 ton (sernt)
 

Berat beton = 0,177 + 0,393 + 0,672 + 0,88 = 2,122 ton (paras)
 

Perbandingan kebutuhan 1 m3 = 0393 : 0,946 : 0,643
 

= 1 : 2,4 : 1,636 (semt) 

= 0,393 : 0,88 : 0,67 

= 1 : 2,24 : 1,707 (paras) 

Kehutuhan sampel = (% x 1'[ x 0,152
X 0,3) x 10 

= 0,053 m 3 

Kebutuhan total berat materiallUlhlk sampel (dala.lll ton) 

Semen : pasir : kerikil = 0,02 : 0,05 : 0,034 (sernt) 

= 1 : 2,5 :1,7 

Semen: pasir : kerikil = 0,02 : 0,047 : 0,036 (paras) 

= 1 : 2,35 : 1,8 

Jadi kebutuhan total material pakai : 

YOb'Yakarta, 20 Februari 2004 
Mengetahui,A ... 

7/ Laboratorium BKT FTSP Ull 

I 

..... ,._~'~ .. ~~ '7._~_·~.~~1,~.1._::.~ 
tl r,« I .)., 10( \ ,; .~. ~ 9: I ~ ('. • C (", \ !4 
;) (I .• I ": , t. oj ' , ~:, , " • •••. 

~ ;1 ~ U~, r .\~) I ...~.:...:'~;----::::..:.:~',-.~!t\>..·~.I:....:.: _ 



Lampiran 2. 16 

" \ 

.,;: 

LABOH.A.. 'I'OllHnVI BAHA.i\! J(ONSTiU:KS~ 'fEI(NIK 

FAKULTAS rrEKl\JIK SIPIL. D,lJc...N PEHENCAI\ll\Al\f 

UNIVERSITl-\S !SLJ\M INDONESLA. 

Jln. Kaliurang Km. 14,4 telp. (0274) 8%707,895042 Fax. (0.274) 895330 Yogyaharta 
- ..._._ _ _.,._._..-_. __ _.--.- _._ ,." _., _ :.. - __ - : .-.: _ - ~ - -- : _.-. ~ -- -- ~- - , .. , " __ .. , , , " ~-_ ''' . 
'Ifi ..a .a__KIlil ~_I'I.!.>II:::."' ~.e~~ .\.;';.f'_~' '~>'l::~:':~.'I·C<lo;.a:;j,71~~'~'~,..~~r,<;T~'\'\:>;("~":<.~......",.,_:;;·.:"....-:l.1,'fJ:IN.~r;'T •.-,: ., ..~.~ •.,:,"~c""" •••,.• :;, ~.,,, "':.i ;N:.Mt\rDil_ 4aJI_.. ~..n>lIlft_II<Cllr.YD'-"·"'f"'~·~.IIII<,!~I\i:".--t;IJl.ll'.'C"'I;p."'<O::<'''~·l'lI~~~~.\'''''O~:'''I.<:., ..

DATA PEMERIKSAAN 

DESAK SILINDER BETON 

Nama Benda Uji : Silinder Beton 

Jenis Beton : Ringan Mutu Beton Rencana (f'c) : 20 lVIPa 

Dibuat Tgi : 21 - 02 - 2004 Ditest TgI : 20 - 03 - 2004 

Keperluan : Penelitian Tugas Akhir 

Tanggal: 21 Maret 2004 

Behan Regangan (x 0,001) 
KN S.OI S, 02 S,03 S, 04 

10 8 12 10 12 
20 18 25 20 22 
30 20 36 32 33 
40 30 48 44 44 
50 40 59 53 54 
60 51 68 62 67 
70 72 78 75 78 
80 83 90 85 92 
90 98 103 97 104 

100 109 116 100 116 
110 122 128 120 127 
120 134 141 IJJ 140 
130 150 154 144 154 
140 164 165 156 169 
150 175 178 HiS 182 
160 190 189 182 195 

170 206 203 1% 211 
180 221 218 210 226 

-~4J190 234 231 72~f 

Bcban Regangan (x 0,00 I ) 
KN S. 01 S. 02 S. 03 S 04 

200 240 243 238 262 
210 274 258 255 280 
220 289 274 273 296 
230 306 292 286 312 
240 329 306 300 337 
250 349 326 ]18 360 
260 355 347 338 385 
270 367 360 358 390 
'-- _~.__•••_ ".__._."",. '''m"_'''_'''' 

280 372 380 380 ~5S 

290 380 395 404 490 
300 394 416 438 527 
]10 418 473 474 578 
320 458 510 535 500 

Sampel 
Dimcnsi (em) Herat 

t D Kg1--
S 01 30,31 15,14 11,5 
S. 02 30,16 I 5,1 I 11,4 
S.03 30,16 15,09 11,3 
S,04 29,94 15,19 11,45 

I 325 493 Ket 
JJ5 S C~ Silincler bcton ctengan
350 agreg3t kas8r batu 
360 serut 
370 t :;; tinggi silinder 315 D = diaJni:.<ter siiinder 

Dikel'jal,an Olch : Yogyakada, 25 Maret 2004

1. N. Berty R. 99511 066 Mengetahui 

2. Ghalib S. P. 99511 106 ______---LI....... ho.r.a1Q.dll III BKT FTSP lIll,,a......

I ILABORA!.ORIUM. 

BAHRN KnNSTf<UKSI TEIKiill~:,(l" \ i \ 

FAKULTAS TEKNI~ UII 
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L.\. no R \ nHO t '\d R\ ~ L'.:\ ~'- {}.'\ n,n ?\:-'; i T LK'\; He:. 

,"IT )"',";']".FAI(CJI__I l',r.l\, ::3 ':r}~ :t!~:r.:J ~I" ~.> ,J... ~'t':" .,L . ",'. j?_Ei.·~ I.:~.E~ 1>1 C::..~.,.t~ ...f\l\l>J 

· 1\,11 \ It'-::: ~-I c; i T /: <:: I :'~' 1 b. l\ /1 j 1\ 11'") n;\ i r:UI' 'fI V .. l""\ ....~. I i ,i '\ \._.J I:J L.... ., \: I ~ ~ J L",~ ............ I \\ <_~..
 

Jln. Kaliuran~J ~\m. '14,4 telp. (027-;1-) 89f::,?'(F, B9:)D4:~' Fax, {O2?'4) 139fi330 YO[Jyid,arLl 
~iV--"----·"h·i~~.~.jj.'.vii.'~:;;,j;W~;;':,:.:.ii.~:~"":'·:.;:",;,:'~"'.;:""";~;,~.;;,.,.".;" .......;:.:::i...:;.~;,.,;;.;jJ"F ...".....;.·',,;k"·;.'. ".i.,.........,., ..... '_','_._"".•... :,.,.::"."'.~::-_,';,.J ... .' ., ..•• ".•:.:. ,. ',:..... •.'r' """.•,.':'-:';..0,.;;.: , :.".•', ;".,.! ;..,...• ~:,,,._.. , ·~ .. ',,~l
 

DATA PEMERIKSAAN 

DESAK SlUNDER BETON 

Nama Benda tJji : SHinder Beton 

Jenis Beton : Wngan Mutu Beton Rencana (f'c) : 20 MPa 

Dibuat Tgl : 23  02 - 2004 Dilest Tgl : 23  03  2004 

Keperluan : Penelitian Tugas Akhir 

TanggaJ : 23 Maret 2004 
"V•..__-..__10:11.. 

Regangan (x 0.00 I ) Beban Regangan (x 0.001) 
~-

Beban -- .._-
I) O.~[>04 I>'U4PO::,S. 09 P 01 P 05 P. 03 P05 KNKN S.09 P. 01 P. 02 ----r----- _._-- --_.- 1----_..-'------

!':;~29S 268 2S69 9 9 22010 [0 612 .-=..:.... .. :.~~"342 279 264 264 24615 15 15 16 23020 20 23 
292434 282 276 25626 28 27 24030 34 2934 

37 36 36 250 472 305 296 28640 44 45 39 274 
31\260 500 312 309 28346 46 4650 53 53 49 

56 58 333 324 31159 58 270 29660 65 69 
34867 69 66 280 352 324 30970 78 82 71 

n 363 360 35680 84 76 290 32094 94 81 
.".,.-.., f----C'-• 

85 300 375 375 369109 9S 92 88 33690 105 ••._ ••...;....:c 

n C):19599 394100 109 105 94 310124 130 355 
430111 411 395 366144 l'l5 111 104 320110 140 

110 124 115 385165 124 324150 134 _. ~412.'---- - 464 4451.)3 402142 126 340130 180 160 132 
4:;~144 138 341 411140 243 180 156 145 

42(.l4C) II (ll! ISS 154244 190 146 360150 --_.---1--- '-- 
I fit) j6S184 160 522155 209 166 ._-,..----'-1--- '---'~ --

--- 169170 17R i76 180 5M218 201 ..~._._ 4 ... __ 
~---_

~~··.....__.- ---'"---_... 
194 182 181180 234 215 390 --,...-..- --

190 224 205 203 196 400252 ----_.."""----
211 214 205 410200 262 238 -- 1-----_.

420210 234 224 211283 256 - -

Sampel 
Dimensi (em) Berat 

f--
I D Kg 

S. 09 JO 14,8 [1,4 

P 01 30,4 14,9 11,2 
P 02 30.2 14 11,2 
1"03 30.2 I ~1,2 11,4 

P.04 30,1 11 <) 11,3 
P05 29 15 11,3 

Ket: 
S" Silinder bcton dengan 

agreg<l! ka:,ur baltl 

St'.ut 
pc Silinder belol1 dengan 

agregal kasar bail! 

paras putih 
ringgi silinder 

D ,-, diameter silinclcr 

Dikerjakan Oleh : Yogyaliarta, 25 lVI~lI·(~t 2004 

1. N. Berty R. 99511 066 M(.'IIgl~tahlii 

2. Ghalib S. P. 9951 I 106 [ LABORATORHJ1ij;pilra'tili"ium BKT FTSP UII, 

BAHAN KONSTRUKSI TEK~ 11~~\'LC~;l'"l_C ~/v--." 
FA KUL T AS T EK NL~__~l_ ...... ._. ._._.__. . 
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LA no RY fORi l':~ i B-\ la, \:\ ~(O(\:'·;· l'g \ :li<Si 'rEi,,:\ ~ K 

FAKULT1\.S "I'EKN"II< S I PII.. DAN PE£<'~f::NCE\N]\l-\7:\,f 

Ulll\/EF"')'-"!-I-r S ,:-..,. ('", ~ '1\\''-\(');'' i'''''-''; "',\l -: ~~~) r~ f~JL_i-\lV! ii\JL.--J .~. l\JL:.;)~/:, 

Jln. Kaliurang Km. "14,4 telp. (0274) 8%1'0;:, lY)f.;fj,i,:-: F,'1~, (U2/4) 8~\533() YO~lyi1;;Mi(j 

~._-.".- -.-.•....... , - -- .•..-.. --' ' -_ - . - ,- " .. - ,. _____i""~ 01'0":01'~_,.. ,..."_.~,·.,",,.. ·, ,",.•,.; ... """.,_,-•.,.,,,,,.,,,,-•.,,...,,.,,:, ...~,,,,, .... ,,~.,,., .....-' .... , _ ."" ,..".," 

. DATA PEMElllKSAAN 

TARIK SlUNDER BETON 

Nama Benda Uji : SHinder Beton 

Jenis Beton : Ringan Mutu Beton Hencana (f'c) : 20 MPa 

Dibuat Tgi : 21 - 02 - 2004 Ditest 'l'gl : 20  03 - 2004 

Keperluan : Penelitian Tugas Akhir 

Tanggal: 21 Maret 2004 

Sampel 
Dimensi (em) Berat 

ku
'" 

1't 
KNt D 

S.05 30,26 15,13 11,6 120 

S. 06 30,39 15,07 11,4 l60 
S,07 30,27 ]4,09 11,2 120 

S,08 30,46 1S, I S ] 1,4 142 

Ket: S =Silinder Beton dengan agregat kasar batu serut 

Dikerjakan Oleh : Yogyakarta, 25 Maret 2004 

1. N. Berty R. 99511 066 Mengetahui 

2. Ghalib S. P. 99511 106 1_--!:,~BoRATORIIj~~ato':ium BKT FTSP lJll, 

BAHftW KONSTRUKSI TEKNH~ 
FA KULT AS T E~ N! I.Cti-l:fJ.:"Q./LC\;7l\..<2. ti 

_

http:�,.;...""".,_,-�.,.,,,,,.,,,,-�
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LABOH.A']'ORJLiM B.'\H,\.N KONS''''H~ 'R<SI 'l'EKNiK 

FAK(JL~rl-\.S 'I'EKNIK SIPIL !'J}\r1PERENCANAA.,N 

UN1\ .1"'- t-l (-'/-- I' t-" , ~"'l ., i\;j ii, [;-. ,r-',!\' C"· ('" /,
V t:, r'\ \.) I I /.J...() 12:l ,_..f\IVI II \1 duI ,j L':. ,::;;! /.J, 

Jin. l\aliuran~J ~\m, '14,4 telp. (onei) 8%707, m)~)D42 FdX.. (Q2T4) 8:15330'{O!JYi~h{HU 

;,... ....-~"".;..w ......~.~."'~ .•.~~r..,;.~_•.•.....r..-....." ...~...:.,;; ....,••;."'......:."...,; .....~~-",~ ,_:.,~·, ...c..,-". ',~-.-;~_" (, '. ;"" ; :',~<-i", ;.",..t. i·.• ",,,.~·'-J.:,;',,,,.·";H' ",;, ,...•. :', '-;;."-;:,, ". ..' _.•...-..,;~~•• -.:~'. ,. .:"_",...::,,,." , -n. ,.. y,..:,.,' ;'" '<',., .
 

DATA PEMEIUKSAAN
 

TARIK SlUNDER BEl'ON
 

Na ma Benda lJj i : Silindcl' Beton 

Jenis Beton : Ringan Mufu Beton Rencana (f'c) : 20 l\lPa 

Dibuat Tgi : 23 - 02  2004 Oitcst Tgi : 23 - 03  2004 

Keperluan : Pcnelitian Tugas Aldlir 

Tanggal: 23 M3fct 2004 

Sampel 
Dimensi (em) Berat 

kg- 

ft 

KN---- 
78 

t 0 

S. 10 30, 15 15,2 11,3 

P. 06 29,6 15, I 11,25 95 

P. 07 29,5 15 11,4 84 

P. 08 29,75 15 11,3 10,1 

P, 09 29,75 15 11,3 85--_. 
80P.I0 30 14,95 1I ,1.1 

Ket:	 S = Silinder Beton dengan agregat l{asa .. batu serut 

P =Silinder Beton dengan agregat kasar batu paras putih 

Dikerjakan Oleh :	 Yogyaka.-ta, 25 Maret 2004 

1. N. Berty R. Mengetahui 
99511 066 . BKT FTSP UII,

2. Ghalib S. P. 99 511 lOt '. .._	 Laboratonum_ 
_ LAaORA---

S:::-A""-AN-K-oNiTiUMs, TE KNt1e;2:YY(U-C')ll CC\, '\.---. -... 
FA KULT AS TEKN,f K U" 
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t>erhitungan Berat Jenis Beton 

Sampel 
Dimensi (em) Berat Volume BJ 

t D Kg em3 kg/em3 t/m3 

S. 01 30.31 15.14 11.5 5458.865 0.002 2.107 

S.02 30.16 15.11 11.4 5410.344 0.002 2.107 

S.03 30.16 15.09 11.3 5396031 0.002 2.094 

S.04 29.94 15.19 11.45 5427.902 0.002 2.109 

S. 05 30.26 15.13 11.6 5442.663 0.002 2.131 

S. 06 30.39 15.07 I 1.4 5422.778 0.002 2.102 

S. 07 30.27 14.09 11.2 4721.707 0.002 2.372 

S. 08 30.46 15. I 5 I 1.4 5493.129 0.002 1.075 

S. 09 30 14.8 I 1.4 5 I 63.086 0.002 2.208 

S. 10 30.15 15.2 11.3 5473.173 0.002 2.065 

Rata-rata 5340.968 0.002 2.131 

Sampel 
Dimensi (em) Serat Volume BJ 

t D Kg em3 kg/em3 
t/m3 

P.Ol 30.4 14.9 11.2 5302.867 0.002 2.112 

P.02 30.2 14 11.2 4650.800 0.002 2.408 

P.03 30.2 15.2 11.4 5482.249 0.002 2.079 

P.04 30.1 14.9 11.3 5250.537 0.002 2.152 

P.05 29 15 I 11.3 5126.786 0.002 2.204 

P.06 29.6 15.1 11.25 5302.861 0.002 2.121 

P.07 29.5 15 11.4 5215.179 0.002 2.186 

P.08 29.75 15 ]1.3 5259.375 0.002 2.149 

P. 09 29.75 15 11.3 5259.375 0.002 2.149 

P.IO 30 14.95 I 1.4 5268.273 0.002 2.164 

Rata-rata 4681.543 0.002 2.172 

Keterangan S = Silinder beton dengan agregat kasar batll serllt 

P = Silinder beton dengan agregat kasar batu paras putih 

Catatan Volume = y;-.n.D2 .t 

Berat Jenis = Berat 

Volume 
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Perbitungan Mutu Beton 

a. Kuat Desak Beton 

Sarnpel 
Dimensi (ern) A Beban Mak 1'c 

t D 2 em m 2 kN kN/m2 MPa 

S.OI 30.31 15.14 180.LOI 0.018 335 18600.662 18.601 

S.02 30.16 15.11 179.388 0.018 375 20904.399 20.904 
S. 03 30.16 15.09 178.914 0.018 325 18165.202 18.165 
S.04 29.94 15.19 181.293 0.018 325 17926.816 17.927 

S.09. 30 14.8 172.103 0.017 155 9006.242 9.006 

Rata-rata 18899.270 18.899 
*
 

Sampel 
Dimensi (em) A BebanMak 1'c 

t D 2 em 2 m kN kN/m2 MPa 

P.Ol 30.4 14.9 174.436 0.0174 270 15478.418 15.478 

P. 02 30.2 14 154.000 0.0154 341 22142.857 22.143 

P.03 30.2 15.2 181.531 0.0182 324 17848.149 17.848 

P. 04 30.1 14.9 174.436 0.0174 390 22357.715 22.358 

P.05 29 15 176.786 0.0177 365 20646.465 20.646 
Rata-rata' 19694.721 19.695 

Catatan	 Luas (A) = ~.n.D2 

f =~eban Maksimum 
C Luas 

1 KN = 101,9716 Kg 

1 Kg/em2 
= 0,098 MPa 

Keterangan	 S = Silinder beton dengan agregat kasar batu serut 

P = Silinder betan dengan agregat kasar bahl paras putih 

* = Tidak terpakai karena dianggap gagal 

D = Diameter silinder betan (em) 



b. Kuat Tarik Beton 

San'1pel 
Dimensi (em) Behan Mal< f l 

t D kN kN/m2 MPa 

S.05 30.26 15.13 120 1668.605 1.669 

S.06 30.39 15.07 160 2224.109 2.224 

S.07 30.27 14.09 120 1791.175 1.791 

S.08 30.46 15.15 142 1958.962 1.959 

S. 10 30.15 15.2 78 1083.537 1.084 

Rata-rata 1910.713 1.911 
*
 

Sampel 
Dimensi (em) Behan Mal< [t 

t D kN kN/m2 MFa 

P.06 29.6 15.1 95 1353.116 1.353 

P.07 29.5 15 84 1208.499 \.208 

P.08 29.75 15 104 1483.663 1.484 

P.09 29.75 15 85 1212.609 1.213 

P.1O 30 14.95 80 1135.554 1.136 

Rata-rata 1278.688 1.279 

- 2.P
Catatan fI-~ 

p 

1t.t.D 

Keterangan S = Silinder beten dengan agregat kasar batu semt 

-00 Silinder betan dcngan agregat kasar batu paras putih 

* = Tidak terpakai karena dianggap gagal
 

Pmuk = Beban rnaksimmll
 

t - Tinggi silinder beten (em)
 

D = Diameter silinder betan (em)
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Perhitungan Modulus Elastis Beton 

Sampel 5 2 cr x 10 (N/m) ex 10-3 E X 108 (N/m2 
) 

S.OI 102.72 13.932 7.373 
S.02 105.916 16.273 6.509 
S. 03 117.375 17.299 6.785 

S.04 98.184 15.309 6.413 
S. 10 78.325 13.419 5.837 

Rata-rata 6.77 
*
 

Sampel 5 2 cr x 10 (N/m) ex 10-3 Ex 108 (N/m2 
) 

P. 01 91.638 14.397 6.397 

P.02 136.201 16.227 8.394 
P. 03 112.653 15.110 7.455 
P.04 115.802 14.302 8.097 
P. 05 150.974 19.397 7.783 

Rata-rata 7.625 

Keterangan S = Silinder beton dengan agregat kasar batu semt 

P. = Silinder beton dengan agregat kasar batu paras putih 

* = Tidak terpakai karena dianggap gagal 

cr = Tegangan 

e = Regangan 

E = Modulus Elastis 

I N/m2 
= 1 Pa 

1 Kpa = 1000 N/m2 
= Ixl03 N/m2 

1 MPa = 1000000 N/m2 
= Ixl06 N/m2 

I GPa = 1000000000 N/m7. = Ixl 09 N/m2 

i" 
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PEMBACAAN DEFORMASI SAMPEL BETON
 

BERDASARKAN ALAT EKSTENSOMETER
 

p 

Lempen{:t1n Be.~·i 

Sampel Betoll 

Ekstensometer 

t 
Pemhacaan Dial Dejormasi 

Keterangan 

~ P, adalah pembebanan dari alat uji desak beton 

~ lempengan besi dipergunakan tmtuk meratakan pembebanan, karena sampel 

dianggap permukaannya kurang rata 

~ t , tinggi sampel beton 

~ 1', jarak antar as alat ekstensonometer 

~ pembaeaan alat ekstensonometer didapat defonnasi (perubahan tinggi 

bentang) pada jarak l' 

~ alat ekstensonometer merupakan alat yang memiliki jarak antar as 15 em, 

diperkirakan alat berada di tengah-tengah sampel beton 

Jadi dari keterangan gambar diatas dapat disimpulkan jika regangan yang didapat 

dari hasil pengujian (pembaeaan alat) pada sarnpel hanya pada bentangan 15 em 

dimana letak alat diusallakan berada ditengah-tengall sampel. 
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PERSAMAAN UNTUK MEMBUAT
 

GRAFIK TEGANGAN REGANGAN
 

Untuk membuat persamaan !,,'Tafik tegangan regangan dapat menggunakan 

persamaan 0= k l . e . e (-k2 ·e) . Mengingat fungsi yang diinginkan adalah fUllgsi 

eksponensial, maka fungsi tersebut hams ditransfer menjadi fungsi linier yaitu, 

= k
l 

. e . e (-k2 ·e)a 

= k . e (-k2 ·e)ale l 

In (01 e) = In k 1 - k2. e 

g = a+ b.x 

dengan catatan g = In (01 e) , a = In k1 , b = - k2 , dan x = e 

Sedangkan bentuk matriknya dapat ditu1is dalam bentuk : 

[ m LX) "J{a} {Lg }
LX) LX: b = Lg.X 

1 P.03 P.04 P.05 S.OI S.02P.OI P.02 S.03 S.04 S.09 
34 38 36 33 37 1526 32 32 32m 

402.133 584.333 477.867 476.6 677.667 447.8 502.067 107.133331.4 477.6~Xl I(x H)"3) 

7124.63 12947 8819 9780.39 19069.6 9054.85 11761 1118.886294.29 9307.71:EXl
2

!(X I~) 
778.893 673.397528.011 699.621 655.035 739.411 750.026 652.095 648.716 305.801~g 

9.795 8.201 11.919 9.788 9.671 13.659 9.090 10.124 2.1736.697~g.x 

20.653 20.68420.510 20.755 20.724 20.679 20.485 20.557 20.490 20.616ar 
-14.596 -14.758 -10.925 -18.903 -12.804-15.818 -12.646 -11.689 -13.849 -32.153b 

9.324 10.009 9.617 9.567 7.880 8.9868.077 10.319 8.469 7.917k) j (x lOS) 
14.596 14.758 10.925 18.903 11.689 12.804 13.849 32.15315.818 12.646k2I 

- ,,,.'_3
I,.. ..
 - ....
 - . -
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Dan data diatas maka dapat disusun persamaan untuk masing-masing sampel 

P.01 ::::>. 0" = 8,077 . 108 . E. e (-J5.818.E) 

P. 02 ::::> 0" = 10,319 . 108 . E . e (-12.646. E) 

P.03 => 0"=9,319.108 .E.e(-l4.596.e) 

P.04 => 0" = 10,009. 108 
. E. e (-ln58.1:) 

P.05 ::::> 0" = 9,617 . 108 . E. e (-10.925. E) 

S.Ol ::::> 0" = 9,567 . 108 . E. e (-18,903(;) 

S.02 ::::> 0" = 7,88 . 108 . E. e (-11.689. c) 

S. 03 ::::> 0" = 8,469 . 108 . E . e (-12,804. E) 

S.04 ::::> 0" = 7,917 . 108 . E . e (-13,849. r.) 

S.09::::> 0"=8,986. lOll .E.e(-32.ISJ.1;) 

Berdasarkan persamaan diatas dengan memasukkan nilai tegangan dapat diketahui 

nilai regangan terkoreksi, sehingga grafik tegangan regangan dapat digambar. 

Adapun data perhitungannya dapat ditabelkan sebagai berikut : 

I 
II· 

~ 
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Data perhitungan untuk mencari persamaan bYfafik Tegangan - Regangan 

m 

Beban 

KN 

P. 01 .
fis s 

.10'3: .10'3 

t = 30.4 cm 
, 

s

.10'6 

D = 14.9 cm 

o 

N/m2 (105 
) 

W = 11.2 kg 

OlE 

.10,10 

A= 

g= 

In (o/s) 

174.436 

g. S 

cm2 

sbam 

.10'3. 

I ID 12 0.800 0.640 5.733 0.072 20.390 0.016 0.718 

2 20 23 1533 2.351 11.465 . 0.075 20.433 O.03l 1.452 

'3 30 34 2.267 5.138 17.198 0.O7() 20.447 0.046 2.205 

4 40 45 3.000 9.000 22.931 0.076 I 20.455 0.0(>1 2.97() 

5 50 53 :15:\3 12.4~4 2l\.('64 OO~I 20514 o.on 1,7(,7 

(, 60 69 4.C>(lO 21.1()0 34.396 0.075 20.4:\3 0.094 4.5n 

7 70 82 5.467 29.884 40129 0.073 20.414 0.112 5.412 

8 80 94 6.267 39.271 45.862 0.073 20.411 0.128 6.270 

9 90 105 7.000 49.000 51.595 0.074 20.41 ~ 0.143 7.153 

10 100 130 8.667 75.111 57.327 0.066 20.310 0.176 8.063 

II lID 140 9.333 87.111 63.060 0.068 20.331 0.190 9.002 

12 120 150 10.000 100.000 68.793 0.069 20.349 0.203 9.972 

13 130 160 10.667 113.778 74.526 0.070 20.365 0.217 10.976 

14 140 180 12.000 144.000 80.258 0.067 20.321 0.244 12.0 16 

15 150 190 12.667 160.444 85.991 (l.068 20.336 0.258 12.956 

16 160 209 13.933 194.138 91.724 0.066 20.305 0.283 14.220 

17 170 218 14.533 211.218 97.457 0.067 20.324 0.295 15.391 

18 180 234 15600 243.360 103.189 0.006 20.310 0.317 16.615 

19 190 252 16.800 282.240 108.922 0.065 20.290 O.34J 17.898 

20 200 262 17.467 305.084 114.655 0.066 20.302 0.355 19.246 

21 210 283 18.867 355.951 120.388 0.064 20.274 0.383 20.66!! 

22 220 298 19.867 394.684 126.120 0,063 20.269 0.403 22.174 

23 230 342 22.800 519.840 131.853 0.058 20.176 0,460 23.778 

24 240 434 2S.933 837.138 137.586 0.048 19.980 0.578 25.495 

25 250 472 31.467 990.151 143.319 0.046 19.937 0.627 27.346 

26 260 500 33.333 111l.l11 149.051 0.045 19.918 0.664 29.361 

27 510 

331.4UU 6294.2ll9 528.011 6.697 
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Data perhitungan untuk mencari persamaan grafik Tegangan - Regangan 

Behan P.02 

rn t1e eKN I····· ... , 
.10'3. .10'3. 

I 10 9 0.600 

2 20 15 1.000 

3 30 29 1.933 

4 40 39 2.600 

5 50 49 3.267 

6 60 59 3.933 

7 70 71 4.733 

8 80 84 5.600 
0 9 90 95 6.333 
o 10 100 109 7.267 
•. 11 110 115 7.667 

'0. 12 120 134 8.933 

13 130 142 9.467 
14 140 156 10.400 

15 150 160 10.667 

16 160 184 12.267 

17 170 201 13.400 
18 180 215 14.333 

19 190 224 14.933 

20 200 238 15.867 

21 210 256 17.067 

22 220 268 17.867 

23 230 279 18.600 

24 240 292 19.467 

25 250 305 20.333 

26 260 312 20.800 

27 270 ::rn 7.1..7.00 

28 280 352 23.467 

29 290 363 24.200 

30 300 375 25.000 
31 310 394 26.267 

32 320 411 I··· 2i400' 

33 330 432 28.800 
34 340 4M 30.933 

477.600 

t = 30.2 em 

e2 

.10'6. 

0.360 
1.000 

3.738 
6.760 

10.671 
15.471 
22.404 
31.360 
40.111 
52.804 
58.778 
79.804 
89.618 
108.160 
113.778 
150.471 
179.560 
205.444 
223.004 

251.751 
291.271 
319.2J8 
345.960 

378.951 

413.444 
432.640 
497.ll40 

550.684 

585.640 
625.000 
689.938 
750.760 
829.440 
956.871 

9307.707 

D = 14 em 

a 

N/m2 (105 
) 

6.494 
12.987 
19.481 

25.974 
32.468 
38.961 
45.455 
51.948 
58.442 
64.935 . 

71.429 
77.922 
84.416 
90.909 
97.403 

103.896 
110.390 
116.883 
123.377 
129.870 

136.364 
J42.857 
149.351 

155.844 
162.338 

168.831 
17~.125 

181.818 

188.312 
194.805 
201.299 

"267.792 .. 

214.286 
220.779 

W= I 1.2 kg 

crle 

.1O'lO. 

0.108 

0.130 
0.101 

0.100 
0.099 
0.099 
0.096 

0.093 
0.092 
0.089 
0.093 
0.087 
0.089 
0.087 
0.091 
0.085 
0.082 
0.082 

0.083 
0.082 

0.080 
0.080 
0.080 

0.080 
0.080 

0.081 
0079 

0.077 
0.078 
0.078 
0.077 

0.076 
0.074 
0.071 

A= 

g= 

In (ale) 

20.802 
20.985 

20.731 
20.722 

20.717 
20.714 
20.683 
20.648 

20.643 
20.611 
20.652 
20.587 
20.609 
20.589 
20.632 
20.557 
20.529 
20.519 
20.532 

20.523 
20.499 

20.500 
20.504 

20.501 
20.498 

20.515 
20.487 
20.468 

20.472 
20.474 
20.457 
20.447 
20.428 
20.386 

699.621 

154 

g.e 

0.012 
0.021 

0.040 
0.054 

0.068 
0.081 
0.098 
0.116 
0.131 
0.150 
0.158 
0.184 
0.195 
0.214 
0.220 
0.252 
0.275 
0.294 
0.307 
0.326 

0.350 

0.366 
0.381 

0.399 

0.417 
0.427 

0.455 
0.480 

0.495 
0.512 
0.537 
0.560 
0.588 
0.631 
9.795 

? em-

e bam 

.10'3 

0.634 

1.279 
1.934 

2.601 
3.279 
3.970 

4.673 
5.389 
6.118 
6.863 
7.622 
8.396 
9.188 
9.996 
10.823 
11.668 
12.534 
13.421 
14.330 
15.264 

16.222 
17.208 
18.222 

19.268 
20.346 

21.460 
22.613 

23.807 
25.047 

26.337 
27.681 
29.087 
30.559 
32.108 
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Data perhitungan untuk mencari persamaan grafik Tegangan - Regangan 

· 

· 

· 

· 

m 

Beban P. 03 t = 30.2 em D = 15.2 em W = 11.4 kg A= 181.531 em 2 

KN 
tie 

.10-3 
. 

e 

.10-3 
. 

e 2 

.10-6 . 

0

N/m2 (105 
) 

cr!e 

.I 0- 10 . 

g= 

In (o-Ie) 
g.e 

e bani 

.10-3 . 

1 10 9 0.600 0.360 5.509 0.092 20.638 0.012 0.596 
2 20 15 1.000 1.000 11.017 0.110 20.820 0.021 1.203 

3 30 26 1.733 3.004 16.526 0.095 20.676 0.036 1.820 

4 40 37 2.467 6.084 22.035 0.089 20.610 0.051. 2.449 

5 50 46 3.067 9.404 27.543 0.090 20.616 0.063 3.090 

6 60 58 3.867 14.951 33.052 0.085 20.566 0.080 3.744 

7 70 67 4.467 19.951 38.561 0.086 20.576 0.092 4.411 

8 80 81. 5.400 29.160 44.070 0.082 20.520 0.111 5.091 

9 90 92 6.133 37.618 49.578 0.081 20.510 0.126 5.786 

10 100 105 7.000 49.000 55.087 0.079 20.484 0.143 6.496 

11 110 III 7.400 54.760 60.596 0.082 20.523 0.152 7.211 

12 120 124 8.267 68.338 66.104 0.080 20.500 0.169 7.964 

13 130 132 8.800 77.440 71.613 0.081 20.517 0.181 8.723 
14 140 145 9.667 93.444 77.122 0.080 20.497 0.198 9.572 
15 150 155 10.333 106.778 82.630 0.080 20.500 0.212 10.300 
16 160 166 11.067 122.471 88.139 0.080 20.496 0.227 lLl19 
17 170 178 11.867 140.818 93.648 0.079 20.486 0.243 11.959 
18 180 194 12.933 167.271 99.156 0.077 20.458 0.265 12.824 

19 190 205 13.667 186.778 104.665 0.077 20.456 0.280 13.713 
20 200 211 14.067 197.871 110.174 0.078 20.479 0.288 14.629 
21 210 234 15.600 243.360 115.682 0.074 20.424 0.319 15.573 
22 220 256 17.067 291.271 121.191 0.071 20.381 0.348 16.549 

23 230 264 17.600 309.760 126.700 0.072 20.395 0.359 17.558 
24 240 282 18.800 353.440 132.209 0.070 20.371 0.383 18.603 
25 250 296 19.733 389.404 137.717 0.070 20.364 0.402 19.687 

26 260 311 20.733 429.871 143.226 0.OG9 20.353 0.422 20.814 
27 270 324 21.600 466.560 148.735 0.069 20.350 0.440 21.988 

28 280 348 23.200 538.240 154.243 0.066 20.315 0.471 23.215 
29 290 360 24.000 576.000 159.752 0.067 20.316 0.488 24.498 

30 300 375 25.000 625.000 165.261 0.066 20.309 0.508 25.847 
31 310 395 26.333 693.444 170.769 0.065 20.290 0.534 27.269 
32 320 430 28.667 821.778 176.278 0.061 20.237 0.580 28.773 
33 324 

402.133 7124.631 655.035 8.201 

I
ii 
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Data perhitungan untuk mencari persamaan grafik Tegangan - Regangan 

'. 

;' 

'. 
" 

• 

• 

m 

Behan P.04 l = 30.1 COl D= 14.9cm W= 1Ukg A= 174.436 > 
CIll-

KN 
.6.E 

. 10'3 

E 

.10,·1. 
E 

2 

.10'6. 

a 

N/m2 (lOS) 

olE 

.10,10 
g= 

In (olE) 
g.E 

E baru 

.10'.1. 

1 10 6 0.400 0.160 5.733 0.143 21.0H3 O.OOH 0.57K 
2 20 15 1.000 1.000 11.465 0.115 20.860 0.021 1.165 

3 30 28 1.867 3.484 17.198 0.092 20.641 0.039 1.763 

4 40 36 2.400 5.760 22.931 0.096 20.67H 0.050 2.372 

5 50 46 3.067 9.404 28.664 0.093 20.656 0.063 2.993 
6 60 56 3.733 13.938 34.396 0.092 20.641 0.077 3.625 

7 70 69 4.600 21.160 40.129 0.087 20.587 0.095 4.270 

8 80 78 5.200 27.040 45.862 0.088 20.598 0.107 4.927 

9 90 88 5.867 34.418 51.595 0.088 20.595 0.121 5.598 

10 100 99 6.600 43.560 57.327 0.087 20.582 0.136 6.283 

11 110 111 7.400 54.760 63.060 0.085 20.563 0.152 6.984 

12 120 124 8.267 68.338 68.793 0.083 20.540 0.170 7.699 

13 130 133 8.867 78.618 74.526 0.084 20.550 0.182 8.432 
14 140 144 9.600 92.160 80.258 0.084 20.544 0.197 9.181 

15 150 154 10.267 105.404 85.991 0.084 20.546 0.211 9.949 

16 160 169 11.267 126.938 91.724 0.081 20.518 0.231 10.736 
17 170 176 11.733 137.671 97.457 0.083 20.538 0.241 11.544 
18 180 182 12.133 147.218 103.189 0.085 20.561 0.249 12.374 
19 190 203 13.533 183.151 108.922 0.080 20.506 0.278 13.227 

20 
200 214 14.267 203.538 114.655 0.080 20.505 0.293 14.105 

21 210 224 14.933 223.004 120.388 0.081 20.508 0.306 15.007 

22 220 253 16.867 284.484 126.120 0.075 20,433 0.345 15.941 

23 230 264 17.600 309.760 131.853 0.075 20.434 0.360 16.905 
24 240 276 18.400 338.560 137.586 

" 0.Q75 20.433 0.376 17.901 
25 250 286 19.067 363.538 143.319 o07'i 20.438 <l:NO IS.!)33 

26 260 309 20.600' 424.360 149.051 0.072 20.400 0.420 20.004 
27 270 311 20.733 429.871 154.784 0.075 20.4:i I 0.424 21.227 

28 280 324 21.600 466.560 160.517 0.074 20.426 0.441 22.278 

29 290 356 23.733 563.271 166.250 0.070 20.367 0.483 23.490 
30 300 369 24.600 605.160 171.982 0.070 20.365 0.501 24.759 

31 
-"-,.-,,, 

32 
310 379 25.267 638.404 177.715 

.. 
0,070 

0.070 
20.371 0.515 26.093 

320 39, 26.333 693.444 183.448 20.362 0.536 27.500 

33 330 412 27.467 754.41 R 189.181 0.069 20.350 0.559 28.990 

34 340 445 29.667 880.111 194.913 0066 20.303 0.602 30.576 

35 350 452 30.133 908.018 200.646 0.067 20.317 0.612 32.274 

36 360 491 32.733 1071.471 206.379 0.063 20.262 0.663 34.105 

37 370 522 34.800 1211.040 212.112 0.061 20.228 0.704 36.100 

38 380 566 37.733 1423.804 217.844 0.058 20.174 0.761 38.298 

39 390 
584.333 12947.000 778.893 11.919 



Lampiran 3 .11 

Data perhitungan untuk mencari persamaan !:,Tfatik Tegangan - Regangan 

.. 

. 

.. 

m 

Beban P.05 1= 29 cm D = 15 cm W = 11.3 kg A= 176.786 2 
cm 

KN 
.6.8 

.10'] 
8 

.10--'. 

0
E

.10.6 

a 

N/111 2 (I ( 5 
) 

alE 

. IO'W 

g= 

In (a!l;) 
g.8 

EbanJ 

.Il)"] 

I 10 9 0.600 0.360 5.657 0.094 20.664 0.012 0.582 
2 20 16 1.067 1.138 11.313 0.106 20.782 0.022 1.192 

3 30 27 1.800 3.240 16.970 0094 20.664 0.037 1.800 

4 40 36 2.400 5.760 22.626 0.094 20.664 0050 2.416 

5 50 46 3067 9.404 28.283 0.092 20.642 D.063 3.040 

6 60 58 3.867 14.951 33.939 0.088 20.593 0.080 3.674 

7 70 66 4.400 19.360 39.596 0.090 20.618 0.091 4.316 

8 80 76 5.067 25.671 45.253 0.089 20.610 0.104 4.968 

9 90 85 5.667 32.111 50.909 0.090 20.616 0.117 5.629 

10 100 94 6.267 39.271 56.566 0.090 20.621 0.129 6.301 

II 110 104 6.933 48.071 62.222 0.090 20.615 0.143 6.983 

12 120 115 7.667 58.778 67.879 0.089 20.602 0.158 7.676 

13 130 126 8.400 70.560 73.535 0.088 20.590 0.173 8.379 

14 140 138 9.200 84.640 79.192 0.086 20.573 0.189 9.095 

15 150 146 9.733 94.738 84.848 0.087 20.586 0.200 9.822 

16 160 160 10.667 113.778 90.505 0.085 20.559 0.219 10.562 
17 170 169 11.267 126.938 96.162 0.085 20.565 0.232 11.315 

18 180 181 12.067 145.604 101.818 0.084 20.553 0.248 12.081 
19 190 196 13.067 170.738 107.475 0.082 20.528 0.268 12.861 

20 200 205 13.667 186.778 113.131 0.083 20.534 0.281 13.656 

21 210 211 14.067 197.871 118.788 0.084 20.554 0.289 14.467 

22 220 236 15.733 247.538 124.444 0.079 20.489 0.322 15.293 
23 230 246 16.400 268.960 130.101 0.079 20.492 0.336 16.136 
24 240 256 17.067 291.271 135.7.'iR 0.080 20.494 0.350 16.997 
25 250 274 18.267 333.671 141.414 0.077 20.467 0.374 17.876 
26 260 283 18.867 355.951 147.071 0.078 20.474 0.386 18.774 

27 270 290 19TB 1R9.404 152.727 0.077 20.467 0.404 19.693 
28 280 309 20.600 424.360 158.384 0.077 20.460 0.421 20.633 

29 290 320 21.333 455.111 164.040 0.077 20.461 0.436 21.596 
30 300 336 22.400 501.760 169.697 0.076 20.446 0.458 22.583 
31 310 355 23.667 560.111 175.354 0.074 20.423 0.483 23.595 

32 320 366 24.400 595.360 181.010 0.074 20.425 0.498 24.634 
33 330 385 25.667 658.778 186.667 0.073 20.405 0.524 25.702 
34 340 402 26.800 718.240 192.323 0.072 20.391 0.546 26.801 
35 350 411 27.400 750.760 197.980 0.072 20.398 0.559 27.932 
36 360 429 28.600 817.960 203.636 0.071 20.384 0.583 29.099 

37 365 

477.867 8818.996 739.411 9.788 



Lampiran 3 .12 

Data perhitungan untuk mencari persamaan grafik Tegangan - Regangan 

m 
Beban S. 01 t=30.3Icm D= 15.14cm W = 11.5 kg A= 180.101 0 

cm-

KN 
f,.g 

.10-3 . 

g 

.10'3. 

0g

.10-6 
. 

a 

N/m2 (l05) 

air. 

.1 O' Ill. 

g= 

In (a/g) 
g.g 

gbanl 

.10-3 

I 10 8 0.533 0.284 5.552 0.104 20.764 0.011 0.587 
2 20 18 1.200 1.440 11.1 05 0.093 20.646 0.025 1.187 

3 30 20 1.333 1.778 16.657 0.125 20.946 0.028 1.801 

4 40 30 2.000 . 4.000 22.210 0.111 20.828 0.042 2.431 
5 50 40 2.667 7.111 27.7(,2 0.104 20.764 0.055 3.076 
6 60 51 3.400 11.560 33.315 0.098 20.703 . 0.070 3.737 

7 70 72 4.800 23.040 38.867 0.081 20.512 0.098 4.416 
8 80 83 5.533 30.618 44.419 0.080 20.504 0.113 5.114 

9 90 98 6.533 42.684 49.972 0.076 20.455 0.134 5.832 

10 100 109 7.267 52.804 55.524 0.076 20.454 0.149 6.572 

II 110 122 8.133 66.151 61.077 0.075 20.437 0.166 7.334 

12 120 134 8.933 79.804 66.629 0.075 20.430 0.183 8.120 
13 130 150 10.000 100.000 72.182 0.072 20.397 0.204 8.933 
14 140 164 10.933 119.538 77.734 0.071 20.382 0.223 9.774 
15 150 175 11.667 136.111 83.287 0.071 20.386 0.238 10.647 
16 160 190 12.667 160.444 88.839 0.070 20.369 0.258 11.553 
17 170 206 13.733 188.604 94.391 0.069 20.348 0.279 12.495 
18 180 221 14.733 217.071 99.944 0.068 20.335 0.300 13.479 
19 190 234 15.600 243.360 105.496 0.068 20.332 0.317 14.507 
20 200 240 16.000 256.000 111.049 0.069 20.358 0.326 15.584 

21 210 274 18.267 333.671 116.601 0.064 20.274 0.370 16.718 

22 220 289 19.267 371.204 122.154 0.063 20.268 0.390 17.915 

23 230 306 20.400 416.160 127.706 O.0<i3 20.255 0.413 19.421 

24 240 329 21.933 481.071 133.258 0.061 20.225 0.444 20.536 

25 250 349 23.267 541.338 138.811 0.060 20.207 0.470 21.987 

26 260 355 23.667 560.111 144.363 0.061 20.229 0.479 23.554 
27 270 367 24.467 598.618 149.916 0.061 20.233 0.495 25.263 

28 280 372 24.800 615.040 155.468 0.063 20.256 0.502 27.150 

29 290 380 25.333 641.778 161.021 0.064 20.270 0.514 29.268 
30 300 394 26.267 689.938 166.573 0.063 20.268 0.532 31.704 

31 310 418 27.867 776.551 172.126 0.062 20.241 0.564 34.613 
32 320 458 30.533 932.284 177.678 0.058 20.182 0.616 38.331 
33 330 493 32.867 1080.218 183.230 0.056 20.139 0.662 44.001 
34 335 

476.600 9780.387 673.397 9.671 



Lampiran 3 .13 

Data perhitungan untuk mencari persamaan grafik Tegangan - Regangan 

m 

Beban S. 02 t = 30.16em D=15.llem W= I 1.4 kg A= 179.388 ? em-

KN 
.M: 

.10-3 
. 

E 

.10-3 . 

E2 

.10-6 
. 

a 

N/m2 (105 
) 

alE 

.10-JO 
. 

g= 

In (alE) 
g.E 

Eburu 

.10-3 . 

I 10 12 0.800 0.640 5.575 0.070 20.362 0.016 0.713 

2 20 25 1.667 2.778 11.149 0.067 20.321 0.034 1.439 

3 30 36 2.400 5.760 16.724 0.070 20.362 0.049 2.177 

4 40 48 3.200 10.240 22.298 0.070 20.362 0.065 2.928 

5 50 59 3.933 15.471 27.873 0.071 20.379 0.080 3.693 

6 60 68 4.533 20.551 33.447 0.074 20.419 0.093 4.472 
7 70 78 5.200 27.040 39.022 0.075 20.436 0.106 5.266 

8 80 90 6.000 36.000 44.596 0.074 20.427 0.123 6.076 
9 90 103 6.867 47.151 50.171 oon 20.409 0.140 6.90 I 
10 100 116 7.733 59.804 55.745 0.072 20.396 0.158 7.744 
II 110 128 8.533 72.818 61.320 0.072 20.393 0.174 8.605 
12 120 141 9.400 88.360 66.894 0.071 20.383 0.192 9.484 
13 130 154 10.267 105.404 72.469 0.071 20.375 0.209 10.683 
14 140 165 11.000 121.000 78.043 0.071 20.380 0.224 11.302 
15 150 178 11.867 140.818 83.618 0.070 20.373 0.242 12.243 
16 160 189 12.600 158.760 89.192 0.071 20.378 0.257 13.208 
17 170 203 13.533 183.151 94.767 0.070 20.367 0.276 14.196 
18 180 218 14.533 211.218 100.341 (J.()69 20.353 0.296 15.210 
19 190 231 15.400 237.160 105.916 0.069 20.349 0.313 16.252 
20 200 243 16.200 262.440 111.490 0.069 20.350 0.330 17.323 

21 210 258 17.200 295.840 117.065 0.068 20.338 0.350 18.425 

22 220 274 18.267 333.671 122.639 o.om 20.325 0.371 19.560 

23 230 292 19.467 378.951 128.214 0.066 20.306 0.395 20.731 

24 240 306 20.400 416.160 133.788 O.O()(l 2(UOI 0.414 21,940 

25 250 326 21.733 472.338 139.363 0.064 20.279 0.441 23.191 
26 260 347 23.133 535.151 144.937 0.063 20.256 0.469 24.487 
27 270 360 24.000 576.000 150.512 0.063 20.257 0.486 25.832 
28 280 380 25.333 641.778 156.086 0.062 20.239 0,513 27.230 

29 290 395 2G.333 693.444 161.661 0.061 20.235 0.533 28.687 
30 300 416 27.733 769.138 167.235 0.060 20.217 0.561 30.208 
31 310 473 31.533 994.351 172.810 0.055 20.122 0.635 31.802 
32 320 510 34.000 1156.000 178.384 0.052 20.078 0.683 33.477 
33 330 566 37.733 1423.804 183.959 0.049 20.005 0.755 35.244 
34 340 666 44.400 1971.360 189.533 0.043 19.872 0.882 37.115 
35 350 686 45.733 2091.538 195.108 0.043 19.871 0.909 39. 106 
36 360 702 46.800 2190.240 200.682 0.043 19.877 0.930 41.239 
37 370 723 48.200 2323.240 206.257 0.043 19.874 0.958 43.540 
38 375 

677.667 19069.569 750.026 13.659 
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Lampiran 4 . 1 

()= 91,638 X ]05 N/m 2 
. 

C; = 14,324 X 10-3 

E = 6,397 x ]08 N/m
2 
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Lampiran 4 . 2 

() = 136,201 X 105 N/m2
 

E = 16,227 X 10-3
 

E = 8,394 X 108 N/m2
 

200 
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Lampiran 4 . 3 

a = 112,653 x 105 N/m
2
 

E=15,1IxlO-3
 

E = 7,455 X 108 N/m
2
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Lampiran 4. 4 

(J = 115,802 x 10
5 

N/m-
)
 

£ -~ 14,j"'0")~ X, 10-1
 

E = 8,097 x 10
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Lampiran 4 . 5 

5 ? 
() = 150,974 x 10 N/m-


E =19,397 x /0-3
 

E = 7,783 x 108 
N/m-

?
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Lampiran 4.6 
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(J= 102,72 x 105 N/m2
 

c = 13,932 X 10-3
 

E = 7,373 X 108 N/m2
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Lampiran 4 . 7
 

cr = 105,916 X 105 N/m2
 

E = 16,273 X 10-3
 

E = 6,509 x 108 N/m2
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Larnpiran 4 . 8 

()= 117,375 x 105N/m2
 
c; = 17,299 X 10-3
 

E = 6,785 x 10 8 N/rn2
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Larnpiran 4 . 9 

(J = 98,184 x 10) N/m 2
 

E = 15,309 X 10-3
 

E = 6,413 X 108 N/rn2
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Lampiran 4 .10 

() = 78,325 x 105 N/m2
 

€ = 13,419 X 10-3
 

E = 5,837 x 108 N/m2
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Lampiran 4 .10 

(J = 78,325 x 105 N/m 2
 

E= 13,419 x 10-3
 

E = 5,837 x lOx N/m 2
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