
BAB IV

HIPOTESIS

Agregat halus adalah salah satu komponen dari agregat bergradasi menerus,

sehingga dalam penelitian ini dihipotesiskan bahwa terjadi perbedaan nilai properties
Marshall pada campuran aspal beton apabila digunakan pasir dan tempat yang

berbeda yaitu pasir Sungai Bebeng dan pasir Panta. Pandansimo pada campuran aspal

beton.
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