
BAB IV

HIPOTESIS

Karakteristik aspal beton sangat dipengaruhi oleh komposisi bahan

penyusunnya, yaitu kadar aspal, agregat yang digunakan dan gradasmya serta

dipengaruhi juga oleh proses pemadatannya (jumlah tumbukan). Dengan

menggunakan gradasi menerus, variasi kadar aspal dan jumlah tumbukan, maka

akan berpengaruh pada nilai karakteristik Marshall dari aspal beton.
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