
BAB IV

HIPOTESIS

Campuran Aspal Emulsi Bergradasi Rapat (CEBR)/ Dense

Graded Emulsion Mix (DGEM) sangat dimungkinkan dapat

digunakan di daerah yang banyak menghadapi beberapa hamba

tan pada proses penghamparan.

Mengingat bahwa campuran yang digunakan adalah campu

ran dingin dengan menggunakan jenis aspal emulsi reaksi

lambat (slow setting), diperkirakan bahwa CEBR ini dapat

disimpan/ diperam dahulu beberapa hari sebelum proses

penghamparan dilaksanakan, dengan ketentuan masih meme

nuhi persyaratan dari beberapa keriteria uji.

Pemeraman ini dapat digunakan untuk mengantisipasi

apabila pada proses penghamparan menghadapi suatu hambatan

atau kondisi tidak memungkinkan (pengaruh cuaca)."
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