
BAB IV

HIPOTESIS

Hipotesis adalah merupakan jawaban sementara dari tujuan suatu penelitian

yang akan dilakukan. Untuk itu pada penelitian ini dikemukakan suatu hipotesis
sebagai berikut.

Penggunaan limbah nikel sebagai bahan pengganti agregat kasar pada
campuran HRS B, dapat memenuhi spesifikasi karakteristik yang disyaratkan untuk
perkerasan.

Campuran yang menggunakan limbah nikel sebagai agregat kasar akan

mempunyai kualitas yang sama dengan campuran yang menggunakan batu kali
sebagai agregat biasa.
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