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ABSTRAKSI 
 

 

Perkembangan ekonomi di dunia terus tumbuh cepat dari hari ke hari yang mengakibatkan 

kebutuhan manusia terhadap prasarana dan sarana semakin tinggi. Peningkatan kebutuhan manusia 

terhadap prasarana dan sarana mengakibatkan perkembangan teknologi konstruksi terutama 

teknologi beton. Keberadaan sumber daya alam yang melimpah di wilayah Yogyakarta membuat 

banyaknya depo-depo pasir dan kerikil yang tersebar di seluruh wilayah Yogyakarta. Karakteristik 

dan sifat agregat yang tersedia di setiap depo pasir tentunya berbeda-beda terutama pada kekerasan 

dan kehalusan butir agregat. Dalam penelitian ini perbedaan varian agregat kasar dan agregat halus 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh kekerasan agregat kasar dan kehalusan butir agregat halus 

terhadap sifat fisik dan sifat mekanik beton. Varian agregat kasar yang digunakan yaitu agregat kasar 

Clereng dan agregat kasar Merapi, sedangkan varian agregat halus yang digunakan yaitu agregat 

halus Kali Progo dan agregat halus Merapi. Nilai fas yang digunakan sebesar 0,5 dan 0,43. Benda 

uji yang digunakan beton silinder yang sudah berumur lebih dari 28 hari. Peraturan perencanaan 

campuran beton yang digunakan yaitu SNI 03-2834-2000 dengan nilai kuat tekan rencana 25 Mpa. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaruh kekerasan agregat kasar Clereng memiliki 

hasil yang lebih baik dibandingkan agregat kasar Merapi terhadap sifat mekanik beton tetapi tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap sifat fisik beton. Sementara itu, kehalusan butir agregat halus 

Kali Progo maupun agregat halus Merapi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap sifat mekanik 

maupun sifat fisik beton. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai slump yang memenuhi syarat 60 mm-

180 mm. Hasil berat volume beton yang memenuhi syarat 2155 kg/m3 - 2560 kg/m3. Hasil kadar 

udara beton segar yang berada dibawah 6,0%. Kuat tekan beton tertinggi berada pada BCM DG 

30,962 MPa, BCM TG 33,656 Mpa. Kuat tarik belah tertinggi berada pada BCM DG 2,809 MPa, 

BCM TG 5,136 Mpa. Modulus elastisitas beton tertinggi berada pada BCM DG 25416,4 MPa, BCM 

TG 24253 Mpa.  

 

Kata Kunci: Kekerasan, Kehalusan, Fisik, Mekanik  
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ABSTRACT 
 

 

The world's economic development rapidly grows daily, increasing human needs for 

infrastructure and facilities. That, in turn, will trigger the development of construction technology, 

especially concrete technology. The abundant natural resources around the Yogyakarta area offer 

various sands and gravel depot sources. Of course, the characteristics and properties of the 

aggregate available in each sand depot are different, Thus, this study aims to describe, differentiate, 

and point out the effect of coarse aggregate and the fine aggregate variant on the physical properties 

and mechanical properties of concrete. The coarse aggregate variant used is Clereng and Merapi 

coarse aggregate, while the fine aggregate variant used Kali Progo and Merapi fine aggregate. The 

fas values used are 0,5 and 0,43. In addition, the specimens used were cylindrical concrete that was 

more than 28 days old. Thus, the planning regulations for the concrete mix used are SNI 03-2834-

2000 with a design compressive strength value of 25 MPa. 

The results showed that, compared to Merapi coarse aggregate, the hardness effect of 

Clereng coarse aggregate had a positive influence on the mechanical properties of concrete. 

Although, it did not significantly affect the physical properties of concrete. Meanwhile, the grain 

fineness of Kali Progo and Merapi fine aggregate did not significantly affect the mechanical and 

physical properties of concrete. This outcome can be based on the fact that the slump value meets 

the requirements of 60 mm-180 mm. Also, the yield concrete volume weight that meets the 

requirements is 2155 kg/m3 - 2560 kg/m3. Not only that, the air content of fresh concrete is below 

6.0%. While the highest concrete compressive strength is at BCM DG 30.962 MPa, BCM TG 33.656 

Mpa and the highest splitting tensile strength is at BCM DG 2.809 MPa, BCM TG 5.136 Mpa. 

Moreover, The highest concrete elastic modulus is at BCM DG 25416.4 MPa, BCM TG 24253 Mpa. 

 

Keywords: Hardness, Smoothness, Physical, Mechanical 

 

 



 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan ekonomi di dunia terus tumbuh cepat dari hari ke hari yang 

mengakibatkan kebutuhan manusia terhadap prasarana dan sarana semakin tinggi. 

Peningkatan kebutuhan manusia terhadap prasarana dan sarana mengakibatkan 

perkembangan teknologi konstruksi terutama teknologi beton. Penerapan beton 

sebagai bahan konstruksi hampir di semua bangunan prasarana dan sarana baik itu 

gedung bertingkat, jembatan, jalan, bendungan dan lain sebagainya.  

Beton adalah campuran material yang terdiri dari agregat kasar, agregat halus, 

semen dan air, dengan atau tanpa bahan campuran tambahan (admixture) sedangkan 

beton normal menurut SNI 03-2847-2019 merupakan beton yang memiliki berat 

jenis (kepadatan) antara 2155 kg/m3 sampai 2560 kg/m3 dan di ambil nilai sebesar 

2320 kg/m3 hingga 2400 kg/ m3.  

Penggunaan beton sebagai bahan dasar konstruksi sudah membudaya baik itu 

untuk proyek besar atau proyek kecil sekalipun. Penggunaan beton yang sudah 

membudaya didasarkan pada kelebihan yang dimiliki beton itu sendiri. Beton 

memiliki kelebihan dalam menahan kuat tekan yang tinggi, namun memiliki kuat 

tarik yang lebih lemah, kemudahan dalam proses perawatan beton, tahan terhadap 

api pada kurun waktu tertentu, kemudahan dalam pencarian bahan penyusun serta 

proses pembuatan beton. Dalam mendapatkan beton dengan nilai kekuatan yang 

tinggi penggunaan material dalam campuran beton harus sesuai dengan spesifikasi 

yang ada.  

Agregat menurut SNI 03-2847-2019 adalah bahan berbutir seperti batu pecah, 

pasir, kerikil dan slag tanur yang digunakan dengan media perekat untuk 

menghasilkan beton atau mortar semen hidrolis. Berdasarkan perbandingan volume 

bahan pembuatan beton agregat mengisi 60% sampai dengan 80% dari total volume 

beton sehingga sifat dan karakteristik beton ditentukan oleh kualitas agregat itu 

sendiri. Sifat beton terdiri dari sifat mekanik dan sifat fisik. Sifat mekanik adalah 
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respon suatu material terhadap gaya yang diterimanya. Sifat mekanik beton yaitu 

kuat tekan, kuat tarik belah, kuat lentur dan modulus elastisitas beton. Sifat fisik 

adalah sifat yang ditunjukan material secara fisik (Mulyono, 2021). Sifat fisik yang 

ditinjau pada beton yaitu workability, daya serap air, densitas, porositas dan 

permeabilitas beton. 

Klasifikasi agregat berdasarkan ukurannya dibedakan menjadi dua yaitu 

agregat kasar dan agregat halus. Agregat Kasar adalah butiran yang memiliki 

ukuran dari 4.75 mm sampai dengan 50 mm atau butiran yang tertahan di saringan 

No.4, sedangkan agregat halus adalah butiran yang memiliki ukuran lebih kecil 

antara 75 µm sampai 4.75 mm (Aji dan Purwono,2011). 

Agregat sangat mudah didapatkan terutama untuk di wilayah Yogyakarta, 

dimana Provinsi Yogyakarta memiliki geologis yang mendukung berupa 

terdapatnya Gunung Merapi dan adanya sungai sungai besar seperti Sungai Opak, 

Sungai Code dan Sungai Progo yang dapat di gunakan sebagai sumber material 

konstruksi. Mayoritas agregat yang digunakan dalam konstruksi di wilayah 

Yogyakarta berasal dari Gunung Merapi, Kali Progo dan Clereng. Agregat-agregat 

yang berasal dari Gunung Merapi, Kali Progo dan Clereng berupa batuan alami 

yang diolah sedemikian rupa sehingga memiliki ukuran yang sesuai dengan 

ketentuan yang ada.  

Keberadaan sumber daya alam yang melimpah di wilayah Yogyakarta 

membuat banyaknya depo-depo pasir dan kerikil yang tersebar di seluruh wilayah 

Yogyakarta. Karakteristik dan sifat agregat yang tersedia di setiap depo pasir 

tentunya berbeda-beda terutama pada kekerasan dan kehalusan butir agregat. 

Semakin tinggi kekerasan agregat maka nilai kuat tekan beton akan semakin besar 

sedangkan semakin rendah kekerasan agregat maka nilai kuat tekan beton akan 

semakin kecil. Untuk mengetahui kekerasan agregat dilakukan pengujian abrasi 

agregat. Abrasi adalah nilai yang menunjukan kemampuan agregat kasar untuk 

menahan atau menerima gesekan atau kikisan yang menyebabkan terjadinya 

perubahan ukuran butiran agregat (bertambah kecil atau aus) dengan alat Mesin Los 

Angeles (Damayanti,2015). 
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Kehalusan butir agregat atau modulus kehalusan adalah angka yang 

menunjukan kehalusan atau kekasaran suatu agregat. Semakin besar nilai modulus 

kehalusan agregat maka semakin kasar butiran agregat sedangkan semakin halus 

nilai modulus agregat maka semakin halus butiran agregat. Modulus kehalusan 

digunakan untuk mengetahui gradasi agregat kasar ataupun agregat halus. Untuk 

mengetahui modulus kehalusan butir dilakukan pengujian analisis saringan. 

Anilisis saringan agregat adalah penentuan persen lolos butir agregat di setiap 

ukuran saringan yang berbeda.  

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh penggunaan agregat dari 

Merapi dan Progo terhadap sifat mekanik dan sifat fisik beton normal yang 

didasarkan atas banyaknya ketersediaan dan sumber agregat yang berada di wilayah 

Yogyakarta yang dimana karakteristik tiap jenisnya berbeda-beda. Sifat mekanik 

yang ditinjau berupa kuat tekan, kuat tarik belah dan modulus elastisitas beton, 

sedangkan sifat fisik yang ditinjau berupa workability, berat volume beton dan 

kadar udara beton segar. Penggunaan variansi mutu beton pada penelitian ini 

sebesar 25 MPa dengan mengacu pada peraturan SNI 03-2847-2019 yaitu batas 

minimum nilai fc` untuk beton normal sebesar 21 MPa untuk beton struktural, 

sedangkan di Indonesia penggunaan minimum nilai mutu beton struktural biasanya 

antara 25 MPa dan 30 MPa. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang timbul di masyarakat dapat dirumuskan 

bagaimana pengaruh penggunaan agregat kasar dari Clereng dan Gunung Merapi 

agregat halus dari Kali Progo dan Gunung Merapi dengan melihat nilai kekerasan 

dan kehalausan agregat terhadap kuat tekan, kuat tarik belah, modulus elastisitas, 

workability, berat volume beton dan kadar udara beton segar? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah disebutkan, maka didapatkan 

tujuan dari penelitan yaitu untuk mengetahui pengaruh penggunaan agregat dari 
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Merapi dan Progo terhadap kuat tekan, kuat tarik belah dan modulus elastisitas 

beton, workability, berat volume beton normal dan kadar udara beton segar. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang ingin dicapai sebagai berikut. 

1. Dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu teknologi bahan 

konstruksi terkait pengunaan agregat kasar asal Yogyakarta sebagai bahan 

penyusun campuran beton yang baik telah memenuhi standar campuran beton 

sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

2. Dapat memberikan informasi terkait pengaruh kekerasan agregat kasar dan 

kehalusan butir agregat halus terhadap karakteristik beton normal. 

3. Dapat menjadi salah satu sumber dalam pertimbangan penggunaan agregat 

sebagai bahan campuran beton. 

 

1.5 Batasan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang timbul di masyarakat didapat rumusan 

masalah  

1. Sifat mekanik yang diamati yaitu kuat tekan, kuat tarik belah dan modulus 

elastisitas beton normal. 

2. Sifat fisik yang diamati yaitu workability, berat volume beton dan kadar udara 

beton segar. 

3. Jenis semen yang digunakan berupa Semen PCC Tiga Roda. 

4. Agregat kasar yang digunakan sebanyak 2 jenis yaitu agregat kasar dari 

Clereng dan agregat kasar dari Gunung Merapi. 

5. Agregat halus yang digunakan sebanyak 2 jenis yaitu agregat halus dari Kali 

Progo dan agregat halus dari Gunung Merapi. 

6. Air yang digunakan berasal dari Labolatorium Teknik Bahan Konstruksi 

Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia. 

7. Penggunaan mutu beton normal menggunakan 25 MPa. 

8. Metode yang digunakan dalam proses campuran adukan beton adalah SNI 03-

2834-2000. 
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9. Benda uji kuat tekan dan kuat tarik berupa silinder dengan diameter 15 cm dan 

tinggi 30 cm yang diuji pada umur setelah  28 hari sebanyak 64 buah. 

10. Pengujian sifat mekanik beton dilakukan setelah 28 hari. 

11. Sampel yang digunakan sebanyak 5 buah untuk kuat tekan pada setiap variansi 

mutu beton dan jenis agregat kecuali pengujian kuat tarik belah beton yang 

menggunakan 3 buah benda uji pada setiap variansi mutu beton dan jenis 

agregat. 

12. Pengujian kuat tekan beton menggunakan metode dengan ketentuan sesuai SNI 

03-1974-2011 tentang Metode Pengujian Kuat Tekan Beton. 

13. Pengujian kuat tarik belah beton menggunakan metode dengan ketentuan 

sesuai SNI 03-2491-2002 tentang Metode Pengujian Kuat Tarik Belah Beton. 

14. Pengujian modulus elastisitas menggunakan metode dengan ketentuan sesuai 

SNI 03-4169-1996 tentang Metode Pengujian Modulus Elastisitas Statis dan 

Rasio Poison Beton Dengan Kompresor Ekstensometer. 

15. Lokasi pengujian dilakukan di Labolatorium Teknik Bahan Konstruksi 

Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Tinjauan Umum 

Beton merupakan salah satu bahan konstruksi yang sering digunakan 

masyarakat dibandingkan bahan konstruksi lainnya seperti kayu dan baja. Beton 

merupakan campuran yang bahan utamanya terdiri dari agregat kasar, agregat 

halus, semen dan air tetapi salah satu bahan konstruksi yang lebih banyak 

mengkonsumsi sumber daya alam.  

Beton memiliki sifat mekanik berupa tahan terhadap gaya tekan tetapi lemah 

terhadap gaya tarik. Aji dan Purwono (2011) menyebutkan kuat tekan beton 

ditentukan pada nilai rasio air terhadap semen tidak hanya rasio air terhadap semen 

tetapi juga karakteristik agregat mengambil peran dalam seberapa kuat beton 

menahan gaya tekan. Agregat kasar menempati 60% sampai 80% volume beton 

sehingga karakteristik agregat kasar memiliki pengaruh terhadap kualitas beton. 

Kekuatan yang tinggi pada beton dapat dihasilkan dengan agregat yang digunakan 

pada campuran harus keras, stabil, tahan lama dan memiliki ketahanan abrasi yang 

tinggi. Karakteristik agregat kasar yang penting yaitu kekuatan hancur agregat atau 

ketahanan agregat terhadap benturan. Ketahanan agregat terhadap benturan dapat 

diketahui dengan mengetahui nilai abrasi agregat dengan beberapa metode yaitu uji 

abrasi Los Angeles, Uji abrasi mikro deval dan uji Nordic ball mill. Abrasi adalah 

penurunan berat yang terjadi secara tepat waktu berdasarkan sifat fisik dan mekanik 

suatu material (Alyamac dan Tunc,2020). 

 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang berkaitan dengan pengaruh karakteristik agregat terhadap 

sifat mekanik dan sifat fisik beton sudah pernah dilakukan sebelumnya. Oleh karena 

itu, penilitian sebelumnya perlu untuk dipahami sebelumnya sebagai bahan 

referensi dalam penelitian penulis. Perbandingan penelitian yang dilakukan dengan 
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penelitian terdahulu dapat dilihat pada Tabel 2.5. Penelitian sejenis yang digunakan 

sebagai bahan referensi sebagai berikut. 

1. Andi Nanda Pratama (2016) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh 

Penggunaan Agregat Kasar Dari Yogyakarta Terhadap Kuat Tekan Beton”. 

Penelitian ini dilakukan dengan menguji pengaruh variansi agregat kasar 

berdasarkan sumber pengambilannya terhadap nilai kuat tekan beton. Agregat 

kasar yang digunakan berasal dari 3 tempat yaitu Clereng, Gunung Merapi dan 

Kali Progo. Pengujian dilakukan dengan melihat nilai kuat tekan yang 

ditimbulkan dengan variansi agregat kasar berdasarkan sumber 

pengambilannya. Benda uji yang digunakan adalah silinder dengan ukuran 

diameter 15 cm dan tinggi 30 cm. Total benda uji yang digunakan pada 

penelitian ini sebanyak 9 buah dengan rincian 3 benda uji setiap variansi 

sumber agregat kasar dan menggunakan mutu beton dengan fc’ sebesar 19 

MPa. Pada penelitian ini dilakukan pemeriksaan agregat kasar yang dapat 

dilihat pada Tabel 2.1 sebagai berikut. 

 

Tabel 2.1 Hasil Pengujian Karakteristik Agregat Oleh Andi Nanda Pratama 

No Pengujian 

Bahan 

Clereng Kali Progo Gunung 

Merapi 

1 Berat Jenis 2,87 2,64 2,63 

2 Kadar Air 0,15% 0,2% 0,25% 

3 Daya serap air 1,2% 3,2% 3,4% 

4 Kadar Lumpur 1,55% 2,15% 3,5% 

5 Keausan 21,36% 48,94% 50,3% 

6 Berat Satuan 1,55 gr/cm3 1,47 gr/cm3 1,36 gr/cm3 

Sumber: Pratama, (2016) 

 

Dari hasil penelitian tersebut didapatkan nilai kuat tekan beton dengan variansi 

agregat Clereng sebesar 21,06 MPa, 22,97 MPa dan 19,82 MPa sehingga 

didapatkan rerata kuat tekan sebesar 21,3 MPa. Nilai kuat tekan beton dengan 

variansi agregat Gunung Merapi sebesar 20,76 MPa, 14,91 MPa dan 12,06 
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MPa sehingga didapatkan rerata kuat tekan sebesar 15,9 MPa. Nilai kuat tekan 

beton dengan variansi agregat Kali Progo sebesar 20,76 MPa, 21,57 MPa dan 

10,15 MPa sehingga didapatkan rerata kuat tekan sebesar 17,49 MPa. Beton 

yang menggunakan agregat Clereng memiliki kuat tekan rerata terbesar dengan 

nilai 21,3 MPa dan nilai keausan 21,36% sedangkan beton dengan agregat 

Gunung Merapi memiliki kuat tekan rerata terkecil sebesar 15,9 MPa dan nilai 

keausan agregat 50,3%. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah 

semakin kecil nilai keausan agregat maka semakin besar nilai kuat tekan beton. 

2. Dimalouw dan Saelan (2016) melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan 

Kembali Mengenai Pengaruh Modulus Kehalusan Pasir terhadap Kuat Tekan 

Beton”. Penelitian ini dilakukan dengan menguji pengaruh tingkat kehalusan 

butir agregat halus terhadap kuat tekan beton normal dengan variansi nilai 

faktor granular sebesar 0,40, 0,45, 0,50 serta variansi nilai MHB sebesar 1,50, 

2,00, 2,50, 3,00 dan 3,50. Benda uji yang digunakan adalah silinder dengan 

ukuran diameter 10 cm dan tinggi 20 cm. Hasil penelitian ini didapatkan nilai 

kuat tekan yang dapat dilihat pada Tabel 2.2 sebagai berikut. 

 

Tabel 2.2 Hasil Pengujian Kuat Tekan Beton Dengan Variansi Faktor 

Granular dan Modulus Halus Butir Agregat Halus 

Nilai 

Granular 

Kuat Tekan Rata-rata (MPa) Kuat Tekan  

Prediksi 

(MPa) 

MHB 

1,5 

MHB 

2,0 

MHB 

2,5 

MHB 

3,0 

MHB 

3,5 

0,40 34,27 33,93 33,17 36,56 38,66 33,90 

0,45 27,73 30,96 28,32 29,82 28,19 30,60 

0,50 27,16 28,70 31,79 30,99 31,58 28,20 

Sumber: Dimalouw dan Saelan, (2016) 

 

Kesimpulan dari penelitian ini didapatkan nilai kuat tekan rata-rata untuk nilai 

granular 0,40 sebesar 33,17 MPa sampai 38,66 Mpa dengan nilai slump sebesar 

25 mm – 30 mm. Nilai kuat tekan rata-rata untuk nilai granular 0,45 sebesar 

27,73 Mpa sampai 30,96 Mpa dengan nilai slump sebesar 15 mm – 30 mm. 

Nilai kuat tekan rata-rata untuk nilai granular 0,50 sebesar 27,16 Mpa sampai 

31,79 Mpa dengan nilai slump 10 mm – 30 mm. Hal ini menunjukan bahwa 
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nilai kuat tekan prediksi masih berada dalam rentang kuat tekan rata-rata aktual 

sehingga variansi modulus halus pasir tidak mempengaruhi nilai kuat tekan 

beton secara signifikan. 

3. Silvia Rahmawati (2017) memalakukan penelitian dengan judul “Pengaruh 

Ukuran Maksimum Dan Nilai Kekerasan Agregat Kasar Terhadap Kuat Tekan 

Beton Normal”. Penelitian ini dilakukan dengan menguji pengaruh ukuran 

maksimum agregat kasar dan nilai kekerasan agregat kasar  terhadap kuat tekan 

beton normal dengan agregat kasar berasal dari Sragen, Wonogiri dan Kulon 

Progo. Ukuran agregat kasar yang digunakan sebesar 20 mm dan 40 mm. 

Penelitian ini menggunakan fas 0,5 dan 0,6. Benda uji yang digunakan adalah 

silinder dengan ukuran diameter 15 cm dan panjang 30 cm. Total benda uji 

yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 60 buah dengan rincian 5 buah 

setiap variansi faktor air semen, ukuran maksimum agregat dan sumber agregat 

kasar yang digunakan. Hasil penelitian ini didapatkan nilai keausan agregat 

kasar dari Sragen, Wonogiri dan Kulon Progo secara berurutan sebesar 23,5%, 

25,5% dan 31,4%. Nilai kuat tekan rerata beton yang menggunakan agregat 

kasar berasal dari Sragen, Wonogiri dan Kulon Progo dengan ukuran 

maksimum agregat 20 mm, fas 0,5 dan fas 0,6 dapat dilihat pada Tabel 2.2 

sebagai berikut.  

 

Tabel 2.3 Hasil Pengujian Beton Dengan Ukuran Maksimum Agregat 20 

mm, Fas 0.5 dan Fas 0.6 

Nilai Fas Kuat Tekan Rata-rata (MPa) 

Sragen Wonogiri Kulon Progo 

0,5 24,83 29,07 36,90 

0,6 22,43 25,24 28,43 

Sumber: Rahmawati, (2017) 

Nilai kuat tekan rerata beton yang menggunakan agregat kasar berasal dari 

Sragen, Wonogiri dan Kulon Progo dengan ukuran maksimum agregat 40 mm, 

fas 0,5 dan fas 0,6 dapat dilihat pada Tabel 2.3 sebagai berikut. 
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Tabel 2.4 Hasil Pengujian Beton Dengan Ukuran Maksimum Agregat 40 

mm, Fas 0.5 dan Fas 0.6 

Nilai Fas Kuat Tekan Rata-rata (MPa) 

Sragen Wonogiri Kulon Progo 

0,5 19,74 22,00 27,32 

0,6 18,99 20,28 21,28 

Sumber: Rahmawati, (2017) 

 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah beton yang menggunakan agregat dengan 

ukuran maksimum 20 mm memiliki nilai kuat tekan yang lebih tinggi sebesar 

36,9 MPa pada beton dengan fas 0,5 dan agregat asal Kulon Progo, sedangkan 

agregat dengan ukuran maksimum 40 mm memiliki nilai kuat tekan sebesar 

27,32 MPa pada beton dengan spesifikas yang sama. Hal ini menunjukan 

kepadatan dan porositas pada beton mempengaruhi nilai kuat tekan yang 

dihasilkan beton dengan ukuran agregat maksimum 20 mm mampu 

menghasilkan kepadatan (density) yang maksimum dan porositas yang kecil 

daripada beton dengan ukuran agregat maksimum 40 mm. 

4. Tayeh (2018) melakukan penelitian dengan judul “Effect of Aerbeton On The 

Mechanical and Physical Properties of Concrete”. Penelitian ini dilakukan 

dengan tujuan mengetahui pengaruh penggunaan aerbeton terhadap sifat 

mekanik dan sifat fisik beton. Sifat mekanik yang di uji adalah kuat tekan 

sedangkan sifat fisik yang diuji meliputi pengujian slump test, daya serap air 

dan densitas beton. Metode pengujian saat umur 7 hari dan 28 hari. Benda uji 

yang digunakan adalah kubus dengan ukuran sisi 15 cm dan total benda uji 

yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 60 buah. Pembuatan benda uji 

digunakan variansi aerbeton 0% admixture, 5% admixture, 10% admixture, 

15% admixture, 5% admixture – 15% air, 10% admixture – 15% air, 15% 

admixture – 15% air, 5% admixture – 15% air – 15% pasir, 10% admixture – 

15% air – 15% pasir, 15% admixture – 15% air – 15% pasir. Pada penelitian 

ini didapatkan nilai kuat tekan beton umur 7 hari tertinggi pada variansi 10% 

admixture – 15% air – 15% pasir sebesar 265 kg/cm2 dan yang terendah pada 

variansi 15% admixture – 15% air – 15% pasir sebesar 176 kg/cm2. Nilai kuat 
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tekan beton umur 28 hari tertinggi pada variansi 5% admixture – 15% air – 

15% pasir sebesar 377 kg/cm2 dan yang terendah pada variansi 15% admixture 

sebesar 283 kg/cm2. Daya serap beton tertinggi pada variansi 0% aerbeton 

dengan nilai 5,7%. Nilai slump test tertinggi didapatkan pada variansi 5% 

admixture sebesar 8,5 cm. Nilai densitas beton umur 7 hari tertinggi pada 

variansi 0% admixture sebesar 2,47 sedangkan nilai densitas beton umur 28 

hari tertinggi pada variansi 10% admixture – 15% air – 15% pasir sebesar 2,52. 

5. Alyamac dan Tunc (2020) melakukan penelitian dengan judul “Determination 

of The Relationship Between The Los Angeles Abrasion Values of Aggregates 

and Concrete Strenght Using Response Surface”. Penelitian ini dilakukan 

untuk mengetahui hubungan antara nilai abrasi agregat terhadap kekuatan 

beton dengan mempertimbangkan rasio air untuk semen dan agregat untuk 

semen. Agregat kasar yang digunakan yaitu basal, marmer, batu kapur dan 

agregat alam sedangkan variansi rasio air semen yang digunakan yaitu 0,38, 

0,40, 0,42, 0,45, 0,50, 0,55 dan 0,60. Pengujian ini melakukan test kuat tekan 

dan kuat tarik belah beton. Benda uji yang digunakan adalah kubus dengan 

ukuran sisi 15 cm dan total benda uji yang digunakan pada penelitian ini 

sebanyak 42  buah. Pada penelitian ini didapatkan bahwa nilai abrasi terkecil 

oleh agregat basal 9,2% sedangkan nilai abrasi terbesar oleh batu kapur 46,2% 

Nilai kuat tekan maksimum diperoleh dari beton AC sebesar 54,6 MPa dengan 

nilai kuat tekan rerata sampel beton AC sebesar 43,68 MPa yang diproduksi 

dengan agregat basal meskipun memiliki kandungan agregat yang sama sampel 

AC dan BC memilik perbedaan nilai kuat tekan sebesar 12%. Beton dengan 

agregat marbel dan agregat batu kapur memiliki nilai kuat tekan yang hampir 

sama yaitu memiliki perbedaan kuat tekan sebesar 1,7%. Nilai rerata kuat tekan 

minimum diperoleh beton DC sebesar 30 MPa yang diproduksi dengan agregat 

alam. 
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Tabel 2.5 Perbandingan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Sekarang 

Penelitian Terdahulu Remcana Penelitian 

Keterangan Andi Nanda Pratama 

(2016) 

Dimalouw dan Saelan 

(2016) 

Silvia Rahmawati 

(2017) 

Tayeh 

(2018) 

Alyamac dan Tunc 

(2020) 

Maulana Ikhsan 

Ahmad (2023) 

Judul 

Penelitian 

Pengaruh Penggunaan 

Agregat Kasar Dari 

Yogyakarta Terhadap 

Kuat Tekan Beton 

Tinjauan Kembali 

Mengenai Pengaruh 

Modulus Kehalusan 

Pasir terhadap Kuat 

Tekan Beton 

Pengaruh Ukuran 

Maksimum Dan Nilai 

Kekerasan Agregat 

Kasar Terhadap Kuat 

Tekan Beton Normal 

Effect of Aerbeton On 

The Mechanical and 

Physical Properties of 

Concrete 

Determination of The 

Relationship Between 

The Los Angeles 

Abrasion Values of 

Aggregates and 

Concrete Strenght 

Using Response 

Surface 

Pengaruh Penggunaan 

Agregat Dari Merapi 

dan Progo Terhadap 

Sifat Fisik dan Sifat 

Mekanik Beton 

Normal 

Tujuan 

Untuk mengetahui 

pengaruh variansi 

agregat kasar 

berdasarkan sumber 

pengambilannya 

terhadap nilai kuat 

tekan beton. 

Untuk mengetahui 

pengaruh variansi 

modulus kehalusan 

terhadap kuat tekan 

beton normal. 

Untuk mengetahui 

pengaruh ukuran 

maksimum agregat 

kasar dan nilai 

kekerasan agregat 

kasar  terhadap kuat 

tekan beton normal 

dengan agregat kasar 

berasal dari Sragen. 

Untuk mengetahui 

pengaruh penggunaan 

aerbeton terhadap 

sifat mekanik dan 

sifat fisik beton. 

untuk mengetahui 

hubungan antara nilai 

abrasi agregat 

terhadap kekuatan 

beton dengan 

mempertimbangkan 

rasio air untuk semen 

dan agregat untuk 

semen. 

Untuk mengetahui 

pengaruh penggunaan 

agregat dari Merapi 

dan Progo terhadap 

sifat fisik dan sifat 

mekanik beton 

normal. 
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Lanjutan Tabel 2.4 Perbandingan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Sekarang 

Penelitian Terdahulu Remcana Penelitian 

Keterangan Andi Nanda Pratama 

(2016) 

Dimalouw dan Saelan 

(2016) 

Silvia Rahmawati 

(2017) 

Tayeh 

(2018) 

Alyamac dan Tunc 

(2020) 

Maulana Ikhsan 

Ahmad (2023) 

Parameter 

yang diuji 

Kuat tekan beton Kuat tekan beton dan 

Slump 

Kuat tekan beton kuat tekan, slump test, 

daya serap air dan 

densitas beton 

Kuat tekan dan kuat 

tarik belah beton 

Kuat tekan, kuat tarik 

belah, modulus 

elastisitas, 
workability, berat 

volume beton dan 

kadar udara beton 
segar 

Varian 

Penelitian 

Agregat kasar yang 

digunakan berasal dari 
3 tempat yaitu 

Clereng, Gunung 

Merapi dan Kali 
Progo. Benda uji yang 

digunakan adalah 

silinder dengan 
ukuran diameter 15 

cm dan panjang 30 
cm. Total benda uji 

yang digunakan pada 

penelitian ini 
sebanyak 9 buah. 

Tingkat kehalusan 

butir agregat halus 
terhadap kuat tekan 

beton normal dengan 

variansi nilai faktor 
granular sebesar 0,40, 

0,45, 0,50 serta 

variansi nilai MHB 
sebesar 1,50, 2,00, 

2,50, 3,00 dan 3,50. 

Agregat kasar 

berasal dari Sragen, 
Wonogiri dan 

Kulon Progo. 

Ukuran agregat 
kasar yang 

digunakan sebesar 

20 mm dan 40 mm. 
Penelitian ini 

menggunakan fas 
0.5 dan 0.6 dengan 

benda uji yang 

digunakan adalah 
silinder dengan 

ukuran diameter 15 

cm dan panjang 30 
cm. Total benda uji 

yang digunakan 
sebanyak 60 buah. 

Pembuatan benda uji 

digunakan variansi 
aerbeton 0% admixture, 

5% admixture, 10% 

admixture, 15% 
admixture, 5% 

admixture – 15% air, 

10% admixture – 15% 
air, 15% admixture – 

15% air, 5% admixture – 
15% air – 15% pasir, 

10% admixture – 15% air 

– 15% pasir, 15% 
admixture – 15% air – 

15% pasir. Benda uji 

yang digunakan adalah 
kubus dengan ukuran sisi 

15 cm dan total benda uji 
yang digunakan pada 

penelitian ini sebanyak 

60  buah 

variansi rasio air 

semen yang 
digunakan yaitu 0.38, 

0.40, 0.42, 0.45, 0.50, 

0.55 dan 0.60 dengan 
Benda uji yang 

digunakan adalah 

kubus dengan ukuran 
sisi 15 cm dan total 

benda uji yang 
digunakan pada 

penelitian ini 

sebanyak 42  buah. 

variansi yang 

digunakan berupa 
agregat kasar Merapi 

dan Clereng 

sedangkan Agregat 
halus yang digunakan 

berasal dari Merapi 

dan Kali Progo.  
Benda uji yang 

digunakan pada kuat 
tekan, kuat tarik belah 

dan modulus 

elastisitas berupa 
silinder dengan 

ukuran diameter 15 

cm dan panjang 30 
cm.   
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Lanjutan Tabel 2.4 Perbandingan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Sekarang 

Penelitian Terdahulu Remcana Penelitian 

Keterangan Andi Nanda Pratama 

(2016) 

Dimalouw dan 

Saelan (2016) 

Silvia Rahmawati 

(2017) 

Tayeh 

(2018) 

Alyamac dan Tunc 

(2020) 

Maulana Ikhsan 

Ahmad (2023) 

Metode 

Penelitian  

Metode penelitian 

yang digunakan 

dengan pengujian 

agregat, perencanaan 

mix design dengan 

kuat tekan rencana 19 

MPa. Pembuatan 

benda uji denga 

komposisi yang 

ditentukan, 

perawatan beton dan 

pengujian kuat tekan 

beton pada umur 28 

hari 

Metode penelitian 

yang digunakan 

dengan pengujian 

agregat, perencanaan 

mix design dengan 

metode Dreux 

Gorrisse, pengujian 

nilai slump dan 

pengujian nilai kuat 

tekan beton setiap 

variansi 

Metode penelitian 

yang digunakan 

dengan pengujian 

gradasi agregat, 

pengujian keausan 

agregat, pengujian 

nilai slump dan 

pengujian nilai kuat 

tekan beton pada 

setiap variansi fas 

dan ukuran 

maksimum agregat 

pada beton umur 28 

hari  

Metode penelitian 

yang digunakan 

dengan pengujian 

agregat, pembuatan 

benda uji kubus dan 

pengujian sifat fisik 

beton yaitu slump, 

daya serap dan 

densitas sedangkan 

pengujian sifat 

mekanik beton 

berupa kuat tekan. 

Metode penelitian 

yang digunakan 

dengan pengujian 

agregat, pembuatan 

benda uji kubus dan 

pengujian sifat 

mekanik beton 

berupa kuat tekan dan 

kuat tarik beton 

dilakukan dengan du 

acara yaitu metode 

ekperimen dan 

metode response 

surface metodelogy 

Pada penelitian ini 

dilakukan proses 

perencanaan 

campuran dengan 

standar SNI 03-2834-

2000, Proses 

pengujian sifat 

mekanik beton 

berupa kuat tekan, 

kuat tarik belah dan 

modulus elastisitas 

beton dilakukan 

dengan metode 

eksperimen 

sedangkan pengujian 

sifat fisik beton 

berupa workability, 

berat volume beton  

dan kadar udara 

beton segar 

dilakukan dengan 

metode eksperimen 

terhadap beton 

dengan kuat rencana 

beton 25 MPa pada 

umur setelah 28 hari  
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Lanjutan Tabel 2.4 Perbandingan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Sekarang 

Keterangan Andi Nanda 

Pratama 

(2016) 

Dimalouw dan 

Saelan (2016) 

Silvia 

Rahmawati 

(2017) 

Tayeh 

(2018) 

Alyamac dan Tunc 

(2020) 

Maulana Ikhsan 

Ahmad (2023) 

Hasil 

Penelitian 

Beton yang 

menggunakan 
agregat 

Clereng 
memiliki kuat 

tekan rerata 

terbesar 
dengan nilai 

21.3 MPa dan 
nilai keausan 

21.36 % 

sedangkan 
beton dengan 

agregat 

Gunung 
Merapi 

memiliki kuat 
tekan rerata 

terkecil 

sebesar 15.9 
MPa dan nilai 

keausan 

agregat 50.3 
%. 

Hasil penelitian 

didapatkan nilai 
kuat tekan rata-

rata untuk nilai 
granular 0,40 

sebesar 33,17 

MPa sampai 
38,66 Mpa 

dengan nilai 
slump sebesar 25 

mm – 30 mm. 

Nilai kuat tekan 
rata-rata untuk 

nilai granular 

0,45 sebesar 
27,73 Mpa 

sampai 30,96 
Mpa dengan nilai 

slump sebesar 15 

mm – 30 mm. 
Nilai kuat tekan 

rata-rata untuk 

nilai granular 
0,50 sebesar 

27,16 Mpa 
sampai 31,79 

Mpa dengan nilai 

slump 10 mm – 30 
mm 

Hasil penelitian 

beton yang 
menggunakan 

agregat dengan 
ukuran 

maksimum 20 

mm memiliki 
nilai kuat tekan 

yang lebih tinggi 
sebesar 36.9 

MPa pada beton 

dengan fas 0.5 
dan agregat asal 

Kulon Progo, 

sedangkan 
agregat dengan 

ukuran 
maksimum 40 

mm memiliki 

nilai kuat tekan 
sebesar 27.32 

MPa pada beton 

dengan 
spesifikas yang 

masa. 

Hasil penelitian didapatkan nilai kuat tekan 

beton umur 7 hari tertinggi pada variansi 
10% admixture – 15% air – 15% pasir 

sebesar 265 kg/cm2 dan yang terendah pada 
variansi 15% admixture – 15% air – 15% 

pasir sebesar 176 kg/cm2. Nilai kuat tekan 

beton umur 28 hari tertinggi pada variansi 
5% admixture – 15% air – 15% pasir 

sebesar 377 kg/cm2 dan yang terendah pada 
variansi 15% admixture sebesar 283 

kg/cm2. Daya serap beton tertinggi pada 

variansi 0% aerbeton dengan nilai 5.7%. 
Nilai slump test tertinggi didapatkan pada 

variansi 5% admixture sebesar 8,5 cm. Nilai 

densitas beton umur 7 hari tertinggi pada 
variansi 0% admixture sebesar 2,47 

sedangkan nilai densitas beton umur 28 hari 
tertinggi pada variansi 10% admixture – 

15% air – 15% pasir sebesar 2,52. 

Pada penelitian ini 

didapatkan bahwa 
nilai abrasi terkecil 

oleh agregat basal 
9.2% sedangkan 

nilai abrasi terbesar 

oleh batu kapur 
46.2% Nilai kuat 

tekan maksimum 
diperoleh dari beton 

AC sebesar 54.6 

MPa dengan nilai 
kuat tekan rerata 

sampel beton AC 

sebesar 43.68 MPa 
yang diproduksi 

dengan agregat 
basal. 
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2.3 Keaslian Penelitian 

Penelitian berjudul Pengaruh Pengunaan Agregat Dari Merapi dan Progo 

Terhadap Sifat Fisik dan Sifat Mekanik Beton Normal belum pernah dilakukan 

sebelumnya. Adapun penelitian mengenai kekerasan dan kehalusan agregat yang 

sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya mengenai kuat tekan beton 

menggunakan asal agregat yang berbeda. 

Penelitian ini bertujuan meneliti tentang sifat fisik dan sifat mekanik beton 

dengan variansi agregat kasar yang memiliki nilai abrasi dibawah 40% dan diatas 

40%, sedangkan variansi agregat halus yang memiliki zona gradasi berbeda. Sifat 

mekanik yang diteliti yaitu kuat tekan, kuat tarik belah dan modulus elastisitas 

beton sedangkan sifat fisik yang diteliti yaitu workability, berat volume beton dan 

kadar udara beton segar.  
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

 

3.1 Beton 

Beton adalah batu buatan yang dibuat menggunakan campuran semen 

portland, pasir, batu dan air sedangkan pengertian beton berdasarkan SNI 03-2847-

2019 adalah campuran material yang terdiri dari agregat kasar, agregat halus, semen 

dan air, dengan atau tanpa bahan campuran tambahan (admixture).  

Bahar dkk (2005) menjelaskan beton adalah material komposit yang terdiri 

dari agregat halus berupa pasir, agregat kasar berupa kerikil dan medium pengikat 

berupa campuran semen hidrolis dan air dengan atau tanpa bahan 

tambahan/additives. 

Jenis-jenis beton berdasarkan berat jenisnya dikelompokan dalam tiga jenis 

yaitu beton ringan, beton normal dan beton berat. Menurut SNI 03-2847-2019 beton 

ringan adalah beton yang memuat densitas agregat ringan dan densitas setimbang 

sebesar 1140 kg/ m3 dan 1840 kg/ m3 dipakai untuk elemen non-struktural. Beton 

normal merupakan beton yang memiliki berat jenis (kepadatan) antara 2155 kg/m3 

sampai 2560 kg/ m3 dan di ambil nilai sebesar 2320 kg/m3 hingga 2400 kg/ m3 yang 

dipakai hampir semua elemen struktur bangunan sedangkan beton berat adalah 

beton yang memiliki berat jenis lebih dari 2500 kg/m3 yang digunakan untuk 

struktur tertentu seperti struktur yang tahan terhadap radiasi atom. 

Penggunaan beton sebagai bahan dasar konstruksi sudah membudaya baik itu 

untuk proyek besar atau proyek kecil sekalipun. Penggunaan beton yang sudah 

membudaya didasarkan pada kelebihan yang dimiliki beton itu sendiri. Berikut 

kelebihan dan kekurangan yang dimiliki beton. 

1. Kelebihan 

a. Ketersediaan material bahan baku yang melimpah berupa agregat kasar dan 

agregat halus dapat di ambil atau didapatkan dari lokal setempat sedangkan 

bahan termahal yaitu semen yang telah banyak diproduksi mudah didapatkan 

didalam negeri. 
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b. Kemudahan beton dalam proses pembuatan (workability) yaitu beton mampu 

diproses tanpa ada alat penyambung dan beton dapat dibentuk sesuai dengan 

ukuran yang diinginkan. 

c. Kemudahan dalam proses perawatan yaitu beton merupakan bahan yang 

tahan karat, tahan aus dan tahan panas terhadap lingkungan sekitar sehingga 

biaya perawatan jauh lebih rendah. 

d. Beton mempunyai kekuatan tekan yang tinggi. 

2. Kekurangan 

a. Beton mempunyai kuat tarik yang lebih rendah dibandingkan dengan kuat 

tekan sekitar 9% sampai 15% dari nilai kuat tekan beton. Kuat tarik yang kecil 

dapat diatasi dengan mengkombinasikan beton dan baja tulangan atau baja 

prategang yang memiliki kuat tarik yang tinggi sehingga didapatkan beton 

bertulang atau beton prategang. 

b. Proses pelaksanaan beton dilapangan sangat mempengaruhi kualitas beton. 

Untuk menghindari kesalahan pelaksanaan dilakukan pengawasan dan kualiti 

kontrol yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

 

3.2 Bahan Penyusun Beton 

Bahan penyusun beton secara umum dapat diklasifikasikan menjadi 2 bahan 

yaitu bahan pasif dan bahan aktif. Bahan pasif berupa agregat kasar dan agregat 

halus yang memiliki fungsi sebagai bahan pengisi beton, sedangkan bahan aktif 

berupa semen dan air yang berfungsi sebagai bahan pengikat antar bahan pasif. 

Peran dan fungsi bahan penyusun beton berbeda-beda. 

3.2.1 Agregat 

Agregat berfungsi sebagai bahan pengisi pada beton. Berdasarkan 

perbandingan volume bahan pembuatan beton agregat mengisi 60% sampai dengan 

80% dari total volume beton sehingga sifat dan karakteristik beton ditentukan oleh 

kualitas agregat itu sendiri. Wisnu (2007) menyebutkan sifat agregat yang sangat 

berpengaruh pada kekuatan beton yaitu kekasaran permukaan agregat dan ukuran 

maksimum agregat. 
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Kekasaran permukaan agregat berpengaruh pada luas lekatan pasta yang 

dapat menempel pada agregat dan besar tegangan saat retak beton mulai muncul. 

Ukuran maksimum agregat berpengaruh pada kekuatan beton semakin besar ukuran 

agregat yang digunakan menyebabkan pori yang tersedia atau luasan permukaan 

untuk pasta menempel pada agregat semakin sedikit sehingga lekatan antar agregat 

dan pasta semen kurang kuat (Wisnu, 2007).  

Klasifikasi agregat berdasarkan ukurannya dibedakan menjadi dua yaitu 

agregat kasar dan agregat halus. 

1. Agregat Kasar 

Agregat kasar secara umum adalah adalah batuan/kerikil yang memiliki ukuran 

dari 4,75 mm sampai dengan 50 mm. Menurut SNI 03-1969-2008 agregat kasar 

adalah kerikil sebagai hasil disintegrasi alami dari batuan atau berupa batu pecah 

yang diperoleh dari industri pemecah batu dan mempunyai ukuran butir antara 

4,75 mm sampai 40 mm. Gradasi pada agregat berpengaruh pada workability, 

kepadatan dan biaya (Aji dan Purwono, 2011). Persyaratan gradasi agregat kasar 

berdasarkan SNI 03-2834-2000 dapat dilihat pada Tabel 3.1 sebagai berikut. 

 

Tabel 3.1 Tabel Gradasi Agregat Kasar 

Lubang Ayakan (mm) 

Persen Butiran Agregat yang Lolos Ayakan/Besar 

Butiran Maksimum 

40 mm 20 mm 

40 95-100 100 

20 35-70 95-100 

10 10-40 30-60 

4,8 0-5 0-10 

 

Sifat dan karakteristik agregat kasar mempengaruhi kekuatan beton. Menurut 

Standar Nasional Indonesia (SNI) terdapat beberapa pemeriksaan agregat kasar 

yang akan digunakan. Pemeriksaan yang digunakan sebagai berikut. 
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a. Pemeriksaan berat jenis 

Berdasarkan SNI 03-1969-2008 pemeriksaan berat jenis agregat kasar 

digunakan untuk mencari berat jenis curah, berat jenis jenuh kering 

permukaan, berat jenis semu dan penyerapan air agregat kasar. Penentuan 

berat jenis curah, berat jenis jenuh kering permukaan, berat jenis semu dan 

penyerapan air agregat kasar berdasarkan SNI 03-1969-2008 dapat dilakukan 

dengan perhitungan sebagai berikut. 

 

Penentuan berat jenis curah = 
𝐴

(𝐵−𝐶)
     (3.1) 

Penentuan berat jenis jenuh kering permukaan = 
𝐵

(𝐵−𝐶)
  (3.2) 

Penentuan berat jenis semu = 
𝐴

(𝐴−𝐶)
     (3.3) 

Penyerapan air = [
𝐵−𝐴

𝐴
] x 100%      (3.4) 

 

 

dengan: 

A = Berat benda uji kering oven (gram), 

B = Berat benda uji kondisi jenuh kering permukaan di udara (gram), dan 

C = Berat benda uji dalam air (gram). 

b. Pemeriksaan modulus kasar butiran 

Modulus kasar butiran adalah suatur indikator untuk mengetahui kehalusan 

dan kekasaran suatu agregat. Modulus kasar butiran dapat digunakan sebagai 

gambaran tentang jumlah persentase butiran agregat. Nilai modulus kasar 

butir yang semakin kecil menunjukan butir-butir agregat semakin kecil dan 

sebaliknya. Nilai modulus kasar butir secara umum sebesar 5,0 sampai 8,0.  

Penentuan nilai modulus kasar butiran menurut SNI 03-1968-1990 

menggunakan persamaan 3.5 sebagai berikut. 

 

Modulus kasar butiran = 
jumlah berat tertinggal kumulatif

100
   (3.5) 
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c. Pemeriksaan Keausan 

Keausan adalah perbandingan berat agregat yang terkikis/tergerus terhadap 

berat agregat semula. Berdasarkan SNI 03-2417-2008 pengujian keausan 

berfungsi untuk mengetahui nilai ketahanan agregat terhadap keausan. 

Pengujian keausan agregat menurut SNI 03-2417-2008 menggunakan 

persamaan 3.6 sebagai berikut. 

 

Keausan = 
(𝐴−𝐵)

𝐴
 x 100%      (3.6) 

 

dengan: 

A = Berat benda uji semula (gram), dan 

B = Berat benda uji tertahan No.12 (gram). 

2. Agregat Halus 

Agregat halus secara umum adalah butiran yang memiliki ukuran lebih kecil dari 

4,75 mm. Menurut SNI 03-1970-2008 agregat halus adalah pasir alam sebagai 

hasil disintegrasi batuan atau pasir yang dihasilkan oleh industri pemecah batu 

dan mempunyai ukuran butir terbesar 4,75 mm. Gradasi pada agregat 

berpengaruh pada workability, kepadatan dan biaya (Aji dan Purwono, 2011). 

Persyaratan gradasi agregat halus berdasarkan SNI 03-2834-2000 dapat dilihat 

pada Tabel 2.6 sebagai berikut. 

 

Tabel 3.2 Tabel Gradasi Agregat Halus 

Lubang 

Ayakan (mm) 

Persen Butir Agregat yang Lolos 

Daerah I Daerah II Daerah III Daerah IV 

10 100 100 100 100 

4,8 90-100 90-100 90-100 95-100 

2,4 60-95 75-100 85-100 95-100 

1,2 30-70 55-90 75-100 90-100 

0,6 15-34 35-59 60-79 80-100 

0,3 5-20 8-30 12-40 15-50 

0,15 0-10 0-10 0-10 0-15 
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Menurut Standar Nasional Indonesia (SNI) terdapat beberapa pemeriksaan 

agregat halus yang akan digunakan. Pemeriksaan yang digunakan sebagai 

berikut. 

a. Pemeriksaan berat jenis 

Berdasarkan SNI 03-1970-2008 pemeriksaan berat jenis agregat halus 

digunakan untuk mencari berat jenis curah, berat jenis jenuh kering 

permukaan, berat jenis semu dan penyerapan air agregat halus. Penentuan 

berat jenis curah, berat jenis jenuh kering permukaan, berat jenis semu dan 

penyerapan air agregat halus berdasarkan SNI 03-1970-2008 dapat dilakukan 

dengan perhitungan sebagai berikut. 

 

Penentuan berat jenis curah = 
𝐴

(𝐵+𝑆−𝐶)
     (3.7) 

Penentuan berat jenis jenuh kering permukaan = 
𝑆

(𝐵+𝑆−𝐶)
  (3.8) 

Penentuan berat jenis semu = 
𝐴

(𝐵+𝐴−𝐶)
     (3.9) 

Penyerapan air = [
𝑆−𝐴

𝐴
] x 100%      (3.10) 

 

dengan: 

A = Berat benda uji kering oven (gram), 

B = Berat piknometer yang berisi air (gram), 

C = Berat piknometer dengan benda uji dan air sampai batas 

pembacaan (gram), dan 

S = Berat benda uji kondisi jenuh kering permukaan (gram). 

b. Pemeriksaan modulus halus butir 

Modulus halus butiran adalah suatur indikator untuk mengetahui kehalusan 

dan kekasaran suatu agregat. Nilai modulus halus butir yang semakin kecil 

menunjukan butir-butir agregat semakin kecil dan sebaliknya. Nilai modulus 

halus butir secara umum sebesar 1,5 sampai 3,8. Penentuan nilai modulus 

kasar butiran menurut SNI 03-1968-1990 menggunakan persamaan 3.11 

sebagai berikut. 
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 Modulus halus butir  = 
jumlah berat tertinggal kumulatif

100
   (3.11) 

 

c. Pemeriksaan kadar lumpur 

Pengujian kadar lumpur dilakukan untuk mengetahui kandungan lumpur 

yang menempel pada agregat halus dengan membandingkan berat agregat 

awal terhadap berat agregat setelah dicuci. Kadar lumpur yang diizinkan pada 

agregat menurut PUBI di Indonesia 1982 maksimal 5 %. Menurut SNI 03-

4142-1996 penentuan kadar lumpur agregat halus menggunakan persamaan 

3.12 sebagai berikut. 

 

Kadar lumpur = 
𝐴−𝐵

𝐴
 x 100%      (3.12) 

 

dengan: 

A = Berat kering benda uji awal (gram), dan 

B = Berat benda kering benda uji setelah pencucian (gram). 

 

3.2.2 Semen Portland 

Semen merupakan material yang memiliki sifat adhesif dan sifat kohesif yang 

dapat terjadinya pelekatan antar butiran mineral menjadi suatu material yang padat 

(Kristiandono, 2019). Menurut SNI 15-2049-2004 semen portland adalah semen 

hidrolis yang dihasilkan dengan cara menggiling terak semen portland terutama 

yang terdiri atas kalsium silikat yang bersifat hidrolis dan digiling bersama-sama 

dengan bahan tambahan berupa satu atau lebih bentuk kristal senyawa kalsium 

sulfat dan boleh ditambahkan dengan bahan tambah lain. Teknologi semen sudah 

banyak digunakan sebelumnya sejak zaman Mesir kuno, Yunani dan Romawi 

dengan menggunakan media perekat sederhana berupa gypsum, batu kapur, 

gamping dan abu vulkanik. Bahan baku utama semen terdiri dari bahan yang 

mengandung mineral kapur (CaO), silika (SiO2), alumunia (AI2O3) dan besi oksida 

(Fe2O3). Industri semen di Indonesia menggunakan tanah liat, batu kapur, pasir 

silika dan pasir besi. Menurut SNI 15-2049-2004 semen portland dibedakan 
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berdasarkan jenis dan penggunaanya menjadi lima jenis semen portland sebagai 

berikut. 

1. Jenis I adalah semen portland yang secara umum tidak memerlukan persyaratan-

persyaratan khusus seperti yang dipersyaratkan pada jenis-jenis semen lainnya. 

2. Jenis II adalah semen portland yang dalam proses penggunaanya memerlukan 

ketahanan terhadap sulfat atau kalor hidrasi sedang. 

3. Jenis III adalah semen portland yang dalam proses penggunaanya memerlukan 

kekuatan tinggi pada tahap permulaan setelah pengikatan terjadi. 

4. Jenis IV adalah semen portland yang dalam proses penggunaanya memerlukan 

kalor hidrasi rendah. 

5. Jenis V adalah semen portland  yang dalam proses penggunaanya memerlukan 

ketahanan tinggi terhadap sulfat. 

  

3.2.3 Air 

 Air adalah salah satu dari empat bahan penyusun beton. Air memiliki dua 

fungsi dalam campuran beton yaitu diperlukan untuk bereaksi kimia dengan semen 

sehingga terjadi proses pengikatan antar mineral dan pengerasan, dan sebagai bahan 

pelumas pada campuran beton agar mudah dilakukan proses pencetakan (Wisnu, 

2007). Menurut Sentani (2007) menyatakan bahwa air sebanyak 0,4 dari berat 

semen sudah cukup untuk membuat semen berhidrasi. Penggunaan jumlah air pada 

campuran beton sangat mempengaruh kekuatan beton. Penggunan jumlah air yang 

terlalu sedikit pada campuran mengakibatkan menurunnya tingkat workability dan 

tingkat kepadatan beton sedangkan semakin banyak jumlah air yang digunakan 

mengakibatkan terjadi reduksi kekuatan beton, segregasi dan bleeding.  

 Menurut PBI 1971 pemakaian air dalam proses pembuatan dan perawatan 

beton mensyaratkan yaitu air tidak boleh mengandung minyak, asam, alkali, garam-

garam, bahan-bahan organis atau bahan-bahan lain yang merusak beton dan/atau 

baja tulangan. Menurut Tjokrodimuljo (1992) air yang digunakan harus memenuhi 

syarat-syarat sebagai berikut. 

1. Air tidak boleh mengandung lumpur atau benda melayang lainnya lebih dari 2 

gram/liter. 
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2. Air tidak boleh mengandung garam-garam berupa asam, zat organic dan 

sebagagainya yang dapat merusak beton lebih dari 15 gram/liter. 

3. Air tidak boleh mengandung khlorida (Cl) lebih dari 0,5 gram/liter. 

4. Air tidak boleh mengandung senyawa sulfat lebih dari 1 gram/liter. 

 

3.3 Workability 

Workability adalah tingkat kemudahan beton segar dalam proses 

pengerjaanya. Tingkat workability semakin tinggi nilainya maka semakin cair 

adukan beton, sedangkan semakin rendah tingkat workability beton segar maka 

semakin kental adukan beton. Workability dapat diketahui melalui nilai slump beton 

segar. Menurut Mulyono (2004) tingkat kemudahan pengerjaan dipengaruhi yaitu 

jumlah kadar air adukan beton, jumlah semen yang digunakan dantingkat gradasi 

agregat yang digunakan 

Workability memiliki 3 sifat terpisah menurut Newman (1964) dalam Sentani 

(2007) sebagai berikut. 

1. Kompakbilitas yaitu kemudahan beton segar dalam pemadatan dan rongga udara 

diambil. 

2. Mobilitas yaitu kemudahan beton segar dalam mengalir dan memenuhi ruang 

cetakan. 

3. Stabilitas yaitu kemampuan beton untuk memiliki massa yang massa yang 

homogeny dan stabil selama proses pengerjaan. 

 

3.4 Slump 

Slump adalah nilai yang menunjukan tingkat kemudahan pengerjaan beton 

segar. Nilai slump yang semakin tinggi maka semakin cair adukan beton, sedangkan 

semakin rendah nilai slump maka semakin kental adukan beton. Pengujian slump 

dilakukan dengan membandingkan tinggi kerucut abrams dengan tinggi beton segar 

yang mengalami penurunan pada saat proses pelepasan kerucut abrams yang sudah 

diisi beton segar. 

Slump dan faktor air semen (fas) memiliki kaitan satu sama lain. Berdasarkan 

grafik hubungan antara kuat tekan dan faktor air semen dalam SNI 03-2834-2000 
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semakin tinggi nilai fas maka semakin kecil nilai kuat tekan beton, sedangkan 

semakin rendah nilai fas maka semakin tinggi nilai kuat tekan beton. Sketsa 

pengujian slump dapat dilihat pada gambar 3.1 sebagai berikut. 

 

 

Gambar 3.1 Sketsa Pengujian Slump Pada Beton Segar 

 

3.5 Kuat Tekan Beton 

Kuat tekan menurut SNI 03-1974-2011 adalah besarnya beban per satuan 

luas, yang menyebabkan benda uji akan hancur apabila dibebani dengan gaya tekan 

tertentu yang dihasilkan oleh mesin tekan beton. Beton memiliki nilai kuat yang 

lebih tinggi dibandingkan dengan kuat tarik belah. Sketsa pengujian kuat tekan 

beton dapat dilihat pada Gambar 3.2 sebagai berikut. 

 

 

Gambar 3.2 Sketsa Pengujian Kuat Tekan Beton 

 

Penentuan nilai kuat tekan beton berdasarkan SNI 03-1974-2011 dengan 

menggunakan persamaan 3.13 sebagai berikut. 
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fc’ = 
P

A
          (3.13) 

 

dengan: 

fc’ = Nilai kuat tekan (N/mm2), 

P   = Beban maksimum (N), dan 

A = Luas penampang benda uji (mm2). 

 

3.6 Kuat Tarik Belah Beton  

Beton adalah bahan yang memiliki sifat daktil sehingga nilai kuat tarik beton 

tidak berbanding lurus dengan nilai kuat tekan beton. Nilai kuat tarik belah beton 

sekitar 9-15% dari nilai kuat tekan beton. Pengujian kuat tarik dilakukan untuk 

mengetahui ketahanan geser dari komponen struktur yang terbuat dari beton yang 

menggunakan agregat ringan (SNI-03-2491-2011). Nilai kuat tarik beton 

didapatkan dengan melakukan pembelahan benda uji silinder yang menerima gaya 

desakan searah dengan diameternya. Sketsa pengujian kuat tarik beton dapat dilihat 

pada Gambar 3.3 sebagai berikut. 

 

 

Gambar 3.3 Sketsa Pengujian Kuat Tarik Beton 

 

Penentuan nilai kuat tarik belah beton secara ekperimen berdasarkan SNI-03-

2491-2011 dengan menggunakan persamaan 3.14 sebagai berikut. 
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fct = 
2P

πLD
         (3.14) 

 

dengan: 

fct  = Nilai kuat tarik belah (N/mm2), 

P  = Beban maksimum (N), 

L  = Panjang benda uji silinder (mm), dan 

D  = Diameter benda uji silinder (mm). 

Penentuan nilai kuat tarik belah beton secara teoritis menurut Cahyanto dkk 

(2000) berdasarkan SNI 03-2847-1992 dengan menggunakan persamaan 3.15 

sedangkan menurut ACI 318 nilai kuat tarik belah secara teoritis menggunakan 

persamaan 3.16 sebagai berikut. 

 

fct  = 0,5 - 0,6 √f'c  Menurut SNI 03-2847-1992    (3.15) 

fct  = 0,56 √f'c   Menurut ACI 318     (3.16) 

 

dengan: 

fct   = Nilai kuat tarik belah beton (N/mm2), 

fc’ = Nilai kuat tekan beton (N/mm2), dan 

 

3.7 Modulus Elastisitas Beton 

Modulus elastisitas beton adalah nilai yang menunjukan tingkat elastisitas 

beton. Nilai modulus elastisitas beton didapatkan dengan membandingkan nilai 

tegangan terhadap regangan, dimana tegangan mencapai 40% dari kuat tekan 

maksimum (SNI 03-4169-1996). Nilai modulus elastisitas dapat dipengaruhi oleh 

beberapa faktor sebagai berikut. 

1. Agregat 

Komposisi dan modulus agregat dalam campuran beton sangat mempengaruhi 

nilai modulus elastisitas beton. Semakin besar komposisi dan tinggi modulus 

agregat akan membuat modulus elastisitas beton makin tinggi.  

 

 

 



29 
 

 
 

2. Umur Beton 

Nilai modulus elastisitas beton berbanding lurus dengan umur beton, hal tersebut 

disebabkan seiring bertambahnya umur beton maka nilai kuat tekan akan 

semakin besar. 

3. Jenis Beton 

Penggunaan jenis semen berbeda-beda setiap jenis beton. Kandungan semen 

yang berada pada campuran beton sangat mempengaruhi nilai kuat tekan beton. 

Nilai kuat tekan beton berbanding lurus dengan nilai modulus elastisitas beton. 

Semakin besar nilai kuat tekan beton maka semakin besar modulus elastisitas 

beton sendiri. 

Sketsa pengujian kuat tarik beton dapat dilihat pada Gambar 3.4 sebagai 

berikut. 

 

 

Gambar 3.4 Sketsa Pengujian Modulus Elastisitas  Beton 
 

Penentuan nilai modulus elastisitas beton secara ekperimen berdasarkan SNI 

03-4169-1996 dengan menggunakan persamaan 3.17 sebagai berikut. 

 

Ec = 
(S2- S1)

ε2 - 0,00005
        (3.17) 

 

dengan:  

Ec  = Modulus elastisitas (MPa), 

S1 = Kuat tekan pada saat 40% dari beban maksimum (MPa), 

S2 = Kuat tekan pada saat regangan longitudinal mencapai 0,00005 (MPa), 

2  = Regangan longitudinal yang dihasilakan pada saat S2. 
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sedangkan menurut SNI 03-2847-2019 nilai modulus elastisitas secara teoritis 

menggunakan persamaan 3.18 sebagai berikut. 

 

Ec = 4700 √f
c
                    (3.18) 

 

dengan; 

Ec  = Modulus elastisitas (MPa), dan 

fc  = Nilai kuat tekan beton (N/mm2). 

 

3.8 Berat Volume Beton 

Berat volume beton adalah perbandingan berat beton terhadap volume beton. 

Sketsa benda uji beton dapat dilihat pada Gambar 3.6 sebagai berikut. 

 

Gambar 3.5 Sketsa Benda Uji  

 

Nilai berat volume beton menurut SNI 03-1973-2008 menggunakan 

persamaan 3.19 sebagai berikut. 

 

Berat Volume  = 
Mc -  Mm

Vm
       (3.19) 

 

dengan: 

Mc : Berat wadah ukur yang diisi beton (gram), 

Mm : Berat wadah ukur (mm), dan 

Vm : Volume wadah ukur(mm). 
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3.9 Kadar Udara Beton Segar 

Kadar udara pada beton segar bertujuan untuk mengetahui kandungan udara 

pada beton segar sehingga dapat mengetahui hubungan antara kadar udara pada 

beton segar terhadap permeabilitas dan daya serap beton normal. Jumlah kadar 

udara yang tinggi menunjukan banyaknya ruang atau pori-pori pada beton. Dampak 

banyaknya pori-pori pada beton mengakibatkan mudahnya air untuk meresap ke 

dalam beton yang berakibat terjadinya kebocoran pada struktur beton. Nilai batas 

maksimal kadar udara pada beton segar berdasarkan ACI C94 sebesar 4,5% sampai 

6% untuk ukuran maksimum agregat kasar 20mm. 

Sketsa alat pengujian kadar udara beton segar dapat dilihat pada Gambar 3.7 

sebagai berikut. 

 

  
 

Gambar 3.6 Sketsa Alat Pengujian Kadar Udara Beton Segar 

 

Penentuan nilai kadar udara beton segar menurut SNI 03-3418-2011 

menggunakan persamaan 3.20, 3.21 dan 3.22 sebagai berikut.  

 

Fs = 
S

B
 Fb         (3.20) 

Cs = 
S

B
 Cb         (3.21) 

A = A1 - CF         (3.22) 

 

dengan: 

Fs = Berat agregat halus setelah koreksi, 

Cs = Berat agregat kasar setelah koreksi, 
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S  = Volume Adukan beton segar dalam bejana, 

B  = Volume satu adukan beton segar, 

Fb = Berat agregat halus untuk satu campuran, 

Cb = Berat agregat kasar untuk satu campuran, 

A = Nilai kandungan udara dalam beton segar, 

A1 = Kandungan udara beton segar dari pembacaan dial gauge, dan 

CF = Faktor koreksi yang diperoleh dari pembacaan kandungan udara agregat.
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BAB IV 

METODELOGI PENELITIAN 

 

 

4.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan dengan cara mendapatkan data dari benda uji 

yang diolah sehingga mencapai tujuan penelitian yang telah ditentukan 

sebelumnya. Berdasarkan masalah yang ditentukan pada penelitian ini maka jenis 

penelitian yang digunakaan adalah penelitian ekperimental atau percobaan benda 

uji yang telah dibuat dan didesain sebelumnya dengan kriteria dan persyaratan yang 

berlaku di Indonesia. 

 

4.2 Metode Pengambilan Data 

Metode pengambilan data ekperimental menggunakan data primer dan data 

sekunder sesuai dengan data yang diperlukan terhadap benda uji. 

4.2.1 Data Primer 

 Data primer adalah data yang didapatkan dari penelitian atau pengujian 

benda uji secara langsung di laboratorium. Pengujian yang dilakukan untuk 

mendapatkan data primer sebagai berikut. 

1. Pengujian berat jenis, analisis saringan dan kadar lumpur yang lolos saringan 

No. 200 agregat halus dan agregat kasar. 

2. Pengujian abrasi agregat kasar menggunakan mesin Los Angeles. 

3. Pembuatan mix design. 

4. Melakukan pembuatan dan perawatan benda uji beton. 

5. Melakukan pengujian kuat tekan, kuat tarik, modulus elastisitas, berat volume 

beton dan kadar udara beton segar. 

4.2.2 Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dan digunakan penguji sebagai 

pendukung data primer. Data sekunder didapatkan melalui literatur berupa buku 

atau jurnal terdahulu yang dapat diakses melalui internet. 
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4.3 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian yang digunakan sebagai berikut. 

1. Variabel bebas, meliputi sumber agregat yang berbeda yaitu agregat kasar dari 

Merapi dan Clereng sedangkan agregat halus dari Merapi dan Kali Progo. 

2. Variavel tetap, meliputi ukuran maksimum agregat kasar, tipe semen, bentuk dan 

dimensi benda uji, kuat tekan rencana beton (fc’) = 25 MPa. 

3. Variabel terikat, meliputi kuat tekan beton, kuat tarik beton, modulus elastisitas 

beton, workability, berat volume beton dan kadar udara beton segar. 

 

4.4 Bahan Pembuatan Benda Uji 

Penelitian ini menggunakan bahan-bahan yang digunakan dalam bahan 

penyusun benda uji sebagai berikut. 

1. Semen Portland merek Tiga Roda. 

2. Agregat halus berasal dari Gunung Merapi dengan diameter maksimum 4,8 mm. 

3. Agregat kasar berasal dari Gunung Merapi dan Clereng dengan diameter 

maksimum 20 mm. 

4. Air dari Laboratorium Teknologi Bahan Konstruksi Universitas Islam Indonesia. 

 

4.5 Peralatan 

Penelitian ini menggunakan peralatan yang dapat memudahkan dalam proses 

pelaksanaan penelitian dapat dilihat pada Tabel 4.1 dan Tabel 4.2 berikut. 

 

Tabel 4.1 Peralatan Pembuatan Benda Uji 

No Nama Alat Kegunaan 

1 Alat tulis Menulis dan menandai benda uji. 

2 Saringan agregat halus Mengayak agregat halus. 

3 Saringan agregat kasar Mengayak agregat kasar. 

4 Cetakan silinder  Mencetak benda uji silinder beton. 

5 Cetakan Balok Mencetak benda uji balok beton. 

6 Ember Menampung agregat halus maupun kasar. 

7 Palu karet Memadatkan adukan pada cetakan silinder. 

8 Kerucut abrams Pengujian slump test. 
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Lanjutan Tabel 4.1 Peralatan Pembuatan Benda Uji 

No Nama Alat Kegunaan 

1 Gerobak dorong Memudahkan saat mengangkut material 

2 Mixer beton Pembuatan campuran beton 

3 Sekop 
Mengaduk dan memasukkan adonan ke 

dalam cetakan 

4 Cetok (sendok semen) 
Meratakan campuran beton saat 

dimasukkan ke dalam cetakan. 

5 Tongkat penumbuk Memadatkan benda uji. 

6 Penggaris 
Mengukur tinggi dalam pengujian slump 

test. 

7 Timbangan Menimbang material dan benda uji. 

 

Tabel 4.2 Peralatan Pengujian Benda Uji 

No Nama Alat Kegunaan 

1 Oven Mengeringkan benda uji dari kadar air. 

2 Cetakan capping Capping benda uji. 

3 
Compressing Test Machine 

(CTM) 
Menguji kuat tekan dan kuat tarik 

4 
Satu set alat peletakan 

balok 

Menguji kuat lentu beton dengan dua titik 

pembebanan 

5 Mesin Los Angeles Menguji abrasi agregat kasar 

6 Air Meter Concrete Menguji kadar udara beton segar 

 

4.6 Benda Uji 

Penelitian ini menggunakan dua jenis benda uji yaitu silinder sebanyak 64 

buah untuk benda uji I dilakukan pengujian kuat tekan dan modulus elastisitas 

beton, sedangkan benda uji II dialukan pengujian kuat tarik. Pengujian benda uji 

dilakukan setelah beton berumur 28 hari. Pada penelitian ini variansi benda uji yang 

digunakan berupa jenis agregat kasar, agregat halus dan jenis fas. Agregat kasar 

yang digunakan berasal dari Clereng dan Merapi, sedangkan agregat halus yang 

digunakan berasar dari Kali Progo dan Merapi. Sementara itu nilai fas yang 

digunakan pada penelitian ini dibagi dalam 2 jenis yaitu beton dengan nilai fas 0,5 

sedangkan beton dengan nilai fas sebesar 0,43. Rincian benda uji yang dapat dilihat 

pada Tabel 4.3 sebagai berikut. 
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Tabel 4.3 Perincian Benda Uji 

No Kode Benda Uji 

Jenis 

Agregat 

Kasar 

Jenis 

Agregat 

Halus 

Nilai FAS 
Pengujian (Jumlah) 

I II 

1 BCM DG 
Clereng 

Merapi 

0,5 

5 3 

2 BCP DG Progo 5 3 

3 BMM DG 
Merapi 

Merapi 5 3 

4 BMP DG Progo 5 3 

5 BCM TG 
Clereng 

Merapi 

0,43 

5 3 

6 BCP TG Progo 5 3 

7 BMM TG 
Merapi 

Merapi 5 3 

8 BMP TG Progo 5 3 

Sub Total   40 24 

Total   64 

 

4.7 Tahapan Penelitian 

Pada penelitian Tugas Akhir ini tahapan penelitian menunjukkan langkah-

langkah selama proses penelitian sehingga dapat memudahkan peneliti dalam 

melakukan penelitian. Penelitian dilakukan di Laboratorium Teknologi Bahan 

Konstruksi Fakultas Perencanaan Universitas Islam Indonesia. Tahapan penelitian 

yang akan dilakukan adalah sebagia berikut ini. 

 

4.7.1 Persiapan 

Persiapan yang dilakukan sebelum melakukan penelitian meliputi persiapan 

studi pustaka, literatur, persiapan bahan dan alat yang akan digunakan, serta 

persiapan laboraturium. Tahapan ini dilakukan agar proses penelitian berjalan 

dengan lancar dan teratur sehingga mengurangi kemungkinan terjadi kesalahan 

dalam proses penelitian.  

 

4.7.2 Pemeriksaan Agregat Kasar 

Pemeriksaan agregat halus yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut. 

1. Pemeriksaan berat jenis agregat kasar 

Langkah-langkah pemeriksaan berat jenis agregat kasar sebagai berikut. 

a. Mempersiapkan peralatan dan bahan pengujian. 
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b. Mengambil dan menimbang agregat kasar sebanyak 5000 gram yang sudah 

dicuci untuk menghilangkan debu yang menempel pada permukaan agregat. 

c. Memasukan agregat kedalam wadah dan memasukan agregat dalam oven 

selama 24 jam pada suhu (110 ± 5)º C. 

d. Mengeluarkan agregat dari oven dan dinginkan pada suhu ruangan, kemudian 

rendam agregat didalam air selama (24 ± 4) jam. 

e. Mengeluatkan agregat dari air dan mengelap dengan kain penyerap sampai 

lapisan air pada permukaan agregat hilang (agregat dalam keadaan kering 

jennuh permukaan atau SSD). 

f. Menimbang agregat dalam keadaan kering permukaan atau SSD. 

g. Menimbang berat agregat yang sudah diletakan dalam keranjang air. 

h. Memasukan agregat kedalam wadah dan memasukan agregat dalam oven 

selama 24 jam pada suhu (110 ± 5)º C, kemudian menibang benda uji (Bk). 

i. Menentukan berat jenis agregat dengan persamaan (3.1). 

2. Pemeriksaan analisis saringan dan modulus kasar butiran 

Langkah-langkah pemeriksaan analisis saringan dan modulus kasar butiran 

agregat kasar sebagai berikut. 

a. Memasukan agregat kedalam wadah dan memasukan agregat dalam oven 

selama 24 jam pada suhu (110 ± 5)º C. 

b. Mengeluatkan agregat dari oven dan dinginkan pada suhu ruangan. 

c. Menimbang agregat kasar sebesar 5000 gram. 

d. Menuangkan agregat uji pada saringan yang sudah disusun sesuai dengan 

ukuran yaitu 38 mm, 19 mm, 9,5 mm, 4,75 mm dan pan. 

e. Menggoyangkan rangkaian saringan dengan mesin penggoyang atau tangan 

selama 10-15 menit. 

f.   Mencatat dan menimbang berat agregat yang tertahan pada setiap saringan. 

3. Pemeriksaan keausan agregat kasar 

Langkah-langkah pemeriksaan keausan agregat kasar sebagai berikut. 

a. Menimbang agregat kasar sebanyak 5000 gram. 

b. Menuangkan agregat kasar kedalam mesin Los Angeles. 

c. Memasukan 11 bola baja yang sudah disiapkan kedalam mesin Los Angeles. 
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d. Kunci penutup mesin dan hidupkan mesin dengan kecepatan 30 sampai 33 

rpm, proses pengujian dilakukan selama 15 menit atau 500 putaran. 

g. Agregat dikeluarkan dari mesin Los Angeles, kemudian menuangkan agregat 

uji pada saringan No.4 dan No. 12. 

h. Menggoyangkan rangkaian saringan dengan mesin penggoyang atau tangan 

selama 10-15 menit. 

i. Mencuci agregat yang tertahan pada setiap saringan, kemudian keringkan 

agregat dalam oven selama 24 jam pada suhu (110 ± 5)º C. 

j. Mencatat dan menimbang berat agregat yang sudah kering. 

 

4.7.3 Pemeriksaan Agregat Halus 

Pemeriksaan agregat halus yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut. 

1. Pemeriksaan berat jenis agregat halus 

Langkah-langkah pemeriksaan analisis saringan dan modulus kasar butiran 

agregat kasar sebagai berikut. 

a. Menyiapkan agregat halus yang akan dikeringkan kedalam oven selama 24 

jam pada suhu (110 ± 5)º C. 

b. Mengeluarkan agregat dari oven dan dinginkan pada suhu ruangan, kemudian 

rendam agregat didalam air selama (24 ± 4) jam. 

c. Membuang air perendam dengan hati-hati, jangan ada butiran yang hilang. 

Menebarkan agregat halus diatas talam, kemudian keringkan di udara panas 

dengan membalik-balikan agregat halus. Proses dilakukan hingga agregat 

halus SSD. 

d. Memeriksa keaadaan SSD agregat dengan memasukan agregat halus kedalam 

kerucut terpancung, kemudian menumbuk kedalam kerucut terpancung 

sebanyak 25 kali dengan tujuan memadatkan agregat halus. Keadaan SSD 

agregat tercapai pada saat kerucut terpancung diangkat agregat halus runtuh 

tetapi masih dalam keadaan tercetak. 

e. Ketika keadaan agregat SSD, mengambil sampel sebanyak 500 gram dan 

memasukannya kedalam piknometer, kemudian memasukan air suling 
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sampai 90% isi piknometer, putar dan guncangkan piknometer sampai tidak 

ada gelembung udara yang terperangkap didalamnya. 

f. Merendam piknometer untuk menyesuaikan suhu air didalam piknometer 

sebesar 25º C. 

g. Menambahkan air sampai tanda batas piknometer. 

h. Menimbang piknometer berisi air dan benda uji dengan kode Bt. 

i. Mengeluarkan dan mengeringkan agregat halus. 

j. Mendinginkan dan menimbang berat agregat halus dengan kode Bk. 

k. Menentukan berat jenis agregat halus dengan persamaan (3.7). 

2. Pemeriksaan analisis saringan dan modulus halus butiran 

Langkah-langkah pemeriksaan analisis saringan dan modulus kasar butiran 

agregat kasar sebagai berikut. 

a. Memasukan agregat kedalam wadah dan memasukan agregat dalam oven 

selama 24 jam pada suhu (110 ± 5)º C. 

b. Mengeluatkan agregat dari oven dan dinginkan pada suhu ruangan. 

c. Menimbang agregat kasar sebesar 2000 gram. 

d. Menuangkan agregat uji pada saringan yang sudah disusun sesuai dengan 

ukuran yaitu 4,75 mm, 2,36 mm, 1,18 mm, 0,6 mm, 0,3 mm, 0,15 mm dan 

pan. 

e. Menggoyangkan rangkaian saringan dengan mesin penggoyang atau tangan 

selama 10-15 menit. 

f.   Mencatat dan menimbang berat agregat yang tertahan pada setiap saringan. 

3. Pemeriksaan kadar lumpur pada agregat lolos saringan 200 

Langkah-langkah pemeriksaan kadar lumpur pada agregat halus lolos saringan 

200 sebagai berikut. 

a. Menyiapkan agregat halus lolos saringan No. 4 dalam keaadaan kering oven 

sebanyak 500 gram kedalam saringan. 

b. Mengalirkan air kedalam saringan sehingga agregat halus terendam. 

c. Menggerakan agregat yang terkena aliran air sehingga bagian halus yang 

menempel pada agregat terlepas dan lolos saringan No. 200 dan bagian kasar 

tertinggal di saringan. 
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d. Mengulangi pekerjaan pada poin a, b dan c hingga air pencucia terlihat jernih. 

e. Mengeringkan agregat halus kedalam oven selama 24 jam pada suhu (110 ± 

5)º C. 

f. Mencatat dan menimbang berat agregat yang sudah kering, kemudian hitung 

kadar lumpur dengan persamaan (3.12). 

 

4.7.4 Perencanaan Mix Design 

Perencanaan campuran (mix design) mengacu pada SNI 03-2834-2000. 

Proses perencanaan campuran menggunakan data yang didapatkan pada 

pemeriksaan bahan penyusun beton sebelumnya. Perencanaan campuran bertujuan 

untuk menentukan jumlah bahan penyusun beton sehingga memperoleh 

keseimbangan antara nilai ekonomis dan syarat-syarat kelecakan, kekuatan, 

durabilitas dan densitas (Aji dan Purwono, 2011). Langkah-langkah perencanaan 

campuran secara garis besar sebagai berikut. 

1. Menentukan kuat tekan rencana (fc’) yang diinginkan. 

2. Menentukan jenis semen portland yang digunakan. 

3. Menentukan jenis agregat yang digunakan meliputi agregat halus dan agregat 

kasar. 

4. Menentukan tinggi slump yang diinginkan. 

5. Menentukan faktor air semen. 

6. Menentukan nilai deviasi standar. 

7. Menentukan nilai tambah (M). 

8. Menentukan nilai kuat tekan rerata (f’cr). 

9. Menentukan kebutuhan kadar air bebas berdasarkan ukuran dan jenis agregat. 

10. Menentukan berat semen yang digunakan. 

11. Menentukan persentase agregat halus yang digunakan. 

12. Menentukan berat jenis agregat total. 

13. Menentukan berat isi beton. 

14. Menentukan berat agregat gabungan. 

15. Menentukan berat setiap bahan penyusun beton. 

16. Menentukan proporsi campuran. 



41 
 

 
 

4.7.5 Pembuatan dan Perawatan Benda Uji 

Tahapan pembuatan dan perawatan benda uji mengacu pada SNI 03-2493-

2011 tentang Tata Cara Pembuatan dan Perawatan Benda Uji di Laboratorium. Pada 

penelitian ini dibuat beton normal dengan variansi jenis agregat yang digunakan 

yaitu Clereng dan Gunung Merapi. Digunakan 5 variansi benda uji pada setiap jenis 

pengujian yang berbeda. Langkah-langkah yang dilakukan dalam pembuatan benda 

uji sebagai berikut.  

1. Mempersiapkan cetakan silinder dan balok yang sudah dibersihkan dari kerak 

sisa beton, kemudian mengolesi cetakan dengan oli. 

2. Mempersiapkan bahan penyusun benda uji sesuai dengan berat yang sudah 

ditentukan dalam proses perencanaan campuran. 

3. Memasukkan agregat kasar, air dan sebagian air pencampur kedalam molen, 

kemudian menghidupkan molen. 

4. Memasukkan agregat halus, semen dan air kedalam molen yang masih 

berputar. 

5. Proses pencampuran dilakukan selama ± 3 menit diikuti dengan ± 3 menit 

berhenti, kemudian dilakukan pencampuran terakhir selama ± 2 menit. 

6. Melakukan pengujian slump test sesuai tinggi rencana dengan acuan pengujian 

SNI 03-1972-2008. 

7. Melakukan pembuatan benda uji dengan memasukan beton segar kedalam 

cetakan yang sudah disiapkan sebelumnya setiap 1/3 dari tinggi cetakan, 

kemudian melakukan pemadatan dengan menusuk sebanyak 25 kali secara 

merata dan penggetaran menggunakan palu karet, proses ini dilakukan hingga 

cetak penuh. 

8. Meratakan dan melicinkan permukaan benda uji dengan cetok dan diamkan 

beton hingga mengeras selama ± 24 jam. 

9. Melakukan pelepasan cetakan benda uji yang sudah mengeras dan memberi 

kodefikasi pada benda uji. 

10. Benda uji yang sudah terkodefikasi direndam dalam air selama 28 hari. 
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4.7.6 Pengujian Benda Uji 

 Pengujian benda uji yang telah dibuat meliputi sebagai berikut. 

1. Pengujian kuat tekan beton 

Pengujian kuat tekan beton bertujuan untuk mengetahui besaran beban per 

satuan luas, yang menyebabkan benda uji hancur apabila dibebani dengan gaya 

tekan tertentu oleh mesin tekan. Secara umum rasio air/semen sangat 

mempengaruhi nilai kuat tekan beton. Peletakan benda uji terhadap mesin tekan 

dapat dilihat pada Gambar 3.1. Langkah-langkah pengujian kuat tekan beton 

berdasarkan SNI 03-1974-2011 sebagai berikut. 

a. Mempersiapkan benda uji silinder yang masih terendam didalam air. 

b. Membersihkan permukaan benda uji dari kotoran yang menempel, kemudian 

keringkan benda uji ± 24 jam sebelum pengujian kuat tekan. 

c. Menimbang berat dan mengukur dimensi benda uji. 

d. Melapisi permukaan atas dan bawah benda uji dengan belereng sehingga 

beban yang diterima benda uji merata diseluruh permukaan benda uji. 

e. Meletakkan benda uji secara sentris terhadap mesin tekan. 

f. Menjalankan mesih tekan dengan penambahan beban yang tetap setiap 

detiknya sebesar 2 - 4 kg/cm2. 

g. Pembeban dilakukan sampai benda uji runtuh/hancur, dan mencatat beban 

maksimum yang didapatkan selama pengujian. 

h. Mencatat bentuk pecahan yang terjadi pada benda uji. 

2. Pengujian kuat tarik belah beton 

Pengujian kuat tarik belah beton dilakukan dengan pemberian beban sepanjang 

diameter benda uji. Pengujian kuat tarik belah beton bertujuan untuk mengetahui 

kuat geser tidak langsung yang dihasilkan oleh benda uji. Peletakan benda uji 

terhadap mesin tekan dapat dilihat pada Gambar 3.2. Langkah-langkah 

pengujian kuat tarik belah beton berdasarkan SNI 03-2491-2011 sebagai berikut. 

a. Mempersiapkan benda uji silinder yang masih terendam didalam air. 

b. Membersihkan permukaan benda uji dari kotoran yang menempel, kemudian 

keringkan benda uji ± 24 jam sebelum pengujian kuat tarik belah beton. 

c. Menimbang berat dan mengukur dimensi benda uji. 
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d. Memberikan tanda garis diameter pada setiap ujung benda uji. 

e. Memasang alat bantu peletakan benda uji pada posisi uji. 

f. Menjalankan mesin tekan dengan penambahan beban yang tetap setiap 

detiknya sebesar 2 - 4 kg/cm2. 

g. Pembeban dilakukan sampai benda uji runtuh/hancur, dan mencatat beban 

maksimum yang didapatkan selama pengujian. 

3. Pengujian modulus elastisitas beton 

Modulus elastisitas beton adalah nilai yang menunjukan tingkat elastisitas beton. 

Nilai modulus elastisitas beton didapatkan dengan membandingkan nilai 

tegangan terhadap regangan, dimana tegangan mencapai 40% dari kuat tekan 

maksimum (SNI 03-4169-1996). Pengujian modulus elastisitas beton digunakan 

untuk mengetahui nilai modulus elastisitas dan rasio poison yang beguna dalam 

perencanaan struktur. Peletakan benda uji terhadap mesin tekan dapat dilihat 

pada Gambar 3.3. Langkah-langkah pengujian modulus elastisitas beton 

berdasarkan SNI 03-4169-1996 sebagai berikut. 

a. Mempersiapkan benda uji silinder yang masih terendam didalam air. 

b. Membersihkan permukaan benda uji dari kotoran yang menempel, kemudian 

keringkan benda uji ± 24 jam sebelum pengujian modulus elastisitas beton. 

c. Menimbang berat dan mengukur dimensi benda uji. 

d. Meletakan alat pengukur deformasi pada posisi yang tepat pada permukaan 

beton silinder. 

e. Menjalankan mesin tekan dengan penambahan beban yang tetap setiap 

detiknya sebesar 2 - 4 kg/cm2 sesuai dengan SNI 03-1974-2011. 

f. Mencatat regangan yang terjadi pada dial gauge hingga pembebanan selesai. 

4. Pengujian berat volume beton. 

Pengujian berat volume beton digunakan untuk mengetahui berat per satuan 

volume beton. Langkah-langkah pengujian berat volume beton berdasarkan SNI 

03-1973-2008 sebagai berikut. 

a. Mempersiapkan cetakan silinder dan balok yang sudah dibersihkan dari kerak 

sisa beton, kemudian mengolesi cetakan dengan oli. 

b. Menimbang berat cetakan silinder. 
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c. Membuat beton segar yang dilakukan pada proses pembuatan benda uji. 

d. Melakukan pengujian slump test sesuai tinggi rencana dengan acuan 

pengujian SNI 03-1972-2008. 

e. Melakukan pembuatan benda uji dengan memasukan beton segar kedalam 

cetakan yang sudah disiapkan sebelumnya setiap 1/3 dari tinggi cetakan, 

kemudian melakukan pemadatan dengan menusuk sebanyak 25 kali secara 

merata dan penggetaran menggunakan palu karet, proses ini dilakukan hingga 

cetak penuh. 

f. Meratakan dan melicinkan permukaan benda uji dengan cetok dan diamkan 

beton hingga mengeras selama ± 24 jam. 

g. Menimbang centakan silinder yang terisi beton segar. 

5. Pengujian kadar udara beton segar. 

Pengujian kadar udara beton segar bertujuan untuk mengetahui kandungan udara 

pada beton segar. Tahapan-tahapan pengujian kadar udara beton segar 

BerdasarkanSNI 03-3418-2011 sebagai berikut. 

a. Tahapan pengujian kadar udara agregat sebagai berikut. 

1) Mempersiapkan campuran agregat sesuai dengan mix design yang sudah 

ditentukan. 

2) Merendam campuran agregat pada bak yang tersedia selama 5 menit. 

3) Memasukan campuran agregat pada bejana yang sudah terisi air setiap 1/3 

bagian. 

4) Memadatkan campuran agregat dalam bejana menggunakan palu karet 

yang bertujuan untuk menghilangkan gelembung udara yang masih 

terperangkap. 

5) Menutup dan mengencangkan tutup bejana dengan memutar baut untuk 

menghindari kebocoran pada bejana. 

6) Memompa bejana untuk memberikan tekanan udara pada bejana, 

kemudian baca dan catat angka pada dial gauge. 

b. Tahapan pengujian beton segar sebagai berikut. 

1) Mempersiapkan campuran beton segar yang sudah disiapkan. 

2) Memasukan campuran beton segar pada bejana setiap 1/3 bagian. 
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3) Memadatkan campuran beton setiap lapisannya dengan menumbuk 

menggunakan alat tumbuk sebanyak 25 kali, kemudian memukul 

mengunakan palu karet sebanyak 10 kali pada permukaan bejana. 

4) Menutup dan mengencangkan tutup bejana dengan memutar baut untuk 

menghindari kebocoran pada bejana. 

5) Memberikan tekanan udara pada bejana dengan pompa, kemudian baca 

dan catat angka pada dial gauge. 

4.7.7 Pengolahan Data 

Pengolahan data dilakukan dengan mengolah data-data yang didapatkan pada 

pengujian di laboratorium sebelumnya. Proses pengolahan data menggunakan 

bantuan program Microsoft Excel dengan persamaan yang didapatkan dari teori dan 

peraturan-peraturan di Indonesia. Pengolahan data dilakukan dengan cara-cara 

sebagai berikut. 

1. Kuat tekan beton 

Data-data yang didapatkan pada pengujian kuat tekan beton diolah 

menggunakan persamaan (3.14) untuk mendapatkan nilai kuat tekan beton. 

2. Kuat tarik belah beton 

Data-data yang didapatkan pada pengujian kuat tarik belah beton diolah 

menggunakan persamaan (3.14) untuk mendapatkan nilai kuat tarik belah 

beton. 

3. Modulus elastisitas beton 

Data-data yang didapatkan pada pengujian modulus elastisitas beton diolah 

menggunakan persamaan (3.17) untuk mendapatkan nilai modulus elastisitas 

beton. 

4. Berat Volume Beton 

Data-data yang didapatkan pada pengujian berat volume beton diolah 

menggunakan persamaan (3.19) untuk mendapatkan berat volume beton. 
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5. Kadar udara beton segar 

Data-data yang didapatkan pada pengujian kadar udara beton segar diolah 

menggunakan persamaan (3.20), (3.21) dan (3.22) untuk mendapatkan nilai 

kadar udara beton segar. 

 

4.7.8 Analisis Data 

Pada tahap ini dilakukan analisis data yang sudah diolah dengan persamaan 

yang didapatkan dari teori dan peraturan-peraturan di Indonesia dengan melihat 

perubahan-perubahan kekuatan beton yang diakibatkan perbedaan kekerasan 

agregat yaitu agregat kasar Clereng dan Gunung Merapi dan kehalusan butir agregat 

halus yaitu agregat halus Kali Progo dan Gunung Merapi. Data hasil pengolahan 

yang dilakukan analisis data yaitu nilai kuat tekan, kuat tarik belah beton, modulus 

elastisitas beton, berat volume beton dan kadar udara beton segar. 

 

4.7.9 Pembahasan 

Setelah dilakukan analisis antara beton normal dengan penggunaan jenis 

agregat kasar dan agregat halus yang berbeda sumber, kemudian dilakukan 

pembahasan untuk mengetahui pengaruh kekerasan dan kehalusan butir agregat 

terhadap kekuatan beton. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui bagaimana 

pengaruh kekerasan dan kehalusan butir agregat terhadap nilai kuat tekan, kuat tarik 

belah beton, modulus elastisitas beton, berat volume beton dan kadar udara beton 

segar. 

 

4.7.10 Kesimpulan dan Saran 

Tahapan ini merupakan tahapan terakhir pada penelitian ini. Pada tahapan ini 

data yang didapatkan dari pengolahan dan analisis data dilakukan dengan teori dan 

peraturan-peraturan dibuat kesimpulan dan saran untuk penelitian selanjutnya. 
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4.8 Diagram Alir Penelitian 

Tahapan penelitian ini dapat dilihat secara keseluruhan pada bentuk bagan 

alir penelitian dapat dilihat pada Gambar 4.1 sebagai berikut. 
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Gambar 4.1 Diagram Alir Penelitian 
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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

5.1 Umum 

Pada penelitian ini dilakukan proses-proses yang meliputi pengujian bahan 

penyusun beton, mix design, pengujian sifat fisik beton dan pengujian sifat mekanik 

beton. Pengujian sifat mekanik beton meliputi pengujian kuat tekan, kuat tarik dan 

modulus elastisitas beton, sedangkan sifat fisik beton meliputi workability, berat 

volume beton dan kadar udara beton segar. Pengujian bahan penyusun beton 

bertujuan untuk mengetahui sifat dan karakteristik material. Pengujian sifat fisik 

bertujuan untuk mengetahui sifat dan perilaku yang ditunjukan beton, sedangkan 

pengujian sifat mekanik beton bertujuan untuk mengetahui kekuatan yang dimiliki 

beton itu sendiri dengan memberikan beban tertentu. Seluruh proses penelitian yang 

dilakukan oleh peniliti dalam Tugas Akhir ini dilaksanakan di Laboratorium 

Teknologi Bahan Konstruksi, Universitas Islam Indonesia. 

 

5.2 Pengujian Agregat Halus 

Pengujian agregat halus pada penelitian ini menggunakan dua jenis agregat 

halus yang berasal dari Merapi dan Progo. Agregat halus Merapi dan Progo adalah 

jenis pasir sungai yang didapatkan dari Sungai Krasak dan Kali Progo. Pemeriksaan 

agregat halus bertujuan untuk mengetahui sifat dan karakteristik agregat halus yang 

akan digunakan sebagai bahan penyusun beton. Hasil yang didapatkan pada proses 

pengujian agregat halus harus memenuhi persyaratan yang berlaku di Indonesia 

sehingga dapat dilakukan mix design. Pengujian agregat halus meliputi pengujian 

berat jenis dan Penyerapan air, pengujian kadar lumpur, pengujian analisa saringan 

agregat halus. Penampakan agregat halus Merapi dan Progo yang digunakan dalam 

penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 5.1 dan Gambar 5.2 sebagai berikut. 
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Gambar 5.1 Agregat Halus Merapi 
 

 

Gambar 5.2 Agregat Halus Progo 

 

5.2.1 Hasil Pengujian Agregat Halus Merapi 

Pengujian agregat halus Merapi meliputi pengujian berat jenis dan 

Penyerapan air, pengujian kadar lumpur, pengujian analisis saringan dan pengujian 

berat volume agregat halus. Hasil pengujian sifat dan karakteristik agregat halus 

Merapi sebagai berikut. 

1. Pengujian Berat Jenis dan Penyerapan Air Agregat Halus Merapi 

Penentuan berat jenis curah, berat jenis jenuh kering permukaan, berat jenis 

semu dan penyerapan air agregat halus dilakukan berdasarkan SNI 03-1970-

2008. Proses pengujian berat jenis dan penyerapan air agregat halus Merapi 

dapat dilihat pada Gambar 5.3 sebagai berikut. 
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Gambar 5.3 Proses Pengujian Berat Jenis dan Penyerapan Air Agregat 

Halus Merapi 

Hasil pengujian berat jenis dan penyerapan air agregat halus Merapi dapat dilihat 

Pada Tabel 5.1 sebagai berikut 

 

Tabel 5.1 Hasil Pengujian Berat Jenis dan Penyerapan Air Agregat Halus 

Merapi 

Uraian 
Hasil Pengamatan 

Sampel 1 Sampel 2 Rata-Rata 

Berat pasir mutlak, gram (Bk) 488 487 487.5 

Berat pasir kondisi jenuh kering muka (SSD), gram 500 500 500 

Berat piknometer berisi pasir dan air, gram (Bt) 1148 1152 1150 

Berat piknometer berisi air, gram (B) 839 839 839 

Berat jenis curah (Bk/(B+500-Bt)) 2,555 2,604 2,580 

Berat jenis kering muka (500/(B+500-Bt)) 2,618 2,674 2,646 

Berat jenis semu (Bk/(B+Bk-Bt)) 2,726 2,799 2,763 

Penyerapan air ((500-Bk)/(Bk x 100%)) 2,459% 2,669% 2,564% 

 

Berdasarkan hasil pengujian berat jenis dan penyerapan air yang dapat dilihat 

pada Tabel 5.1 didapatkan nilai untuk berat jenis curah rata-rata sebesar 2,580, 

berat jenis kering muka sebesar 2,646, berat jenis semu sebesar 2,763 dan 

penyerapan air sebesar 2,564%. Menurut Tjokrodimuljo (2021) berat jenis 

agregat yang diizinkan yaitu antara 2,5-2,7. Berdasarkan syarat-syarat tersebut 
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berat jenis agregat halus Merapi memenuhi syarat sebagai agregat normal. Nilai 

berat jenis suatu agregat mempengaruhi kebutuhan agregat dalam suatu 

campuran. Semakin tinggi nilai berat jenis agregat semakin berat pula berat 

beton yang dihasilkan, sedangkan nilai penyerapan air yang melebihi 3% dapat 

mempengaruhi jumlah air yang digunakan dalam campuran dan mempengaruhi 

nilai slump suatu campuran. 

2. Pengujian Kadar Lumpur Agregat Halus Merapi 

Penentuan kadar lumpur agregat halus dilakukan berdasarkan SNI 03-4142-

1996. Hasil pengujian kadar lumpur agregat halus Merapi dapat dilihat pada 

Tabel 5.2 sebagai berikut. 

Tabel 5.2 Hasil Pengujian Kadar Lumpur Agregat Halus Merapi 

Uraian 
Hasil Pengamatan 

Sampel 1 Sampel 2 Rata-Rata 

Berat agregat kering oven (W1), gram 500 500 500 

Berat agregat kering oven setelah dicuci (W2), gram 493 492 492.5 

Persentasi yang lolos ayakan No.200 1,4 1,6 1,5 

 

Berdasarkan hasil pengujian kadar lumpur Merapi didapatkan nilai rata-rata 

sebesar 1,5%. Menurut PUBI di Indonesia 1982 dalam buku Panduan Pratikum 

Teknologi Bahan Konstruksi dan menurut ASTM C33 menyebutkan kadar 

lumpur pada agregat halus lebih kurang dari 5% sehingga agregat halus Merapi 

memenuhi syarat kadar lumpur. 

3. Pengujian Analisis Saringan Agregat Halus Merapi 

Pengujian analisis saringan agregat halus bertujuan untuk mengetahui modulus 

halus butir (MHB). Nilai modulus halus butir dapat digunakan sebagai gambaran 

tentang jumlah persentase butiran agregat. Penentuan nilai modulus halus butir 

agregat halus dilakukan berdasarkan SNI 03-1968-1990. Proses pengujian 

analisis saringan agregat halus Merapi dapat dilihat pada Gambar 5.4 berikut. 
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Gambar 5.4 Proses Pengujian Analisis Saringan Agregat Halus Merapi 
 

Hasil pengujian modulus halus agregat halus Merapi dapat dilihat pada Tabel 

5.3 dan Tabel 5.4 sebagai berikut. 

Tabel 5.3 Hasil Pengujian Modulus Halus Butir Agregat Halus Merapi 

Sampel 1 

Lubang 

Ayakan (mm) 

Berat 

Tertinggal 

(gram) 

Berat Tertinggal 

(%) 

Berat 

Tertinggal 

Kumulatif (%) 

Persen Lolos 

Kumulatif 

(%) 

40   0,000 0,000 100,000 

20   0,000 0,000 100,000 

10   0,000 0,000 100,000 

4,8 11 0,550 0,550 99,450 

2,4 158 7,900 8,450 91,550 

1,2 443 22,150 30,600 69,400 

0,6 652 32,600 63,200 36,800 

0,3 446 22,300 85,500 14,500 

0,15 212 10,600 96,100 3,900 

Pan 78 3,900     

Jumlah 2000 100,000 284.400   
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Tabel 5.4 Hasil Pengujian Modulus Halus Butir Agregat Halus Merapi 

Sampel 2 

Lubang 

Ayakan (mm) 

Berat 

Tertinggal 

(gram) 

Berat Tertinggal 

(%) 

Berat 

Tertinggal 

Kumulatif (%) 

Persen Lolos 

Kumulatif 

(%) 

40   0.000 0.000 100.000 

20   0.000 0.000 100.000 

10   0.000 0.000 100.000 

4,8 3 0.150 0.150 99.850 

2,4 152 7.600 7.750 92.250 

1,2 520 26.000 33.750 66.250 

0,6 618 30.900 64.650 35.350 

0,3 401 20.050 84.700 15.300 

0,15 239 11.950 96.650 3.350 

Pan 67 3.350     

Jumlah 2000 100.000 287.650   

 

Berdasarkan Tabel 5.3 dan Tabel 5.4 diperoleh nilai modulus halus butir (MHB) 

sebagai berikut. 

 

MHB Sampel 1    = 
Jumlah berat tertinggal kumulatif

100
 

      = 
284,4

100
 

      = 2,844 

 

MHB Sampel 2    = 
Jumlah berat tertinggal kumulatif

100
 

      = 
287,65

100
 

      = 2,876 

 

MHB Rata-Rata    = 
2,844 + 2,876

2
 

      = 2,860 
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Nilai Modulus Halus Butir (MHB) rata-rata agregat halus Merapi sebesar 2,860. 

Menurut Mulyono (2004) nilai modulus halus butir untuk agregat halus sebesar 

1,5 - 3,8. Berdasarkan nilai MHB yang didapatkan agregat halus merapi 

memenuhi persyaratan dan termasuk agregat halus agak kasar. Penentuan 

gradasi suatu agregat didasarkan atas persentase berat butir agregat lolos ayakan. 

Persyaratan gradasi agregat halus berdasarkan SNI 03-2834-2000 dapat dilihat 

pada Tabel 2.6. Hasil pengujian agregat halus Merapi masuk kedalam gradasi 

daerah II yang dapat dilihat pada Gambar 5.5 dan Gambar 5.6 sebagai berikut. 

 

 

Gambar 5.5 Kurva Gradasi Agregat Halus Merapi Sampel 1 
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Gambar 5.6 Kurva Gradasi Agregat Halus Merapi Sampel 2 
 

4. Pengujian Berat Volume Agregat Halus Merapi 

Berat volume adalah perbandingan berat agregat baik itu dipadatkan atau tidak 

terhadap volume. Pengujian berat volume pada penelitian ini dilakukan dengan 

dua kondisi yaitu kondisi gembur dan kondisi padat. Proses pengujian dilakukan 

mengacu pada SNI 03-4804-1998 dapat dilihat pada Gambar 5.7 sebagai berikut. 

 

 

Gambar 5.7 Proses Pengujian Berat Volume Agregat Halus Merapi 
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Hasil pengujian berat volume gembur dan berat volume padat agregat halus 

Merapi dapat dilihat pada Tabel 5.5 dan Tabel 5.6 sebagai berikut. 

 

Tabel 5.5 Hasil Pengujian Berat Isi Gembur Agregat Halus Merapi 

Uraian Nilai Satuan 

Diameter silinder 15 cm 

Tinggi silinder 30 cm 

Berat tabung (W1) 6587 gram 

Berat tabung + agregat SSd (W2) 13052 gram 

Berat agregat (W3) 6465 gram 

Volume tabung (V) 5301,437 cm3 

Berat Volume gembur (W3/V) 1,219 gram/cm3 

  1219,480 Kg/m3 

 

 

Tabel 5.6 Hasil Pengujian Berat Isi Padat Agregat Halus Merapi 

Uraian Nilai Satuan 

Diameter silinder 15 cm 

Tinggi silinder 30 cm 

Berat tabung (W1) 6587 gram 

Berat tabung + agregat SSd (W2) 14618 gram 

Berat agregat (W3) 8031 gram 

Volume tabung (V) 5301,437 cm3 

Berat Volume padat (W3/V) 1,515 gram/cm3 

  1514,872 Kg/m3 

 

Berdasarkan Tabel 5.5 dan Tabel 5.6 didapatkan berat volume gembur sebesar 

1,219 gram/cm3 dan berat volume padat sebesar 1,515 gram/cm3 untuk agregat 

halus Merapi. Hasil berat volume menunjukan perbedaan berat volume agregat 

setelah dipadatkan sebesar 0,295 gram/cm3 sehingga semakin kecil selisih berat 

volume setelah dipadatkan menunjukan semakin baik gradasi yang dimiliki 

agregat halus tersebut dan sebaliknya semakin besar selisih berat volume setelah 

dipadatkan menunjukan semakin burut gradasi yang dimiliki agregat halus. 
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5.2.2 Hasil Pengujian Agregat Halus Progo 

Pengujian agregat halus Progo meliputi pengujian berat jenis dan Penyerapan 

air, pengujian kadar lumpur, pengujian analisa saringan dan pengujian berat volume 

agregat halus Progo. Hasil pengujian sifat dan karakteristik agregat halus Progo 

sebagai berikut. 

1. Pengujian Berat Jenis dan Penyerapan Air Agregat Halus Progo 

Penentuan berat jenis curah, berat jenis jenuh kering permukaan, berat jenis 

semu dan penyerapan air agregat halus dilakukan berdasarkan SNI 03-1970-

2008. Hasil pengujian berat jenis dan penyerapan air agregat halus Progo dapat 

dilihat Pada Tabel 5.7 sebagai berikut. 

 

Tabel 5.7 Hasil Pengujian Berat Jenis dan Penyerapan Air Agregat Halus 

Progo 

Uraian 
Hasil Pengamatan 

Sampel 1 Sampel 2 Rata-Rata 

Berat pasir mutlak, gram (Bk) 490 488 489 

Berat pasir kondisi jenuh kering muka (SSD), gram 500 500 500 

Berat piknometer berisi pasir dan air, gram (Bt) 1148 1154 1151 

Berat piknometer berisi air, gram (B) 836 836 836 

Berat jenis curah (Bk/(B+500-Bt)) 2.606 2.681 2.644 

Berat jenis kering muka (500/(B+500-Bt)) 2.660 2.747 2.703 

Berat jenis semu (Bk/(B+Bk-Bt)) 2.753 2.871 2.812 

Penyerapan air ((500-Bk)/(Bk x 100%)) 2.041% 2.459% 2.250% 

 

Berdasarkan hasil pengujian berat jenis dan penyerapan air yang dapat dilihat 

pada Tabel 5.5 didapatkan nilai untuk berat jenis curah rata-rata sebesar 2,644, 

berat jenis kering muka sebesar 2,703, berat jenis semu sebesar 2,812 dan 

penyerapan air sebesar 2,250%. Menurut Tjokrodimuljo (2021) berat jenis 

agregat yang diizinkan yaitu antara 2,5-2,7. Berdasarkan syarat-syarat tersebut 

berat jenis agregat halus Progo memenuhi syarat sebagai agregat normal. Nilai 

berat jenis suatu agregat mempengaruhi kebutuhan agregat dalam suatu 

campuran. Semakin tinggi nilai berat jenis agregat semakin berat pula berat 
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beton yang dihasilkan, sedangkan nilai penyerapan air yang melebihi 3% dapat 

mempengaruhi jumlah air yang digunakan dalam campuran dan mempengaruhi 

nilai slump suatu campuran. 

2. Pengujian Kadar Lumpur Agregat Halus Progo 

Penentuan kadar lumpur agregat halus dilakukan berdasarkan SNI 03-4142-

1996. Hasil pengujian kadar lumpur agregat halus Progo dapat dilihat pada Tabel 

5.8 sebagai berikut. 

 

Tabel 5.8 Hasil Pengujian Kadar Lumpur Agregat Halus Progo 

Uraian 
Hasil Pengamatan 

Sampel 1 Sampel 2 Rata-Rata 

Berat agregat kering oven (W1), gram 500 500 500 

Berat agregat kering oven setelah dicuci (W2), gram 488 488 488 

Persentasi yang lolos ayakan No.200 2.4 2.4 2.4 

 

Berdasarkan hasil pengujian kadar lumpur Merapi didapatkan nilai rata-rata 

sebesar 2,4%. Menurut PUBI di Indonesia 1982 dalam buku Panduan Pratikum 

Teknologi Bahan Konstruksi dan menurut ASTM C33 menyebutkan kadar 

lumpur pada agregat halus lebih kurang dari 5% sehingga agregat halus Progo 

memenuhi syarat kadar lumpur. 

3. Pengujian Analisis Saringan Agregat Halus Progo 

Pengujian analisis saringan agregat halus bertujuan untuk mengetahui modulus 

halus butir (MHB). Nilai modulus halus butir dapat digunakan sebagai gambaran 

tentang jumlah persentase butiran agregat. Penentuan nilai modulus halus butir 

agregat halus dilakukan berdasarkan SNI 03-1968-1990. Hasil pengujian 

analisis saringan agregat halus Progo dapat dilihat pada Tabel 5.9 dan Tabel 5.10 

sebagai berikut. 
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Tabel 5.9 Hasil Pengujian Modulus Halus Butir Agregat Halus Progo 

Sampel 1 

Lubang 

Ayakan (mm) 

Berat 

Tertinggal 

(gram) 

Berat 

Tertinggal 

(%) 

Berat 

Tertinggal 

Kumulatif (%) 

Persen Lolos 

Kumulatif (%) 

40   0,000 0,000 100,000 

20   0,000 0,000 100,000 

10   0,000 0,000 100,000 

4,8 2 0,100 0,100 99,900 

2,4 42 2,100 2,200 97,800 

1,2 127 6,350 8,550 91,450 

0,6 483 24,150 32,700 67,300 

0,3 800 40,000 72,700 27,300 

0,15 407 20,350 93,050 6,950 

Pan 139 6,950     

Jumlah 2000 100,000 209,300   

 

Tabel 5.10 Hasil Pengujian Modulus Halus Butir Agregat Halus Progo 

Sampel 2 

Lubang 

Ayakan (mm) 

Berat 

Tertinggal 

(gram) 

Berat 

Tertinggal 

(%) 

Berat 

Tertinggal 

Kumulatif (%) 

Persen Lolos 

Kumulatif (%) 

40   0,000 0,000 100,000 

20   0,000 0,000 100,000 

10   0,000 0,000 100,000 

4,8 1 0,050 0,050 99,950 

2,4 56 2,800 2,850 97,150 

1,2 204 10,200 13,050 86,950 

0,6 571 28,550 41,600 58,400 

0,3 699 34,950 76,550 23,450 

0,15 380 19,000 95,550 4,450 

Pan 89 4,450     

Jumlah 2000 100,000 229,650   
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Berdasarkan Tabel 5.9 dan Tabel 5.10 diperoleh nilai modulus halus butir 

(MHB) sebagai berikut. 

 

MHB Sampel 1    = 
Jumlah berat tertinggal kumulatif

100
 

      = 
209,3

100
 

      = 2,093 

 

MHB Sampel 2    = 
Jumlah berat tertinggal kumulatif

100
 

      = 
229,65

100
 

      = 2,297 

 

MHB Rata-Rata    = 
2,093 + 2,297

2
 

      = 2,195 

 

Nilai Modulus Halus Butir (MHB) rata-rata agregat halus Progo sebesar 2,195. 

Menurut Mulyono (2004) nilai modulus halus butir untuk agregat halus sebesar 

1,5 - 3,8. Berdasarkan nilai MHB yang didapatkan agregat halus Progo 

memenuhi persyaratan dan termasuk agregat halus agak halus. Penentuan 

gradasi suatu agregat didasarkan atas persentase berat butir agregat lolos ayakan. 

Persyaratan gradasi agregat halus berdasarkan SNI 03-2834-2000 dapat dilihat 

pada Tabel 2.6. Hasil pengujian agregat halus Progo masuk kedalam gradasi 

daerah III yang dapat dilihat pada Gambar 5.8 dan Gambar 5.9 sebagai berikut. 
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Gambar 5.8 Kurva Gradasi Agregat Halus Progo Sampel 1 

 

Gambar 5.9 Kurva Gradasi Agregat Halus Progo Sampel 2 

 

4. Pengujian Berat Volume Agregat Halus Progo 

Berat volume adalah perbandingan berat agregat baik itu dipadatkan atau tidak 

terhadap volume. Pengujian berat volume pada penelitian ini dilakukan dengan 

dua kondisi yaitu kondisi gembur dan kondisi padat. Proses pengujian dilakukan 

mengacu pada SNI 03-4804-1998. Hasil pengujian berat volume gembur dan 
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berat volume padat agregat halus Progo dapat dilihat pada Tabel 5.5 dan Tabel 

5.6 sebagai berikut. 

Tabel 5.11 Hasil Pengujian Berat Volume Gembur Agregat Halus Progo 

Uraian Nilai Satuan 

Diameter silinder 15 cm 

Tinggi silinder 30 cm 

Berat tabung (W1) 6587 gram 

Berat tabung + agregat SSd (W2) 14215 gram 

Berat agregat (W3) 7628 gram 

Volume tabung (V) 5301.437 cm3 

Berat Volume gembur (W3/V) 1.438 gram/cm3 

  1438.8 Kg/m3 

 

Tabel 5.12 Hasil Pengujian Berat Volume Padat Agregat Halus Progo 

Uraian Nilai Satuan 

Diameter silinder 15 cm 

Tinggi silinder 30 cm 

Berat tabung (W1) 6587 gram 

Berat tabung + agregat SSd (W2) 15562 gram 

Berat agregat (W3) 8975 gram 

Volume tabung (V) 5301.437 cm3 

Berat Volume padat (W3/V) 1.692 gram/cm3 

  1692.9 Kg/m3 

 

Berdasarkan Tabel 5.11 dan Tabel 5.12 didapatkan berat volume gembur sebesar 

1,438 gram/cm3 dan berat volume padat sebesar 1,692 gram/cm3 untuk agregat 

halus Progo. Hasil berat volume menunjukan perbedaan berat volume agregat 

setelah dipadatkan sebesar 0,254 gram/cm3 sehingga semakin kecil selisih berat 

volume setelah dipadatkan menunjukan semakin baik gradasi yang dimiliki 

agregat halus tersebut. 
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5.3 Pengujian Agregat Kasar 

Pengujian agregat kasar pada penelitian ini menggunakan dua jenis agregat 

kasar yang berasal dari Clereng dan Merapi. Agregat kasar Clereng adalah batuan 

yang berasal dari daerah Clereng, Kulon Progo, sedangkan agregat kasar Merapi 

adalah batuan yang berasal dari Sungai Krasak. Agregat kasar yang digunakan 

berupa batuan yang dipecah dengan alat stone crusher menjadi ukuran-ukuran 

tertentu sesuai spesifikasi yang digunakan. Pemeriksaan agregat kasar bertujuan 

untuk mengetahui sifat dan karakteristik agregat kasar yang akan digunakan sebagai 

bahan penyusun beton. Hasil yang didapatkan pada proses pengujian agregat kasar 

harus memenuhi persyaratan yang berlaku di Indonesia sehingga dapat dilakukan 

mix design. Pengujian agregat kasar meliputi pengujian berat jenis dan Penyerapan 

air, pengujian analisis saringan agregat kasar, pengujian berat volume agregat dan 

pengujian abrasi. Penampakan agregat kasar Clereng dan Merapi yang digunakan 

dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 5.10 dan Gambar 5.11 sebagai 

berikut. 

 

 

Gambar 5.10 Agregat Kasar Clereng 

 

 

Gambar 5.11 Agregat Kasar Merapi 
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5.3.1 Hasil Pengujian Agregat Kasar Clereng 

Pengujian agregat kasar Clereng meliputi pengujian berat jenis dan 

Penyerapan air, pengujian analisa saringan, pengujian berat volume dan pengujian 

abrasi agregat kasar Clereng. Hasil pengujian sifat dan karakteristik agregat halus 

Merapi sebagai berikut. 

1. Pengujian Berat Jenis dan Penyerapan Air Agregat Kasar Clereng 

Penentuan berat jenis curah, berat jenis jenuh kering permukaan, berat jenis 

semu dan penyerapan air agregat kasar dilakukan berdasarkan SNI 03-1970-

2008. Proses pengujian berat jenis dan penyerapan air agregat kasar Clereng 

dapat dilihat pada Gambar 5.12 sebagai berikut. 

 

 

Gambar 5.12 Proses Pengujian Berat Jenis dan Penyerapan Air Agregat 

Kasar Clereng 

 

Hasil pengujian berat jenis dan penyerapan air agregat kasar Clereng dapat 

dilihat Pada Tabel 5.13 sebagai berikut 
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Tabel 5.13 Hasil Pengujian Berat Jenis dan Penyerapan Air Agregat 

Kasar Clereng 

Uraian 
Hasil Pengamatan 

Sampel 1 Sampel 2 Rata-Rata 

Berat pasir kering mutlak, gram (Bk) 4956 4992 4974 

Berat pasir kondisi jenuh kering muka (SSD), gram (Bj) 5000 5000 5000 

Berat kerikil dalam air, gram (Ba) 3073 3085 3079 

Berat jenis curah (Bk/(Bj-Ba)) 2,572 2,607 2,589 

Berat jenis kering muka (Bj/(Bj-Ba)) 2,595 2,611 2,603 

Berat jenis semu (Bk/(Bk-Ba)) 2,632 2,618 2,625 

Penyerapan air ((Bj-Bk)/(Bk x 100%)) 0,888% 0,160% 0,524% 

 

Berdasarkan hasil pengujian berat jenis dan penyerapan air yang dapat dilihat 

pada Tabel 5.13 didapatkan nilai rata-rata untuk berat jenis curah sebesar 2,589, 

berat jenis kering muka sebesar 2,603, berat jenis semu sebesar 2,625 dan 

penyerapan air sebesar 0,524%. Menurut Tjokrodimuljo (2021), berat jenis 

agregat yang diizinkan yaitu antara 2,5-2,7. Berdasarkan syarat-syarat tersebut 

berat jenis agregat kasar Clereng memenuhi syarat sebagai agregat normal. Nilai 

berat jenis suatu agregat mempengaruhi kebutuhan agregat dalam suatu 

campuran. Semakin tinggi nilai berat jenis agregat semakin berat pula berat 

beton yang dihasilkan, sedangkan nilai penyerapan air yang melebihi 3% dapat 

mempengaruhi jumlah air yang digunakan dalam campuran dan mempengaruhi 

nilai slump suatu campuran. 

2. Pengujian Analisis Saringan Agregat Kasar Clereng 

Pengujian analisis saringan agregat kasar bertujuan untuk mengetahui modulus 

halus butir (MHB). Nilai modulus halus butir dapat digunakan sebagai gambaran 

tentang jumlah persentase butiran agregat. Penentuan nilai modulus halus butir 

agregat kasar dilakukan berdasarkan SNI 03-1968-1990. Proses pengujian 

analisis saringan agregat kasar Clereng dapat dilihat pada Gambar 5.13 sebagai 

berikut 
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Gambar 5.13 Proses Pengujian Analisis Saringan Agregat Kasar Clereng 

 

Hasil pengujian analisis saringan agregat kasar Clereng dapat dilihat pada 

Tabel 5.14 dan Tabel 5.15 sebagai berikut. 

 

Tabel 5.14 Hasil Pengujian Analisis Saringan Agregat Kasar Clereng 

Sampel 1 

Lubang 

Ayakan (mm) 

Berat 

Tertinggal 

(gram) 

Berat 

Tertinggal 

(%) 

Berat 

Tertinggal 

Kumulatif (%) 

Persen Lolos 

Kumulatif (%) 

40   0,000 0,000 100,000 

20 74 1,480 1,480 98,520 

10 3541 70,820 72,300 27,700 

4,8 1349 26,980 99,280 0,720 

2.4 0 0,000 99,280 0,720 

1.2 0 0,000 99,280 0,720 

0.6 0 0,000 99,280 0,720 

0.3 0 0,000 99,280 0,720 

0.15 0 0,000 99,280 0,720 

Pan 36 0,720     

Jumlah 5000 100,000 669,460   

 

Tabel 5.15 Hasil Pengujian Anlisis Saringan Agregat Kasar Clereng 

Sampel 2 

Lubang 

Ayakan (mm) 

Berat 

Tertinggal 

(gram) 

Berat 

Tertinggal (%) 

Berat 

Tertinggal 

Kumulatif (%) 

Persen Lolos 

Kumulatif (%) 

40   0.000 0.000 100,000 

20 83 1,660 1,660 98,340 

10 3617 72,340 74,000 26,000 

4,8 1211 24,220 98,220 1,780 

2.4 0 0,000 98,220 1,780 

1.2 0 0,000 98,220 1,780 
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Lanjutan Tabel 5.15 Hasil Pengujian Modulus Halus Butir Agregat Kasar 

Clereng Sampel 2 

Lubang 

Ayakan (mm) 

Berat 

Tertinggal 

(gram) 

Berat 

Tertinggal (%) 

Berat 

Tertinggal 

Kumulatif (%) 

Persen Lolos 

Kumulatif (%) 

0.6 0 0,000 98,220 1,780 

0.3 0 0,000 98,220 1,780 

0.15 0 0,000 98,220 1,780 

Pan 89 1,780    

Jumlah 5000 100,000 664,980   

 

 

Berdasarkan Tabel 5.14 dan Tabel 5.15 diperoleh nilai modulus halus butir 

(MHB) sebagai berikut. 

 

MHB Sampel 1    = 
Jumlah berat tertinggal kumulatif

100
 

      = 
669,46

100
 

      = 6,695 

 

MHB Sampel 2    = 
Jumlah berat tertinggal kumulatif

100
 

      = 
664,980

100
 

      = 6,649 

 

MHB Rata-Rata    = 
6,695 + 6,649

2
 

      = 6,672 

 

Nilai Modulus Halus Butir (MHB) rata-rata agregat kasar Clereng sebesar 6,672. 

Menurut SK SNI S-04-1989-F nilai modulus halus butir untuk agregat kasar 

sebesar 5-8. Berdasarkan nilai MHB yang didapatkan agregat kasar Clereng 

memenuhi persyaratan dan termasuk agregat halus agak halus. Penentuan 

gradasi suatu agregat didasarkan atas persentase berat butir agregat lolos ayakan. 

Persyaratan gradasi agregat halus berdasarkan SNI 03-2834-2000 dapat dilihat 
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pada Tabel 3.1. Hasil perbandingan persentase lolos kumulatif terhadap persen 

butiran yang lewat lubang ayakan dapat dilihat pada Gambar 5.14 dan Gambar 

5.15 sebagai berikut. 

 

 

Gambar 5.14 Kuarva Gradasi Agregat Kasar Clereng Sampel 1 

 

 

Gambar 5.15 Kurva Gradasi Agregat Kasar Clereng Sampel 2 
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3. Pengujian Berat Volume Agregat Kasar Clereng 

Berat volume adalah perbandingan berat agregat baik itu dipadatkan atau tidak 

terhadap volume. Pengujian berat volume pada penelitian ini dilakukan dengan 

dua kondisi yaitu kondisi gembur dan kondisi padat. Proses pengujian dilakukan 

mengacu pada SNI 03-4804-1998 dapat dilihat pada Gambar 5.16 sebagai 

berikut. 

 

Gambar 5.16 Proses Pengujian Berat Volume Agregat Kasar Clereng 
 

Hasil pengujian berat volume gembur dan berat volume padat agregat kasar 

Clereng dapat dilihat pada Tabel 5.16 dan Tabel 5.17 sebagai berikut. 

 

Tabel 5.16 Hasil Pengujian Berat Volume Gembur Agregat Kasar Clereng 

Uraian Nilai Satuan 

Diameter silinder 15 cm 

Tinggi silinder 30 cm 

Berat tabung (W1) 6579 gram 

Berat tabung + agregat SSd (W2) 13692 gram 

Berat agregat (W3) 7113 gram 

Volume tabung (V) 5301,437 cm3 

Berat Volume gembur (W3/V) 1,341 gram/cm3 

 1341,7 Kg/m3 
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Tabel 5.17 Hasil Pengujian Berat Volume Padat Agregat Kasar Clereng 

Uraian Nilai Satuan 

Diameter silinder 15 cm 

Tinggi silinder 30 cm 

Berat tabung (W1) 6579 gram 

Berat tabung + agregat SSd (W2) 14445 gram 

Berat agregat (W3) 7866 gram 

Volume tabung (V) 5301,437 cm3 

Berat Volume padat (W3/V) 1,483 gram/cm3 

  1483,7 Kg/m3 

 

Berdasarkan Tabel 5.16 dan Tabel 5.17 didapatkan berat volume gembur sebesar 

1,341 gram/cm3 dan berat volume padat sebesar 1,483 gram/cm3 untuk agregat 

kasar Clereng. Hasil berat volume menunjukan perbedaan berat volume agregat 

setelah dipadatkan sebesar 0,142 gram/cm3 sehingga semakin kecil selisih berat 

volume setelah dipadatkan menunjukan semakin baik gradasi yang dimiliki 

agregat kasar tersebut. 

4. Pengujian Abrasi Agregat Kasar Clereng 

Pengujian abrasi agregat kasar dilakukan untuk mengetahui nilai keausan suatu 

agregat menggunakan mesin abrasi Los Angeles. Pengujian dilakukan dengan 

agregat kasar yang memiliki gradasi dan berat tertentu sesuai dengan Tabel 5.18. 

Proses pengujian abrasi agregat kasar Clereng yang mengacu pada SNI 03-2417-

2008 dapat dilihat pada Gambar 5.17 sebagai berikut. 
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Gambar 5.17 Proses Pengujian Abrasi Agregat Kasar Clereng 
 

Tabel 5.18 Daftar Gradasi dan Berat Benda Uji Abrasi 

 
(Sumber: SNI 03-2417-2008) 

 

Hasil pengujian abrasi agregat kasar Clereng dapat dilihat pada Tabel 5.19 

sebagai berikut. 

Tabel 5.19 Hasil Pengujian Abrasi Agregat Clereng 

Ukuran Saringan Jumlah Putaran = 500 Putaran 

Lolos Saringan Tertahan Saringan Sampel 1 Sampel 2 

mm inci mm inci gram gram 

75 3 63 2 1/2     

63 2 1/2 50 2     

50 2 37,5 1 1/2     

37,5 1 1/2 25 1     

25 1 19 3/4     

19 3/4 12,5 1/2 2500 2500 

12,5 1/2 9,5 3/8 2500 2500 
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Lanjutan Tabel 5.19 Hasil Pengujian Agregat Kasar Clereng 

Ukuran Saringan Jumlah Putaran = 500 Putaran 

Lolos Saringan Tertahan Saringan Sampel 1 Sampel 2 

mm inci mm inci gram gram 

9,5 3/8 6,3 1/4   

6,3 1/4 4,75 No. 4   

4,75 No. 4 2,36 No. 8   

Jumlah berat (A) 5000 5000 

Berat tertahan saringan No. 12 sesudah percobaan (B) 4037 4132 

Keausan [(A-B)/A]X100 19,26 17,36 

Keausan Rata-Rata (%) 18,31 

 

Berdasarkan Tabel 5.19 didapatkan nilai keausan sampel 1 sebesar 19,26% dan 

nilai keausan sampel 2 sebesar 17,36% sehingga didapatkan nilai keausan rata-

rata sebesai 18,31%. Berdasarkan SII.0052-08 memberikan batas nilai keausan 

agregat sebesar 40-50%, sedangkan ASTM C33 mensyaratkan nilai maksimum 

keausan suatu agregat sebesar 50%. Dari hasil pengujian kedua sampel 

menunjukan agregat kasar Clereng memenuhi syarat batas keausan agregat kasar 

kurang dari 40%. 

 

5.3.2 Pengujian Agregat Kasar Merapi 

Pengujian agregat kasar Merapi meliputi pengujian berat jenis dan 

Penyerapan air, pengujian analisa saringan, pengujian berat volume dan pengujian 

abrasi agregat kasar Merapi. Hasil pengujian sifat dan karakteristik agregat halus 

Merapi sebagai berikut. 

1. Pengujian Berat Jenis dan Penyerapan Air Agregat Kasar Merapi 

Penentuan berat jenis curah, berat jenis jenuh kering permukaan, berat jenis 

semu dan penyerapan air agregat kasar dilakukan berdasarkan SNI 03-1970-

2008. Hasil pengujian berat jenis dan penyerapan air agregat kasar Merapi dapat 

dilihat Pada Tabel 5.20 sebagai berikut 
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Tabel 5.20 Hasil Pengujian Berat Jenis dan Penyerapan Air Agregat 

Kasar Merapi 

Uraian 
Hasil Pengamatan 

Sampel 1 Sampel 2 Rata-Rata 

Berat pasir kering mutlak, gram (Bk) 4849 4817 4833 

Berat pasir kondisi jenuh kering muka (SSD), gram (Bj) 5000 5000 5000 

Berat kerikil dalam air, gram (Ba) 2954 2944 2949 

Berat jenis curah (Bk/(Bj-Ba)) 2.370 2.343 2.356 

Berat jenis kering muka (Bj/(Bj-Ba)) 2.444 2.432 2.438 

Berat jenis semu (Bk/(Bk-Ba)) 2.559 2.572 2.565 

Penyerapan air ((Bj-Bk)/(Bk x 100%)) 3.114% 3.799% 3.457% 

 

Berdasarkan hasil pengujian berat jenis dan penyerapan air yang dapat dilihat 

pada Tabel 5.20 didapatkan nilai rata-rata untuk berat jenis curah sebesar 2,589, 

berat jenis kering muka sebesar 2,603, berat jenis semu sebesar 2,625 dan 

penyerapan air sebesar 0,524%. Menurut Tjokrodimuljo (2021), berat jenis 

agregat yang diizinkan yaitu antara 2,5-2,7. Berdasarkan syarat-syarat tersebut 

berat jenis agregat kasar Merapi belum memenuhi syarat sebagai agregat normal 

namun penggunaan agregat kasar Merapi merupakah salah satu variabel 

penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh kekerasan agregat kasar 

terhadap sifat fisik dan sifat mekanik pada beton. 

2. Pengujian Analisis Saringan Agregat Kasar Merapi 

Pengujian analisis saringan agregat kasar bertujuan untuk mengetahui modulus 

halus butir (MHB). Nilai modulus halus butir dapat digunakan sebagai gambaran 

tentang jumlah persentase butiran agregat. Penentuan nilai modulus halus butir 

agregat kasar dilakukan berdasarkan SNI 03-1968-1990. Hasil pengujian 

analisis saringan agregat kasar Merapi dapat dilihat pada Tabel 5.21 dan Tabel 

5.22 sebagai berikut. 
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Tabel 5.21 Hasil Pengujian Modulus Halus Butir Agregat Halus Merapi 

Sampel 1 

Lubang 

Ayakan (mm) 

Berat 

Tertinggal 

(gram) 

Berat 

Tertinggal 

(%) 

Berat 

Tertinggal 

Kumulatif (%) 

Persen Lolos 

Kumulatif (%) 

40   0.000 0.000 100.000 

20 185 3.701 3.701 96.299 

10 3556 71.148 74.850 25.150 

4.8 1034 20.688 95.538 4.462 

2.4 0 0.000 95.538 4.462 

1.2 0 0.000 95.538 4.462 

0.6 0 0.000 95.538 4.462 

0.3 0 0.000 95.538 4.462 

0.15 0 0.000 95.538 4.462 

Pan 223 4.462     

Jumlah 4998 100.000 651.781   

 

Tabel 5.22 Hasil Pengujian Modulus Halus Butir Agregat Halus Merapi 

Sampel 2 

Lubang 

Ayakan (mm) 

Berat 

Tertinggal 

(gram) 

Berat 

Tertinggal (%) 

Berat 

Tertinggal 

Kumulatif (%) 

Persen Lolos 

Kumulatif (%) 

40   0.000 0.000 100.000 

20 272 5.442 5.442 94.558 

10 3488 69.788 75.230 24.770 

4.8 900 18.007 93.237 6.763 

2.4 0 0.000 93.237 6.763 

1.2 0 0.000 93.237 6.763 

0.6 0 0.000 93.237 6.763 

0.3 0 0.000 93.237 6.763 

0.15 0 0.000 93.237 6.763 

Pan 338 6.763     

Jumlah 4998 100.000 640.096   

 

Berdasarkan Tabel 5.21 dan Tabel 5.22 diperoleh nilai modulus halus butir 

(MHB) sebagai berikut. 

 

MHB Sampel 1    = 
Jumlah berat tertinggal kumulatif

100
 

      = 
651,78

100
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      = 6,517 

MHB Sampel 2    = 
Jumlah berat tertinggal kumulatif

100
 

      = 
640,096

100
 

      = 6,401 

 

MHB Rata-Rata    = 
6,517 + 6,401

2
 

      = 6,459 

 

Nilai Modulus Halus Butir (MHB) rata-rata agregat kasar Merapi sebesar 6,672. 

Menurut SK SNI S-04-1989-F nilai modulus halus butir untuk agregat kasar 

sebesar 5-8. Berdasarkan nilai MHB yang didapatkan agregat kasar Clereng 

memenuhi persyaratan dan termasuk agregat halus agak halus. Penentuan 

gradasi suatu agregat didasarkan atas persentase berat butir agregat lolos ayakan. 

Persyaratan gradasi agregat halus berdasarkan SNI 03-2834-2000 dapat dilihat 

pada Tabel 3.1. Hasil perbandingan persentase lolos kumulatif terhadap persen 

butiran yang lewat lubang ayakan dapat dilihat pada Gambar 5.18 dan Gambar 

5.19 sebagai berikut. 

 

Gambar 5.18 Kurva Gradasi Agregat Kasar Merapi Sampel 1 
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Gambar 5.19 Kurva Gradasi Agregat Kasar Merapi Sampel 2 
 

3. Pengujian Berat Volume Agregat Kasar Merapi 

Berat volume adalah perbandingan berat agregat baik itu dipadatkan atau tidak 

terhadap volume. Pengujian berat volume pada penelitian ini dilakukan dengan 

dua kondisi yaitu kondisi gembur dan kondisi padat. Proses pengujian dilakukan 

mengacu pada SNI 03-4804-1998. Hasil pengujian berat volume gembur dan 

berat volume padat agregat kasar Merapi dapat dilihat pada Tabel 5.16 dan Tabel 

5.17 sebagai berikut. 

 

Tabel 5.23 Hasil Pengujian Berat Volume Gembur Agregat Kasar Merapi 

Uraian Nilai Satuan 

Diameter silinder 15 cm 

Tinggi silinder 30 cm 

Berat tabung (W1) 5906 gram 

Berat tabung + agregat SSd (W2) 12211 gram 

Berat agregat (W3) 6305 gram 

Volume tabung (V) 5301,437 cm3 

Berat Volume gembur (W3/V) 1,189 gram/cm3 

 
1189,3 Kg/m3 
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Tabel 5.24 Hasil Pengujian Berat Volume Padat Agregat Kasar Clereng 

Uraian Nilai Satuan 

Diameter silinder 15 cm 

Tinggi silinder 30 cm 

Berat tabung (W1) 5906 gram 

Berat tabung + agregat SSd (W2) 13211 gram 

Berat agregat (W3) 7305 gram 

Volume tabung (V) 5301,437 cm3 

Berat Volume gembur (W3/V) 1,377 gram/cm3 

  1377,9 Kg/m3 

 

Berdasarkan Tabel 5.23 dan Tabel 5.24 didapatkan berat volume gembur sebesar 

1,189 gram/cm3 dan berat volume padat sebesar 1,377 gram/cm3 untuk agregat 

kasar Merapi. Hasil berat volume menunjukan perbedaan berat volume agregat 

setelah dipadatkan sebesar 0,188 gram/cm3 sehingga semakin kecil selisih berat 

volume setelah dipadatkan menunjukan semakin baik gradasi yang dimiliki 

agregat kasar tersebut. 

4. Pengujian Abrasi Agregat Kasar Merapi 

Pengujian abrasi agregat kasar dilakukan untuk mengetahui nilai keausan suatu 

agregat menggunakan mesin abrasi Los Angeles. Pengujian dilakukan dengan 

agregat kasar yang memiliki gradasi dan berat tertentu sesuai dengan Tabel 5.18. 

Hasil pengujian abrasi agregat kasar Merapi dapat dilihat pada Tabel 5.25 

sebagai berikut. 

 

Tabel 5.25 Hasil Pengujian Abrasi Agregat Merapi 

Ukuran Saringan Jumlah Putaran = 500 Putaran 

Lolos Saringan Tertahan Saringan Sampel 1 Sampel 2 

mm inci mm inci gram gram 

75 3 63 2 1/2     

63 2 1/2 50 2     

50 2 37,5 1 1/2     

37,5 1 1/2 25 1     

25 1 19 3/4     

19 3/4 12,5 1/2 2500 2500 

12,5 1/2 9,5 3/8 2500 2500 
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Lanjutan Tabel 5.25 Hasil Pengujian Agregat Kasar Merapi 

Ukuran Saringan Jumlah Putaran = 500 Putaran 

Lolos Saringan Tertahan Saringan Sampel 1 Sampel 2 

mm inci mm inci gram gram 

9,5 3/8 6,3 1/4   

6,3 1/4 4,75 No. 4   

4,75 No. 4 2,36 No. 8   

Jumlah berat (A) 5000 5000 

Berat tertahan saringan No. 12 sesudah percobaan (B) 2172 2347 

Keausan [(A-B)/A]X100 56,56 53,06 

Keausan Rata-Rata (%) 54,81 

 

Berdasarkan Tabel 5.25 didapatkan nilai keausan sampel 1 sebesar 56,56% dan 

nilai keausan sampel 2 sebesar 53,06% sehingga didapatkan nilai keausan rata-

rata sebesai 54,81%. Berdasarkan SII.0052-08 memberikan batas nilai keausan 

agregat sebesar 40-50%, sedangkan ASTM C33 mensyaratkan nilai maksimum 

keausan suatu agregat sebesar 50%. Dari hasil pengujian kedua sampel 

menunjukan agregat kasar Merapi tidak memenuhi syarat batas keausan agregat 

kasar kurang dari 40%. Pada penelitian meninjau pengaruh kekesaran agregat 

terhadap sifat mekanik dan sifat fisik beton normal sehinnga agregat kasar 

Merapi memenuhi syarat untuk digunakan dalam penelitian ini. 

 
 

5.4 Rekapitulasi Pengujian Propertis Agregat 

Pengujian yang sudah dilakukan pada agregat kasar dan agregat halus di 

rekapitulasi. Hasil rekapitulasi pengujian agregat kasar dan agregat halus dapat 

dilihat pada Tabel 5.26 sebagai berikut.  

 
Tabel 5. 26 Hasil Rekapitulasi Pengujian Propertis Agregat 

No Pengujian 

Bahan 

Agregat Kasar 

Clereng 

Agregat Kasar 

Merapi 

Agregat Halus 

Progo 

Agregat Halus 

Merapi 

1 Berat Jenis 2,603 2,438 2,703 2,646 

2 Daya serap air 0,524% 3,457% 2,510% 2,564% 

3 Kadar Lumpur - - 2,4% 1,5% 

4 Keausan 18,31% 54,81% - - 

5 Berat Gembur 1,341 gr/cm3 1,189 gr/cm3 1,438 gr/cm3 1,219 gr/cm3 

6 Berat Padat 1,483 gr/cm3 1,377 gr/cm3 1,692 gr/cm3 1,514 gr/cm3 

7 MHB 6,695 6,518 2,093 2,844 
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5.5 Perencanaan Campuran Beton 

Pada penelitian ini menggunakan SNI 03-2834-2000 sebagai acuan dalam 

menentukan proporsi campuran yang diinginkan sesuai dengan kuat tekan rencana. 

Kuat tekan rencana yang digunakan sebesar 25 MPa dengan variansi penggunaan 

agregat berupa kerikil Clereng dan Merapi sebagai agregat kasar, sedangkan pasir 

Merapi dan Progo sebagai agregat halus. Berikut langkah-langkah dan hasil 

perhitungan mix design untuk setiap variansi agregat yang digunakan. 

 

5.4.1 Hasil Perencanaan Merapi-Merapi Dengan FAS 0,43 (BMM TG) 

Prosedur perencanaan campuran beton dengan agregat kasar dan agregat 

halus berasal dari Merapi sebagai berikut. 

1. Kuat tekan rencana (f’c) yang digunakan sebesar 25 MPa dan proses pengujian 

dilakukan pada umur setelah 28 hari dengan kegagalan/cacat maksimum sebesar 

5%. 

2. Nilai Margin (M) yang digunakan sebesar 12 MPa dimana jumlah sampel yang 

rencanakan kurang dari 15 buah. 

3. Kuat tekan rata-rata yang direncanakan (f’cr) sebesar 37 Mpa menggunakan 

persamaan sebagai berikut. 

 

f’cr = f’c + M 

 = 25 + 12 

 = 37 MPa 

 

4. Jenis semen yang digunakan pada penelitian ini adalah semen PCC Tiga Roda 

yang mememiliki hasil kekuatan pada beton setara dengan semen portland tipe 

I. Penggunaan semen PCC Tiga Roda disebabkan terbatasnya ketersediaan 

semen Portland tipe I dipasaran. 

5. Jenis agregat yang digunakan pada penelitian ini yaitu. 

a. Agregat halus alami berasal dari Merapi. 

b. Agregat kasar batu pecah berasal dari Merapi. 

6. Nilai faktor air semen (fas) pada sampel beton ini ditentukan secara langsung 

sebesar 0,43 
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7. Nilai slump rencana yang digunakan pada penelitian ini sebesar 60 – 180 mm. 

8. Ukuran maksimum butir agregat kasar yang digunakan sebesar 20 mm. 

9. Nilai kadar air bebas yang digunakan pada penelitian ini mengacu pada  tabel 

perkiraan kadar air bebas (Kg/m3) yang dibutuhkan untuk beberapa tingkat 

kemudahan pengerjaan adukan beton yang dapat dilihat pada Tabel 5.26 dengan 

mempertimbangkan nilai slump rencana, ukuran maksimum agregat kasar yang 

digunakan. Nilai slump rencana sebesar 60 – 180 mm dan agregat kasar dengan 

ukuran maksimum 20 mm didapatkan nilai kadar air untuk agregat halus (Wh) 

sebesar 195 kg/m3 dan untuk agregat kasar (Wk) sebesar 225 kg/m3 sehingga 

nilai kebutuhan dapat dicari dengan persamaan berikut. 

 

Kadar air bebas = 
2

3
 Wh + 

1

3
 Wk 

   = 
2

3
 195 + 

1

3
 225 

   = 205 kg/m3 

 
Tabel 5.27 Perkiraan Kadar Air Bebas (Kg/m3) yang Dibutuhkan Untuk 

Beberapa Tingkat Kemudahan Pengerjaan Adukan Beton BMM TG 

 

(Sumber: SNI 03-2834-2000) 

 

10. Penentuan nilai kadar semen ditentukan dengan membandingkan nilai kadar 

semen minium pada Tabel 5.27 terhadap kebutuhan asli kadar semen. 
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Tabel 5.28 Persyaratan Jumlah Semen Minimum dan Faktor Air Semen 

Maksimum Untuk Berbagai Macam Pembetonan Dalam Lingkungan 

Khusus BMM TG 
 

 

(Sumber: SNI 03-2834-2000) 

 

Berdasarkan Tabel 5.27 untuk beton yang direncanakan tidak terlindung dari 

hujan dan terik matahari langsung di luar ruang bangunan mempunyai nilai fas 

maksimum 0,6 dan kadar semen minimum sebesar 325 kg/m3, sedangkan nilai 

asli kadar semen ditentukan dengan membagi kadar air bebas terhadap faktor 

air semen. Perhitungan nilai kadar semen menggunakan persamaan sebagai 

berikut. 

 

Nilai kadar semen = 
Nilai kadar air bebas

Faktor air semen
 

    = 
205

0,43
 

    = 476,744 kg/m3 

 

dimana nilai kadar semen minimum sebesar 325 kg/m3 < nilai asli kadar semen 

sebesar 476,744 kg/m3 sehingga digunakan nilai kadar semen sebesar 476,744 

kg/m3. 

11. Nilai persentase agregat halus berdasarkan Gambar 5.21 dengan melihat 

ukuran maksimum butir agregat kasar, nilai slump dan gradasi agregat halus. 
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Gambar 5.20 Grafik Persen Pasir Terhadap Kadar Total Agregat yang 

Dianjurkan Untuk Ukuran Butir Maksimum 20 mm BMM TG 

(Sumber: SNI 03-2834-2000) 

Penentuan nilai persentase agregat halus dilakukan dengan menarik garis 

vertikal ke atas pada nilai faktor air semen sebesar 0,43 hingga memotong garis 

batas gradasi 2. Kemudian menarik garis horizontal ke kanan hingga 

menyentuh nilai persentase agregat halus untuk batas atas dan batas bawah. 

Pada penelitian ini didapatkan nilai persentase agregat halus berdasarkan 

Gambar 5.21 untuk batas atas dan batas bawah sebesar 44,9% dan 35,3%. Nilai 

rata-rata persentase agregat halus sebesar 40,1%. 

12. Nilai persentase agregat kasar didapatkan dengan mengurangi persentase 

maksimum dengan persentase agregat halus. Perhitungan persentase agregat 

kasar menggunakan persamaan sebagai berikut. 

 

Nilai persentase agregat kasar = 100% - persentase agregat halus 

     = 100%−40,1% 

     = 59,9% 

 

13. Penentuan berat jenis gabungan dilakukan dengan persamaan sebagai berikut. 

Berat jenis agregat halus (bjagregat halus)  = 2,646 
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Berat jenis agregat kasar (bjagregat kasar)  = 2,438 

Berat jenis agregat gabungan (bjagregat gabungan) = 
𝑝

100
𝑏𝑗𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑡 ℎ𝑎𝑙𝑢𝑠 + 

           
𝐾

100
𝑏𝑗𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑡 𝑘𝑎𝑠𝑎𝑟 

       = 
40,1

100
 2,646 +

59,9

100
 2,438 

       = 2,521 

 
14. Nilai berat isi beton basah ditentukan berdasarkan Gambar 5.22 dengan melihat 

nilai kadar air bebas dan berat jenis agregat gabungan. Penentuan berat isi 

beton basah dilakukan dengan membuat garis bantu untuk nilai berat jenis 

agregat gabungan sebesar 2,521 sehingga dapat menarik garis vertikal pada 

nilai kadar air semen 205 kg/cm3 ke atas hingga menyentuh garis bantu. 

Kemudian menarik garis horizontal ke kiri hingga menyentuh nilai berat isi 

beton basah. Berdasarkan Gambar 5.22 didapatkan nilai berat isi beton basah 

sebesar 2298 kg/m3. 

 

Gambar 5.21 Perkiraan Berat Isi Beton Basah Yang Telah Selesai 

Dipadatkan Untuk BMM TG 

(Sumber: SNI 03-2834-2000) 
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15. Nilai proporsi agregat gabungan adalah proporsi campuran agregat halus dan 

kasar yang ditentukan dengan mengurangi nilai berat isi beton terhadap kadar 

semen dan kadar air. Perhitungan nilai proposi agregat gabungan menggunakan 

persamaan sebagai berikut. 

 

Proporsi agregat gabungan = berat isi beton - kadar semen - kadar air 

     = 2298 - 476,744 – 205 

     = 1616,256 kg/m3 

 

16. Nilai proporsi agregat halus ditentukan dengan mengalikan persetase agregat 

halus terhadap proporsi agregat gabungan. Perhitungan nilai proporsi agregat 

halus menggunakan persamaan sebagai berikut. 

 

Proporsi agregat halus = persentase agregat halus ×proporsi agregat gabungan 

           = 40,1% × 1616,256 

           = 648,119 kg/m3 

 

17. Nilai proporsi agregat kasar ditentukan dengan mengurangi proporsi agregat 

gabungan terhadap proporsi agregat halus. Perhitungan nilai proporsi agregat 

kasar menggunakan persamaan sebagai berikut. 

 

Proporsi agregat kasar = proporsi agregat gabungan-proporsi agregat halus 

                                    = 1616,256 − 648,119 

                                    = 968,137 kg/m3 

 

18. Rekapitulasi proporsi campuran setiap 1 m3 

Rekapitulasi proporsi campuran setiap 1 m3 sebagai berikut. 

a. Agregat kasar  = 968,137 kg 

b. Agregat halus  = 648,119 kg 

c. Semen   = 476,744 kg 

d. Air   = 205 kg 
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19. Nilai proporsi campuran dengan angka penyusutan dilakukan untuk 

menghindari kekurangan campuran beton oleh beberapa sebab. Nilai 

penyusutan yang digunakan sebesar 35%, maka didapatkan proporsi campuran 

setiap 1m3 sebagai berikut. 

a. Agregat kasar  = 1306,985 Kg 

b. Agregat halus  = 874,750 Kg 

c. Semen   = 643,605 Kg 

d. Air   = 276,750 Kg 

20. Jumlah benda uji pada setiap varian sebanyak 8 buah silinder dengan diameter 

15 cm dan tinggi 30 cm sehingga volume setiap varian sebagai beikut. 

 

Volume 8 buah Silinder = 8 × 
1

4
 × π × D2 × t 

    = 8 × 
1

4
 × π × 0,152 × 0,30 

    = 0,04241 m3 

Selain dari pembuatan benda uji dilakukan juga pengujian kadar udara beton 

segar dengan kebutuhan volume benda uji sebesar 0,006 m3 sehingga total 

volume kebutuhan campuran sebesar 0,04841 m3. Total proporsi campuran 

pada setiap variansi sebagai berikut.  

a. Agregat kasar  = 63,273 Kg 

b. Agregat halus  = 42,358 Kg 

c. Semen   = 31,158 Kg 

d. Air   = 13,398 Kg 

21. Hasil rekapitulasi perhitungan mix design (campuran beton) untuk beton 

Merapi-Merapi dengan fas 0,43 (BMM TG) dapat dilihat pada Tabel  
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Tabel 5.29 Perencanaan Mix Design Untuk Beton Merapi-Merapi 

Dengan FAS 0,43 (BMM TG) 

Formulir Rencana Campuran Beton Untuk Silinder (Mix Design) 

SNI-03-2834-2000 

No Uraian Nilai Satuan Keterangan 

1 Kuat Tekan Beton yang Disyaratkan 25 MPa ditetapkan 

2 Deviasi Standar (s) 7 MPa   

3 Nilai Tambah/Margin(M) 12 MPa   

4 Kuat Tekan Beton Rata-rata yang Ditargetkan 37 MPa (1)+(3) 

5 Jenis Semen Type 1   ditetapkan 

6 
Jenis Agregat Halus alami   ditetapkan 

Jenis Agregat Kasar batu pecah   ditetapkan 

7 
Faktor Air Semen Bebas 0,43   tabel 2 dan grafik 1 dan 2 

Faktor Air Semen Maksimum 0,6     

8 Faktor Air Semen Digunakan 0,43     

9 Slump 60-180 mm ditetapkan 

10 Ukuran Agregat Maksimum 20 mm ditetapkan 

11 Kadar Air Bebas 205   tabel 3 

12 Kadar Semen 476,744 kg/m3 (11):(8) 

13 Kadar Semen Maksimum -     

14 Kadar Semen Minimum 325   tabel 4 

15 Kadar Semen Digunakan 476,744 kg/m3   

16 Faktor Air Semen Disesuaikan -     

17 Susunan Besar Butir Agregat Halus 2   Daerah gradasi 

18 
Berat Jenis Agregat Halus 2,645798919     

Berat Jenis Agregat Kasar 2,437849691     

Lanjutan Tabel 5.28 Perencanaan Mix Design Untuk Beton Merapi-

Merapi Dengan FAS 0,43 (BMM TG) 

No Uraian Nilai Satuan Keterangan 

19 Persen Agregat Halus 40,1 % grafik 13 / 14 / 15 

20 Berat Jenis Relatif Agregat (Gabungan) SSD 2,521     

21 Berat Isi Beton 2298 kg/m3 grafik 16 

22 Kadar Agregat Gabungan 1616,256 kg/m3 (21)-(15)-(11) 

23 Kadar Agregat Halus 648,119 kg/m3 (19)*(22) 

24 Kadar Agregat Kasar 968,137 kg/m3 (22)-(23) 
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22. Rekapitulasi perencanaan mix design untuk beton Merapi-Merapi dengan fas 

0,43. 

 
Tabel 5.30 Rekapitulasi Perencanaan Mix Design Untuk Beton Merapi-

Merapi Dengan FAS 0,43 (BMM TG) 

No Uraian 
Semen 

(kg) 

Air 

(kg) 

Agregat 

Halus (kg) Kasar (kg) 

1 

Proporsi Campuran Teoritis (Agregat Kondisi SSD)         

* Setiap m3 476,744 205,000 648,119 968,137 

* Setiap Campuran Uji ( 8 silinder ) : 0,04841 m3 23,080 9,924 31,376 46,869 

2 

Proporsi Campuran dengan Angka Penyusutan (35%)         

* Setiap m3 643,605 276,750 874,960 1306,985 

* Setiap Campuran Uji ( 8 silinder ) : 0,04841 m3 31,158 13,398 42,358 63,273 

  Perbandingan 1 0,43 1,359 2,031 

 

5.4.2 Hasil Perencanaan Merapi-Merapi Dengan FAS 0,5 (BMM DG) 

Prosedur perencanaan campuran beton dengan agregat kasar dan agregat 

halus berasal dari Merapi sebagai berikut. 

1. Kuat tekan rencana (f’c) yang digunakan sebesar 25 MPa dan proses pengujian 

dilakukan pada umur setelah 28 hari dengan kegagalan/cacat maksimum sebesar 

5%. 

2. Nilai Margin (M) yang digunakan sebesar 12 MPa dimana jumlah sampel yang 

rencanakan kurang dari 15 buah. 

3. Kuat tekan rata-rata yang direncanakan (f’cr) sebesar 37 Mpa menggunakan 

persamaan sebagai berikut. 

 

f’cr = f’c + M 

 = 25 + 12 

 = 37 MPa 

4. Jenis semen yang digunakan pada penelitian ini adalah semen PCC Tiga Roda 

yang mememiliki hasil kekuatan pada beton setara dengan semen portland tipe 

I. Penggunaan semen PCC Tiga Roda disebabkan terbatasnya ketersediaan 

semen Portland tipe I dipasaran. 

5. Jenis agregat yang digunakan pada penelitian ini yaitu. 
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c. Agregat halus alami berasal dari Merapi. 

d. Agregat kasar batu pecah berasal dari Merapi. 

6. Nilai faktor air semen (fas)  

Berdasarkan Tabel 5.30 untuk tipe I semen portland, jenis agregat kasar batu 

pecah dan bentuk benda uji silinder didapatkan kuat tekan beton dengan fas 0,5 

dan umur beton 28 hari sebesar 37 Mpa. 

 

Tabel 5.31 Perkiraan Kuat Tekan Beton Dengan FAS 0,5 Untuk BMM 

DG 

  

(Sumber: SNI 03-2834-2000) 

 

Selanjutnya penentuan nilai fas dilakukan dengan membuat garis bantu putus-

putus dengan acuan nilai kuat tekan 37 Mpa dan fas 0,5 pada Gambar 5.23. 

Kemudian menarik garis lurus pada nilai f’cr sebesar 37 MPa sampai menyentuh 

garis bantu putus-putus, setelah itu ditarik garis vertikal kebawah hingga 

menyentuh nilai faktor air semen. Berdasarkan grafik hubungan kuat tekan dan 

faktor air semen didapatkan nilai fas untuk f’cr 37 Mpa sebesar 0,5. Penentuan 

nilai fas berdasarkan grafik hubungan antara kuat tekan dan faktor air semen 

yang dapat dilihat pada Gambar 5.23. 
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Gambar 5.22 Grafik Hubungan Antara Kuat Tekan dan Faktor Air 

Semen (Benda Uji Berbentuk Silinder Diameter 150 mm dan Tinggi 300 

mm) Untuk BMM DG 

(Sumber: SNI 03-2834-2000) 

 

7. Nilai slump rencana yang digunakan pada penelitian ini sebesar 60 – 180 mm. 

8. Ukuran maksimum butir agregat kasar yang digunakan sebesar 20 mm. 

9. Nilai kadar air bebas yang digunakan pada penelitian ini mengacu pada Tabel 

perkiraan kadar air bebas (Kg/m3) yang dibutuhkan untuk beberapa tingkat 

kemudahan pengerjaan adukan beton yang dapat dilihat pada Tabel 5.31 dengan 

mempertimbangkan nilai slump rencana, ukuran maksimum agregat kasar yang 

digunakan. Nilai slump rencana sebesar 60 – 180 mm dan agregat kasar dengan 

ukuran maksimum 20 mm didapatkan nilai kadar air untuk agregat halus (Wh) 

sebesar 195 kg/m3 dan untuk agregat kasar (Wk) sebesar 225 kg/m3 sehingga 

nilai kebutuhan dapat dicari dengan persamaan berikut. 

 

Kadar air bebas = 
2

3
 Wh + 

1

3
 Wk 

   = 
2

3
 195 + 

1

3
 225 

   = 205 kg/m3 
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Tabel 5.32 Perkiraan Kadar Air Bebas (Kg/m3) yang Dibutuhkan Untuk 

Beberapa Tingkat Kemudahan Pengerjaan Adukan Beton BMM DG 

 

(Sumber: SNI 03-2834-2000) 

 

10. Penentuan nilai kadar semen ditentukan dengan membandingkan nilai kadar 

semen minium pada Tabel 5.32 terhadap kebutuhan asli kadar semen. 

 

Tabel 5.33 Persyaratan Jumlah Semen Minimum dan Faktor Air Semen 

Maksimum Untuk Berbagai Macam Pembetonan Dalam Lingkungan 

Khusus BMM DG 

 

(Sumber: SNI 03-2834-2000) 

 

Berdasarkan Tabel 5.32 untuk beton yang direncanakan tidak terlindung dari 

hujan dan terik matahari langsung di luar ruang bangunan mempunyai nilai fas 

maksimum 0,6 dan kadar semen minimum sebesar 325 kg/m3, sedangkan nilai 
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asli kadar semen ditentukan dengan membagi kadar air bebas terhadap faktor 

air semen. Perhitungan nilai kadar semen menggunakan persamaan sebagai 

berikut. 

 

Nilai kadar semen = 
Nilai kadar air bebas

Faktor air semen
 

    = 
205

0,5
 

    = 410,00 kg/m3 

 

dimana nilai kadar semen minimum sebesar 325 kg/m3 < nilai asli kadar semen 

sebesar 410,00 kg/m3 sehingga digunakan nilai kadar semen sebesar 410,00 

kg/m3. 

11. Nilai persentase agregat halus berdasarkan Gambar 5.24 dengan melihat 

ukuran maksimum butir agregat kasar, nilai slump dan gradasi agregat halus. 

 

 

Gambar 5.23 Grafik Persen Pasir Terhadap Kadar Total Agregat yang 

Dianjurkan Untuk Ukuran Butir Maksimum 20 mm 

(Sumber: SNI 03-2834-2000) 

 

Penentuan nilai persentase agregat halus dilakukan dengan menarik garis 

vertikal ke atas pada nilai faktor air semen sebesar 0,5 hingga memotong garis 

batas gradasi 2. Kemudian menarik garis horizontal ke kanan hingga 
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menyentuh nilai persentase agregat halus untuk batas atas dan batas bawah. 

Pada penelitian ini didapatkan nilai persentase agregat halus berdasarkan 

Gambar 5.24 untuk batas atas dan batas bawah sebesar 46,1% dan 36,8%. Nilai 

rata-rata persentase agregat halus sebesar 41,45%. 

12. Nilai persentase agregat kasar didapatkan dengan mengurangi persentase 

maksimum dengan persentase agregat halus. Perhitungan persentase agregat 

kasar menggunakan persamaan sebagai berikut. 

 

Nilai persentase agregat kasar = 100% - persentase agregat halus 

     = 100% − 41,45% 

     = 58,55% 

 

13. Penentuan berat jenis gabungan dilakukan dengan persamaan sebagai berikut. 

Berat jenis agregat halus (bjagregat halus)  = 2,646 

Berat jenis agregat kasar (bjagregat kasar)  = 2,438 

Berat jenis agregat gabungan (bjagregat gabungan) = 
𝑝

100
𝑏𝑗𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑡 ℎ𝑎𝑙𝑢𝑠 + 

           
𝐾

100
𝑏𝑗𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑡 𝑘𝑎𝑠𝑎𝑟 

       = 
41,45

100
 2,646 +

58,55

100
 2,438 

       = 2,524 

 

14. Nilai berat isi beton basah ditentukan berdasarkan Gambar 5.25 dengan melihat 

nilai kadar air bebas dan berat jenis agregat gabungan. Penentuan berat isi 

beton basah dilakukan dengan membuat garis bantu untuk nilai berat jenis 

agregat gabungan sebesar 2,524 sehingga dapat menarik garis vertikal pada 

nilai kadar air semen 205 kg/cm3 ke atas hingga menyentuh garis bantu. 

Kemudian menarik garis horizontal ke kiri hingga menyentuh nilai berat isi 

beton basah. Berdasarkan Gambar 5.22 didapatkan nilai berat isi beton basah 

sebesar 2300 kg/m3. 
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Gambar 5.24 Perkiraan Berat Isi Beton Basah Yang Telah Selesai 

Dipadatkan BMM DG 

(Sumber: SNI 03-2834-2000) 

 

15. Nilai proporsi agregat gabungan adalah proporsi campuran agregat halus dan 

kasar yang ditentukan dengan mengurangi nilai berat isi beton terhadap kadar 

semen dan kadar air. Perhitungan nilai proposi agregat gabungan menggunakan 

persamaan sebagai berikut. 

 

Proporsi agregat gabungan = berat isi beton - kadar semen - kadar air 

     = 2300 - 410,00 – 205 

     = 1685,00 kg/m3 

 

16. Nilai proporsi agregat halus ditentukan dengan mengalikan persetase agregat 

halus terhadap proporsi agregat gabungan. Perhitungan nilai proporsi agregat 

halus menggunakan persamaan sebagai berikut. 

 

Proporsi agregat halus = persentase agregat halus ×proporsi agregat gabungan 
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           = 41,45% × 1685,00 

           = 698,433 kg/m3 

 

17. Nilai proporsi agregat kasar ditentukan dengan mengurangi proporsi agregat 

gabungan terhadap proporsi agregat halus. Perhitungan nilai proporsi agregat 

kasar menggunakan persamaan sebagai berikut. 

 

Proporsi agregat kasar = proporsi agregat gabungan-proporsi agregat halus 

                                    = 1685,00 − 698,433 

                                    = 986,568 kg/m3 

 

18. Rekapitulasi proporsi campuran setiap 1 m3 

Rekapitulasi proporsi campuran setiap 1 m3 sebagai berikut. 

e. Agregat kasar  = 986,568 kg 

f. Agregat halus  = 698,433 kg 

g. Semen   = 410,000 kg 

h. Air   = 205 kg 

19. Nilai proporsi campuran dengan angka penyusutan dilakukan untuk 

menghindari kekurangan campuran beton oleh beberapa sebab. Nilai 

penyusutan yang digunakan sebesar 35%, maka didapatkan proporsi campuran 

setiap 1m3 sebagai berikut. 

e. Agregat kasar  = 1331,866 Kg 

f. Agregat halus  = 942,884   Kg 

g. Semen   = 26,796     Kg 

h. Air   = 276,750   Kg 

 

20. Jumlah benda uji pada setiap varian sebanyak 8 buah silinder dengan diameter 

15 cm dan tinggi 30 cm maka didapatkan volume setiap varian sebagai beikut. 

 

Volume 8 buah Silinder = 8 × 
1

4
 × π × D2 × t 

    = 8 × 
1

4
 × π × 0,152 × 0,30 

    = 0,04241 m3 
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Selain dari pembuatan benda uji dilakukan juga pengujian kadar udara beton 

segar dengan kebutuhan volume benda uji sebesar 0,006 m3 maka total volume 

kebutuhan campuran sebesar 0,04841 m3. Total proporsi campuran pada setiap 

variansi sebagai berikut.  

e. Agregat kasar  = 64,478 Kg 

f. Agregat halus  = 45,646 Kg 

g. Semen   = 26,796 Kg 

h. Air   = 45,646 Kg 

21. Hasil rekapitulasi perhitungan mix design (campuran beton) untuk beton 

Merapi-Merapi dengan fas 0,5 (BMM DG) dapat dilihat pada Tabel  

 

Tabel 5.34 Perencanaan Mix Design Untuk Beton Merapi-Merapi Dengan 

FAS 0,5 (BMM DG) 

Formulir Rencana Campuran Beton Untuk Silinder (Mix Design) 

SNI-03-2834-2000 

No Uraian Nilai Satuan Keterangan 

1 Kuat Tekan Beton yang Disyaratkan 25 MPa ditetapkan 

2 Deviasi Standar (s) 7 MPa   

3 Nilai Tambah/Margin(M) 12 MPa   

4 Kuat Tekan Beton Rata-rata yang Ditargetkan 37 MPa (1)+(3) 

5 Jenis Semen Type 1   ditetapkan 

6 
Jenis Agregat Halus alami   ditetapkan 

Jenis Agregat Kasar batu pecah   ditetapkan 

7 
Faktor Air Semen Bebas 0,5   tabel 2 dan grafik 1 dan 2 

Faktor Air Semen Maksimum 0,6     

8 Faktor Air Semen Digunakan 0,5     

9 Slump 60-180 mm ditetapkan 

10 Ukuran Agregat Maksimum 20 mm ditetapkan 

11 Kadar Air Bebas 205   tabel 3 

12 Kadar Semen 410,000 kg/m3 (11):(8) 

13 Kadar Semen Maksimum -     

14 Kadar Semen Minimum 325   tabel 4 

15 Kadar Semen Digunakan 410,000 kg/m3   

16 Faktor Air Semen Disesuaikan -     

17 Susunan Besar Butir Agregat Halus 2   Daerah gradasi 
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Lanjutan Tabel 5.33 Perencanaan Mix Design Untuk Beton Merapi-

Merapi Dengan FAS 0,5 (BMM DG) 

No Uraian Nilai Satuan Keterangan 

18 Berat Jenis Agregat Halus 2,645798919     

 Berat Jenis Agregat Kasar 2,437849691     

19 Persen Agregat Halus 41,45 % grafik 13 / 14 / 15 

20 Berat Jenis Relatif Agregat (Gabungan) SSD 2,524     

21 Berat Isi Beton 2300 kg/m3 grafik 16 

22 Kadar Agregat Gabungan 1685,000 kg/m3 (21)-(15)-(11) 

23 Kadar Agregat Halus 698,433 kg/m3 (19)*(22) 

24 Kadar Agregat Kasar 986,568 kg/m3 (22)-(23) 

 

22. Rekapitulasi perencanaan mix design untuk beton Merapi-Merapi dengan fas 

0,5. 

 

Tabel 5.35 Rekapitulasi Perencanaan Mix Design Untuk Beton Merapi-

Merapi Dengan FAS 0,5 (BMM DG) 

N

o 
Uraian 

Semen 

(kg) 

Air 

(kg) 

Agregat 

Halus 

(kg) 

Kasar 

(kg) 

1 

Proporsi Campuran Teoritis (Agregat Kondisi 
SSD) 

        

* Setiap m3 
410,00

0 
205,00

0 
698,433 986,568 

* Setiap Campuran Uji ( 8 silinder ) : 0,04841 m3 19,849 9,924 33,812 47,761 

2 

Proporsi Campuran dengan Angka Penyusutan 

(35%) 
        

* Setiap m3 
553,50

0 

276,75

0 
942,884 1331,866 

* Setiap Campuran Uji ( 8 silinder ) : 0,04841 m3 26,796 13,398 45,646 64,478 

  Perbandingan 1 0,5 1,703 2,406 
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5.4.3 Hasil Perencanaan Merapi-Progo Dengan FAS 0,43 (BMP TG) 

Hasil perencanaan dan rekapitulasi campuran beton Merapi Progo dengan fas 

0,43 dapat dilihat pada Tabel 5.35 dan Tabel 5.36 sebagai berikut. 

 

Tabel 5.36 Perencanaan Mix Design Untuk Beton Merapi-Progo Dengan FAs 

0,43 (BMP TG) 

Formulir Rencana Campuran Beton Untuk Silinder (Mix Design) 

SNI-03-2834-2000 

No Uraian Nilai Satuan Keterangan 

1 Kuat Tekan Beton yang Disyaratkan 25 MPa ditetapkan 

2 Deviasi Standar (s) 7 MPa   

3 Nilai Tambah/Margin(M) 12 MPa   

4 Kuat Tekan Beton Rata-rata yang Ditargetkan 37 MPa (1)+(3) 

5 Jenis Semen Type 1   ditetapkan 

6 
Jenis Agregat Halus alami   ditetapkan 

Jenis Agregat Kasar batu pecah   ditetapkan 

7 
Faktor Air Semen Bebas 0,43   tabel 2 dan grafik 1 dan 2 

Faktor Air Semen Maksimum 0,6     

8 Faktor Air Semen Digunakan 0,43     

9 Slump 60-180 mm ditetapkan 

10 Ukuran Agregat Maksimum 20 mm ditetapkan 

11 Kadar Air Bebas 205   tabel 3 

12 Kadar Semen 476,744 kg/m3 (11):(8) 

13 Kadar Semen Maksimum -     

14 Kadar Semen Minimum 325   tabel 4 

15 Kadar Semen Digunakan 476,744 kg/m3   

16 Faktor Air Semen Disesuaikan -     

17 Susunan Besar Butir Agregat Halus 2   Daerah gradasi 

18 
Berat Jenis Agregat Halus 2,703413608     

Berat Jenis Agregat Kasar 2,437849691     

19 Persen Agregat Halus 32,6 % grafik 13 / 14 / 15 

20 Berat Jenis Relatif Agregat (Gabungan) SSD 2,524     

21 Berat Isi Beton 2300 kg/m3 grafik 16 

22 Kadar Agregat Gabungan 1618,256 kg/m3 (21)-(15)-(11) 

23 Kadar Agregat Halus 527,551 kg/m3 (19)*(22) 

24 Kadar Agregat Kasar 1090,704 kg/m3 (22)-(23) 
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Tabel 5.37 Rekapitulasi Perencanaan Mix Design Untuk Beton Merapi-Progo 

Dengan FAS 0,43 (BMP TG) 

No Uraian 
Semen 

(kg) 

Air 

(kg) 

Agregat 

Halus (kg) Kasar (kg) 

1 

Proporsi Campuran Teoritis (Agregat Kondisi SSD)         

* Setiap m3 476,744 205,000 527,551 1090,704 

* Setiap Campuran Uji ( 8 silinder ) : 0,04841 m3 23,080 9,924 25,540 52,803 

2 

Proporsi Campuran dengan Angka Penyusutan (35%)         

* Setiap m3 643,605 276,750 712,194 1472,451 

* Setiap Campuran Uji ( 8 silinder ) : 0,04841 m3 31,158 13,398 34,478 71,284 

  Perbandingan 1 0,43 1,107 2,288 

 

5.4.4 Hasil Perencanaan Merapi-Progo Dengan FAS 0,5 (BMP DG) 

Hasil perencanaan dan rekapitulasi campuran beton Merapi Progo dengan 

FAS 0,5 dapat dilihat pada Tabel 5.37 dan Tabel 5.38 sebagai berikut. 

 

Tabel 5.38 Perencanaan Mix Design Untuk Beton Merapi-Progo Dengan FAS 

0,5 (BMP DG) 

Formulir Rencana Campuran Beton Untuk Silinder (Mix Design) 

SNI-03-2834-2000 

No Uraian Nilai Satuan Keterangan 

1 Kuat Tekan Beton yang Disyaratkan 25 MPa ditetapkan 

2 Deviasi Standar (s) 7 MPa   

3 Nilai Tambah/Margin(M) 12 MPa   

4 Kuat Tekan Beton Rata-rata yang Ditargetkan 37 MPa (1)+(3) 

5 Jenis Semen Type 1   ditetapkan 

6 
Jenis Agregat Halus alami   ditetapkan 

Jenis Agregat Kasar batu pecah   ditetapkan 

7 
Faktor Air Semen Bebas 0,5   tabel 2 dan grafik 1 dan 2 

Faktor Air Semen Maksimum 0,6     

8 Faktor Air Semen Digunakan 0,5     

9 Slump 60-180 mm ditetapkan 

10 Ukuran Agregat Maksimum 20 mm ditetapkan 

11 Kadar Air Bebas 205   tabel 3 

12 Kadar Semen 410,000 kg/m3 (11):(8) 

13 Kadar Semen Maksimum -     
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Lanjutan Tabel 5.38 Perencanaan Mix Design Untuk Beton Merapi-Progo 

Dengan FAS 0,5 (BMP DG) 

Formulir Rencana Campuran Beton Untuk Silinder (Mix Design) 

SNI-03-2834-2000 

No Uraian Nilai Satuan Keterangan 

1 Kadar Semen Minimum 325   tabel 4 

2 Kadar Semen Digunakan 410,000 kg/m3   

3 Faktor Air Semen Disesuaikan -     

4 Susunan Besar Butir Agregat Halus 2   Daerah gradasi 

5 
Berat Jenis Agregat Halus 2,703413608     

Berat Jenis Agregat Kasar 2,437849691     

6 Persen Agregat Halus 33,95 % grafik 13 / 14 / 15 

7 Berat Jenis Relatif Agregat (Gabungan) SSD 2,528     

8 Berat Isi Beton 2305 kg/m3 grafik 16 

9 Kadar Agregat Gabungan 1690,000 kg/m3 (21)-(15)-(11) 

10 Kadar Agregat Halus 573,755 kg/m3 (19)*(22) 

11 Kadar Agregat Kasar 1116,245 kg/m3 (22)-(23) 

 

Tabel 5.39 Rekapitulasi Perencanaan Mix Design Untuk Beton Merapi-Progo 

Dengan FAS 0,5 (BMP DG) 

No Uraian 
Semen 

(kg) 

Air 

(kg) 

Agregat 

Halus (kg) Kasar (kg) 

1 

Proporsi Campuran Teoritis (Agregat Kondisi SSD)         

* Setiap m3 410,000 205,000 573,755 1116,245 

* Setiap Campuran Uji ( 8 silinder ) : 0,04841 m3 19,849 9,924 27,776 54,039 

2 

Proporsi Campuran dengan Angka Penyusutan (35%)         

* Setiap m3 553,500 276,750 774,569 1506,931 

* Setiap Campuran Uji ( 8 silinder ) : 0,04841 m3 26,796 13,398 37,498 72,953 

  Perbandingan 1 0,5 1,399 2,723 
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5.4.5 Hasil Perencanaan Clereng-Merapi Dengan FAS 0,43 (BCM TG) 

Hasil perencanaan dan rekapitulasi campuran beton Clereng Merapi dengan 

fas 0,43 dapat dilihat pada Tabel 5.39 dan Tabel 5.40 sebagai berikut. 

 

Tabel 5.40 Perencanaan Mix Design Untuk Beton Clereng Merapi Dengan 

FAS 0,43 (BCM TG) 

Formulir Rencana Campuran Beton Untuk Silinder (Mix Design) 

SNI-03-2834-2000 

No Uraian Nilai Satuan Keterangan 

1 Kuat Tekan Beton yang Disyaratkan 25 MPa ditetapkan 

2 Deviasi Standar (s) 7 MPa   

3 Nilai Tambah/Margin(M) 12 MPa   

4 Kuat Tekan Beton Rata-rata yang Ditargetkan 37 MPa (1)+(3) 

5 Jenis Semen Type 1   ditetapkan 

6 
Jenis Agregat Halus alami   ditetapkan 

Jenis Agregat Kasar batu pecah   ditetapkan 

7 
Faktor Air Semen Bebas 0,43   tabel 2 dan grafik 1 dan 2 

Faktor Air Semen Maksimum 0,6     

8 Faktor Air Semen Digunakan 0,43     

9 Slump 60-180 mm ditetapkan 

10 Ukuran Agregat Maksimum 20 mm ditetapkan 

11 Kadar Air Bebas 205   tabel 3 

12 Kadar Semen 476,744 kg/m3 (11):(8) 

13 Kadar Semen Maksimum -     

14 Kadar Semen Minimum 325   tabel 4 

15 Kadar Semen Digunakan 476,744 kg/m3   

16 Faktor Air Semen Disesuaikan -     

17 Susunan Besar Butir Agregat Halus 2   Daerah gradasi 

18 
Berat Jenis Agregat Halus 2,645798919     

Berat Jenis Agregat Kasar 2,602836428     

19 Persen Agregat Halus 40,1 % grafik 13 / 14 / 15 

20 Berat Jenis Relatif Agregat (Gabungan) SSD 2,620     

21 Berat Isi Beton 2355 kg/m3 grafik 16 

22 Kadar Agregat Gabungan 1673,256 kg/m3 (21)-(15)-(11) 

23 Kadar Agregat Halus 670,976 kg/m3 (19)*(22) 

24 Kadar Agregat Kasar 1002,280 kg/m3 (22)-(23) 
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Tabel 5. 41 Rekapitulasi Perencanaan Mix Design Untuk Beton Clereng 

Merapi Dengan FAS 0,43 (BCM TG) 

No Uraian 
Semen 

(kg) 

Air 

(kg) 

Agregat 

Halus (kg) Kasar (kg) 

1 

Proporsi Campuran Teoritis (Agregat Kondisi SSD)         

* Setiap m3 476,744 205,000 670,976 1002,280 

* Setiap Campuran Uji ( 8 silinder ) : 0,04841 m3 23,080 9,924 32,483 48,522 

2 

Proporsi Campuran dengan Angka Penyusutan (35%)         

* Setiap m3 643,605 276,750 905,817 1353,078 

* Setiap Campuran Uji ( 8 silinder ) : 0,04841 m3 31,158 13,398 43,852 65,505 

  Perbandingan 1 0,43 1,407 2,102 

 

5.4.6 Hasil Perencanaan Clereng-Merapi Dengan FAS 0,5 (BCM DG) 

Hasil perencanaan dan rekapitulasi campuran beton Clereng Merapi dengan 

fas 0,5 dapat dilihat pada Tabel 5.41 dan Tabel 5.42 sebagai berikut. 

 

Tabel 5.42 Perencanaan Mix Design Untuk Beton Clereng Merapi Dengan 

FAS 0,5 (BCM DG) 

Formulir Rencana Campuran Beton Untuk Silinder (Mix Design) 

SNI-03-2834-2000 

No Uraian Nilai Satuan Keterangan 

1 Kuat Tekan Beton yang Disyaratkan 25 MPa ditetapkan 

2 Deviasi Standar (s) 7 MPa   

3 Nilai Tambah/Margin(M) 12 MPa   

4 Kuat Tekan Beton Rata-rata yang Ditargetkan 37 MPa (1)+(3) 

5 Jenis Semen Type 1   ditetapkan 

6 
Jenis Agregat Halus alami   ditetapkan 

Jenis Agregat Kasar batu pecah   ditetapkan 

7 
Faktor Air Semen Bebas 0,5   tabel 2 dan grafik 1 dan 2 

Faktor Air Semen Maksimum 0,6     

8 Faktor Air Semen Digunakan 0,5     

9 Slump 60-180 mm ditetapkan 

10 Ukuran Agregat Maksimum 20 mm ditetapkan 

11 Kadar Air Bebas 205   tabel 3 

12 Kadar Semen 410,000 kg/m3 (11):(8) 

13 Kadar Semen Maksimum -     

14 Kadar Semen Minimum 325   tabel 4 
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Lanjutan Tabel 5.41 Perencanaan Mix Design Untuk Beton Clereng Merapi 

Dengan FAS 0,5 (BCM DG) 

Formulir Rencana Campuran Beton Untuk Silinder (Mix Design) 

SNI-03-2834-2000 

No Uraian Nilai Satuan Keterangan 

1 Kadar Semen Digunakan 410,000 kg/m3   

2 Faktor Air Semen Disesuaikan -     

3 Susunan Besar Butir Agregat Halus 2   Daerah gradasi 

4 
Berat Jenis Agregat Halus 2,645798919     

Berat Jenis Agregat Kasar 2,602836428     

5 Persen Agregat Halus 41,45 % grafik 13 / 14 / 15 

6 Berat Jenis Relatif Agregat (Gabungan) SSD 2,621     

7 Berat Isi Beton 2357 kg/m3 grafik 16 

8 Kadar Agregat Gabungan 1742,000 kg/m3 (21)-(15)-(11) 

9 Kadar Agregat Halus 722,059 kg/m3 (19)*(22) 

10 Kadar Agregat Kasar 1019,941 kg/m3 (22)-(23) 

 

Tabel 5.43  Rekapitulasi Perencanaan Mix Design Untuk Beton Clereng 

Merapi Dengan FAS 0,5 (BCM DG) 

No Uraian 
Semen 

(kg) 

Air 

(kg) 

Agregat 

Halus (kg) Kasar (kg) 

1 

Proporsi Campuran Teoritis (Agregat Kondisi SSD)         

* Setiap m3 410,000 205,000 722,059 1019,941 

* Setiap Campuran Uji ( 8 silinder ) : 0,04841 m3 19,849 9,924 34,956 49,377 

2 

Proporsi Campuran dengan Angka Penyusutan (35%)         

* Setiap m3 553,500 276,750 974,780 1376,920 

* Setiap Campuran Uji ( 8 silinder ) : 0,04841 m3 26,796 13,398 47,191 66,659 

  Perbandingan 1 0,5 1,761 2,488 
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5.4.7 Hasil Perencanaan Clereng-Progo Dengan FAS 0,43 (BCP TG) 

Hasil perencanaan dan rekapitulasi campuran beton Clereng Progo dengan 

fas 0,43 dapat dilihat pada Tabel 5.43 dan Tabel 5.44 sebagai berikut. 

 

Tabel 5.44 Perencanaan Mix Design Untuk Beton Clereng Progo Dengan 

FAS 0,43 (BCP TG) 

Formulir Rencana Campuran Beton Untuk Silinder (Mix Design) 

SNI-03-2834-2000 

No Uraian Nilai Satuan Keterangan 

1 Kuat Tekan Beton yang Disyaratkan 25 MPa ditetapkan 

2 Deviasi Standar (s) 7 MPa   

3 Nilai Tambah/Margin(M) 12 MPa   

4 Kuat Tekan Beton Rata-rata yang Ditargetkan 37 MPa (1)+(3) 

5 Jenis Semen Type 1   ditetapkan 

6 
Jenis Agregat Halus alami   ditetapkan 

Jenis Agregat Kasar batu pecah   ditetapkan 

7 
Faktor Air Semen Bebas 0,43   tabel 2 dan grafik 1 dan 2 

Faktor Air Semen Maksimum 0,6     

8 Faktor Air Semen Digunakan 0,43     

9 Slump 60-180 mm ditetapkan 

10 Ukuran Agregat Maksimum 20 mm ditetapkan 

11 Kadar Air Bebas 205   tabel 3 

12 Kadar Semen 476,744 kg/m3 (11):(8) 

13 Kadar Semen Maksimum -     

14 Kadar Semen Minimum 325   tabel 4 

15 Kadar Semen Digunakan 476,744 kg/m3   

16 Faktor Air Semen Disesuaikan -     

17 Susunan Besar Butir Agregat Halus 2   Daerah gradasi 

18 
Berat Jenis Agregat Halus 2,703413608     

Berat Jenis Agregat Kasar 2,602836428     

19 Persen Agregat Halus 32,6 % grafik 13 / 14 / 15 

20 Berat Jenis Relatif Agregat (Gabungan) SSD 2,636     

21 Berat Isi Beton 2360 kg/m3 grafik 16 

22 Kadar Agregat Gabungan 1678,256 kg/m3 (21)-(15)-(11) 

23 Kadar Agregat Halus 547,111 kg/m3 (19)*(22) 

24 Kadar Agregat Kasar 1131,144 kg/m3 (22)-(23) 
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Tabel 5.45 Rekapitulasi Perencanaan Mix Design Untuk Beton Clereng 

Progo Dengan FAS 0,43 (BCP TG) 

No Uraian 
Semen 

(kg) 

Air 

(kg) 

Agregat 

Halus (kg) Kasar (kg) 

1 

Proporsi Campuran Teoritis (Agregat Kondisi SSD)         

* Setiap m3 476,744 205,000 547,111 1131,144 

* Setiap Campuran Uji ( 8 silinder ) : 0,04841 m3 23,080 9,924 26,486 54,760 

2 

Proporsi Campuran dengan Angka Penyusutan (35%)         

* Setiap m3 643,605 276,750 738,600 1527,045 

* Setiap Campuran Uji ( 8 silinder ) : 0,04841 m3 31,158 13,398 35,757 73,927 

  Perbandingan 1 0,43 1,148 2,373 

 

5.4.8 Hasil Perencanaan Clereng-Progo Dengan FAS 0,5 (BCM DG) 

Hasil perencanaan dan rekapitulasi campuran beton Clereng Progo dengan 

fas 0,5 dapat dilihat pada Tabel 5.45 dan Tabel 5.46 sebagai berikut. 

 

Tabel 5.46 Perencanaan Mix Design Untuk Beton Clereng Progo Dengan 

FAS 0,5 (BCP DG) 

Formulir Rencana Campuran Beton Untuk Silinder (Mix Design) 

SNI-03-2834-2000 

No Uraian Nilai Satuan Keterangan 

1 Kuat Tekan Beton yang Disyaratkan 25 MPa ditetapkan 

2 Deviasi Standar (s) 7 MPa   

3 Nilai Tambah/Margin(M) 12 MPa   

4 Kuat Tekan Beton Rata-rata yang Ditargetkan 37 MPa (1)+(3) 

5 Jenis Semen Type 1   ditetapkan 

6 
Jenis Agregat Halus alami   ditetapkan 

Jenis Agregat Kasar batu pecah   ditetapkan 

7 
Faktor Air Semen Bebas 0,5   tabel 2 dan grafik 1 dan 2 

Faktor Air Semen Maksimum 0,6     

8 Faktor Air Semen Digunakan 0,5     

9 Slump 60-180 mm ditetapkan 

10 Ukuran Agregat Maksimum 20 mm ditetapkan 

11 Kadar Air Bebas 205   tabel 3 

12 Kadar Semen 410,000 kg/m3 (11):(8) 

13 Kadar Semen Maksimum -     

14 Kadar Semen Minimum 325   tabel 4 

15 Kadar Semen Digunakan 410,000 kg/m3   
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Lanjutan Tabel 5.45 Perencanaan Mix Design Untuk Beton Clereng Progo 

Dengan FAS 0,5 (BCP DG) 

Formulir Rencana Campuran Beton Untuk Silinder (Mix Design) 

SNI-03-2834-2000 

No Uraian Nilai Satuan Keterangan 

1 Faktor Air Semen Disesuaikan -     

2 Susunan Besar Butir Agregat Halus 2   Daerah gradasi 

3 
Berat Jenis Agregat Halus 2,703413608     

Berat Jenis Agregat Kasar 2,602836428     

4 Persen Agregat Halus 33,95 % grafik 13 / 14 / 15 

5 Berat Jenis Relatif Agregat (Gabungan) SSD 2,637     

6 Berat Isi Beton 2360 kg/m3 grafik 16 

7 Kadar Agregat Gabungan 1745,000 kg/m3 (21)-(15)-(11) 

8 Kadar Agregat Halus 592,428 kg/m3 (19)*(22) 

9 Kadar Agregat Kasar 1152,573 kg/m3 (22)-(23) 

 

Tabel 5.47 Rekapitulasi Perencanaan Mix Design Untuk Beton Clereng 

Progo Dengan FAS 0,5 (BCP DG) 

No Uraian 
Semen 

(kg) 

Air 

(kg) 

Agregat 

Halus (kg) Kasar (kg) 

1 

Proporsi Campuran Teoritis (Agregat Kondisi SSD)         

* Setiap m3 410,000 205,000 592,428 1152,573 

* Setiap Campuran Uji ( 8 silinder ) : 0,04841 m3 19,849 9,924 28,680 55,798 

2 

Proporsi Campuran dengan Angka Penyusutan (35%)         

* Setiap m3 553,500 276,750 799,777 1555,973 

* Setiap Campuran Uji ( 8 silinder ) : 0,04841 m3 26,796 13,398 38,718 75,327 

  Perbandingan 1 0,5 1,445 2,811 

 

5.4.9 Hasil Rekapitulasi Perencanaan Campuran Beton 

Hasil rekapitulasi perencanaan campuran beton setiap variansi agregat kasar, 

agregat halus dan nilai fas dapat dilihat pada Tabel 5.47 sebagai berikut. 

 
Tabel 5.48 Rekapitulasi Perencanaan Campuran Beton 

Kodefikasi Beton FAS 
Agregat Halus Agregat Kasar Semen Air 

(kg) (kg) (kg) (kg) 

BMM 
0,5 45,646 64,478 26,796 13,398 

0,43 42,358 63,273 31,158 13,398 

BCM 0,5 47,191 66,659 26,796 13,398 
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Lanjutan Tabel 5.47 Rekapitulasi Perencanaan Campuran Beton 

Kodefikasi Beton FAS 
Agregat Halus Agregat Kasar Semen Air 

(kg) (kg) (kg) (kg) 

BCM 0,43 43,852 65,505 31,158 13,398 

BMP 
0,5 37,498 72,953 26,796 13,398 

0,43 34,478 71,284 31,158 13,398 

BCP 
0,5 38,718 75,327 26,796 13,398 

0,43 35,757 73,927 31,158 13,398 

 

5.6 Hasil Pengujian Slump  

Slump adalah nilai yang menunjukan tingkat kemudahan pengerjaan beton 

segar. Slump dan faktor air semen (fas) memiliki kaitan satu sama lain. Berdasarkan 

grafik hubungan antara kuat tekan dan faktor air semen dalam SNI 03-2834-2000 

semakin tinggi nilai fas maka semakin kecil nilai kuat tekan beton dan sebaliknya. 

Penelitian ini menggunakan dua jenis agregat halus yaitu pasir Kali Progo dan pasir 

Gunung Merapi, sedangkan agregat kasar yaitu kerikil Clereng dan kerikil Gunung 

Merapi. Perbedaan pengunaan jenis agregat halus dan agregat kasar berakibat 

tingkat workability-nya berbeda-beda. Hasil pengujian nilai slump dapat dilihat 

pada Tabel 5.48 sebagai berikut. 

 
Tabel 5.49 Hasil Pengujian Slump 

No Kode Benda Uji 

Jenis 

Agregat 

Kasar 

Jenis 

Agregat 

Halus 

Nilai FAS 

Slump 

(cm) 

1 BCM DG 
Clereng 

Merapi 

0,5 

11,5 

2 BCP DG Progo 10 

3 BMM DG 
Merapi 

Merapi 12,5 

4 BMP DG Progo 9 

5 BCM TG 
Clereng 

Merapi 

0,43 

8,5 

6 BCP TG Progo 7 

7 BMM TG 
Merapi 

Merapi 7,5 

8 BMP TG Progo 6,5 

 

Berdasarkandata pada Tabel 5.48 diperoleh grafik yang dapat dilihat pada 

Gambar 5.26 sebagai berikut. 
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Gambar 5.25 Pengujian Nilai Slump Untuk Setiap Variansi Beton 
 

Berdasarkan Gambar 5.26 hasil pengujian slump pada penelitian ini untuk 

jenis beton dengan fas 0,5 dan 0,43 memiliki nilai slump yang berbeda disebabkan 

fas pada setiap variansi campuran beton berbeda-beda. Semakin rendah kadar air 

maka semakin kecil nilai slump dan kental adukan beton, sedangkan semakin tinggi 

kadar air maka semakin tinggi nilai slump dan encer adukan beton. Perbedaan ini 

terjadi disebabkan fungsi air dalam campuran beton bukan hanya sebagai pengaktif 

ikatan semen, melainkan juga sebagai pelumas antar ikatan semen, pasir dan kerikil 

dalam adukan beton.  

Pengaruh jenis agregat kasar antara kerikil Clereng dan kerikil Merapi 

terhadap nilai slump tidak berpengaruh secara ekstrim terhadap nilai slump. 

Perbedaan ini terjadi disebabkan ukuran maksimum dan gradasi pada tiap variasi 

agregat kasar sama yang mengakibatkan ikatan atau interlock antar agregat kasar 

lebih stabil. Selain itu, jenis agregat kasar yang digunakan baik itu agregat kasar 

Clereng atau agregat kasar Merapi berupa batu pecah, dimana batu pecah memiliki 

gaya gesek permukaan yang sangat tinggi dibandingkan batu kali. 

Pengaruh kehalusan butir agregat halus antara agregat halus Kali Progo dan 

Merapi terhadap nilai slump dapat dilihat pada Gambar 5.26 didapatkan beton 

dengan campuran pasir Kali Progo memiliki nilai slump yang lebih kecil 

dibandingkan campuran beton menggunakan pasir Merapi dikarenan zona gradasi 
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tiap varian agregat halus berbeda. Semakin halus butiran agregat halus maka 

semakin sedikit proporsi agregat halus dalam campuran beton yang mengakibatkan 

bertambanya proporsi agregat kasar dalam campuran, dimana dalam campuran 

beton agregat kasar mengisi sekitar 60% sampai 80% dari komposisi campuran 

beton. Akibatnya campuran mortar pada adukan beton lebih sedikit sehingga 

minimnya terjadi slip pada ikatan agregat, dimana mortar memiliki sifat sebagai 

pelumas. Proses pengujian slump pada beton segar dapat dilihat pada Gambar 5.28 

sebagai berikut. 

 

 

Gambar 5.26 Pengujian Nilai Slump 

 

5.7 Hasil Pengujian Kadar Udara Beton Segar 

Kadar udara pada beton segar bertujuan untuk mengetahui kandungan udara 

pada beton segar sehingga dapat mengetahui hubungan antara kadar udara pada 

beton segar terhadap permeabilitas dan daya serap beton normal. Hasil pengujian 

kadar udara beton segar dapat dilihat pada Tabel 5.26. Proses pengujian kadar udara 

beton segar dapat dilihat pada Gambar 5.29 sebagai berikut. 
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Gambar 5.27 Proses Pengujian Kadar Udara Beton Segar 

 

Adapun perhitungan kadar udara beton segar pada jenis beton BMP DG 

sebagai berikut. 

1. Volume adukan beton dalam Bejana (S) 

 

Volume Bejana (S)   = 
1

4
 π d

2
 t 

      = 
1

4
 π × 0,1944

2
 × 0,1911 

      = 0,00567 m3 

 

2. Volume satu adukan beton segar (B) 

 

Volume adukan beton (B)  = 1,5 x volume bejana 

     = 1,5 x 0,00567 

     = 0,008508 m3 

 

3. Berat agregat halus setelah koreksi (FS) 

 

Berat agregat halus koreksi (FS) = 
S

B
 Fb  

     = 
0,00567

0,008508
 x 36,72 

     = 24,48 kg 
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4. Berat agregat kasar setelah koreksi (CS) 

 

Berat agregat kasar koreksi (CS) = 
S

B
 Cb  

     = 
0,00567

0,008508
 x 71,45 

     = 47,63 kg 

 

5. Kadar udara dalam beton segar (A) 

 

Kadar udara (A)   = A1 – CF 

= 4,0 – 1,0 

= 3,0% 

 

Langkah-langkah perhitungan yang dilakukan pada beton BMP DG 

dilakukan untuk setiap variansi beton sehingga diperoleh rekapitulasi hasil 

pengujian kadar udara beton segar yang dapat dilihat pada Tabel 5.49 sebagai 

berikut. 

 

Tabel 5.50 Rekapitulasi Hasil Kadar Udara Beton Segar 

Jenis 

Beton 

Fb  

(kg) 

Cb 

(kg) 

Fs 

(kg) 

Cs 

(kg) 

CF 

(%) 

A1 

(%) 

A 

(%) 

BMP DG 36,72 71,45 24,48 47,63 1,0 4,0 3,0 

BCP DG 37,92 73,77 25,28 49,18 1,2 4,4 3,2 

BMP TG 33,77 69,81 22,51 46,54 1,5 7,0 5,5 

BCP TG 35,02 72,40 23,35 48,27 1,6 6,9 5,3 

BMM DG 45,65 64,48 30,43 42,99 1,1 3,1 2,0 

BCM DG 46,22 65,28 30,81 43,52 1,3 3,5 2,2 

BMM TG 39,22 58,59 26,15 39,06 1,4 6,6 5,2 

BCM TG 42,95 64,15 28,63 42,77 1,5 6,0 4,5 
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Gambar 5.28 Pengujian Kadar Udara Beton Segar Untuk Setiap Variansi 

Beton 
 

Berdasarkan Tabel 5.49 didapatkan nilai kadar udara tertinggi sebesar 5,5% 

pada beton BMP TG, sedangkan nilai kadar terendah sebesar 2,0% pada beton 

BMM DG. Nilai kadar udara beton segar pada setiap variansi beton telah memenuhi 

batasan yang tercantum pada ACI C94 yaitu nilai maksimum kadar udara beton 

segar sebesar 4,5% sampai 6,0%. Perbedaan nilai kadar udara pada setiap variansi 

beton disebabkan tingkat kelecakan pada setiap variansi berbeda-beda yang 

berakibat pada berkurangnya kemampuan campuran beton segar dalam mengalir 

(flow ability) dan memenuhi ruangan (passing ability) sehingga banyaknya ruang-

ruang yang tercipta pada proses pemadatan beton segar. Berdasarkan hasil 

pengujian kadar udara beton segar dapat disimpulkan bahwa tingkat kelecakan 

beton mempengaruhi kadar udara pada beton segar. 

 

5.8 Hasil Pengujian Berat Volume Beton Normal 

Berat volume beton adalah perbandingan berat beton terhadap volume beton 

itu sendiri. Pengujian berat volume beton normal pada penelitian ini dilakukan pada 

beton silinder dengan ukuran diameter 15 cm dan tinggi 30 cm saat umur beton 28 
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hari. Adapun perhitungan berat volume beton normal pada jenis beton BMP DG 

sampel 1 sebagai berikut. 

1. Data yang diketahui 

Berat = 12,345 kg 

Diameter = 15,097 cm 

Tinggi = 30.323 cm 

2. Luas Penampang 

 

Luas penampang = 
1

4
 π d

2
 

   = 
1

4
 π 15,097

2
 

   = 178,996 cm2 

 

3. Volume 

 

Volume  = luas penampang x tinggi 

   = 178,996 x 30,323 

   = 5427,863 cm3 

   = 0,005427 m3 

 

4. Berat Volume Beton 

 

Berat Volume = 
berat

volume
 

   = 
12,435

0,005427
 

   = 2290,956 kg/m3 

 

Langkah-langkah perhitungan yang dilakukan pada beton BMP DG sampel 1 

dilakukan untuk setiap variansi beton sehingga diperoleh rekapitulasi hasil 

pengujian berat volume beton normal dapat dilihat pada Tabel 5.50 sebagai berikut. 
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Tabel 5.51 Rekapitulasi Hasil Berat Volume Beton 

Benda 

Uji 

Berat 

(kg) 

Diameter 

(cm) 

Tinggi 

(cm) 

Luas 

(cm2) 

Volume 

(cm3) 

Berat 

Volume 

(kg/m3) 

Rata-

Rata 

Berat 

Volume 

(kg/m3) 

BMP 

DG 

1 12,435 15,097 30,323 178,999 5427,863 2290,956 

2273,052 

 

2 12,103 14,907 30,230 174,522 5275,809 2294,056 

3 12,34 15,163 30,440 180,584 5496,976 2244,870 

4 12,286 15,143 30,378 180,107 5471,378 2245,503 

5 12,332 15,047 30,287 177,815 5385,449 2289,874 

BCP 

DG 

1 12,832 15,047 30,375 177,815 5401,156 2375,787 

2387,672 

 

2 12,926 15,062 30,340 178,170 5405,694 2391,182 

3 12,87 15,063 30,275 178,210 5395,307 2385,406 

4 12,989 15,063 30,510 178,210 5437,186 2388,919 

5 12,959 15,047 30,403 177,815 5406,194 2397,065 

BMP 

TG 

1 11,935 14,930 29,850 175,069 5225,812 2283,855 

2265,872 

 

2 12,321 15,180 30,445 180,981 5509,972 2236,127 

3 12,251 15,080 30,423 178,604 5433,746 2254,614 

4 12,28 15,057 30,303 178,052 5395,577 2275,938 

5 12,209 15,043 30,143 177,737 5357,588 2278,824 

BCP 

TG 

1 12,623 15,053 30,283 177,973 5389,629 2342,090 

2343,007 

 

2 12,794 15,040 30,490 177,658 5416,802 2361,910 

3 12,512 15,065 30,213 178,249 5385,509 2323,271 

4 12,696 15,033 30,220 177,500 5364,075 2366,857 

5 12,737 15,185 30,303 181,100 5487,946 2320,905 

BMM 

DG 

1 12,331 15,137 30,320 179,949 5456,065 2260,054 

2263,557 

 

2 12,226 15,083 30,180 178,683 5392,669 2267,152 

3 12,341 15,137 30,558 179,949 5498,953 2244,245 

4 12,298 15,030 30,447 177,422 5401,913 2276,601 

5 12,233 15,050 30,297 177,894 5389,614 2269,735 

BCM 

DG 

1 12,691 15,087 30,292 178,762 5415,014 2343,669 

2350,532 

 

2 12,781 14,973 30,217 176,086 5320,756 2402,102 

3 12,46 14,983 30,133 176,322 5313,172 2345,115 

4 12,774 15,042 30,293 177,697 5383,055 2373,002 

5 12,635 15,048 30,223 177,855 5375,378 2350,532 
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Lanjutan Tabel 5.50 Rekapitulasi Berat Volume Beton 

Benda 

Uji 

Berat 

(kg) 

Diameter 

(cm) 

Tinggi 

(cm) 

Luas 

(cm2) 

Volume 

(cm3) 

Berat 

Volume 

(kg/m3) 

Rata-

Rata 

Berat 

Volume 

(kg/m3) 

BMM 

TG 

1 12,057 14,980 30,263 176,243 5333,720 2260,523 

2259,680 

 

2 11,981 14,980 30,147 176,243 5313,158 2254,967 

3 12,382 15,217 30,307 181,856 5511,465 2246,589 

4 12,237 15,017 30,337 177,107 5372,851 2277,562 

5 12,24 15,095 30,280 178,960 5418,910 2258,757 

BCM 

TG 

1 12,545 15,275 30,263 183,253 5545,862 2262,047 

2333,429 

 

2 12,731 14,980 30,147 176,243 5313,158 2396,126 

3 12,703 15,217 30,307 181,856 5511,465 2304,832 

4 12,636 15,017 30,337 177,107 5372,851 2351,824 

5 12,747 15,095 30,280 178,960 5418,910 2352,318 

 

BerdasarkanTabel 5.50 dapat dilihat nilai berat volume beton rata-rata pada 

setiap variansi agregat halus, agregat kasar dan jenis fas dengan kodefikasi yaitu 

BMP DG, BCP DG, BMP TG, BCP TG, BMM DG, BCM DG, BMM TG dan BCM 

TG secara berturut-turut 2273,052 kg/m3, 2387,672 kg/m3, 2265,872 kg/m3, 

2362,884 kg/m3, 2263,557 kg/m3, 2343,007 kg/m3, 2259,680 kg/m3 dan 2326,041 

kg/m3. Nilai berat volume beton tertinggi didapatkan pada beton BCP DG sebesar 

2387,672 kg/m3, sedangkan berat volume terendah didapatkan pada beton BMM 

TG dengan nilai 2259,680 kg/m3. Hasil perhitungan berat volume beton normal 

pada Tabel 5.50 dapat dilihat dalam bentuk grafik hubungan berat volume beton 

untuk masing-masing jenis beton yang dapat dilihat pada Gambar 5.30 sebagai 

berikut. 
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Gambar 5.29 Hasil Pengujian Berat Volume Beton Untuk Setiap Variansi 
 

Pada Gambar 5.30 dapat disimpulkan bahwa nilai berat volume beton antara 

beton dengan fas 0,5 (BMP DG, BCP DG, BMM DG dan BCM DG) dan beton 

dengan fas 0,43 (BMP TG, BCP TG, BMM TG dan BCM TG) berbeda walaupun 

tidak signifikan. Berdasarkan Tabel 5.47 beton dengan fas 0,5 yang memiliki rata-

rata nilai slump sebesar 10,75 cm mempunyai tingkat kelecakan lebih baik daripada 

jenis beton dengan fas 0,43 memiliki rata-rata nilai slump sebesar 7,375 cm 

sehingga Kelecakan yang baik mempengaruhi kemampuan alir beton (flow ability) 

segar untuk dapat memenuhi ruangan (passing ability). 

Selanjutnya variansi agregat kasar pada nilai berat volume beton berpengaruh 

sangat signifikan. Penggunaan kerikil Clereng pada campuran beton memiliki nilai 

berat volume yang lebih tinggi dibandingkan campuran beton menggunakan kerikil 

Merapi. Perbedaan nilai berat volume yang sangat signifikan ini diakibatkan kerikil 

Merapi memiliki berat jenis yang lebih kecil daripada kerikil Clereng yang 

disebabkan kerikil merapi memiliki pori-pori yang lebih besar daripada kerikil 

Clereng sehingga beton dengan campuran kerikil merapi memiliki nilai berat 

volume beton yang lebih kecil dibandingan beton dengan campuran kerikil Clereng. 

Pengaruh variansi agregat halus pada nilai berat volume beton tidak terlalu 

signifikan walaupun tetap terdapat perbedaan. Perbedaan tersebut dikarenakan 
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penggunaan pasir Kali Progo pada campuran beton memiliki kehalusan butir yang 

lebih halus daripada pasir Merapi dimana campuran beton dengan pasir Kali progo 

lebih rapat saat dipadatkan, dibandingkan dengan pasir Merapi yang memiliki 

kehalusan butiran yang lebih kasar daripada pasir Kali Progo. kehalusan pasir juga 

berakibat pada banyaknya rongga antar butiran, dikarenakan ruang yang kecil tidak 

dapat mengisi dengan butiran yang lebih besar sehingga berat volume relatif lebih 

kecil. Sebagai kesimpulan, beton dengan campuran pasir Kali Progo memiliki nilai 

berat volume beton yang lebih besar daripada beton dengan campuran pasir Merapi. 

 

5.9 Hasil Pengujian Kuat Tekan Beton Normal 

Pengujian kuat tekan beton bertujuan untuk mengetahui kemampuan beton 

dalam menahan beban yang diterimanya. Nilai kuat tekan beton didapatkan dengan 

melakukan pengujian eksperimental terhadap benda uji beton yang diletakan pada 

alat compression machine. Benda uji yang sudah diletakan pada alat compression 

machine akan diberikan beban secara vertikal terhadap benda uji, dimana benda uji 

sebelumnya sudah dilapisi capping menggunakan belerang yang bertujuan untuk 

meratakan permukaan bidang tekan.  

Pengujian kuat tekan beton dilakukan untuk mendapatkan nilai kuat tekan 

pada setiap variansi agregat kasar, agregat halus dan jenis beton. Pengujian kuat 

tekan beton dilakukan setelah umur 28 hari. Tiap variansi beton diwakili 5 buah 

benda uji, dengan bentuk benda uji berupa silinder beton dengan ukuran diameter 

sebesar 15 cm dan tinggi 30 cm. Adapun perhitungan kuat tekan beton BMM DG 

sampel 1 sebagai berikut. 

 

Diameter  = 1513,7 mm 

Tinggi   = 3032,0 mm 

 

Luas penampang =  
1

4
 × π ×  d2

  

   =  
1

4
 × π ×  1513,7

2
 

   = 179949,0 mm2 



119 
 

 
 

fc’ actual   = 
P

A
  

   = 
465000

179949,0
  

   = 25,841 MPa 

 

Langkah-langkah perhitungan yang dilakukan juga pada setiap variansi beton, 

sehingga diperoleh rekapitulasi hasil pengujian kuat tekan beton yang dapat dilihat 

pada Tabel 5.51 sebagai berikut. 
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Tabel 5.52 Rekapitulasi Hasil Pengujian Kuat Tekan Beton 

Benda Uji Berat (kg) Diameter (cm) Tinggi (cm) 
Luas Penampang 

(cm2) 

Beban Maksimum  

(kN) 

Kuat Tekan 

(MPa) 

Kuat Tekan 

Rata-rata 

(MPa) 

BMP 

DG 

1 12.435 15.097 30.323 179.000 370000 20.670 

23.712 

2 12.103 14.907 30.230 174.522 445000 25.498 

3 12.34 15.163 30.440 180.584 485000 26.857 

4 12.286 15.143 30.378 180.108 420000 23.319 

5 12.332 15.047 30.287 177.816 395000 22.214 

BCP  

DG 

1 12.832 15.047 30.375 177.816 590000 33.180 

29.713 

2 12.926 15.062 30.340 178.171 580000 32.553 

3 12.87 15.063 30.275 178.210 520000 29.179 

4 12.989 15.063 30.510 178.210 425000 23.848 

5 12.959 15.047 30.403 177.816 530000 29.806 

BMP TG 

1 11.935 14.930 29.850 175.069 515000 29.417 

26.954 

2 12.321 15.180 30.445 180.981 510000 28.180 

3 12.251 15.080 30.423 178.605 535000 29.954 

4 12.28 15.057 30.303 178.052 420000 23.589 

5 12.209 15.043 30.143 177.737 420000 23.630 
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Lanjutan Tabel 5.51 Rekapitulasi Hasil Pengujian Kuat Tekan Beton 
 

Benda Uji Berat (kg) Diameter (cm) Tinggi (cm) 
Luas Penampang 

(cm2) 

Beban Maksimum  

(kN) 

Kuat Tekan 

(MPa) 

Kuat Tekan 

Rata-rata 

(MPa) 

BCP TG 

1 12.623 15.053 30.283 177.973 635000 35.679 

30.874 

2 12.794 15.040 30.490 177.658 460000 25.892 

3 12.512 15.065 30.213 178.249 600000 33.661 

4 12.696 15.033 30.220 177.501 540000 30.422 

5 12.737 15.185 30.303 181.100 520000 28.713 

BMM DG 

1 12.331 15.137 30.320 179.949 465000 25.841 

27.027 

2 12.226 15.083 30.180 178.684 515000 28.822 

3 12.341 15.137 30.558 179.949 415000 23.062 

4 12.298 15.030 30.447 177.422 500000 28.181 

5 12.233 15.050 30.297 177.895 520000 29.231 

BCM DG 

1 12.691 15.087 30.292 178.763 520000 29.089 

30.962 

2 12.781 14.973 30.217 176.087 565000 32.086 

3 12.46 14.983 30.133 176.322 555000 31.476 

4 12.774 15.042 30.293 177.698 555000 31.233 

5 12.635 15.048 30.223 177.855 550000 30.924 
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Lanjutan Tabel 5.51 Rekapitulasi Hasil Pengujian Kuat Tekan Beton 

 

Benda Uji 
Berat 

(kg) 
Diameter (cm) 

Tinggi 

(cm) 

Luas Penampang 

(cm2) 

Beban 

Maksimum  

(kN) 

Kuat 

Tekan 

(MPa) 

Kuat 

Tekan 

Rata-rata 

(MPa) 

BMM 

TG 

1 12.057 14.980 30.263 176.244 555000 31.490 

28.540 

2 11.981 14.980 30.147 176.244 525000 29.788 

3 12.382 15.217 30.307 181.857 490000 26.944 

4 12.237 15.017 30.337 177.108 470000 26.538 

5 12.24 15.095 30.280 178.960 500000 27.939 

BCM TG 

1 12.545 15.275 30.263 183.254 550000 30.013 

33.656 

2 12.731 14.980 30.147 176.244 575000 32.625 

3 12.703 15.217 30.307 181.857 670000 36.842 

4 12.636 15.017 30.337 177.108 595000 33.595 

5 12.747 15.095 30.280 178.960 630000 35.203 
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BerdasarkanTabel 5.51 diatas didapatkan nilai kuat tekan beton rata-rata pada 

setiap variansi beton yaitu BMP DG, BCP DG, BMP TG, BCP TG, BMM DG, 

BCM DG, BMM TG dan BCM TG secara berturut-turut sebesar 23,712 MPa, 

29,713 MPa, 26,954 MPa, 30,874 MPa, 27,027 MPa, 30,962 MPa, 28,540 dan 

33,656 MPa. Nilai kuat tekan tertinggi didapatkan pada beton BCM TG sebesar 

33,656 MPa, sedangkan nilai kuat tekan terendah didapatkan pada beton BMP DG 

sebesar 23,712 MPa. Hasil pengujian kuat tekan dapat dibandingkan terhadap kuat 

tekan rencana sehingga dapat mengetahui persentase kenaikan kuat tekan beton. 

Hasil perbandingan dapat dilihat pada Tabel 5.52 sebagai berikut. 

 

Tabel 5. 53 Perbandingan Kuat Tekan Beton 

Kodefikasi Benda 

Uji 

Kuat Tekan 

Rencana 

Kuat Tekan 

Pengujian 

fc`uji / fc`rencana 

(MPa) (MPa) (%) 

BMP DG 

25 

23,712 -5,153 

BCP DG 29,713 18,854 

BMP TG 26,954 7,816 

BCP TG 30,874 23,495 

BMM DG 27,027 8,109 

BCM DG 30,962 23,847 

BMM TG 28,540 14,160 

BCM TG 33,656 34,624 

 

Hasil perhitungan kuat tekan beton normal pada Tabel 5.51 dapat dilihat 

dalam bentuk grafik hubungan kuat tekan beton terhadap kekerasan agregat kasar, 

kehalusan agregat halus dan nilai fas untuk masing-masing jenis beton yang telah 

diuji dapat dilihat pada Gambar 5.31 sebagai berikut. 
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Gambar 5.30 Hasil Pengujian Kuat Tekan Beton Untuk Setiap Variansi 
 

Berdasarkan Gambar 5.31 pengaruh kekerasan agregat kasar pada hubungan 

kuat tekan beton terhadap agregat kasar pada beton menggunakan pasir Kali Progo 

yaitu BMP DG, BMP TG, BCP DG dan BCP TG didapatkan kuat tekan beton 

tertinggi pada jenis beton BCP TG sebesar 30,874 MPa, sedangkan nilai kuat tekan 

beton terendah yaitu BMP DG sebesar 23,712 MPa. Untuk jenis beton dengan fas 

0,5 terjadi kenaikan nilai kuat tekan beton dari BMP DG ke BCP DG sebesar 

25,310%, sedangkan jenis beton dengan fas 0,43 terjadi kenaikan nilai kuat tekan 

beton dari BMP TG ke BCP TG sebesar 14,542%. Semantara itu, hubungan kuat 

tekan beton terhadap varian agregat kasar pada beton menggunakan pasir Merapi 

yaitu BMM DG, BMM TG, BCM DG dan BCM TG didapatkan nilai kuat tekan 

tertinggi pada jenis beton BCM TG sebesar 33,656 MPa, sedangkan nilai kuat tekan 

beton terendah yaitu BMM DG sebesar 27,027 MPa. Untuk jenis beton dengan fas 

0,5 terjadi kenaikan nilai kuat tekan beton dari BMM DG ke BCM DG sebesar 

14,557%, sedangkan jenis beton dengan fas 0,43 terjadi kenaikan nilai kuat tekan 

beton dari BMM TG ke BCM TG sebesar 17,925%. 

Pada Gambar 5.31 dapat disimpulkan bahwa variansi agregat kasar pada nilai 

kuat tekan beton berpengaruh terhadap nilai kuat tekan beton. Perbedaan nilai kuat 
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tekan beton dikarenakan agregat kasar mengisi 60% sampai 80% volume beton 

sehingga jenis dan kualitas mempengaruhi nilai kuat tekan beton yang dimiliki 

beton itu sendiri. Pada penelitian ini penggunaan kerikil Merapi pada campuran 

beton memiliki nilai keausan yang lebih tinggi sebesar 54,81% dibandingkan 

campuran beton menggunakan kerikil Clereng sebesar 18,31%. Berdasarkan 

SII.0052-08 memberikan batas nilai keausan agregat sebesar 40-50%, sedangkan 

ASTM C33 mensyaratkan nilai maksimum keausan suatu agregat sebesar 50%. 

Oleh karena itu beton dengan campuran Kerikil Clereng memiliki nilai kuat tekan 

lebih tinggi dibandingkan beton dengan campuran kerikil Merapi. 

Berdasarkan tinjauan pustaka menurut hasil Andi Nanda (2016) selaras 

terhadap hasil penelitian ini yaitu nilai kuat tekan tertinggi berada pada campuran 

beton menggunakan agregat kasar Clereng dan nilai kuat tekan terkecil berada pada 

campuran beton menggunakan agregat kasar Merapi. Sedangkan, menurut hasil 

Alyamac dan Tunc (2020) nilai kuat tekan tertinggi berada pada campuran beton 

yang memiliki nilai abrasi terkecil. Berdasarkan tinjauan tersebut selaras terhadap 

penelitian ini, dimana hasil nilai kuat tekan tertinggi berada pada campuran beton 

menggunakan agregat kasar clereng yang memiliki nilai abrasi terkecil sebesar 

18,31%. 

Berdasarkan Gambar 5.31 pengaruh kehalusan agregat halus pada hubungan 

kuat tekan beton terhadap agregat halus pada beton menggunakan kerikil Merapi 

yaitu BMM DG, BMM TG, BMP DG dan BMP TG didapatkan kuat tekan beton 

tertinggi pada jenis beton BMM TG sebesar 28,540 MPa, sedangkan nilai kuat 

tekan beton terendah yaitu BMP DG sebesar 23,712 MPa. Untuk jenis beton dengan 

fas 0,5 terjadi kenaikan nilai kuat tekan beton dari BMP DG ke BMM DG sebesar 

13,982%, sedangkan jenis beton dengan fas 0,43 terjadi kenaikan nilai kuat tekan 

beton dari BMP TG ke BMM TG sebesar 5,884%. Sementara itu, hubungan kuat 

tekan beton terhadap varian agregat halus pada beton menggunakan kerikil Clereng 

yaitu BCM DG, BCM TG, BCP DG dan BCP TG didapatkan nilai kuat tekan 

tertinggi pada jenis beton BCM TG sebesar 33,656 MPa, sedangkan nilai kuat tekan 

terendah yaitu BCP DG sebesar 29,713 MPa. Untuk jenis beton dengan fas 0,5 

terjadi kenaikan nilai kuat tekan beton dari BCP DG ke BCM DG sebesar 4,201%, 
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sedangkan jenis beton dengan fas 0,43 terjadi kenaikan nilai kuat tekan beton dari 

BCP TG ke BCM TG sebesar 9,012%. 

Pada Gambar 5.31 dapat disimpulkan bahwa variansi agregat halus pada nilai 

kuat tekan beton berpengaruh secara signifikan terhadap nilai kuat tekan beton. 

Perbedaan nilai kuat tekan beton dikarenakan pasir Merapi memiliki butiran yang 

lebih kasar sehingga luas permukaan yang dimiliki pasir merapi lebih luas. 

Akibatnya pasta semen dapat mengikat antar butiran pasir lebih kuat dan bagus 

dibandingkan pasir Kali progo yang memiliki butiran yang lebih halus dan luas 

permukaan yang kecil. Oleh sebab itu, beton dengan campuran pasir Merapi 

memiliki nilai kuat tekan beton yang lebih besar dibandingkan beton dengan 

campuran pasir Kali Progo. Selain itu, kadar lumpur pasir Kali Progo relative lebih 

tinggi dibandingkan pasir Merapi yang mengakibatkan ikatan semen akan 

terhalangi oleh lapisan lumpur yang tersebar di campuran beton. 

Menurut Pertiwi (2014) kepadatan beton segar didapatkan pada pasir yang 

berada pada zona 1 dan zona 2 dengan tingkat kepadatan lebih dari 93%. 

Berdasarkan penelitian ini didapatkan rata-rata nilai kuat tekan paling tinggi berada 

pada campuran beton menggunakan pasir Merapi yang berdasarkan Tabel 5.3 dan 

5.4 pasir Merapi berada pada zona 2, sedangkan pasir Kali Progo berdasarkan Tabel 

5.9 dan Tabel 5.10 pasir Kali Progo berada pada zona 1. Berdasarkan tinjauan 

pustaka menurut hasil Dimalouw dan Saelan (2016) selaras terhadap hasil 

penelitian ini yaitu kehalusan agregat halus tidak berpengaruh secara signifikan 

atau secara ekstrim terhadap kuat tekan beton.  

nilai kuat tekan tertinggi berada pada campuran beton menggunakan agregat 

kasar Clereng dan nilai kuat tekan terkecil berada pada campuran beton 

menggunakan agregat kasar Merapi. Sedangkan, menurut hasil Alyamac dan Tunc 

(2020) nilai kuat tekan tertinggi berada pada campuran beton yang memiliki nilai 

abrasi terkecil. Berdasarkan tinjauan tersebut selaras terhadap penelitian ini, dimana 

hasil nilai kuat tekan tertinggi berada pada campuran beton menggunakan agregat 

kasar clereng yang memiliki nilai abrasi terkecil sebesar 18,31%. 

Di samping itu, jenis beton dengan fas 0,5 dan fas 0,43 memiliki nilai kuat 

tekan beton yang sangat signifikan berbeda. Perbedaan ini terjadi dikarenakan kadar 
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semen yang digunakan antara beton dengan fas 0,5 dan beton dengan 0,43 berbeda. 

Beton dengan fas 0,5 memiliki kadar semen sedikit yang mengakibatkan ikatan 

antara partikel kerikil dan semen lebih lemah, sedangkan beton dengan fas 0,43 

memiliki kadar semen yang lebih banyak sehingga ikatan antara antara partikel 

kerikil dan semen lebih kuat. 

Selain itu, terdapat nilai kuat tekan yang tidak sesuai dengan kuat tekan 

rencana baik itu hanya beberapa sampel atau 1 varian beton. Hal ini disebabkan 

tingkat pemadatan beton yang tidak bisa konsisten untuk setiap variansi beton. 

Menurut Murdock dan Brook (1999) metode pemadatan dengan tangan hanya 

digunakan untuk beton dengan tingkat workability yang cukup, sedangkan jenis 

beton dengan fas 0,43 memiliki nilai slump yang rendah. Di lain pihak sulitnya 

pengkondisian SSD agregat kasar dilapangan mempengaruhi nilai fas pada 

campuran. Pengaruh perbedaan nilai fas ini dikarenakan besarnya pori-pori 

permukaan kerikil Merapi yang mengakibatkan cepatnya penguapan air yang 

terkandung didalam kerikil Merapi atau kerikil dapat dengan mudah menyerap 

kelembapan udara. Berbeda dengan kerikil Clereng yang memiliki pori-pori yang 

lebih kecil sehingga proses penguapan dan penyerapann air relatif lebih lambat. 

Perbedaan fas yang terjadi mengakibatkan kandungan air pada campuran akar 

berbeda dari rencana sehingga terjadinya perbedaan hasil kuat tekan beton dari 

rencana. Jadi pemadatan yang kurang baik dan pengkondisian SSD agregat yang 

kurang ini dikarenakan faktor human eror sehingga terjadi perbedaan nilai kuat 

tekan yang tidak sesuai dengan kuat tekan rencana. 

 

5.10 Hasil Pengujian Kuat Tarik Belah Beton Normal 

Pengujian kuat tarik belah beton bertujuan untuk mengetahui kemampuan 

beton dalam menahan tegangan tarik secara tidak langsung. Nilai kuat tarik belah 

beton didapatkan dengan melakukan pengujian eksperimental terhadap benda uji 

beton yang diletakan secara melintang terhadap alat compression machine. Benda 

uji silinder yang diletakan melintang searah selimut silinder pada alat compression 

machine, dimana benda uji silinder sebelumnya sudah dipasang penjepit pada tiap 
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sisi silinder yang bertujuan untuk tidak terjadi pergeseran letak benda uji pada 

waktu pengujian berlangsung.  

Pengujian kuat tarik belah beton dilakukan untuk mendapatkan nilai kuat tarik 

belah beton pada setiap variansi agregat kasar, agregat halus dan jenis beton. 

Pengujian kuat tarik belah beton dilakukan setelah umur beton berumur 28 hari. 

Tiap variansi beton diwakili 3 buah silinder, dengan ukuran diameter 15 cm dan 

tinggi 30 cm. Adapun perhitungan kuat tarik belah beton pada jenis beton BMP DG 

sampel 6 menggunakan persamaan 3.14 sebagai berikut. 

 

Diameter (D)    = 1506,0 mm 

Tinggi (L)    = 3022,3 mm 

Beban Maksimum (P)   = 199000 N 

Kuat Tekan BMP DG (fc`)  = 23,712 MPa 

 

Kuat Tarik Belah (fct)   = 
2P

πLD
     

= 
2 × 199000

π × 3022,3 × 1506 
 

     = 2,797 MPa 

Adapun perhitungan kuat tarik belah beton normal teoritis  menurut SNI 03-

2847-1992 dan ACI 318 pada jenis beton BMP DG sampel 6 menggunakan 

persamaan 3.15 dan 3.16 sebagai berikut. 

 

Kuat Tarik Belah Teoritis SNI = 0,6 √𝑓′𝑐𝑟𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎 

     = 0,6 × √25 

     = 3,00 MPa 

 

Kuat Tarik Belah Teoritis ACI = 0,56 √𝑓′𝑐𝑟𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎 

     = 0,56 × √25 

     = 2,800 MPa 
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Langkah-langkah perhitungan yang dilakukan juga pada setiap variansi 

beton, sehingga diperoleh rekapitulasi hasil pengujian kuat tarik belah beton yang 

dapat dilihat pada Tabel 5.53 sebagai berikut.
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Tabel 5.54 Rekapitulasi Hasil Kuat Tarik Belah Beton 

Kode 

Benda 

Uji 

Berat Diameter Tinggi 
Luas 

Penampang 
Beban 

Kuat 

Tarik 

Beton 

Kuat 

Tarik 

Rata-

Rata 

Kuat 

Tarik 

Teoritis 

SNI 

Tarik 

Uji/Tarik 

SNI 

Kuat 

Tarik 

Teoritis 

ACI 

Tarik 

Uji/Tarik 

ACI 

(kg) (mm) (mm) (mm2) (N) (MPa) (MPa) (MPa) (%) (MPa) (%) 

BMP 

DG 

6 12,234 150,600 302,233 17813,113 199000 2,783 

2,330 3,000 22,340 2,800 16,793 7 12,410 151,800 303,867 18098,118 149000 2,056 

8 12,367 151,800 302,400 18098,118 155000 2,150 

BCP 

DG 

6 12,832 150,833 304,700 17868,354 200000 2,770 

2,549 3,000 15,037 2,800 8,969 7 12,719 150,367 301,133 17757,958 140000 1,968 

8 12,823 150,700 302,167 17836,777 208000 2,908 

BMP 

TG 

6 12,354 151,417 304,667 18006,829 242000 3,340 

3,042 3,000 1,386 2,800 8,628 7 12,240 150,600 301,300 17813,113 224000 3,143 

8 12,102 149,667 302,633 17593,006 188000 2,642 

BCP 

TG 

6 12,715 149,650 302,633 17589,088 227000 3,191 

3,370 3,000 12,343 2,800 20,368 7 12,794 151,173 301,700 17949,000 244000 3,406 

8 12,742 150,200 302,733 17718,614 251000 3,514 
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Lanjutan Tabel 5.53 Rekapitulasi Hasil Kuat Tarik Belah Beton 

Kode 

Benda 

Uji 

Berat Diameter Tinggi 
Luas 

Penampang 
Beban 

Kuat 

Tarik 

Beton 

Kuat 

Tarik 

Rata-

Rata 

Kuat 

Tarik 

Teoritis 

SNI 

Tarik 

Uji/Tarik 

SNI 

Kuat 

Tarik 

Teoritis 

ACI 

Tarik 

Uji/Tarik 

ACI 

(kg) (mm) (mm) (mm2) (N) (MPa) (MPa) (MPa) (%) (MPa) (%) 

BMM 

DG 

6 12,220 151,567 302,400 18042,524 209000 2,903 

2,634 3,119 12,205 2,800 5,934 7 12,223 150,333 303,033 17750,086 191000 2,669 

8 12,332 150,733 304,600 17844,669 168000 2,329 

BCM 

DG 

6 12,415 14,938 30,263 17526,459 181000 2,549 

2,809 3,339 6,383 2,800 0,304 7 12,598 14,930 30,013 17506,910 204000 2,898 

8 12,376 15,070 30,210 17836,777 213000 2,978 

BMM 

TG 

6 12,230 15,000 15,200 17671,459 132000 3,686 

4,888 3,205 62,939 2,800 74,577 7 12,436 15,160 15,170 18050,460 190000 5,260 

8 12,095 15,000 14,990 17671,459 202000 5,719 

BCM 

TG 

6 12,787 14,985 15,190 17636,133 197000 5,510 

5,136 3,481 71,207 2,800 83,436 7 12,689 14,935 15,085 17518,638 183000 5,171 

8 12,787 15,200 15,060 18145,839 170000 4,728 
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Berdasarkan Tabel 5.53 diatas didapatkan nilai kuat tarik belah beton rata-

rata pada setiap variansi beton yaitu BMP DG, BCP DG, BMP TG, BCP TG, BMM 

DG, BCM DG, BMM TG dan BCM TG secara berturut-turut sebesar 2,330 MPa, 

2,549 Mpa, 3,042 MPa, 3,370 MPa, 2,634 MPa, 2,809 MPa, 4,888 MPa dan 5,136 

MPa. Nilai kuat tarik belah tertinggi didapatkan pada beton BCM TG sebesar 5,136 

MPa, sedangkan nilai kuat tarik belah terendah didapatkan pada beton BMP DG 

sebesar 2,330 MPa.  

Hasil perhitungan kuat tarik belah beton pada table 5.53 dapat dilihat dalam 

bentuk grafik hubungan kuat tarik belah beton terhadap kekerasan agregat kasar, 

kehalusan agregat halus dan nilai fas untuk masing-masing jenis beton yang telah 

diuji dapat dilihat pada Gambar 5.32 sebagai berikut. 

 

 

Gambar 5.31 Hasil Pengujian Kuat Tarik Belah Beton Untuk Setiap Variansi 

 

Berdasarkan Gambar 5.32 pengaruh hubungan kuat tarik belah beton 

terhadap agregat kasar pada beton menggunakan pasir Kali Progo yaitu BMP DG, 

BMP TG, BCP DG dan BCP TG didapatkan kuat tarik belah beton tertinggi pada 

jenis beton BCP TG sebesar 3,370 MPa, sedangkan nilai kuat tarik belah beton 
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terendah yaitu BMP DG sebesar 2,330 MPa. Untuk jenis beton dengan fas 0,5 

terjadi kenaikan nilai kuat tarik belah beton dari BMP DG ke BCP DG sebesar 

9,404%, sedangkan jenis beton dengan fas 0,43 terjadi kenaikan nilai kuat tarik 

belah beton dari BMP TG ke BCP TG sebesar 10,808%. Sementara itu, hubungan 

kuat tarik belah beton terhadap varian agregat kasar pada beton menggunakan pasir 

Merapi yaitu BMM DG, BMM TG, BCM DG dan BCM TG didapatkan nilai kuat 

tarik belah tertinggi pada jenis beton BCM TG sebesar 5,136 MPa, sedangkan nilai 

kuat tarik belah terendah yaitu BMM DG sebesar 2,634 MPa. Untuk jenis beton 

dengan fas 0,5 terjadi kenaikan nilai kuat tarik belah beton dari BMM DG ke BCM 

DG sebesar 6,632%, sedangkan jenis beton dengan fas 0,43 terjadi kenaikan nilai 

kuat tarik belah beton dari BMM TG ke BCM TG sebesar 65,331%. 

Pada Gambar 5.32 dapat disimpulkan bahwa variansi agregat kasar pada nilai 

kuat tarik belah beton berpengaruh terhadap nilai kuat tarik belah beton walaupun 

tidak terlalu signifikan. Perbedaan nilai kuat tarik belah beton dikarenakan agregat 

kasar mengisi 60% sampai 80% volume beton sehingga jenis dan kualitas 

mempengaruhi nilai kuat tarik belah beton yang dimiliki beton itu sendiri. Pada 

penelitian ini penggunaan kerikil Merapi pada campuran beton memiliki nilai 

keausan yang lebih tinggi sebesar 54,81% dibandingkan campuran beton 

menggunakan kerikil Clereng sebesar 18,31%. Berdasarkan SII.0052-08 

memberikan batas nilai keausan agregat sebesar 40-50%, sedangkan ASTM C33 

mensyaratkan nilai maksimum keausan suatu agregat sebesar 50%. Selain itu, beton 

dengan campuran kerikil Merapi diberikan tegangan akan lebih mudah terbelah 

dikarenakan ikatan kohesi antara partikel kerikil merapi lebih rendah yang 

disebabkan banyaknya pori-pori pada permukaan kerikil merapi, sedangkan beton 

dengan campuran kerikil clereng yang memiliki pori-pori lebih rapat akan 

mempunyai ikatanyang lebih kuat antara partikel kerikil Clereng.  

Berdasarkan Gambar 5.32 pengaruh hubungan kuat tarik belah beton 

terhadap agregat halus pada beton menggunakan kerikil Merapi yaitu BMM DG, 

BMM TG, BMP DG dan BMP TG didapatkan kuat tarik belah beton tertinggi pada 

jenis beton BMM TG sebesar 4,888 MPa, sedangkan nilai kuat tarik belah beton 

terendah yaitu BMP DG sebesar 2,330 MPa. Untuk jenis beton dengan fas 0,5 
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terjadi kenaikan nilai kuat tarik belah beton dari BMP DG ke BMM DG sebesar 

13,051%, sedangkan jenis beton dengan fas 0,43 terjadi kenaikan nilai kuat tarik 

belah beton dari BMP TG ke BMM TG sebesar 60,712%. Sementara itu, pengaruh 

hubungan kuat tarik belah beton terhadap varian agregat halus pada beton 

menggunakan kerikil Clereng yaitu BCM DG, BCM TG, BCP DG dan BCP TG 

didapatkan nilai kuat tarik belah tertinggi pada jenis beton BCM TG sebesar 5,136 

MPa, sedangkan nilai kuat tarik belah terendah yaitu BCM DG sebesar 2,549 MPa. 

Untuk jenis beton dengan fas 0,5 terjadi kenaikan nilai kuat tarik belah beton dari 

BCP DG ke BCM DG sebesar 10,186%, sedangkan jenis beton dengan fas 0,43 

terjadi kenaikan nilai kuat tarik belah beton dari BCP TG ke BCM TG sebesar 

52,397%. 

Pada Gambar 5.32 dapat disimpulkan bahwa variansi agregat halus pada nilai 

kuat tarik belah beton berpengaruh secara signifikan terhadap nilai kuat tarik belah 

beton. Perbedaan nilai kuat tarik belah beton dikarenakan pasir Merapi memiliki 

butiran yang lebih kasar sehingga luas permukaan yang dimiliki pasir merapi lebih 

luas. Akibatnya pasta semen dapat mengikat antar butiran pasir lebih kuat dan bagus 

dibandingkan pasir Kali progo yang memiliki butiran yang lebih halus dan luas 

permukaan yang kecil. Oleh sebab itu, beton dengan campuran pasir Merapi 

memiliki nilai kuat tarik belah beton yang lebih besar dibandingkan beton dengan 

campuran pasir Kali Progo. 

Di samping itu, jenis beton dengan fas 0,5 dan fas 0,43 memiliki nilai kuat 

tarik belah yang sangat signifikan berbeda. Perbedaan ini terjadi dikarenakan kadar 

semen yang digunakan antara beton dengan fas 0,5 dan fas 0,43 berbeda. Beton 

dengan fas 0,5 memiliki kadar semen sedikit yang mengakibatkan ikatan antara 

partikel kerikil dan semen lebih lemah, sedangkan beton dengan fas 0,43 memiliki 

kadar semen yang lebih banyak sehingga ikatan antara antara partikel kerikil dan 

semen lebih kuat. 
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5.11 Hasil Pengujian Modulus Elastisitas Beton Normal 

Pengujian modulus elastisitas beton bertujuan untuk mengetahui sifat elastis 

beton dengan melakukan perbandingan antara beban yang diberikan terhadap 

perubahan bentuk yang terjadi pada beton. Pengujian modulus elastisitas beton 

dilakukan bersamaan dengan pengujian kuat tekan beton, dimana beton yang akan 

diuji sebelumnya telah dipasangkan alat ukur deformasi pada permukaan beton. 

Proses pembacaan dial gauge dilakukan setiap kelipatan beban (10 kN) yang 

diterima beton hingga terjadinya penurunan kemampuan beton dalam menahan 

beban. 

Pengujian modulus elastisitas beton dilakukan untuk mendapatkan nilai 

modulus elastisitas pada setiap variansi agregat kasar, agregat halus dan jenis beton. 

Adapun perhitungan kuat tekan beton BCM DG sampel 1 sebagai berikut. 

 

Beban   = 10000 N 

Lo   = 200 mm 

Pembacaan dial = 13 × 10-3 

Diameter (d)  = 150,867 mm 

Luas penampang =  
1

4
 × π ×  d2

  

   =  
1

4
 × π ×  150,867

2
 

   = 17876,252 mm2 

∆L sebenarnya  =  
1

2
 × ∆L 

   =  
1

2
 × 13 × 10

-3
  

   = 0,0065 mm 

Regangan  = 
∆L

Lo
 

   = 
0,0065

200
 

   = 0,0000325 mm 

Tegangan  = 
P

A
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   = 
10000

17876,252
 

   = 0,5594 MPa 

 

Langkah-langkah perhitungan yang dilakukan juga pada setiap data dial, 

sehingga diperoleh rekapitulasi hasil regangan dan tegangan pada beton BCM DG 

sampel 1 yang dapat dilihat pada Tabel 5.54 sebagai berikut. 

 

Tabel 5.55 Rekapitulasi Regangan dan Tegangan Beton BCM DG Sampel 1 

Beban Pembacaan 

Dial 

…….x103 

∆L Sebenarnya 

(1/2∆L)(mm) 

Regangan 

(∆L/Lo)(mm) 

Tegangan 

(P/A)(MPa) kN N 

0 0 0 0 0 0,0000 

10 10000 13,0 0,0065 0,0000325 0,5594 

20 20000 19,5 0,00975 0,00004875 1,1188 

30 30000 25,5 0,01275 0,00006375 1,6782 

40 40000 38,0 0,019 0,000095 2,2376 

50 50000 45,5 0,02275 0,00011375 2,7970 

60 60000 54,5 0,02725 0,00013625 3,3564 

70 70000 61,0 0,0305 0,0001525 3,9158 

80 80000 70,0 0,035 0,000175 4,4752 

90 90000 80,4 0,0402 0,000201 5,0346 

100 100000 89,4 0,0447 0,0002235 5,5940 

110 110000 97,4 0,0487 0,0002435 6,1534 

120 120000 106,9 0,05345 0,00026725 6,7128 

130 130000 117,4 0,0587 0,0002935 7,2722 

140 140000 127,4 0,0637 0,0003185 7,8316 

150 150000 136,9 0,06845 0,00034225 8,3910 

160 160000 146,9 0,07345 0,00036725 8,9504 

170 170000 151,4 0,0757 0,0003785 9,5098 

180 180000 163,4 0,0817 0,0004085 10,0692 

190 190000 175,4 0,0877 0,0004385 10,6286 
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Lanjutan Tabel 5.54 Rekapitulasi Regangan dan Tegangan Beton BCM DG 

Sampel 1 

Beban Pembacaan 

Dial 

…….x103 

∆L Sebenarnya 

(1/2∆L)(mm) 

Regangan 

(∆L/Lo)(mm) 

Tegangan 

(P/A)(MPa) kN N 

200 200000 181,4 0,0907 0,0004535 11,1880 

210 210000 192,9 0,09645 0,00048225 11,7474 

220 220000 207,4 0,1037 0,0005185 12,3068 

230 230000 223,9 0,11195 0,00055975 12,8662 

240 240000 239,9 0,11995 0,00059975 13,4256 

250 250000 256,9 0,12845 0,00064225 13,9850 

260 260000 274,3 0,13715 0,00068575 14,5444 

270 270000 288,3 0,14415 0,00072075 15,1038 

280 280000 306,8 0,1534 0,000767 15,6632 

290 290000 325,3 0,16265 0,00081325 16,2226 

300 300000 348,8 0,1744 0,000872 16,7820 

310 310000 361,3 0,18065 0,00090325 17,3414 

320 320000 383,2 0,1916 0,000958 17,9008 

330 330000 415,2 0,2076 0,001038 18,4602 

340 340000 439,7 0,21985 0,00109925 19,0196 

350 350000 463,2 0,2316 0,001158 19,5790 

360 360000 487,7 0,24385 0,00121925 20,1384 

370 370000 512,2 0,2561 0,0012805 20,6979 

380 380000 546,7 0,27335 0,00136675 21,2573 

390 390000 572,7 0,28635 0,00143175 21,8167 

400 400000 613,6 0,3068 0,001534 22,3761 

410 410000 645,1 0,32255 0,00161275 22,9355 

420 420000 676,1 0,33805 0,00169025 23,4949 

430 430000 703,3 0,35165 0,00175825 24,0543 

440 440000 732,1 0,36605 0,00183025 24,6137 

450 450000 758,1 0,37905 0,00189525 25,1731 

460 460000 805,5 0,40275 0,00201375 25,7325 
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Lanjutan Tabel 5.54 Rekapitulasi Regangan dan Tegangan Beton BCM DG 

Sampel 1 

Beban Pembacaan 

Dial 

…….x103 

∆L Sebenarnya 

(1/2∆L)(mm) 

Regangan 

(∆L/Lo)(mm) 

Tegangan 

(P/A)(MPa) kN N 

470 470000 835,5 0,41775 0,00208875 26,2919 

480 480000 881,0 0,4405 0,0022025 26,8513 

490 490000 915,5 0,45775 0,00228875 27,4107 

500 500000 998,4 0,4992 0,002496 27,9701 

510 510000 1087,9 0,54395 0,00271975 28,5295 

520 520000 1182,9 0,59145 0,00295725 29,0889 

470 470000 1485,8 0,7429 0,0037145 26,2919 

430 430000 1571,7 0,78585 0,00392925 24,0543 

 

Penentuan modulus elastisitas beton dapat ditentukan Berdasarkan tingkat 

kemiringan pada pembebanan awal atau pada daerah plastis. Untuk daerah elastis 

menurut Nawy (2000) didapatkan dari tegangan awal hingga 40% dari tegangan 

maksimum. Nilai modulus elastisitas beton BCM DG sampel 1 dicari menggunakan 

bantuan software Microsoft Excel dimana daerah elastis menggunakan persamaan 

linier, sedangkan daerah plastis menggunakan persamaan regresi polynomial 

tingkat 2. Grafik tegangan regangan beton BCM DG sampel 1 dapat dilihat pada 

Gambar 5.33 sebagai berikut. 
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Gambar 5.32 Grafik Teganan Regangan Beton BCM DG Sampel 1 

 

Berdasarkan software Microsoft Excel didapatkan nilai modulus elastisitas 

pengujian BCM DG 1 sebesar 24571 MPa. Berdasarkan SNI 03-2847-2019 nilai 

modulus elastisitas secara teoritis pada persamaan 3.18 sebagai berikut. 

 

Kuat tekan BCM DG sampel 1 (fc`)  = 29,089 MPa 

 

Modulus elastisitas teoritis BCM DG 1 (Ec) = 4700 × √fc` 

      = 4700 × √29,089 

      = 25349,027 MPa 

 

Modulus elastisitas uji rata-rata BCM DG = 25416,400 MPa 

Modulus elastisitas teoritis rata-rata BCM DG = 25755,144 MPa 

 

Selisih E uji terhadap E teoritis = 
Modulus uji rata-rata BCM DG - Modulus Teoritis BCM DG

Modulus Teoritis BCM DG 
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Langkah-langkah perhitungan juga dilakukan pada setiap variansi beton 

sehingga diperoleh rekapitulasi hasil pengujian modulus elastisitas yang dapat 

dilihat pada Tabel 5.55 sebagai berikut. 

  

Tabel 5.56 Rekapitulasi Hasil Modulus Elastisitas Beton 

Kode Benda 

Uji 

Kuat 

Tekan 
Uji 

Uji Rata-

Rata 
Teoritis 

Teoritis 

Rata-

Rata 

Selisih 

E uji 

dan E 

teoritis 

(MPa) (MPa) (MPa) (MPa) (MPa) (%) 

BMP 

DG 

1 20,670 15325 

16016,000 

22181,332 

24030,137 - 33,35 

2 25,498 15374 25562,899 

3 26,857 12095 25307,302 

4 23,319 20631 24003,454 

5 22,214 16655 23095,696 

BCP  

DG 

1 33,180 24997 

22627,400 

26612,600 

25197,449 - 10,20 

2 32,553 22865 26484,111 

3 29,179 23498 24695,031 

4 23,848 22083 22810,102 

5 29,806 19694 25385,400 

BMP 

TG 

1 29,417 16893 

16047,400 

25091,100 

25114,466 - 36,10 

2 28,180 16548 26773,269 

3 29,954 14905 26041,012 

4 23,589 15496 23819,164 

5 23,630 16395 23847,787 

BCP 

TG 

1 35,679 25340 

22511,000 

27605,218 

25545,190 - 11,88 

2 25,892 20524 23429,606 

3 33,661 22509 26565,350 

4 30,422 22901 25390,624 

5 28,713 21281 24735,149 
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Lanjutan 5.55 Rekapitulasi Hasil Modulus Elastisitas Beton 

Kode 

Benda 

Uji 

Kuat 

Tekan 
Uji 

Uji Rata-

Rata 
Teoritis 

Teoritis 

Rata-

Rata 

Selisih E 

uji dan E 

teoritis 

(MPa) (MPa) (MPa) (MPa) (MPa) (%) 

BMM 

DG 

1 25,841 18757 

14431,600 

25312,271 

26028,810 - 44,56 

2 28,822 13812 26895,109 

3 23,062 13704 24058,072 

4 28,181 13812 26594,575 

5 29,231 12073 27284,022 

BCM 

DG 

1 29,089 24571 

25416,400 

25349,027 

25755,144 - 1,32 

2 32,086 29463 26763,021 

3 31,476 19394 25659,516 

4 31,233 24999 25570,818 

5 30,924 28655 25433,338 

BMM 

TG 

1 31,490 17125 

14857,800 

27350,401 

26040,961 - 42,94 

2 29,788 12291 26939,306 

3 26,944 14199 24994,931 

4 26,538 13722 25506,854 

5 27,939 16952 25413,314 

BCM 

TG 

1 30,013 22526 

24253,000 

25711,448 

26973,426 - 10,09 

2 32,625 20909 25971,107 

3 36,842 25833 28369,168 

4 33,595 26387 27061,326 

5 35,203 25610 27754,080 

 

Berdasarkan Tabel 5.55 diatas didapatkan modulus elastisitas beton rata-rata 

pada setiap variansi beton yaitu BMP DG, BCP DG, BMP TG, BCP TG, BMM 

DG, BCM DG, BMM TG dan BCM TG secara berturut-turut sebesar 16016,00 

MPa, 22749,40 MPa, 16047,40 MPa, 22511,00 MPa, 14431,60 MPa, 25416,40 
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MPa, 14857,80 MPa dan 24253,60 MPa. Nilai modulus elastisitas beton tertinggi 

didapatkan pada beton BCM DG sebesar 25416,40 MPa, sedangkan nilai modulus 

elastisitas terendah didapatkan pada beton BMM DG sebesar 14431,60 MPa. 

Hasil perhitungan modulus elastisitas beton pada table 5.55 dapat dilihat 

dalam bentuk grafik hubungan modulus elastisitas beton terhadap kekerasan 

agregat kasar, kehalusan agregat halus dan nilai fas untuk masing-masing jenis 

beton yang telah diuji dapat dilihat pada Gambar 5.34 sebagai berikut. 

 

 

Gambar 5. 33 Hasil Pengujian Modulus Elastisitas Beton Untuk Setiap 

Variansi 
 

Berdasarkan Gambar 5.34 pengaruh hubungan modulus elastisitas beton 

terhadap agregat kasar pada beton menggunakan pasir Kali Progo yaitu BMP DG, 

BMP TG, BCP DG dan BCP TG didapatkan nilai modulus elastisitas tertinggi pada 

jenis beton BCP DG sebesar 22627,400 MPa, sedangkan nilai modulus elastisitas 

terendah yaitu BMP DG sebesar 16016,0 MPa. Untuk jenis beton dengan fas 0,5 

terjadi kenaikan nilai modulus elastisitas beton dari BMP DG ke BCP DG sebesar 

41,28%, sedangkan jenis beton dengan fas 0,43 terjadi kenaikan nilai modulus 
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elastisitas beton dari BMP TG ke BCP TG sebesar 40,278%. Sementara itu, 

hubungan modulus elastisitas beton terhadap varian agregat kasar pada beton 

menggunakan pasir Merapi yaitu BMM DG, BMM TG, BCM DG dan BCM TG 

didapatkan nilai modulus elastisitas tertinggi pada jenis beton BCM DG sebesar 

25416,4 MPa, sedangkan nilai modulus elastisitas terendah yaitu BMM DG sebesar 

14431,6 MPa. Untuk jenis beton dengan fas 0,5 terjadi kenaikan nilai modulus 

elastisitas beton dari BMM DG ke BCM DG sebesar 76,116%, sedangkan jenis 

beton dengan fas 0,43 terjadi kenaikan nilai modulus elastisitas beton dari BMM 

TG ke BCM TG sebesar 63,234%. 

Pada Gambar 5.34 dapat disimpulkan bahwa variansi agregat kasar pada nilai 

modulus elatisitas beton berpengaruh sangat signifikan. Perbedaan nilai modulus 

elastisitas dikarenakan agregat kasar mengisi 60% sampai 80% volume beton 

sehingga jenis dan kualitas mempengaruhi nilai modulus elastisitas yang dimiliki 

beton itu sendiri. Pada penelitian ini penggunaan kerikil Merapi pada campuran 

beton memiliki nilai keausan yang lebih tinggi sebesar 54,81% dibandingkan 

campuran beton menggunakan kerikil Clereng sebesar 18,31%. Berdasarkan 

SII.0052-08 memberikan batas nilai keausan agregat sebesar 40-50%, sedangkan 

ASTM C33 mensyaratkan nilai maksimum keausan suatu agregat sebesar 50%. 

Perbedaan nilai keausan yang sangat signifikan ini diakibatkan kerikil Merapi 

memiliki pori-pori yang lebih besar daripada kerikil Clereng sehingga beton dengan 

campuran kerikil merapi memiliki nilai modulus elastisitas beton yang lebih kecil 

dibandingan beton dengan campuran kerikil Clereng.  

Berdasarkan Gambar 5.34 pengaruh hubungan modulus elastisitas beton 

terhadap agregat halus pada beton menggunakan kerikil Merapi yaitu BMM DG, 

BMM TG, BMP DG dan BMP TG didapatkan nilai modulus elastisitas tertinggi 

pada jenis beton BMP TG sebesar 16047,4 MPa, sedangkan nilai modulus terendah 

yaitu BMM DG sebesar 14431,6 MPa. Untuk jenis beton dengan fas 0,5 terjadi 

penurunan nilai modulus elastisitas beton dari BMP DG ke BMM DG sebesar 

9,893%, sedangkan jenis beton dengan fas 0,43 terjadi penurunan nilai modulus 

elastisitas beton dari BMP TG ke BMM TG sebesar 7,413%. Sementara itu, 

pengaruh hubungan modulus elastisitas beton terhadap varian agregat halus pada 
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beton menggunakan kerikil Clereng yaitu BCM DG, BCM TG, BCP DG dan BCP 

TG didapatkan nilai modulus elastisitas tertinggi pada jenis beton BCM DG sebesar 

25416,4 MPa, sedangkan nilai modulus elastisitas terendah yaitu BCP TG sebesar 

22511,0 MPa. Untuk jenis beton dengan fas 0,5 terjadi kenaikan nilai modulus 

elastisitas beton dari BCP DG ke BCM DG sebesar 12,326%, sedangkan jenis beton 

dengan fas 0,43 terjadi kenaikan nilai modulus elastisitas beton dari BCP TG ke 

BCM TG sebesar 7,738%.  

Pada Gambar 5.35 dapat disimpulkan bahwa variansi agregat halus pada 

nilai modulus elastisitas beton tidak berpengaruh secara signifikan dikarenakan 

agregat halus pada campuran beton hanya mengisi 20% sampai 40% pada campuran 

beton. Gradasi pasir yang baik dan teratur (continuous) pada agregat halus pada 

campuran beton akan menghasilkan mutu beton yang tinggi dibandingkan gradasi 

pasir yang bergradasi seragam atau gap. Gradasi agregat halus yang baik dan teratur 

dapat mengisi ruang-ruang secara padat sehingga ruang udara pada beton semakin 

kecil. Secara teoritis tingkat kepadatan suatu benda akan mempengaruhi kekuatan 

atau mutu benda tersebut sehingga pada Gambar 5.34 nilai modulus elastisitas 

beton memiliki nilai yang bervariasi. Hal ini dikarenakan tingkat kepadatan beton 

yang berbeda-beda. Perbedaan tingkat kepadatan yang berbeda-beda ini 

dikarenakan pelaksanaan pemadatan yang digunakan masih menggunakan cara 

pemadatan dengan tangan. Menurut Murdock dan Brook (1999) metode pemadatan 

dengan tangan hanya digunakan untuk beton dengan tingkat workability yang 

cukup, sedangkan jenis beton dengan fas 0,43 memiliki nilai slump yang rendah. 

Di samping itu, jenis beton dengan fas 0,5 dan fas 0,43 memiliki nilai 

modulus elastisitas yang tidak signifikan berbeda. Dikarenakan yang 

mempengaruhi sifat elastis beton ketika diberikan beban adalah kualitas agregat 

kasar yang digunakan. Komposisi dan modulus agregat dalam campuran beton 

sangat mempengaruhi nilai modulus elastisitas beton. Semakin besar komposisi dan 

tinggi modulus agregat akan membuat modulus elastisitas beton makin tinggi. 

.  
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada pengujian yang telah 

dilakukan pada bab-bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut. 

1. Hasil pengujian abrasi menggunakan mesin Los Angeles untuk agregat kasar 

yaitu kerikil Clereng dan kerikil Merapi secara berurut sebesar 18,31% dan 

54,81%. 

2. Hasil pengujian analisis saringan agregat halus untuk pasir Kali Progo 

didapatkan nilai modulus halus butir (MHB) sebesar 2,195 dan berada pada zona 

gradasi 3 sedangkan untuk pasir Merapi didapatkan modulus halus butir (MHB) 

sebesar 2,860  dan berada pada zona gradasi 2. 

3. Hasil pengujian slump untuk beton segar pada penelitian ini pada setiap variansi 

beton yaitu BMP DG, BCP DG, BMP TG, BCP TG, BMM DG, BCM DG, 

BMM TG dan BCM TG secara berurutan sebesar 9 cm, 10 cm, 6,5 cm, 7 cm, 

12,5 cm, 11,5 cm, 7,5 cm dan 8,5 cm. Nilai slump tertinggi berada pada beton 

BMM DG sebesar 12,5 cm sedangkan nilai slump terendah berada pada beton 

BMP TG sebesar 6,5 cm. Pengaruh variansi variabel pada penelitian ini sebagai 

berikut. 

a. Pengaruh variansi agregat kasar terhadap nilai slump tidak berpengaruh 

secara ekstrim disebabkan ukuran maksimum dan gradasi pada tiap variasi 

agregat kasar sama yang mengakibatkan ikatan atau interlock antar agregat 

kasar lebih stabil.  

b. Pengaruh variansi agregat halus terhadap nilai slump dikarenakan zona 

gradasi pada agregat halus mempengaruhi proporsi campuran beton. 

Sehingga, campuran mortar pada adukan beton lebih sedikit sehingga 
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minimnya terjadi slip pada ikatan agregat, dimana mortar memiliki sifat 

sebagai pelumas.  

c. Pengaruh nilai fas terhadap nilai slump sangatlah berpengaruh dikarenakan 

semakin rendah kadar air maka semakin kecil nilai slump dan kental adukan 

beton dan sebaliknya. Perbedaan ini terjadi disebabkan fungsi air dalam 

campuran beton bukan hanya sebagai pengaktif ikatan semen, melainkan 

juga sebagai pelumas antar ikatan semen, pasir dan kerikil dalam adukan 

beton. 

4. Hasil pengujian kadar udara beton segar pada penelitian ini pada setiap variansi 

beton yaitu BMP DG, BCP DG, BMP TG, BCP TG, BMM DG, BCM DG, 

BMM TG dan BCM TG secara berurutan sebesar 3,0%, 3,2%, 5,5%, 5,3%, 

2,0%, 2,2%, 5,2% dan 4,5%. Nilai kadar udara tertinggi sebesar 5,5% pada beton 

BMP TG, sedangkan nilai kadar terendah sebesar 2,0% pada beton BMM DG. 

Pengaruh variansi variabel pada penelitian ini berakibat pada perbedaan nilai 

kadar udara pada setiap variansi beton yang disebabkan tingkat kelecakan pada 

setiap variansi berbeda-beda yang berakibat pada berkurangnya kemampuan 

campuran beton segar dalam mengalir (flow ability) dan memenuhi ruangan 

(passing ability). 

5. Hasil pengujian berat volume beton pada penelitian ini pada setiap variansi beton 

yaitu BMP DG, BCP DG, BMP TG, BCP TG, BMM DG, BCM DG, BMM TG 

dan BCM TG secara berurutan sebesar 2273 kg/cm3, 2387,672 kg/cm3, 2265,872 

kg/cm3, 2343,007 kg/cm3, 2263,557 kg/cm3, 2362,884 kg/cm3, 2259,680 kg/cm3 

dan 2333,429 kg/cm3. Nilai berat volume beton tertinggi didapatkan pada beton 

BCP DG sebesar 2387,672 kg/m3, sedangkan berat volume terendah didapatkan 

pada beton BMM TG dengan nilai 2259,680 kg/m3. Pengaruh variansi variabel 

pada penelitian ini sebagai berikut. 

a. Pengaruh varian agregat kasar terhadap nilai berat volume beton sangat 

signifikan ini diakibatkan kerikil Merapi memiliki berat jenis yang lebih kecil 

daripada kerikil Clereng yang disebabkan kerikil merapi memiliki pori-pori 

yang lebih besar daripada kerikil Clereng. 
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b. Pengaruh varian agregat halus terhadap nilai berat volume beton dikarenakan 

penggunaan pasir Kali Progo pada campuran beton memiliki kehalusan butir 

yang lebih halus daripada pasir Merapi dimana campuran beton dengan pasir 

Kali progo lebih rapat saat dipadatkan, dibandingkan dengan pasir Merapi 

yang memiliki kehalusan butiran yang lebih kasar daripada pasir Kali Progo. 

6. Hasil pengujian kuat tekan beton pada penelitian ini pada setiap variansi beton 

yaitu BMP DG, BCP DG, BMP TG, BCP TG, BMM DG, BCM DG, BMM TG 

dan BCM TG secara berturut-turut sebesar 23,712 MPa, 29,713 MPa, 26,954 

MPa, 30,874 MPa, 27,027 MPa, 30,962 MPa, 28,540 dan 33,656 MPa. Nilai 

kuat tekan tertinggi didapatkan pada beton BCM TG sebesar 33,656 MPa, 

sedangkan nilai kuat tekan terendah didapatkan pada beton BMP DG sebesar 

23,712 MPa. Pengaruh variansi variabel pada penelitian ini sebagai berikut. 

a. Pengaruh varian agregat kasar terhadap nilai kuat tekan beton sangat 

signifikan dikarenakan agregat kasar mengisi 60% sampai 80% volume beton 

sehingga jenis dan kualitas mempengaruhi nilai kuat tekan beton yang 

dimiliki beton itu sendiri. 

b. Pengaruh varian agregat halus terhadap nilai kuat tekan beton dikarenakan 

pasir Merapi memiliki butiran yang lebih kasar sehingga luas permukaan 

yang dimiliki pasir merapi lebih luas. Akibatnya pasta semen dapat mengikat 

antar butiran pasir lebih kuat dan bagus dibandingkan pasir Kali progo yang 

memiliki butiran yang lebih halus dan luas permukaan yang kecil. 

c. Pengaruh nilai fas terhadap nilai kuat tekan beton dikarenakan kadar semen 

yang digunakan antara beton dengan fas 0,5 dan fas 0,43 berbeda. Beton 

dengan fas 0,5 memiliki kadar semen sedikit yang mengakibatkan ikatan 

antara partikel kerikil dan semen lebih lemah, sedangkan beton dengan fas 

0,43 memiliki kadar semen  yang lebih banyak sehingga ikatan antara antara 

partikel kerikil dan semen lebih kuat 

7. Hasil pengujian kuat tarik belah beton pada penelitian ini pada setiap variansi 

beton yaitu BMP DG, BCP DG, BMP TG, BCP TG, BMM DG, BCM DG, 

BMM TG dan BCM TG secara berturut-turut sebesar 2,330 MPa, 2,549 Mpa, 

3,042 MPa, 3,370 MPa, 2,634 MPa, 2,809 MPa, 4,888 MPa dan 5,136 MPa. 
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Nilai kuat tarik belah tertinggi didapatkan pada beton BCM TG sebesar 5,136 

MPa, sedangkan nilai kuat tarik belah terendah didapatkan pada beton BMP DG 

sebesar 2,330 MPa. Pengaruh variansi variabel pada penelitian ini sebagai 

berikut. 

a. Pengaruh varian agregat kasar terhadap nilai kuat tarik belah beton walaupun 

tidak terlalu signifikan dikarenakan agregat kasar mengisi 60% sampai 80% 

volume beton sehingga jenis dan kualitas mempengaruhi nilai kuat tekan 

beton yang dimiliki beton itu sendiri. Selain itu, beton dengan campuran 

kerikil Merapi diberikan tegangan akan lebih mudah terbelah dikarenakan 

ikatan kohesi antara partikel kerikil merapi lebih rendah yang disebabkan 

banyaknya pori-pori pada permukaan kerikil merapi, sedangkan beton dengan 

campuran kerikil clereng yang memiliki pori-pori lebih rapat akan 

mempunyai ikatanyang lebih kuat antara partikel kerikil Clereng. 

b. Pengaruh varian agregat halus terhadap nilai kuat tarik belah beton 

dikarenakan pasir Merapi memiliki butiran yang lebih kasar sehingga luas 

permukaan yang dimiliki pasir merapi lebih luas. Akibatnya pasta semen 

dapat mengikat antar butiran pasir lebih kuat dan bagus dibandingkan pasir 

Kali progo yang memiliki butiran yang lebih halus dan luas permukaan yang 

kecil.  

c. Pengaruh nilai fas terhadap nilai kuat tarik belah beton dikarenakan kadar 

semen yang digunakan antara beton dengan fas 0,5 dan fas 0,43 berbeda. 

Beton dengan fas 0,5 memiliki kadar semen sedikit yang mengakibatkan 

ikatan antara partikel kerikil dan semen lebih lemah, sedangkan beton dengan 

fas 0,43 memiliki kadar semen yang lebih banyak sehingga ikatan antara 

antara partikel kerikil dan semen lebih kuat 

8. Hasil pengujian modulus elastisitas beton pada penelitian ini pada setiap variansi 

beton yaitu BMP DG, BCP DG, BMP TG, BCP TG, BMM DG, BCM DG, 

BMM TG dan BCM TG secara berturut-turut sebesar 16016,00 MPa, 22749,40 

MPa, 16047,40 MPa, 22511,00 MPa, 14431,60 MPa, 25416,40 MPa, 14857,80 

MPa dan 24253,60 MPa. Nilai modulus elastisitas beton tertinggi didapatkan 

pada beton BCM DG sebesar 25416,40 MPa, sedangkan nilai modulus elastisitas 
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terendah didapatkan pada beton BMM DG sebesar 14431,60 MPa. Pengaruh 

variansi variabel pada penelitian ini sebagai berikut. 

a. Pengaruh varian agregat kasar terhadap nilai modulus elastisitas beton 

walaupun tidak terlalu signifikan. dikarenakan agregat kasar mengisi 60% 

sampai 80% volume beton sehingga jenis dan kualitas mempengaruhi nilai 

kuat tekan beton yang dimiliki beton itu sendiri. Selain itu, beton dengan 

campuran kerikil Merapi diberikan tegangan akan lebih mudah terbelah 

dikarenakan ikatan kohesi antara partikel kerikil merapi lebih rendah yang 

disebabkan banyaknya pori-pori pada permukaan kerikil merapi, sedangkan 

beton dengan campuran kerikil clereng yang memiliki pori-pori lebih rapat 

akan mempunyai ikatanyang lebih kuat antara partikel kerikil Clereng. 

b. Pengaruh varian agregat halus terhadap nilai modulus elastisitas beton 

dikarenakan gradasi pasir yang baik dan teratur (continuous) pada agregat 

halus pada campuran beton akan menghasilkan mutu beton yang tinggi 

dibandingkan gradasi pasir yang bergradasi seragam atau gap. Gradasi 

agregat halus yang baik dan teratur dapat mengisi ruang-ruang secara padat 

sehingga ruang udara pada beton semakin kecil. 

c. Pengaruh varian nilai fas terhadap nilai modulus elastisitas beton tidak 

signifikan berbeda. Dikarenakan yang mempengaruhi sifat elastis beton 

ketika diberikan beban adalah kualitas agregat kasar yang digunakan. 

 

6.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang didapatkan pada hasil penelitian ini maka 

dapat diambil saran yang dapat digunakan untuk penelitian-penelitian selanjutnya 

untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Adapun saran yang dapat diambil pada 

penelitian ini sebagai berikut. 

1. Untuk Perencanaan campuran beton menggunakan variansi agregat kasar dan 

agregat halus sebaiknya menggunakan SNI 7656 2012 untuk mendapatkan 

proporsi agregat halus yang sama tanpa ada perbedaan berdasarkan daerah 

gradasi agregat halus. 
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2. Proses pelaksanaan penelitian untuk selanjutnya harus lebih baik dalam 

pengondisian atau persiapan pada setiap proses peembuatan benda uji baik itu 

agregat kasar atau agregat halus harus dilakukan sebaik-baiknya. 

3. Proses pengujian analisis saringan agregat sebaiknya dilakukan dengan seksama 

dan teliti baik itu dalam pengambilan sampel, pengondisian dan proses 

pengujian agregat sehingga hasil analisis saringan sesuai dengan syarat gradasi 

agregat. 

4. Proses pemadatan benda uji beton lebih baiknya tidak menggunakan pemadatan 

menggunakan tangan tetapi menggunakan mesin concrete vibration sehingga 

mendapatkan hasil pemadatan yang seragam pada setiap benda uji.
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Gambar L-1.1 Alat Digital Modulus Elastisitas 

 

 

Gambar L-1.2 compressing Testing Mechine (CTM) 
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Gambar L-1.3 Cetakan Capping Silinder 

 

 

Gambar L-1.4 Cetakan Silinder Beton 
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Gambar L-1.5 Jangka Sorong 

 

Gambar L-1.6 Kerucut Ambras 
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Gambar L-1.7 Oven 

 

Gambar L-1.8 Air Meter Concrete 
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Gambar L-1.9 Piknometer 

 

 

Gambar L-1.10 Saringan Agregat 
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Gambar L-1.11 Timbangan 

 

 

Gambar L-1.12 Troli Barang 
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Gambar L-1.13 Mixer Beton 
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Lampiran 2 Bahan-Bahan yang Digunakan 

 

 

 

Gambar L-2.1 Agregat Kasar Clereng 

 

 

Gambar L-2.2 Agregat Kasar Merapi 
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Gambar L-2.3 Agregat Halus Merapi 
 

 

Gambar L-2.4 Agregat Halus Kali Progo 
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Gambar L-2.5 Semen Tiga Roda 
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Lampiran 3 Proses Pembuatan Benda Uji 

 

 

 

Gambar L-3.1 Persiapan Bahan Pembuatan Beton 
 

 

Gambar L-3.2 Pengolesan Permukaan Dalam Cetakan Silinder 
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Gambar L-3.3 pencampuran Bahan Penyusun Beton 
 

 

 

Gambar L-3.4 Pengujian Slump 
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Gambar L-3.5 Proses Pemadatan dan Pembuatan Benda Uji 
 

 

Gambar L-3.6 Pengujian Kadar Udara Beton Segar 
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Gambar L-3.7 Proses Pelepasan Cetakan Benda Uji 

 

 

Gambar L-3.8 Proses Pengukuran Dimensi Benda Uji 
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Gambar L-3.9 Proses Curring Benda Uji 
 

 

Gambar L-3.10 Proses Pengujian Kuat Tekan Beton 
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Gambar L-3.11 Proses Pengujian Kuat Tarik Belah Beton 
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Lampiran 4 Data Hasil Pengujian Bahan Penyusun Beton 
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Lampiran 5 Data Hasil Pengujian Kuat Tekan Beton
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Lampiran 6 Data Hasil Pengujian Kuat Tarik Belah Beton
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Lampiran 7 Data Hasil Pengujian Modulus Elastisitas Beton
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Lampiran 8 Grafik Modulus Elastisitas Beton 

 

 

Gambar L-8.1 Modulus Elastisitas BMP DG 1 

 

 

Gambar L-8.2 Modulus Elastisitas BMP DG 2 
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Gambar L-8.3 Modulus Elastisitas BMP DG 3 

 

 

Gambar L-8.4 Modulus Elastisitas BMP DG 4 
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Gambar L-8.5 Modulus Elastisitas BMP DG 5 

 

 

Gambar L-8.6 Modulus Elastisitas BMP TG 1 
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Gambar L-8.7 Modulus Elastisitas BMP TG 2 

 

 

Gambar L-8.8 Modulus Elastisitas BMP TG 3 
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Gambar L-8.9 Modulus Elastisitas BMP TG 4 

 

 

Gambar L-8.10 Modulus Elastisitas BMP TG 5 
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Gambar L-8.11 Modulus Elastisitas BCP DG 1 

 

 

Gambar L-8.12 Modulus Elastisitas BCP DG 2 
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Gambar L-8.13 Modulus Elastisitas BCP DG 3 

 

 

Gambar L-8.14 Modulus Elastisitas BCP DG 4 
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Gambar L-8.15 Modulus Elastisitas BCP DG 5 

 

 

Gambar L-8.16 Modulus Elastisitas BCP TG 1 
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Gambar L-8.17 Modulus Elastisitas BCP TG 2 

 

 

Gambar L-8.18 Modulus Elastisitas BCP TG 3 
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Gambar L-8. 19 Modulus Elastisitas BCP TG 4 

 

 

Gambar L-8.20 Modulus Elastisitas BCP TG 5 
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Gambar L-8. 21 Modulus Elastisitas BCM DG 1 

 

 

Gambar L-8.22  Modulus Elastisitas BCM DG 2 
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Gambar L-8.23  Modulus Elastisitas BCM DG 3 
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Gambar L-8.25 Modulus Elastisitas BCM DG 5 

 

 

Gambar L-8.26 Modulus Elastisitas BCM TG 1 

y = 28655x - 0.1873

y = -6E+06x2 + 27218x + 1.0186

0

5

10

15

20

25

30

35

0,0000 0,0005 0,0010 0,0015 0,0020 0,0025 0,0030 0,0035 0,0040 0,0045

Te
ga

n
ga

n
 (

M
P

a)

Regangan 

Elastis Plastis Linear (Elastis) Poly. (Plastis)

y = 22526x + 0,3718

y = -4E+06x2 + 18748x + 3,4798

0

5

10

15

20

25

30

35

0,0000 0,0005 0,0010 0,0015 0,0020 0,0025 0,0030 0,0035 0,0040

Te
ga

n
ga

n
 (

M
P

a)

Regangan 

Elastis Plastis Linear (Elastis) Poly. (Plastis)



310 

 

 
 

 

Gambar L-8.27 Modulus Elastisitas BCM TG 2 

 

 

Gambar L-8.28 Modulus Elastisitas BCM TG 3 
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Gambar L-8. 29  Modulus Elastisitas BCM TG 4 

 

 

Gambar L-8.30  Modulus Elastisitas BCM TG 5 
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Gambar L-8.31 Modulus Elastisitas BMM DG 1 

 

 

Gambar L-8.32 Modulus Elastisitas BMM DG 2 

y = 18757x + 0.0172

y = -3E+06x2 + 17585x + 2.09

0

5

10

15

20

25

30

0,0000 0,0005 0,0010 0,0015 0,0020 0,0025 0,0030 0,0035 0,0040

Te
ga

n
ga

n
 (

M
P

a)

Regangan 

Elastis Plastis Linear (Elastis) Poly. (Plastis)

y = 13812x - 0.139

y = -3E+06x2 + 21338x - 4.9856

0

5

10

15

20

25

30

35

0,0000 0,0005 0,0010 0,0015 0,0020 0,0025 0,0030 0,0035 0,0040

Te
ga

n
ga

n
 (

M
P

a)

Regangan 

Elastis Plastis Linear (Elastis) Poly. (Plastis)



313 

 

 
 

 

Gambar L-8.33 Modulus Elastisitas BMM DG 3 

 

 

Gambar L-8.34 Modulus Elastisitas BMM DG 4 
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Gambar L-8.35 Modulus Elastisitas BMM DG 5 

 

 

Gambar L-8.36 Modulus Elastisitas BMM TG 1 
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Gambar L-8.37 Modulus Elastisitas BMM TG 2 

 

 

Gambar L-8.38 Modulus Elastisitas BMM TG 3 
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Gambar L-8.39 Modulus Elastisitas BMM TG 4 

 

 

Gambar L-8.40 Modulus Elastisitas BMM TG 5 
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