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Penggunaan batu bentonit sebagai campuran terhadap penggunaan batu bata

sebagai filler dalam campuran panas aspal beton jenis Laston akan menghasilkan

campuran lapis perkerasan aspal yang lebih baik dari persyaratan Direktorat Jenderal

Bina Marga.


